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Ingeniaritza Kimikoa Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea (UPV/EHU)

Laburpena: Erregai fosilen errekuntzek eragindako klima-aldaketa pairatzea da egungo gi-
zartearen erronka nagusietariko bat. Errekuntza horiek isuritako berotegi-efektuko gasen artean 
ugariena karbono dioxidoa (CO2) da, haien % 75 inguru. Beraz, honen emisioak murriztea eta da-
goeneko isuritakoa bahitzea ezinbestekoa da klima-aldaketak eragindako ingurumen-kaltea ahalik 
eta gehien murrizteko. Horretarako, ezinbestekoak dira CCU teknologiak (karbono dioxidoaren 
bahiketa eta erabilera). CO2-a erabiltzen duten prozesuen artean, bihurtze katalitikoak etorkizun 
laburrean ezartzeko aukera onak ditu. Prozesu katalitikoen artean, ohikoena CO2-aren hidrogena-
zioa da, hidrokarburoak lortuz. Prozesu honen moldakortasuna da bere ezaugarri interesgarriene-
takoa; izan ere, modu hautakorrean hidrokarburo ezberdinak ekoizten dira; besteak beste, olefi-
nak, parafina astunak zein arinak eta aromatikoak. Operazio baldintzak, katalizatzaile motak eta 
beren ezaugarriak, zein lorturiko CO2-aren balorizazio-mailak ekoiztu nahi den hidrokarburoaren 
araberakoak dira.

HITZ gaKOaK: CO2-aren balorizazioa, metanola, dimetileterra, aromatikoak, erregaiak.

AbstrAct: Mitigating the climate change caused by fossil fuels burning is one of the major 
challenges of today’s society. The most abundant (75%) of the greenhouse gases emitted by these 
combustions is carbon dioxide (CO2). Therefore, reducing its emissions and capturing what al-
ready has been emitted, known as CCU (Carbon dioxide Capture and Utilization) technology, is 
essential for minimizing the environmental damage caused by climate change. Among the proc-
esses that use CO2 as a feedstock, its catalytic conversion has good potential for implementation 
in the short term. Among the catalytic processes, the most common is its hydrogenation to obtain 
hydrocarbons. One of the most interesting features of this process is its versatility, as different 
hydrocarbons can be selectively produced; such as olefins, heavy paraffins or aromatics. The op-
erating conditions, types of catalysts and their characteristics, as well as the CO2 conversion de-
grees obtained, depend on the hydrocarbons to be produced.

KEywOrds: CO2 valorization, methanol, dimethylether, aromatics, fuels.
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1. Sarrera

gizateriaren garapenaren nahigabeko ondorio gisa, atmosferako 
CO2-aren kontzentrazioa industria-iraultzaren aurretiko 280 ppm-etatik 
570 ppm-tara igoko dela aurreikusten da xxi. mende bukaerarako [1]. Hor-
taz, berotze globala eta klima-aldaketa geldiarazteko, lehentasun bihurtu da 
CO2 emisioak murriztea. Helburu horretarako, hiru ekintza-bektore konbi-
natzea proposatzen da [2]: 1) energiaren erabilera eraginkorragoa; 2) kar-
bonoaren menpekotasuna murriztea, erregai ez-fosilak eta energia berriz-
tagarriak erabiliz energia eskaera gorakorra asetzeko; 3) CO2-a bahitzeko, 
biltegiratzeko [3] eta balorizatzeko [4] teknologien garapena.

CO2-a bahitu eta biltegiratzeko kostuak konpentsatzeko (prozesu osoa-
ren 2/3 baino gehiago), CO2-aren zentzuzko baloraziorako aukera bat inte-
res komertzialeko produktu bihurtzea da [4]. Horretarako, CO2-aren egitura 
egonkorra aktibatzeko gai diren bide desberdinen bidez C-C, C-H, C-O 
edota C-N loturak sortzea bilatzen da [2]. Bide bakoitzaren izaera kontuan 
hartuta, ibilbide katalitikoak, biokimiko/biologikoak, elektrokimikoak eta 
fotokimikoak bereiz daitezke [4, 5]. Bide desberdinen garapen teknologi-
koa eta egungo eszenatoki energetikoa kontuan hartuta, bide katalitikoak 
dira epe laburrean ezartzeko aukera onenak dituztenak, betiere industria 
petrokimikoan erabiltzen diren prozesuekin batera erregaiak (metanoa, me-
tanola, dimetileterra (DME), likidotutako gasak, gasolina, gasolioa) edo 
lehengaiak (olefinak eta aromatikoak) ekoizteko [6].

Bi estrategia bereiz daitezke CO2-aren hidrogenazioaren bidez hidro-
karburoak (C2+) ekoizteko prozesu katalitikoetarako (1. irudia) [7]: i) bi 
etapatan; zeinetan lehen etapan metanola edota DMEa sortzen diren bitar-
tekari gisa, eta ondoren, bigarren erreaktore batean konposatu oxigenatu 
horiek (metanola eta DMEa) hidrokarburo bihurtzen diren; eta ii) hidro-
karburoen ekoizpen zuzena erreaktore bakarrean. Kontuan izan behar da 
prozesu horien garapenean faktore mugatzaile nagusia H2 eskakizunetatik 
eratorritako energia kontsumoa dela. Hori dela eta, aipatutako prozesuen 
etorkizuna energia berriztagarrien erabilerarekin lotuta dago [8]. Helburua 
H2-a energia berriztagarriak erabiliz eta CO2 isurpenik gabe (H2O elektroli-
sia) [9] edo emisio mugatuekin (biomasaren erreformakuntza) lortzea bada 
ere, epe laburrean interesgarria da ingurumen eta ekonomiaren ikuspun-
tutik CO2-aren hidrogenazioa bio-gasaren erreformakuntzarekin konbina-
tzea [10].

1. irudiko bide guztiek banakako erreakzio bakoitzaren mugapen ter-
modinamikoak murriztea bilatzen dute (metanolaren sintesia, metanola-
ren deshidrataziotik DMEa lortzea, ur-gasaren alderantzizko erreakzioa 
—rWgS, reverse Water gas Shift, ingelesez—).



https://doi.org/10.1387/ekaia.22567 173

CO2-aren balorizazio zuzena hidrokarburoak ekoizteko

Ole�nak
Aromatikoak

Erregai likidoak
H2+CO+CO2

Bitartekariak:
Metanola/DME

1. etapa 2. etapa

Kat.:  Metalikoa
edo

bifuntzionala (metaliko+azidoa)

Kat.:  azidoa

Bide ez-zuzena, etapa bitan

Aromatikoak

Erregai likidoak

Ole�nak

Fischer-Tropsch + rWGS

Erreakzio bitartekariak:  (CH2)n

Erreakzio bitartekariak:
Metanola/DME

Katalizatzaile
bifuntzionalak

Kat.:  OX/ZEO

Kat.:  
rWGS/FT/azidoa

H2+CO+CO2

Bide zuzenak, etapa bakarrean

1. irudia. CO2-tik hidrokarburoak ekoizteko bideak.

Honenbestez, bide ez-zuzenaren lehen etapari erreparatuz, aukera bi 
agertzen dira: metanola edota DMEa sintetizatzea. Etapa honetan meta-
nola sintetizatu beharrean, katalizatzaile bifuntzionalak erabiliz, hori in situ 
DME bihurtzean (STD prozesua, Syngas To DME, ingelesez; hots, Sin-
tesi-gasetik Dimetil eterra zuzenean sortzeko prozesua), prozesuaren ete-
kina hobetzen da, metanolaren sintesia hobetzen baita, erreakzioaren oreka 
desplazatzea lortzen delako [11, 12]. Beraz, bere aldetik, metanolaren sin-
tesiarekin edo etapa bitan egindako DMEaren sintesiekin alderatuz (meta-
nolaren sintesia eta ondorengo deshidratazioa), STD prozesuak bere baitan 
abantaila termodinamikoak aurkezten ditu CO2-aren balorizaziorako [12]. 
Bestalde, bigarren etapan ekoizturiko DMEa oxigenatuetarako ezaguna den 
«hidrokarburo pool» deritzon mekanismoari jarraituz olefina arin eta hidro-
karburo bihurtzen da, prozesuaren hautakortasuna erabilitako katalizatzaile 
azidoaren propietateen menpekoa izanik. Bibliografian, bigarren etapa ho-
nek, hau da, DMEtik bai hidrokarburoak eta bereziki olefinak ekoizteko 
prozesuak (DTO, DME To Olefins prozesua) aparteko interesa sortu du 
HZSM-5 zeolita katalizatzaileak erabiliz [13]. Laburbilduz, bide ez-zuze-
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nak STD eta DTO prozesuak jarraian burutzean datza, 1. irudian adierazten 
denez.

Etapa bakarrean egindako hidrokarburoen ekoizpenari dagokionez, 
bide desberdinei jarraituz burutu daiteke: i) Fischer-Tropsch (FT) sintesia-
ren bidez; edo ii) metanola/DMEa bitartekari gisa erabiliz, hauek erreak-
tore berberean hidrokarburo bihurtuz. Lehenengo bidean, hau da, FT sin-
tesiaren bidez CO2-a hidrogenatzean, ezinbestekoak dira jarraian ematen 
diren honako erreakzio hauek:

Ur-gasaren alderantzizko erreakzioa (rWgS): CO2 + H2  CO + H2O (1)

CO-aren hidrogenazioa (FT erreakzioa): nCO + 2nH2  (-CH2-)n + nH2O (2)

rWgS erreakzioa termodinamikoki mugatua dago (% 23ko etekina 
300ºC eta 25 bar-etan, esate baterako), eta beraz, hidrokarburoen eraketa 
FT erreakzioaren garatzeak baldintzatzen du (CO-a, CO2-a baino erreakti-
boagoa izanik, FT baldintza eta katalizatzaileekin). Polimerizazio-erreak-
zio honekin hidrokarburoen banaketa (distribuzio) zabala lortzen da (an-
derson-Schulz-Flory banaketa, aSF).

FT sintesiak dituen hautakortasun-mugapenak saihesteko, konposatu 
oxigenatuak bitartekari gisa dituzten bideek arreta handia jaso dute azken 
urteotan. OX/ZEO kontzeptuan oinarritutako katalizatzaile bifuntziona-
lak erabiliz (oxido metalikoa/zeotipo hautakorra), olefinak, aromatikoak 
edo gasolina modu hautakorrean lortzeko prozesuak duen moldakorta-
suna azpimarratuz. Prozesu honetan erabiltzen diren erreakzio-baldintzetan 
(FT sintesian baino tenperatura altuagoak konposatu oxigenatuen bihur-
tzea faboratzeko, katalizatzaile aproposak erabiliz), rWgS erreakzioaz gain 
(1. ekuazioa) garrantzitsuak dira konposatu oxigenatuen sintesi eta ondo-
rengo hidrokarburoetarako bihurtze-erreakzioak ere:

Metanolaren sintesia: CO-a hidrogenatuz: CO + 2H2  CH3OH (3)

 CO2-a hidrogenatuz: CO2 + 3H2  CH3OH + H2O (4)

DME lortzeko metanolaren deshidratazioa: 2CO3OH  CH3OCH3 + H2O (5)

Hidrokarburoen formazioa:

CH3OH, CH3OCH3  Olefina arinak  Hidrokarburo garatuak (6)

CO2-aren hidrogenazio bidez hidrokarburoak ekoizteko bide bietan 
nahi ez den hurrengo erreakzioa ere gertatzen da:

Metanoaren formakuntza: CO + 3H2  CH4 + H2O (7)
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aurretik aipatu den bezala, olefinen ekoizpenari ere (MTO eta DTO 
prozesuen bidez, metanola eta DMEtik abiatuz, hurrenez hurren) lehen-
tasunezko arreta eman zaio. gainera, olefinen eskaera gero eta handiagoa 
izanik, eta kontuan izanik haien oligomerizazio-aukerak gasolina eta diesel 
frakzioko hidrokarburo astunak eratzeko, CO2-aren bihurtzeak ere lehenta-
sunezko arreta jaso du azken urteotan [14].

Hurrengo ataletan CO2-tik hidrokarburoak sortzeko bide zuzenak azal-
duko dira.

2. FiSCher TrOpSCh SinTeSia

Orain arte, Fischer-Tropsch (FT) sintesia erregai sintetikoak eratzeko era-
bili izan da. Hau da, sintesi-gasetik (CO+H2) hidrokarburoak sortzeko. Honen-
bestez, CO2-aren hidrogenaziorako egokitzapena nahiko moldaketa berria da.

2.1. Sintesi-gasa erabiliz lehengai modura
FT sintesia Fe eta Co katalizatzaileak erabiliz egiten da [15, 16]. Pro-

zesu honen erronka, olefina edo kate luzeko hidrokarburoen (gasolina) 
hautakortasuna handitzea da. Hautakortasunaren kontrola lortze horrek ka-
talizatzaileen aldaketa ugariak ikertzea bultzatzen du. Horrela, Fe kataliza-
tzaileetan K eta Na bezalako promotore alkalinoak sartzeak, esate baterako, 
C2-C4 olefinak eratzea errazten du [17].

Hautakortasuna areagotzeko beste estrategia bat katalizatzaile bime-
talikoen erabilera litzateke. Esaterako, Fe-Mn, Fe-Ni edota Fe-Co. azken 
katalizatzaile bimetalikoaren kasurako, promotore kimiko (K, Cu, Mn) eta 
estruktural desberdinak (SiO2, al2O3) ere erabili izan dira. Fe-Bi eta Fe-Pb 
katalizatzaileek hidrokarburo linealen ekoizpen hautakorra faboratzen 
dute [18]. Olefinak ekoizteko, zeolita azidoa erabiltzen da euskarri gisa 
funtzio metalikoan sintetizaturiko hidrokarburoak krakeatzeko: erabiliena 
HZSM-5 da.

Honenbestez, ondo ezarrita dago literaturan Fe/HZSM-5 katalizatzai-
learen gaitasuna aromatikoen ekoizpen hautakorra lortzeko, nahiz eta koke-
jalkipen handiak ere sortzen diren prozesuan [19]. Weber eta kol.-ek [20] 
HZSM-5 zeolitak parafinak sortzea saihesteko duen gaitasuna azpimarra-
tzen dute, aromatiko eta olefinen produkzioa faboratuz (% 18 eta % 55, hu-
rrenez hurren). HZSM-5 zeolita SiO2-z estaltzeak aromatikoen hautakor-
tasuna % 68,9ra arte handitzen du, p-xilenoa izanik haien artean ugariena 
(honen isomerizazioa saihesten baita) FeMn/HZSM-5/SiO2 katalizatzaileak 
erabiliz [21]. Ni eta kol.-ek [22] HY zeolita erabili dute Fe2O3-ZnO-ZrO2/
HY katalizatzailearekin C4 eta C5 iso-alkanoak modu hautakorrean ekoiz-
teko, eta core-shell konfigurazioarekin emaitzak hobetzea ere lortu dute.
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2.2. CO2-aren hidrogenazioa, CO2 + h2 erabiliz lehengai modura
FT sintesiaren emaitzak desberdinak dira aurretik komentatutako CO-

aren hidrogenazioan (2. ekuazioa) eta CO2-aren hidrogenazioan (1-2. ekua-
zioak). Izan ere, CO2-aren adsortzio-ahalmena txikiagoa dela eta, gune 
aktiboen gainazalean H/C erlazioa handiagoa da, eta horrek, CH4-aren era-
keta erraztu eta olefinak parafinetara hidrogenatzea bultzatzen du. CO2-
aren hidrogenaziorako katalizatzaile erabilienak [23] Fe (ohikoenak), Co 
edo Fe-Co-z konposatutakoak dira. Kasu honetan ere, promotore desberdi-
nak erabili izan dira: alkalinoak, Cu, Mn, CeO2 (ur-gasaren alderantzizko 
erreakzioa eta olefinen formazioa aktibatzen dituztenak). Euskarri gisa ho-
nako hauek erabiltzen dira: γ-Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2 eta zeolita desberdi-
nak. aipatu beharra dago, Fe katalizatzaileekin alderatuta, Co katalizatzai-
leek hidrokarburo astunagoak eratzeko abantaila dutela, baina desabantaila 
bat ere badute: CH4-aren etekina ere handia izan ohi da.

Saeidi eta kol.-ek [24] errebisio bibliografikoa egin zuten rWgS 
(1. ekuazioa) eta FT (2. ekuazioa) sintesiaren bidezko CO2-aren hidroge-
nazio-erreakzioetarako proposatutako mekanismoak eta ekuazio zinetikoak 
aztertuz. Fe katalizatzaileetarako onartu ohi den mekanismoak: alde batetik, 
Fe karburoak hartzen ditu bitartekari gisa, ur-gasaren alderantzizko erreak-
ziorako aktiboak direnak; eta bestetik, erreakzioaren joanean Fe-ak har-
tzen dituen egoera desberdinek aktibatzen dute hidrokarburoen formazioa. 
Ramírez eta kol.-ek [25] Fe2O3@K2O katalizatzailea azidotasun eta topo-
logia hautakorra duen katalizatzaile azidoarekin konbinatzea proposatzen 
dute. Horrela, SaPO-34-arekin konbinatuz gero, olefinen hautakortasuna 
% 45ekoa da, eta bihurtze-maila % 50ekoa 375 ºC-tan (ohiko FT sinte-
sian erabiltzen den tenperatura baino altuagoa) eta 30 bar-etan [26]. Cui eta 
kol.-ek [27] aromatikoen % 75,6ko hautakortasuna eta CO2-aren % 41,2ko 
bihurtze-maila lortu dituzte, ZnFeOx spinela katalizatzailea HZSM-5 zeoli-
tarekin konbinatuz. Bestalde, Xu eta kol.-ek [19] aromatikoen hautakorta-
sun handia (% 94) lortzeaz gain NaFe/HZSM-5 katalizatzailearekin, p-xi-
lenoaren isomerizazioa eta olefinen parafinetarako hidrogenazioa saihestu 
dituzte, HZSM-5 zeolita SiO2-rekin estaliz. Sonal eta kol.-ek [28] CO2-a 
sintesi-gasarekin batera elikatzearen interesa azpimarratzen dute, eta CO2/
(CO+CO2) erlazioak bihurtze-mailan eta hidrokarburoen etekinean duen 
eragina aztertu dute 240-280 ºC tartean Fe-Co katalizatzailea erabiliz.

3.  hidrOkarburOen SinTeSia kOnpOSaTu 
OxigenaTuak biTarTekari (meTanOLa/dme)

3.1. prozesuaren ezaugarri orokorrak
Sintesi-gasa eta CO2-tik hidrokarburoak zuzenean ekoiztea, metanola/

DME bitartekari gisa gero eta arreta handiagoa hartzen ari den prozesua 
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da, bai olefinak, parafina arinak zein hidrokarburo astunak modu hautako-
rrean ekoizteko duen aldakortasun edo malgutasunagatik. Bide honek bi 
etapatan egindako bide ez-zuzenarekiko abantaila termodinamikoak izateaz 
gain, prozesuan gertatzen den kokearen bidezko katalizatzailearen desak-
tibazioa txikiagoa da hidrokarburoen formaziorako beste prozesu batzue-
tan (MTO edo DTO) gertatzen dena baino, zeren H2 presio partzial handiak 
kokearen ezarpena mugatzen baitu. Prozesu honetan katalizatzaile bifun-
tzionalak behar dira. OX/ZEO (metal oxido/zeolita) kontzeptuaren arabera, 
funtzio metalikoa konposatu oxigenatuen (metanola/DME) sintesirako; 
eta funtzio azidoa bitartekari moduan eratu diren konposatu oxigenatu ho-
riek in situ, erreaktore berberean, hidrokarburoetara bihurtzeko erabiltzen 
dira [29]. Esan beharra dago prozesu zuzen edo integratu honetan erabil-
tzen diren erreakzio baldintzak erreakzio-etapa bakoitzerako egokienak di-
renen bitartekoak direla. Horrek erreakzio mekanismoa ulertzea zailtzen 
du, etapa bakoitzerako aukera desberdinak aurki baitaitezke. Oro har, me-
tanola/DMEaren sintesirako formiato ioiak bitartekari gisa dituen mekanis-
moa arrazoiz justifikatuta dago, eta baita «hidrokarburo pool» mekanismoa 
(2. irudia) konposatu oxigenatu horien hidrokarburoetarako bihurtzea arra-
zoitzeko [30].

2. irudia. «Hidrokarburo pool» mekanismoaren es-
kema, [31]-tik moldatua.

Katalizatzaile bifuntzionalaren konposizio ideala erreakzio-baldintzen 
eta erreakzio-sistemaren termodinamikaren araberakoa da. Olefinen hau-
takortasuna eta olefina/parafina erlazioa maximizatzeko, beharrezkoa da 
funtzio metalikoak C=C loturen gehiegizko hidrogenaziorako eta metanoa 
sortzeko dituen gaitasunak saihestea edo mugatzea. Katalizatzaileen beste 
ezaugarri bat gune metalikoen eta azidoen gerturatzearen komenigarrita-
suna da, bi gune aktiboetan gertatzen diren erreakzio iteratiboen sinergia 
hobetzeko [32].
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3.2. Sintesi-gasa erabiliz lehengai modura
Cu-an oinarritutako katalizatzaileek (metanolaren sintesian erabilienak), 

hala nola CuO-ZnO-al2O3/SaPO-34-ak, emaitza onak eman dituzte olefi-
nak ez diren beste hidrokarburoen frakzioak lortzeko. Hala nola, C2-C3 para-
finak, olefinak lortzeko lurrun bidezko krakeo unitateetan elikadura moduan 
erabiltzeko interesgarriak direnak (etilenoa batez ere). Hala ere, prozesu hone-
tan beharrezkoa den tenperaturan (> 350ºC kasu guztietan, oxigenatuak hidro-
karburo bihurtzeko prozesuaren garapen nabarmena lortzeko), saihestezina da 
Cu-a sinterizatzea H2O eduki handia duen ingurunean. Bestalde, ZnO-aren in-
teresa ere aztertu izan da CO-a aktibatzeko eta olefinen etekin handia lortzeko. 
Raveendra eta kol.-ek [33] katalizatzaile desberdinak probatu dituzte Zn-M 
funtzio metalikoa (M = al2O3, ZrO2, Cr2O3, CeO2) eta SaPO-34 funtzio azi-
doa konbinatuz. Zn-Cr2O3/SaPO-34 konfigurazioarekin CO-aren bihurtze- 
maila handiagoa (~% 17) lortu dute, ZnO-al2O3/SaPO-34-arekin olefinen 
hautakortasun handiagoa (~% 75), eta Zr·Zn/al2O3/SaPO-34-arekin egon-
kortasun handiagoa [34]. gainera, olefinen hautakortasuna eta katalizatzaileen 
egonkortasuna hobetzeko, ZnO-ren kristal tamaina murriztea eta SaPO-34-a-
ren azidotasuna mugatzea garrantzitsua dela ondorioztatu dute. Wang eta kol.- 
ek [35] CO2 eta metanoaren formazioa inhibitzea lortu dute ZnxZr2O4 fun-
tzioan Ce sartuz, kasu honetan ere SaPO-34 erabiliz funtzio azido gisa. Ni eta 
kol.-ek [36], bestalde, ZnalOx/SaPO-34 katalizatzaile baterako DME bitarte-
kari gisa duen mekanismoa proposatzen dute hurrengo etapa hauekin: i) OH- 
Zn sortzea oxigeno gabezien bidez; ii) HO-Zn eta CO-aren arteko erreakzioa 
eta H(CO)O-Zn formiato espezieen eraketa; iii) espezie horien hidrogenazioa 
metanola (CH3OH) eta HO-Zn emateko; iv) metanolaren hedatzea Lewis gune 
azidoetara (+al-O-al-O-) CH3O-al-O-al-OH espezieak osatzeko; v) DMEa-
ren eraketa: H3O-al-O-al-OH  CH3OCH3 + H2O + 2 (+al-O-al-O-); eta, 
vi) olefina arinak sortzea DMEtik "hidrokarburo pool" mekanismoaren bidez. 
Su eta kol.-ek [37] In2O3-ZrO2/SaPO-34 katalizatzailea proposatzen dute ole-
finen % 73,6ko hautakortasuna eta CO-ren % 27,7eko bihurtze-mailak lortuz 
400 ºC-tan, Cr-dun beste katalizatzaile batzuekin lortutako pareko balioak lor-
tuz (saihestu beharrekoa katalizatzaileak ingurunean duten eraginagatik). Liu 
eta kol.-ek [38] aromatikoen % 82,5eko hautakortasuna lortzen dute Cr2O3/
HZSM-5 katalizatzailearekin, eta CeZrO2/HZSM-5 katalizatzailearekin aroma-
tikoen % 83,1eko hautakortasuna lortzen da, Huang eta kol.-en [39] arabera. 
azken katalizatzaile honen portaera ona funtzio metalikoaren gainazaleko oxi-
geno gabezien dentsitateari esleitzen diote egile horiek.

3.3. CO2-aren hidrogenazioa, CO2 + h2 erabiliz lehengai modura
Kontuan hartu behar da CO2-aren hidrogenazioan (4. ekuazioa) H2 kan-

titate handiagoa behar dela CO-aren hidrogenazioan (3. ekuazioa) baino, 
eta baita H2O kantitate handiagoa eratzen dela ere; eta horrek hidrokarbu-
roak eratzeko bide desberdinen mekanismoak moteltzen dituela. Desber-
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dintasun horiek, CO-aren konbertsioan lorturiko emaitzak CO2-aren kon-
bertsiora estrapolatzea saihesten du, eta ondorioz, erreakzio-baldintzak eta 
katalizatzaile-konposizio egokia hautatzea zailtzen du.

Katalizatzailearen hautaketa eta prozesuaren baldintzen hautaketa hidro-
karburo frakzio desberdinak ekoiztera bideratu dira: hala nola, C2-C3 parafi-
nak, LPg (C2-C4), C2-C4 olefinak, BTX aromatikoak eta gasolina (C5+). Li 
eta kol.-ek [40] CO2-aren % 25,2ko bihurtze-maila eta % 13,3ko hidrokar-
buro-etekina lortu dute, LPgen % 75eko hautakortasuna lortuz, CuO-ZnO- 
al2O3 funtzio metalikoa eta Pd-z eraldatutako H-beta zeolita azidoa dituen 
katalizatzailearekin. Fujiwara eta kol.-ek [41] C2+ hidrokarburoen % 12,6ko 
etekina lortu dute 10 bar-etan, CuO-ZnO-al2O3/H-beta katalizatzailearekin. 
Egile hauek fase metalikotik migratzen duten Cu ioien eta zeolitaren Bröns-
ted guneen artean gertatzen den ioi-trukearen ondorioz gertatzen den katali-
zatzailearen desaktibazioa aztertzen dute. Cu-aren migrazio hori ahultzeko, 
zeolita gainazal hidrofoboz estal daitekeela proposatzen dute.

Cu-aren sinterizazioa saihesteko, CO2-aren hidrokarburoetarako hidroge-
nazio zuzenak behar dituen baldintzetan, hainbat egonkortze-estrategia des-
berdin aztertu dira Cu katalizatzaileen (oxigenatuen sintesirako oso aktiboak 
direnak) konposizioa egokitzeko [42]. Hala nola, Cu-al espinela, 600ºC-
tan egonkorra dena, eta Cu-a al2O3-arekin estaltzea. Chen eta kol.-ek [43] 
CuZnZr/SaPO-34 katalizatzailearen egonkortasuna hobetzea lortu dute core- 
shell konfigurazioarekin prestatuz, eta SaPO-34-aren koke bidezko desakti-
bazioa arintzea Zn-a gehituz. Olefinen % 72ko hautakortasun maximoa lortu 
dute. Hala ere, CuZnZr@(Zn-)SaPO-34 katalizatzaileak etengabeko desakti-
bazioa jasaten du 400 ºC-tan. Olefinen hautakortasuna hazi egiten da (~% 48, 
100 h erreakzionatu ondoren), baina CO2-aren bihurtze-maila murriztu egi-
ten da % 17tik % 12ra denbora tarte horretan. ghasemi eta kol.-ek [44] Cu-a-
ren egonkortasuna bilatu dute NiCu/CeO2-SaPO-34 katalizatzailean, olefi-
nen % 76,6ko hautakortasuna eta % 15,3eko bihurtze-maila lortuz 375ºC eta 
20 bar-etan, metanoaren hautakortasun baxua mantenduz (% 2,1 soilik).

CO2-aren hidrogenaziorako ZnO-ZrO2 funtzioaren aktibitatea kontuan 
izanda, Wang eta kol.-ek. [45] ZnO-ZrO2/SaPO-34 katalizatzaileak aztertu 
dituzte. Bereziki olefinak modu hautakorrean ekoizteko duten ahalmena 
aztertu dute, CO azpiproduktuaren sorrera minimizatuz, Zn eta Zr guneen 
propietate elektronikoen konbinazioaren eraginez. Funtzio metalikoa fun-
tzio azidoaz estaltzeko estrategiarekin (ZnO-ZrO2@al2O3@SaPO-34 ka-
talizatzailea), egile hauek [46] % 95eko olefinen hautakortasuna, CO2-aren 
% 21eko bihurtze-maila eta metanoaren % 3ko hautakortasuna lortu dituzte 
380ºC eta 30 bar-etan.

Oraintsu, In2O3-ZrO2/SaPO-34 katalizatzaileekin olefinak modu hau-
takorrean ekoizteko emaitza onak lortu dira [47]. In2O3-ak metanolaren sin-
tesirako aktibitate handia du gainazaleko oxigeno gabezietan CO2-a adsor-
batzeko duen gaitasunaren ondorioz. Katalizatzaile metaliko honek erakutsi 
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dituen erredox ezaugarri azpimarragarriak direla eta, ugariak dira haren me-
kanismoaren ezagutzara eta aktibitatearen hobekuntzara bideratutako ikerke-
tak. 3 irudian biltzen dira lan horietan aztertzen ari diren faktore eta estrate-
gia garrantzitsuenak [48]. Bestalde, aurretik arrazoitu bezala, SaPO-34 oso 
katalizatzaile egokia da olefinen produkzio hautakorrerako. % 87 inguruko 
hautakortasuna lortzen da 360ºC-tan, % 13ko CO2-aren bihurtze-mailarako. 
Erreakzio-tenperatura handitu ahala, olefinen hautakortasuna gutxitu egiten 
da. Honenbestez, 420ºC-tan hautakortasuna % 70ekoa da eta CO2-aren bihur-
tze-maila % 27koa. Egile hauek diotenez (DFT kalkuluen emaitzetan oinarri-
tuta), katalizatzaile honekin gertatzen den erreakzio-mekanismoan, bitarte-
kari diren konposatu oxigenatuak metanolaren sintesian eta Fischer-Tropsch 
sintesian parte hartzen dutenak baino egonkorragoak dira, eta ondorioz, az-
piproduktua den CO-aren formazioa murriztu egiten da. Prozesuaren bidera-
garritasunerako katalizatzaileen desaktibazioa kontrolatzea oso ezaugarri ga-
rrantzitsua da. Kasu honetan, ZrO2 promotore estrukturalaren lana In2O3-ren 
sinterizazioa murriztea da. gainera, aipagarria da MTO prozesuan SaPO-34 
katalizatzaile azidoak jasaten duen koke bidezko desaktibazio esanguratsua 
ahuldu egiten dela erreakzio-ingurunean dagoen H2 presio partzial altuaren 
eraginez. Nieskens eta kol.-ek. [49] zehaztu dute olefinen sintesi zuzenerako 
erabilitako In2O3-ZrO2/SaPO-34 katalizatzaile bifuntzionalaren SaPO-34 
funtzio azidoaren desaktibazioa ez dela esanguratsua 360ºC-tik gora. Dena 
den, Dang eta kol.-ek. [50] SaPO-34-ren azidotasunak kokearen jalkipenean 
duen garrantzia azpimarratzen dute, aipatuz koke-edukia nabarmena izan dai-
tekeela (% 7,4) nahiz eta azidotasun mugatuko SaPO-34-a erabili.

3. irudia. In2O3 katalizatzaileen diseinurako faktore eta estrategia garrantzitsuak 
CO2-aren hidrogenaziotik metanola lortzeko ([48]-tik moldatua).
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In2O3-ZrO2 katalizatzailea beste zeotipo azidoekin ere konbinatu izan da, 
olefina arinak ez ezik, beste hidrokarburo frakzio batzuk sortzeko. SaPO-
5-rekin, C2-C3 parafinen hautakortasun altua lortzen da (% 83) eta % 6,7ko 
bihurtze-maila 300ºC-tan [51]. azidotasun sendoa duen SSZ-13 bezalako 
beste katalizatzaile mikroporotsuekin (8-MR egitura duena) % 74,5eko pro-
panoaren hautakortasuna lortzen da 350°C-tan [52]. HZSM-5 zeolitarekin, al-
diz, gasolinaren (C5+) % 78,6ko hautakortasuna lortu izan da, eta % 13,1eko 
CO2-aren bihurtze-maila lortu izan da [53]. Egile hauek elikaduran CO kon-
tzentrazioa handitzeak C5+ hidrokarburoen eratzea eta CO2-aren konbertsioa 
faboratzen dituztela ondorioztatu dute. Horrek azaltzen du CO-aren presen-
tziak In2O3-ZrO2-an gune aktiboen (oxigeno gabezien) kontzentrazioa handi-
tzea. Zhou eta kol.-ek [54] ZnO-ZrO2/HZSM-5 katalizatzailearekin % 76ko 
hautakortasuna lortu dute % 16ko CO2-aren bihurtze-mailarekin eta me-
tanoaren hautakortasuna % 1-era mugatuz, 340 ºC eta 40 bar-etan. Eduki 
aromatiko mugatuko gasolina ekoizteko, aldiz, Li eta kol.-ek [55] nora-
bide bakarreko egitura porotsua duten zeotipoak erabiltzea proposatzen dute 
(HZSM-22 eta SaPO-11). Esaterako, SaPO-11 ZnaMnbOx-rekin konbinatuz 
C5-C11 frakzioaren % 76,7ko hautakortasuna, % 20,3ko CO2-aren bihurtze-
maila eta metanoaren hautakortasuna % 2,3ra mugatzea lortu izan da.

Wang eta kol.-ek [56] aromatikoen ekoizpen hautakorra (% 76) eta 
% 34,5eko CO2-aren bihurtze-maila lortu dituzte Cr2O3/HZSM-5@silica-
lita katalizatzailearekin. Ikerketa honekin, HZSM-5 zeolitaz eratutako es-
talduraren eraginkortasuna egiaztatu da, saihestu nahi diren para-xilenoaren 
alkilazio eta isomerizazio-erreakzioetarako kanpoko gune azidoen aktibita-
tea mugatuz. Ildo berean, goraipatzekoak dira Zhang eta kol.-ek [57] ZnO-
ZrO2/HZSM-5 katalizatzailearekin lorturiko emaitzak; izan ere, aromatikoen 
% 70eko hautakortasuna lortu dute metanoarena % 1 azpitik mantenduz.

Laburpen gisa, artikuluan aipatutako emaitza esanguratsuenak 1. taulan 
biltzen dira.

aurrera begira, CO2-aren balorizazio kimikoak hainbat erronka ditu:
— CO2-aren balorizazio kimikorako prozesuen optimizazioan aurrera 

egitea, lortutako balio erantsiko produktuen etekina eta balorizatu-
riko CO2 kantitatea maximizatuz. Helburu bikoitz hori betetzeko as-
moz, funtsezkoa da prozesu katalitiko berrien garapenean aurrera 
egitea, desaktibazioarekiko erresistenteak diren katalizatzaile hauta-
korrak diseinatuz eta operazio-baldintzak optimizatuz (tenperatura, 
presioa, katalizatzailea eta erreaktore mota).

— Kalitatezko eta merkaturatzeko errazak diren produktu hidrokarbo-
natuak lortzea, sektore petrokimikorako eta petrolioaren ordezko 
erregai gisa erabiltzeko.

— Erreaktore katalitikoetan CO2 erabiltzeko aukerak hobetzea. Besteak 
beste, CO2-aren konbertsioa hobetzeko behar den presio altuan lan 
egiteak dakartzan operazio-zailtasunak gainditzea.
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4. akrOnimOak

CCU Carbon Capture and Utilization, ingelesez. Karbono dioxidoaren bahi-
keta eta erabilera.

DFT Density Functional Theory, ingelesez.
DME Dimetil eterra.
DTO Dimethyl ether To Olefins, ingelesez. Dimetil eterretik olefinak ekoiz-

teko prozesua.
FT Fischer-Tropsch.
LPg Liquefied Petroleum gases, ingelesez.
MTO Methanol To Olefins, ingelesez. Metanoletik olefinak ekoizteko proze-

sua.
OX/ZEO Oxido metalikoa eta zeotipo hautakorra konbinatzen dituen kataliza-

tzailea.
rWgS Reverse Water gas Shift, ingelesez. Ur-gasaren alderantzizko erreak-

 zioa.
STD Syngas To Dimethyl ether, ingelesez. Sintesi gasetik zuzenean dimetil 

eterra ekoizteko prozesua.

5. eSker Onak

artikulu honek UPV/EHUren, Eusko Jaurlaritzaren (IT1218-19 Proiek-
tua), eta Espainiako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren (PID2019-
108448RB-I00) diru-laguntzak jaso ditu. ander Portillok eskerrak ematen 
ditu Espainiako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren aldetik jasotako la-
guntzagatik (BES-2017-081135).
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