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i

Nire hiru neskei,
tesi honek lapurtu didan denboragatik

Hizkuntza xaboiaren alderantzizkoa da:
zenbat eta gehiago erabili xaboia,
orduan eta urrituago eta xahutuago;
hitzak, ordea, alderantziz,
zenbat eta erabiliago orduan eta aberatsago.

Abdelfattah Kilito

No limits, Jonathan? he thought, and he smiled.
His race to learn had begun.

Jonathan Livingstone Seagull
Richard Bach





Laburpena

Doktore Tesi honen helburua altzairu zuntz laburren egitura-ahalmenak
planteatzean datza hormigoi matrizearen indartze gisa, arrunki AZIH deitua,
baldintza zehatzetan materialaren zenbait alderdi hobetzen dituzten propieta-
te autotrinkotzaileak emateko aukerarekin bat, Altzairu Zuntzez Indarturiko
Hormigoi Autotrinkotzailea (AZIHAT) deritzona sortuz, dokumentu honetan
egiaztatzen diren ezaugarri eta propietateei esker.

Asmo horretarako eta ezagutzen ditugun beste esperientzia batzuek ez be-
zala, neurri handiko horma tartea (6 metroko luzera eta 3 metroko altuera)
eraiki eta aztertzen da. Proposamen honek altzairu zuntzen antolamendua az-
tertu nahi du neurri handiko egitura-elementuaren baitan eta obrako baldintza
errealen arabera eraikiz, materialaren portaera baldintzatzaile posible guztiak
kontuan izanik zehazteko, horietako zenbait ez baitira laborategiko ikerketetan
agertzen.

Egitura osatzen duen materialaren ezaugarritze xehatuak, hormaren zati-
keta dakar tamaina ezberdineko 380 laginetan, etorkizun handiko entsegu ez-
suntsitzaile eta ohiko entsegu suntsitzaileetan erabiliko direlarik. Eremu bien
artean ezartzen diren erlazioek, materiala kaltetu gabe eta zeharkako eran al-
derdi erresistenteen zehaztapena dakarte, egiturarengan kalitate kontrola gau-
zatzeko bide interesgarriak irekiz.

Ondorengo analisia osatzeko, lanen egikaritze aurretik zuntzek hormigoi
masa barruan izango duten norabidea zehazteko metodologia ezartzen da. Ja-
riakinen Dinamika Konputazionalaren bitartez egindako simulazioek, mate-
rialaren hondar erresistentzien balioztapena ahalbidetzen dute aurresaten den
zuntzen orientazioari esker, puntu ahul edo hormigoitze prozesu ezegokiak au-
rretiaz detektatuz.

Amaiera gisa, proposatzen den euste andel zilindrikoaren erabileraren eko-
nomia eta ingurumen jasangarritasun alderaketa egiten da, batetik hormigoi
arrunt eta bestetik AZIHAT-aren bitartez egikaritutako bi adibiderentzat. Sis-
tema bakoitzak bere abantaila eta desabantailak ditu, baina AZIHAT-a egitura-
diseinu konbentzionala baino ekonomiko eta jasangarriagoa izan daitekeela on-
dorioztatzen da.

iii





v

Lan hauek, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen
(UPV/EHU) barruko Ingeniaritza Mekanikoa Sailari atxikia dagoen Eraikun-
tza Ingeniaritza Jakintza Arloko ikerketan jardueren baitan burutu dira.

Aimar Orbe
Industria Ingeniaria

Bilbon, 2013ko Urria





Abstract

The aim of this Doctoral Thesis, focuses on the structural possibilities of
short steel fibres as reinforcement of the concrete matrices, commonly referred
as SFRC, along with the ability to provide self-compacting properties, which
improve certain aspects of the material, forming the called Steel Fibre Rein-
forced Self Compacting Concrete (SFRSCC), under certain conditions, thanks
to the properties and features that have been described in this document.

Unlike most of the previous experiences we know, a large wall section (6
metres-high and 3 metres-long) is cast and analysed. This approach allows to
study the orientation of the steel fibres within the large structural element,
cast in real on-site conditions, to determine the behaviour of the material ta-
king into account all possible conditionings, some of which are not present on
laboratory researches.

The exhaustive characterization of the material that composes the struc-
ture requires extracting 380 specimens of different sizes from the wall, which
undergo promising non-destructive tests and more common destructive ones.
The correlations established between both fields, allow to determine strength
issues indirectly and without damaging the material, establishing new interes-
ting avenues for developing quality control methods on the structure itself.

To complement the analysis, a methodology to determine the fibre orien-
tation within the concrete matrix prior to the casting is established. Compu-
tational Fluid Dynamics simulations allow also the establishment of a set of
estimations regarding the residual strength of the material, from the predicted
fibre orientation, detecting weaknesses or inadequate casting processes.

In the culmination, a economical and environmental sustainability compa-
rative study is performed, for the proposed retaining cylindrical tank, designed
with conventional reinforced concrete on one hand and the SFRSCC on the
other. Each system has its own advantages and disadvantages, but SRFSCC
can be equal or even, more economical and sustainable than a conventional
structure design.
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I. ZATIA

Aurrekariak
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GAIA1.
Sarrera

1.1 Tesiaren testuingurua

Matrize hauskorraz osatzea bereizgarri duen materiala da hormigoia. Kon-
presio erresistentzia egokia aurkezten du, baina murriztua trakzioan. Bere
jatorrietatik, hainbat material mota izan dira erabiliak hormigoiaren egitura-
ahalmena indartu eta osatzeko. Guzti horien artean, altzairu barrak (leunak
hasieran batean eta korrugatuak ondoren) izan dira garapen gehiago jasan du-
tenak.

Hormigoiaren indartze horri, hormigoi armatua deitu izan ohi zaio. Ebaki-
duren tentsio-orekan hormigoiak ekarpen handiagoa izan dezan, zerbitzu fasea-
ren aurretik hormigoia konprimitzen duten atezatze teknika ezberdinak garatu
dira. Era honetan, egitura-elementuen ebakiduren neurriak murritz daitez-
ke. Armatuaren tenkatze unearen arabera, teknika bi erabil daitezke; piezaren
hormigoitze aurreko atezatzea eta hormigoitze-osteko atezatzea, hormigoi go-
gortuak erresistentzia nahikoa lortu duenean egiten dena. Alanbre bidezkoa da
atezatze teknikekin uztartzen den armatu motarik ohikoena, hauen kiribiltze
helikoidalez kordoiak osatuz eta tendoiak, azken hauek, aurrekoak multzoka-
tuz.

Zuntzak dituen hormigoiaren hobekuntzari dagokionez, XIX. mendearen
amaiera eta XX. mendearen hasiera artean patente anitz erregistratu ziren.
Hala ere, hirurogeigarren hamarkada arte ez ziren Altzairu Zuntzez Indarturi-
ko Hormigoiaren (AZIH) portaera aztertuko zituzten ikerketak burutuko, ma-
terialari bultzakada berria emanez.

Dosifikatzen den altzairu kantitateak, zailtasun eta harikortasun handiagoa
eragiten du hormigoiaren matrize hauskorrean. Onura hau, alabaina, zuntzek
masaren barruan hartzen duten norabidearen araberakoa da. Diseinatu den
hormigoiaren formulazioaren ondorioz, zuntzen ausazko banaketa lor daiteke
espazioan, material isotropoa osatuz. Hormigoitze prozesuaren eraginez, posi-
blea da zuntzen antolamendua plano edo norabide zehatzean behartzea.

Materialaren trakziopeko erantzunari dagokionez, matrizea pitzatu ondoren
erresistentzia galera gerta liteke (biguntzea) edo jasan daitekeen tentsio maila-
ren areagotzea (gogortzea). Zuntz kantitate handiek, ezaugarri nabarmeneko
materiala era dezakete (1.1 Irudia), hormigoian pitzadura ugari eraginez.

3
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(a) Hormigoi autotrinkotzailea (HAT) (b) Altzairu zuntzez indartutako hormigoia
(AZIH)

1.1 Irudia: Ikerketan uztartzen diren hormigoiaren teknologiak.

Zuntzen erabilerak egitura-elementuen lodiera murriztea ahalbidetzen du,
armatuen babesa bermatzeko beharrezkoak diren gutxieneko estaldurak eki-
din daitezkeelako. Bestalde, barra edo armatu parrilladura zurrunik ez izatea,
itxura laurik ez duten egitura-elementuak erraztasun handiagoz eratzea bide-
ratzen du. Aldi berean, zuntzen ugaritasunari esker matrizea hobeto jos liteke,
pitzaduraren kontrol handiagoa lortuz eta, ondorioz, iraunkortasuna hobetuz.
Armatua kokatu eta hormigoia dardaratu beharra saihestuz, posible da kostuak
eta egikaritze epeak murriztea eta halaber obrako osasun eta segurtasun bal-
dintzak hobetzea. Hori guztia dela eta, interesgarri gertatzen da ohiko armatua
zuntzekin ordezkatzea hein batean edo haren osotasunean.

Materialaren ezaguera nahikoa izan arren, lege-eratzaile gehienak laginen-
gan egin diren entseguen emaitzetan oinarritzen dira. Aurreikuspen metodo
berriek, AZIH-aren trakziopeko erantzuna ezartzea ahalbidetzen dute diseinu
fasean, baina orientazio faktore orokorren bitartez.

Bere dosifikazioa hainbat alderdik baldintzatzen dute, beharrezkoa den
erresistentzia, jasan beharreko giroa edo proiektuan zehaztu den trinkotasu-
na. Laurogeigarren hamarkadan hormigoi oso jariakorra garatu zen Japonian,
enkofratuak bere pisuaz soilik betetzeko gai zena, kanpo dardaratze beharrik
gabe. Are masaren mugimenduak zuntzen norabidea plano batean edo norabi-
de nagusi batean behar dezake. Ezaugarri Handiko Hormigoia deitua hasiera
batean, Hormigoi Autotrinkotzailea (HAT) deitu zen gero.

Jariakinen dinamika konputazionala aukera egoki eta interesgarria da zun-
tzek hartuko duten norabidea aurretiaz zehazteko edozein elementu-geometria
eta hormigoitze prozesurako. Ikerketa eremu zabala da, gaurdaino asko sakon-
du ez dena.

1.2 Ikerketaren helburuak

Eskala errealeko hormigoi armatuzko egitura-elementuen matrize barneko
zuntzen banaketa eta norabidearen azterketa da ikerketa honen helburu nagu-
sia.

Gaurdaino burutu diren ikerketek, orokorrean, asmo horretarako molde-
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katu diren laginengan aztertzen dute materiala, AZIH. Hauek, materialaren
pitzadura ondorengo portaera ezaugarritzeko bidea eman dute. Baina obrako
errealitatea ez dator bat, nabarmenki, ikerketa laborategian fabrikatu diren
eskala txikiko elementuekin. Hortaz, AZIH-aren eskala handiko fabrikazioan
eta zuntzen antolamendu eta banaketan, hautatzen den eraikitze-prozesutik
eratorriz, eragina duten fenomenoen ulermen hobea beharrezkoa da.

Eskala errealeko azterketak obrako benetako egoeretan, hasierako hipote-
sien egokitasuna ezartzea ahalbidetzen du. Halaber, materialen kokapen zu-
zena bermatzeko, egituratik inolako laginik erauzteko beharrik ez duten ira-
garpen eta kontrol teknikak, aski zehatzak, eskuragarri izan beharko lirateke.
Hori dela eta, nagusiki trakziopean diharduten egitura-ardura duten elemen-
tuak, AZIHaren erabilerak atxikiak dituen abantailez gaudi daitezke.

Ondorioz, eskatzen zaizkion ezaugarriekiko, materiala egokia den ustekizu-
na du tesiak, egokitasun horren abantailak frogatuz.

1.3 Metodologia eta prozedura

Ikerketan ezarri diren helburuak erdiesteko, hurrengo azterketa metodologia
jarraitu da:

Lehenengo, aztertu beharreko egiturak zein izan behar duen erabaki da,
nagusiki trakzio esfortzuen eraginean izateagatik ezaugarritzen dena, diseinu
baldintzatzaileak erraztuz. Behin elementua aukeratua izan dela, kalkulu tres-
na klasikoen bitartez balio-bizitzan zehar jasan behar izango dituen esfortzuak
aztertuko dira.

Bigarren, erauzketa-saiakuntza kanpainaren emaitzetan oinarrituz, erabili
beharreko zuntz mota erabakitzen da. Hormigoiaren dosifikazioa formulatzen
da, hautatu den zuntz motarekin eta obraratze eratik eratortzen diren egoera
freskoko propietateekin bat etorriz.

Hirugarren, eskala errealeko xafla-egitura eraikitzen da AZIHAT bitartez
eta zehazten den prozeduraz. Egitura gogortu ostean, enkofratua kentzeari eta
ondorengo maneiuari ekiten zaio ebaketa prozesu eta entseguetarako beharrez-
koak diren laginak lortzeko.

Laugarren, entsegu suntsigarri eta ez suntsigarri kanpaina sakona burutu
da egitura-elementuaren barruko kokapen eta tamaina ezberdineko laginetan.
Lortutako emaitzak elkarrekin erlazionatzen dira benetako egituretan gara dai-
tezkeen kontrol metodoak ezartzeko, laginik erauzteko beharrik gabe.

Bosgarren, jariakinen dinamika konputazional (CFD) bitartez hormigoi-
tze prozesuaren modelizazioaren hurbilketa aurkezten da, diseinu fasean zun-
tzen norabidea aurresatea ahalbidetuz.

Seigarren, azkenik, euste andel zirkular baten kasu praktikoa aurkezten
da. Ohiko eran eta zuntzez indartu diren egitura bana alderatzen dira, alderdi
ekonomiko, egikaritze epe eta iraunkortasunari dagokionez.

1.4 Dokumentuaren egitura

Honako tesi hau 7 zatitan banatzen da, 1.2 Irudian irudikatzen den legez.
Doktore Tesian garatu den ikerketaren sarrera honek, dokumentuaren Lehe-

nengo Zatia osatzen du.
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III. AtalaIII. Atala

Laborategia

V. AtalaV. Atala

Aurreikuspena

VI. AtalaVI. Atala

Erabilerak

VII. AtalaVII. Atala

Ondorioak

IV. AtalaIV. Atala

Egitura

II. AtalaII. Atala

AZIH eta HAT
2. Gaia – Artearen egoera

3. Gaia – AZIHAT

4. Gaia – Egikaritzea
5. Gaia – EES
6. Gaia – ES

7. Gaia – CFD

8. Gaia – Andelak

9. Gaia – Etorkizuna

1. Gaia – Sarrera
I. AtalaI. Atala

Aurrekariak

1.2 Irudia: AZIHATaren optimizazioa - tesia osatzen duten 7 atalen ikuspegi
orokorra.

Bigarren Zatiak erabili beharreko materialen azterketan jartzen du arreta,
batetik AZIH-a, bestetik, HAT-a eta teknologi bien batasuna azkenik. Haien
propietate eta egoera freskoan eta behin gogortuak direnean duten portaera
aztertzen dira, baita zehaztapen horiek egiteko entsegu normalizatuak. Aldi
berean, 2. Gaian jariakinen dinamika konputazioalari dagozkion ikerketa le-
rroak aztertzen dira. Modelizazio mota hau, zuntzen norabidea aurresateko
balia liteke.

Hirugarren Zatian, AZIHAT-aren diseinua ezartzen da laborategi mailan.
3. Gaiak materialen aukeraketa xehatzen du (zuntz mota, zementu edukia,
ur/zementu erlazioa, etab.). Egoera freskoan eta gogortuan neurtzen diren
emaitzak, proposatutako erabileraren beharrizanekin erkatu egiten dira.

Doktore Tesi honen oinarriak Laugarren Zatian biltzen dira. Eskala erreale-
ko horma tarte baten egikaritze eta ondorengo maneiu eta mozketaren xeheta-
sunak azaltzen dira bertan. Abiaburu gisa, 4. Gaian, erabiliko den hormigoia
formulatzen da. Horma bera eta hartatik moztu diren laginengan burutu diren
hainbat entsegu ez suntsitzaileen xehetasun oro zehazten dira 5. Gaian. Bes-
talde, 6. Gaian xafla-egituraren multzoan kokapen ezberdina duten laginetan
egin diren entsegu suntsitzaileak islatzen dira.
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Bosgarren Zatia da gauzatu den ikerketan asmo handikoena. Bertan, 7.
Gaian zehar, CFD-a oinarri hartuz zuntzen norabidea aurresateko proposa-
tzen den modeloa biltzen da. Bere egokitasuna, neurketa erreologikoak eta
ingeniaritza-entseguen emaitzak ezarri den modeloaz erkatuz egiaztatzen da.

Seigarren Zatian eta 8. Gaiaren barnean, ikuspuntu ekonomiko, egikaritze
epe eta iraunkortasunari dagokionez, materialaren erabilera interesgarri eta
egoki gerta daitekeen kasu praktikoa azaltzen da.

Azkeneko ondorioak, Zazpigarren eta azken Zatian laburbiltzen dira. Hala-
ber, 9. Gaiaren barruan, etorkizuneko ikerketa ildo berrientzako gomendioak
ematen dira zuntzen norabidearen kontrol eta iragarpenari dagokionez.

Dokumentuaren azken puntu gisa, Doktore Tesi honen garapenean aipatu-
riko iturri kontsultatuak zerrendatzen dira.

Azkenik, tesia osatzen duten hainbat atalen edukiaren informazio osoa ema-
teko asmoz, hiru eranskin gehitu dira, egin diren askotariko entseguen emaitzak
era xehatuagoan biltzen direlarik.





II. ZATIA

Aldez aurreko ikerketak
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GAIA2.
Artearen Egoera

2.1 Sarrera

Zuntzez indartutako hormigoi (ZIH) gisa, osaketan zenbait materialetako
zuntz labur eta eten hartzen dituena zehazten da, ausaz banatuak masa ba-
rruan. Zuntzok, egitura-funtzioa izan dezakete, haien ekarpenak ohiko arma-
tua murriztea edo, are, ordezkatzea ahalbidetzen badu, Azken Muga Egoe-
ren (AME) edo Zerbitzu Muga Egoeren (ZME) egiaztatzean kontutan izanez.
Aitzitik, ez-egiturazko izaerak, su edo urradurarekiko erresistentzia, pitzatze-
kontrola eta abar [EHE-08 (2008)] hobetzeko bakarrik kontutan hartzea dakar

Hormigoi autotrinkotzailearen (HAT) ezaugarri nagusia, kanpo dardarake-
ta beharrik gabe, bere kabuz trinkotzeko ahalmena da. Haatik, zenbait egoerek
kontu handiko dardaraldi arina behar izan lezakete [Self-Compacting Concre-
te European Project Group (2005)]. Dosifikazio egokiaren egiaztatzea egoera
freskoan egiten da, aldiz, behin hormigoia gogortu dela bere portaera hormigoi
arruntarena baino are hobea da. Hormigoi mota honek konpresio erresistentzia
handiago eta porositate txikiagora jotzen du, ondo aztertutako formulazioa eta
agregakin-zatiki finen erabilera handiagoa dela eta.

Altzairu zuntzez indartutako hormigoi autotrinkotzailea (AZIHAT) berriki
aztertzen den materiala da, bi teknologien sinergiaz, autotrinkotasunaren eta
zuntzen indartzearen abantailak uztartu nahi dituena. Obraratze erraztasu-
nak, dardaraketa eta armatze faseak kentzearen ondorioz nagusiki, kostuak eta
epeak nabarmenki murriztea dakar. Abantailekin batera, horrelako hormigoia
formulatzeko zailtasunak ere batzen dira.

Gai honek, material bien eta haien konbinatzeari dagokion artearen egoera
laburki biltzen ditu. Jarraian, gaur arteko egitura-erabileren iruzkin laburra
egingo da.

2.2 AZIH-aren ezaugarriak

Hormigoiaren matrize hauskorra indartzearen beharra, bere trakzio erresis-
tentzia mugatua dela eta, hainbat joeretan eratorri da. Zementu-matrizeetan
zuntzak gehitzea XIX. mendearen amaieratik egitate bat da. XX. mendearen
hasieran hainbat patente erregistratzeari ekin zitzaion ildo horretan. Baina

11
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σ

ε

Hormigoia Zuntz % -

Zuntz % +

AZIH

2.1 Irudia: Harikortasun gehitzea zuntz eduki ezberdinetarako.

1960ko hamarkada da, harrezkero materialaren ezagutzan sakontzeko egin di-
ren ikerketen oinarriak ezartzen diren garaia.

Indartze horrek, batetik materialaren trakzio erresistentzia handitu eta bes-
tetik halako harikortasunaz hornitzen du. Zuntzek hormigoian sortzen diren
pitzadurak josiz eta haietan zehar esfortzuak eusteko gai izanez lortzen dira
alderdi biak. Hartzen den energia gehikuntza, pitzatutako planoa zeharkatzen
duten zuntz kopuruaren menpeko da neurri handi batean (2.1 Irudia).

Zenbait ikerketek [Wille et al (2011)] islatzen duten legez, zuntzez indar-
tzen diren hormigoiak egitura-elementuak diseinatzeko eta are betekizun ultra-
altuetarako egokiak izan daitezke. Horretarako, ezinbestekoa da zuntza matri-
zearen barnean zuzen ainguratu eta atxikitzea. Zenbait aldagaiek portaera
hori baldintzatzen dute, hala nola hormigoiaren trinkotasunak, zuntzaren geo-
metriak edo altzairuaren kalitateak, bat edo bat aipatzearren.

Kalitate handiagoko hormigoiek eta luzera gehiagoko eta geometria ez zuze-
neko zuntzek, atxikitze eta ainguraketa hobea ahalbidetzen dute. Egitate hau
kalterako izan daiteke altzairuaren erresistentzia ere handia ez baldin bada.
Handitzat, 2000 MPa inguruko erresistentzia hartzen da, zuntzen fabrikazioan
karbono eduki handiko altzairuak erabiliz lortzen dena. Zuntzek jasan beha-
rreko esfortzuak bestela, gehiegizkoak izan litezke eta haien apurketa eragin.
Zuntzaren irristatze ezak, ekiditea komeni den bat-bateko izaerako apurketa
hauskorrak eragingo lituzke elementuaren osotasunean.

Zuntzen norabideak ere betekizun nagusia du materialak egoera gogortuan
izango dituen propietate mekanikoetan. Zuntz ehuneko handiagoa indartze
gehiagoren kide da, ez beti berdin-berdina, antolaketa espazialean. Hala eta
guztiz ere, 2.2.2.2 Atalean aurkeztu bezala zuntzak plano edo norabide nagusi
batean orienta litezke.

Hormigoiaren osagaiak (zementua, ura eta agregakinak), hormigoi arrun-
ten berdinak izan daitezke. Zuntzak zuzenean gehi daitezke plantako nahas-
gailuan edo hormigoiarekin nahastu hormigoi-kamioiaren upel barruan. AZIH-
aren nahasketa denborak, hormigoi arruntenak baino handiagoak izan ohi di-
ra, zuntzen nahaste eta banaketa zuzenerako denbora estra behar baita; are
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2.2 Irudia: Agregakinen gehienezko tamainaren eragina [Johnston (1996)].

gehiago zuntzok elkarren artean itsatsita hornitzen baldin badira [Kooiman
et al (1999)]. Zuntzak paraleloki kolatutako multzotan horni daitezke, banaka
beharrean, orrazi mota bat osatuz.

Altzairuzkoak moduko zuntz zurrunek, agregakin lodiak mugitzen dituzte
material konposatuaren porositatea handituz, malguak aldiz, haien arteko hu-
tsuneetara molda daitezke. Bestalde, zuntzak bezalako agregakin lerden berri
baten gehitzeak, hormigoiaren langarritasunaren murrizketa eragiten du. Ma-
trizearen josketa efektuak, hormigoi gogortuan interesgarria, masa freskoan ere
eragina du, nahiz eta neurri txikiagoan. Efektu hori indargabetzeko, agrega-
kinen gehienezko tamaina murriztea gomendagarria da [Johnston (1996)]. 2.2
Irudiak, zuntzen banaketa eta orientazioaren hobekuntza azaltzen du agrega-
kin lodi txikiagoak erabiltzean. Honela, hormigoitik bereizitako zuntzek bo-
lak sortzeko aukerak murrizten dira, eskuarki trikuak deituak. Zuntz-pilaketa
hauek ponpak blokeatzera hel daitezke eta are hormigoian hutsuneak sorrarazi.
Trikuak zuntzak gehitzeko prozesuan sor daitezke elkarrekin trabatuz hormi-
goiarekin zuzen nahastera heldu aurretik edo nahasketa prozesuan zehar, hau
luzeagoa baldin bada edo, hemen aipatu den bezala, materialen ezaugarriei lo-
tutako beste arrazoiren bat dela bitarteko. Superplastifikatzaileen erabilerak,
portaera hori hobetzea laguntzen du. Erabili beharreko zuntz zenbatekoa sarri,
egoera fresko eta gogortuko betekizunen arteko orekan oinarritzen da.

Hormigoi honen izendapena EHE-08 Instrukzioaren 14. Eranskinaren ara-
bera, (2.1a) y (2.1b) adierazpenetan azaldu bezalakoa da.

T˘R/f − R1 − R3/C/TM − TF/A (2.1a)

T − D˘G/f/C/TM/A (2.1b)

Erabiltzen diren hizkiak, hormigoi arruntak izendatzeko ohikoak dira, T
hizkiaren salbuespenarekin, zuntzez indarturiko hormigoi mota zehazten due-
larik; HMF masa, HAF armatua eta HPF aurreatezatuarentzako. f hizkia
aldiz, erabili beharreko zuntz motarekin erlazionatzen da, aukera dagoelarik
altzairu (A), polimero (P) eta beirazkoak (V) erabiltzeko. R1 eta R3 -k fle-
xotrakzio hondar erresistentzia adierazgarriak (fR,1,k y fR.3.k) zehazten dituzte
MPa-etan, eta TF -k zuntzaren gehienezko luzera mm-tan. Zuntzen egitura-
ekarpena kontuan hartuko ez bada, ez dira flexotrakzio hondar erresistentzia
adierazgarriak (f-R1-R3) zehaztuko eta eremua haien zereginaz ordezkatuko da,
uzkurtze kontrola (CR), sute aurreko portaeraren hobekuntza (RF) edo beste
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(a) Flat End (b) Hooked End (c) Hooked Flat End

(d) Undulated (e) Twin Cone

2.3 Irudia: Zuntz motak.

betebehar batzuk (O) izan daitezkeelarik. Harritzekoa da zuntzaren geometria
zehaztu behar ez izatea, ezta diametro eta zenbatekoa, aurreragoa azalduko
den bezala energia gehiago hartzeko ahalmenean betekizun garrantzitsua dute-
larik (nahiz eta Baldintza Tekniko Partikularren Agirian agertu). Aukera dago
dosifikazioa zehazteko ((2.1b) Ekuazioa), G hizkiaren bidez kg/m3-tan.

2.2.1 Zuntz motak

Material ezberdinetako zuntzak aurki daitezke, hala nola, altzairu, poli-
propileno, poliester eta abarrekoak. Tesi honetan altzairuzko zuntzak erabili
izan dira. Altzairuzko zuntzei dagokienez, hainbat dira fabrikazio prozesuak
abiaburuko materialen arabera, hotzean luzatutako hari bidez, xafla moztuak,
aterakin urtu, hotzeko konformazioz edo altzairu blokeetatik zerratuz (UNE-
EN 14889-1). Zuntzen zeharkako ebakidura ondorioz, biribila, laukizuzena edo
itxura irregularrekoak izan daitezke.

Diametro eta luzera askotariko aukera zabala dago merkatuan, baita hala-
ber, altzairu kalitateak. Luzerak 20 eta 60 mm artean ibili ohi dira, diametroak
0.40 eta 1.30 mm artean eta kalitateak 900 eta 1900 MPa artean. Haien arteko
geometriarik ohikoenak 2.3 Irudian erakusten dira.

Itxura erlazio (l/d) izeneko zuntzaren ezaugarri nagusienetakoa da, l-k zun-
tzen luzera eta d-k diametroa adierazten dutelarik. Erlazio handiek trikuak
sortzeko joera dute masaren barruan. Honek, zuzena ez den egikaritze eta in-
dartzea adierazten du, homogeneoa ez den banaketa dela eta. Zuntz lerdenen
erabilerak hortaz, arazo gehiago eragiten ditu [ACHE (1999)].

Zuntzak aske, zaku hidrosolubleetan edo sortaka kolatuak horni daitezke.
Azpimarratu beharra dago, zaku eta kolatze material hauek hormigoiaren do-
sifikazio ondo aztertuak alda edo honda ditzaketela, aire okludituaren edukia
handituz, ur gehiago emanez edo dosifikatutik zati bat xurgatuz. Nahasketa
prozesuan zehar zuntzen gehitze erraztasunean datza zakuen abantaila. Zuntz
kolatuek aldiz, itxura erlazio handiagoko zuntzak erabiltzea ahalbidetzen du-
te, trikuen sorrera saihestuz multzoak itxura erlazio bateratu txikiagoa baitu.
Ezagun da, elkartze materialaren disoluzioa egiaztatu behar dela zuntzen ba-
naketa egokia bermatzeko.

Zuntzek galbanizatze prozesua jasan dezakete edo altzairu herdoilgaitzeta-
tik etorri. Eskuarki ez da zuntzak babestea beharrezkoa izaten, eskatzen duten
estaldura txikia eta behin azaletik herdoildu direnean duten hedatze txikia dela
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eta. Aldiz, estalketa edo material hauek erabiltzeak haien kostua nabarmenki
handitzen du. Frogatua izan da gainera, zuntzen pasibazio ezegokiak hormi-
goiaren hantura sor dezakeela [Belleze et al (2004)].

2.2.2 AZIH-aren propietate mekanikoak

Zaila da hormigoi matrizean ausaz nahasten diren zuntz laburren indartzeak
dakartzan abantailak kuantifikatzea. Hobekuntza hori, nagusiki, materialaren
trakziopeko portaeran azaltzen da (2.6 Irudia), matrizea hautsita ere esfortzuak
jasateko gai delarik, kargen transmisioa bermatzen duten zuntzek sortutako
pitzadurak josi eta zubia egiten baitute. AZIH-aren erresistentzia ezaugarriei
buruzko informazioa eskuratzea ahalbidetzen duten entsegu normalizatu sorta
zabala dago, zuzenak eta zeharkakoak.

• Konpresio erresistentzia

Hemen aztertzen den moduko zementu oinarridun materialak, konpresio
esfortzuak jasateko ahalmen handia du, baina material hauskorra izaki,
apurketa bat-batekoa da. Gaur artean egin diren ikerketek adierazten du-
tenez, zuntzak gehitzeak ez du material konposatuaren konpresio erresis-
tentzia handitzen [Maidl (1995)]. Alabaina, har dezakeen hauste energia
eta deformazio ahalmena handitzen dira zuntz bidezko indartzeari esker
[König and Kützing (1999)]. UNE 83507 arauak AZIH laginen entsegu
prozedura zehazten du.

• Trakzio erresistentzia

Arestian aipatu den bezala, hormigoi matrizearen barruan zuntzak indar-
tze moduan sartzearen interesa, konposatuaren trakzio esfortzuekiko por-
taera hobetzean oinarritzen da. Konpresio entseguan gertatzen den legez,
hormigoiak, material hauskorren gisara, harikortasunik gabeko apurketa
agertzen du behin trakzio erresistentzia gainditu dela. Balio hau be-
re konpresio baliokidearekiko alderatuz oso txikia da, eskuarki gutxietsi
egiten delarik.

Aurkez ditzakeen portaerak, erabilitako diseinu eta dosifikatutako zuntz
kopuruaren arabera ezberdintzen dira (2.4 Irudia), zuntz zenbateko txi-
kiez indartu diren hormigoi (FRC) edo betekizun handiko zuntzez indartu
diren zementu konposatuen (HPFRCC) kasu, erresistentzia ultra-altuko
zuntzez indarturiko hormigoietatik igaroz (UFC). Material hauetako ba-
koitza, erdietsi beharreko helburuen araberako printzipio ezberdinetan
oinarrituz diseinatzen da (2.4 Irudia). Material hauetako batzuek ma-
terialari halako harikortasuna ematea dute helburu, beste batzuek aldiz,
haren iraunkortasuna hobetzera bideratzen dira edo erresistentzia goie-
nak handitzera. Asmo horretarako mikropitzadura ugari sortzera jotzen
dute, makropitzadura bakarra beharrean.

Era honetan, ZIH-etan tentsio galera izanik ere matrizearen pitzatze os-
tean, biguntze portaera deritzona, beste material konposatuek berriz,
karga matrizearen trakzio erresistentziaz gaindi handitzea ahalbidetzen
dute, materialari harikortasun handiagoa ekarriz bidenabar. 2.5 Irudiak
zuntzez indartutako zementu konposatu ezberdinen tentsio-elongazio eta
tentsio-deformazio erlazioak grafikoki erakusten ditu.
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2.4 Irudia: ZIH-en sailkapen eskematikoa [Rokugo et al (2009)].

2.5 Irudia: ZIH-en sailkapen grafikoa [Naaman and Reinhardt (2006)].

Aipatu den materialaren trakzio erresistentzia, prozedura ezberdinen bi-
tartez neur daiteke. Hura ezaugarritzeko metodorik zuzenena trakzio
uniaxial entsegua burutzean datza [Barr et al (2003a)] [Barragán (2002)].
Lagin zilindrikoak erabiltzen dira horretarako (15 cm-ko diametroa eta 30
cm-ko altuera) erdialdean hozkatuak perimetralki eta muturrak moztuak
dituena horma-efektutik eratorritako fenomenoak saihesteko. Laginak
entsegurako plateretan itsatsi egiten dira eta desplazamendu neurketa
egiteko tresneria kokatzen da pitzaduraren irekidura zehazteko. Pitzadu-
ra hau hozkan sortuko da, hura baita multzoaren ebakidurarik ahulena.
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UNE araudietan biltzen diren beste entsegu mota batzuk, balio hori
zeharka zehaztea ahalbidetzen dute flexotrakzio entseguen bitartez (UNE
83509 eta UNE-EN 14651). Bi arauak entsegua burutzeko jarraitu beha-
rreko prozeduran ezberdintzen dira. Lehenengoak hozkatu gabeko lagin
prismatikoan karga ezarpen puntu bi, berme puntu bakoitzetik heren
batera, erabiltzen dituen bitartean, bigarrenak hiru puntuko entsegua
proposatzen du, karga piezaren erdian ezarriz, egin beharreko hozkaren
bertikalean. Lehenengoak karga maximoa bakarrik aztertzen du, bigarre-
nak aldiz, karga zikloaren garapen osoa eta pitzadura irekidura (CMOD)
aztertzen du, ondoren materialaren modelo eratzailea egokiago gertatzen
delarik. Araudi ezberdinek irizpide ezberdinak erabiltzen dituzte flexo-
trakzio entseguei ekiterakoan, hiru edo lau puntuko konfigurazioetan oi-
narrituz.

Beste ikerketa batzuek bestalde, aurreko proposamenen artean, zuzenak
edo zeharkakoak, oreka bilatzen dute, konplexutasuna gutxitu nahian
material kantitate handiak erabili gabe, laginen tamaina murriztean.
Haien artean, Brasildar entsegua eta arraildura entsegua aipatzekoak di-
ra. Lehenengoaren konfigurazioa sinplea da, lagin zilindrikoak erabiltzen
baititu konpresioa norabide erradialean ezarriz. Neurketa elementuek en-
tseguan zehar hausten diren zirkuluerdi formako bi erdien desplazamen-
dua zehaztea ahalbidetzen dute. Karga ezartzen den puntuetan konpresio
esfortzuak kontzentratzen dira, trakzio tentsio konstantea agertuz gaine-
ratiko laginean. Hala eta guztiz ere, matrizearen pitzaduraren ondoren
makurdura esfortzuak azaltzen dira ezarritako kargaren eszentrikotasuna
dela eta.

Antzeko beste prozedura batek, [Tschegg and Linsbauer (1986)]-ek gara-
tua, arraildura bat sortzen du berariaz egindako lagin kubiko baten goiko
aurpegian. Alabaina, bere erabilera ez da hedatu AZIH-aren trakzio erre-
sistentzia zehazteko entsegu metodo gisa onartua izan dadin.

Bartzelona entseguak, puntzonaketa bikoitzeko entseguaren [Molins et al
(2009)] aldaera baten bitartez, trakzio erresistentzia balioesteko helbu-
rua du. Kasu honetan, laginaren albo bakoitzeko azalera txiki batean
konpresio karga ezartzean datza. Horretara, ezarritako biela eta tirante
modeloaren arabera, matrizea hausten duen barne trakzioa sortzen da.
Entseguan zehar materialak hartzen duen energia, laginak dituen zuntz
kopuru eta hauen norabideen araberakoa da [Mora (2008)] [Pujadas et al
(2011)].

Badago diametro handiko panelengan entseguak egiteko aukera, [Ber-
nard (2000)-ek azaldu bezala (980 mm-ko diametroraino) eta [Maturana
(2013)]-k erabilia (2 metroko diametroaz). Espainiako lehenengo erabile-
ra eraikuntza alorrean, LKS ingeniaritzako egoitza berriaren eraikinean
gauzatu da, Arrasaten (Gipuzkoa), 0.3 metroko altuera eta 8 metroko
luzera arteko lauza trinko bidezko forjatuak diseinatuz. AZIH-aren erre-
sistentzia, delako panelen entseguaren bitartez egiaztatu da, erdian karga
kontzentratua ezarriz eta sortutako haustura lerroak aztertuz.

• Ebakitzaile erresistentzia

Zuntzek esfortzu tangentzialen aurreko erresistentziaren hobekuntza me-
kanismoak ez dira guztiz aztertuak izan hainbat ikerketa egin arren [Sla-
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2.6 Irudia: AZIH-aren tentsio-elongazio σ − ǫ eta tentsio-pitzadura irekidura
σ − ω diagramak [Laranjeira et al (2010)].

ter et al (2012)]. Erresistentzia ebakitzailearen gehikuntzarako zuntzen
ekarpena, hondar erresistentziarekin era sinplifikatuan erlazionatua da-
goela iritzi dio indarreko araudiak (EHE-08). Badira, hala ere, zuntzen
indartzeak erresistentzia handitu egiten duela baieztatzen duten ikerke-
tak, baina gehikuntza hori zuntzen norabidera baldintzatuta dago [Bou-
lekbache et al (2012)]. Indartze bakarra zuntz bidezkoa duten lauza trin-
koen puntzonaketaren aurreko portaera, arestian aipatu den panelen en-
tseguaren bitartez egiazta daiteke [Michels et al (2012)].

Araudi eta instrukzio ezberdinek, entseguetan lortutako parametroetatik
abiatuz, 2.6 Irudian azaltzen den bezalako lege eratzaileak erdiestean jartzen
dute arreta. Trakzio zuzeneko entseguak intuitiboena ematen duen arren [van
Mier and van Vliet (2002)], haren egikaritzeari datxekion zailtasunak oroko-
rrean, balantza flexotrakzio entseguen alde makurrarazten du. Hauek alderan-
tzizko analisia eskatzen dute, materialaren adierazgarria izango den tentsio-
deformazio/pitzadura irekidura modelo baten transposizioa egiteko. [Kooiman
(2000)]-ek hainbat irizpidetan oinarrituz, entsegu mota aukeratzeko adibidea
ezartzen du. Bertan, konfigurazio, prestaketa eta egikaritzearen konplexuta-
suna eran haztatuan aztertzen da, entseguaren fidagarritasun, emaitzen pro-
zesatze, onarpen, kostu eta errepikakortasunarekin batera, jarraian, entsegu
Brasildarra errazena eta trakzio zuzenekoa emaitzak era sinpleenean aztertzea
ahalbidetzen duena izan arren, hiru puntuko flexotrakzio entsegua egokiena
dela ondorioztatzen delarik.

Entseguetan lortutako balioetatik abiatuz, eta alderantziko analisiaren bi-
tartez (2.2.3 Atala) orokorrean, materialaren lege eratzailea osatzen duten pa-
rametroak zehazten dira. Gogorarazi beharra dago, guztien dispertsioa handia
dela. Aldi berean, laginaren tamaina, geometria eta mugalde-baldintzak az-
tertzen ari den elementuarenetara hurbildu behar dute. Materialak gara deza-
keen trakzio erresistentzia ulertzeko abiapuntu gisa, banako zuntzen erauzte eta
orientazioari dagokion portaeraren sarrera txikia aurkeztuko da jarraian. Ma-
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2.7 Irudia: Karga-irristatze erlazioa erauzte entseguan zehar [Cunha (2010)].

terialak aurkez ditzakeen propietate mekanikoen balizko gehikuntza, hurrengo
ataletan garatzen diren ezaugarrien araberakoa da.

2.2.2.1 Erauzte aurkako portaera

Ikerketa ugarik sakondu dute banako zuntzen erauzketaren analisian, gerta-
kari hori osatzen duten faseak zehazteko asmoz. Zuntzen erauzketa prozesuan
parte hartzen duten mekanismoak, atxikidura, marruskadura, ainguraketa me-
kanikoa eta zuntzen korapilatzea dira [Naaman and Najm (1991)]. Zuntz eta
matrizearen arteko atxikidura, matrize-zuntz faseartearen trantsizio zonaldea-
ren propietateen menpeko da hein handi batean. Mekanismo hau aktibatzen
lehenengoa da, hormigoi eta altzairuak batera lan egiten dutelarik sorten diren
trakzio esfortzuak jasateko. Horren hobekuntza lortzeko, interesgarri gertatzen
dira ur/zementu erlazio laburrak [Wei et al (1986)] [Groth (2000)] dituzten eta
trinkoagoak diren hormigoien erabilera. Hormigoi autotrinkotzaileak, adibidez,
interesgarriak dira ikuspuntu horren arabera. Fasearteko trantsizio zonaldea-
ren erresistentziaren gehikuntza, zuntzen apurketak mugatuko du erauzketak
baino, kalterako izan daitezkeen emaitzak ager daitezkeelarik, elementuaren
apurketan hartzen den energia txikiagoa kasu.

Karga gehikuntzak zuntz eta matrizea askatzea dakar, zuntza guztiz aska-
tzen duen karga maximoaren baliora heldu arte. Orduan hurrengo mekanis-
moak hartzen du parte, marruskadurak, materialaren apurketa hauskorra eki-
diten duelarik sortu den pitzadura handitu eta zuntza kanporantz irristatzen
doan heinean. Gaur egun eraikuntzan erabiltzen diren zuntz motek geometria
okerrak dituzte, materialak harikortasun handiagoa eta marruskadura hobea
izatea laguntzen duen ainguraketa mekanikoa dutelako. Zuntzak hortaz, zu-
zena ez den bidetik irristatzen doazen heinean arteztu egiten dira, 2.7 Irudiak
erakusten duen bezala. Azkenik eta zuntz eduki handietarako (bolumenaren
≃10%) [Homrich and Naaman. (1988)], zuntzak korapilatzea gerta liteke erauz-
keta erresistentzia handituz.

Materialaren ikuspuntutik portaeraren informazio handia dakar, baina egi-
tura -ikuspuntutik ez da egokiena, AZIH-a den material konposatua bezala
aztertua izan behar baita. Haustura plano batean, matrizean sortzen diren
tentsioak gainjarri egiten dituzten hainbat zuntz topa litezke. Aldi berean,
zuntzen orientazioak eragin aipagarria du, portaerak aztertu direnekin ez da-



20 2. Gaia Artearen Egoera

2.8 Irudia: Erauzte entseguaren konfigurazio motak [Cunha (2010)].

toz bat, zuntzean makurdura fenomenoak gertatu eta zuntz inklinatuen angelu
kamutsean hormigoia ezkatatzen baitira. Ikerketa modeloak, entseguaren ana-
lisia egiteko garatuz joan diren arren, emaitzak ez dira eskala handiko egitura-
elementura estrapolagarriak.

Asko dira zuntzen erauzte modelo unibertsalak ezartzea zaildu egiten duten
faktoreak. Horien artean, zuntz mota, haren orientazioa, matrizean sartutako
luzera eta matrizearen berezko erresistentzia aipatzekoak dira. Entseguaren
konfigurazioak ere ugariak dira [Marković (2006)] [Grünewald (2004)] [Groth
(2000)], nahiz eta metodo estandarrik ez dagoen asmo horretarako, ziurgabe-
tasun handiagoa sortuz datuak erkatzerakoan.

2.2.2.2 Zuntzen orientazioa

Konpositearen propietate mekanikoen hobekuntza lortzeko, trakzio erre-
sistentzia eta zailtasuna esaterako, erauzte portaera hobea erakusten duten
zuntz motak erabiltzeaz gain, hauek egokiro lerrokatuak izan behar dute es-
fortzuaren norabidearekin nahikoa eraginkorrak izan daitezen. Haustura plano
batean, hura zeharkatzen duten baina eraginkorrak ez diren zuntzak are bereiz
daitezke, hau da, apurketa-erresistentziarik ez dakartzatenak.

Zuntzen orientazioa hortaz, material konposatuaren ezaugarrien hobekun-
tzan alderdi giltzarrietako bat da. Trakzio esfortzuekiko zuntzen orientazioak,
esfortzuen banaketa ahalbidetzen du ebakiduran zehar. Norabide hori alda
dezaketen baldintzatzaileak aipatu beharra dago, hala nola, masaren mugi-
mendua eta enkofratuak.

Banako zuntza aztertuz, inertzia efektu eta mugalde-baldintzen faltan, hau
nahierara bira daiteke bere grabitate zentroarekiko eta espazioan edozein koka-
pen hartu. Zuntzen muturrek zuntzaren luzerako diametroa duen esfera baten
azalera osatzen dute. Suposa daiteke zuntzen muturrak esfera horren edozein
puntu izan daitezkeela probabilitate berdinarekin. Zuntzaren biraketa librea
galaraziko duten zenbait mugalde-baldintza sartuz, kokatzea eragotziak dituen
orientazio batzuk izango ditu zuntzak. Hau, adibidez, praktika errealean ezin-
bestekoak diren enkofratuen hurbiltasunean gertatzen da.

Kanpo azaleren hurbiltasunean, zuntzaren grabitate zentroa bere luzera er-
dia baino tarte txikiagoan kokatzen denean, azalera esferiko hori plano batek
mugarriztatu eta ebakitzen du. Zuntzen kokapena handitu egiten da plano
horrekiko paraleloak diren ardatzetan, ardatz normalaren kalterako. Elementu
estuen kasuan edo zuntzak inguruko mugatik oso hurbil daudenean, zuntzak
plano batean soilik bira dezake. Zirkulu bat osatzen da beraz zuntzen mutu-
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rrekin, lehenago aipatu den esferaren ordez. Hiru dimentsioko antolamendua,
dimentsio bikora mugatzen da. Eta zeharkako norabideetako bat mugatuko
balitz beste plano batekin, zuntzak norabide bakarrean lerroka litezke.

Hau da kasurik sinpleena eta horretatik hasita, zuntzen proiekzioak lor dai-
tezke edozein ardatzetan. Zuntz multzoaren eraginkortasun horri [Rao (1979)],
norabide faktorea deritzo. Norabide faktoreak zuntzen proiekzio ehunekoa adie-
razten du norabide zehatz batean, orokorrean, piezaren ardatz nagusiekiko har-
tzen dena. Parametro honek, zenbait egilek [Krenchel (1975)] behatu duten
bezala, ebakidura baten zuntz kopuru osoa kalkulatzea ahalbidetzen du. Argi
dago, norabide faktorea norabide bakarreko kasuan 1 izan behar duela, beste
kasuetan zuntzen proiekzioak integratu behar direlarik edozein inklinazio an-
gelurentzako. Dimentsio biko kasuan orientazio guztiek probabilitate berdina
duten arren, hiru dimentsiokoan ez da berdina gertatzen [Stroeven and Shah
(1978)], ardatz batekiko inklinazio berdina duten zuntzek osatzen duten zirku-
lua handituz doalako angelua handitzen den heinean. Hau da, aukera gehiago
dago zuntzak ardatz batekiko angelu handiekin topatzeko, ardatz horrekiko
hobeto lerrokatuta daudenen aldean. Aztertzen den ardatzarekiko angelu ber-
dina duten zuntzek osatzen dituzten azalera zilindriko diferentzialak integratuz
((2.2a) y (2.2b) Ekuazioak), dagokion norabide faktorea lortzen da, bi eta hiru
dimentsioko kasuetarako hurrenez hurren.
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∫ π/2
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Laburbilduz, hiru kasuetako norabide faktorea hurrengoa da: 1Dan 1, 2Dan
π/2 eta 3Dan 0.50. Parametro adimentsionalak erabiltzen dira lortzen diren
balioak zuntzaren luzerarekiko independente izan daitezen. Hala eta guztiz ere,
erabat garrantzitsua da nabarmentzea lagin baten mugalde-baldintzak ez direla
benetako egitura-elementuaren adierazgarri, baina bere zehaztapena sinple eta
intuitiboa denez, ikertzaileek onartutako faktorea da. [Schölin (1988)]-ek egile
ezberdinek eratorri dituzten norabide faktore ezberdinak biltzen ditu, hartu
diren hipotesien arabera aurki daitezken balio ezberdintasunak nabarmenduz.

Enkofratuek ezartzen dituzten mugalde-baldintzez gain, masaren barnean
zuntzen orientazioa aldatzen duten hainbat alderdi daude. Batetik, masa fres-
koari trinkotzeko ezartzen zaion dardaratzeak garrantzi aipagarria du [Edging-
ton and Hannant (1972)] [Gettu et al (2005)]. Dardara motak, kanpotik mahai
bibragailu bitartez edo barnekoa orratz bidez, zuntzen hasiera bateko norabidea
aldatzen du era ezberdinean. Elementu aurrefabrikatuentzako, dardaratzearen
kontrola errazagoa eta errepikakorra izan daiteke, in-situ egindako hormigoie-
tan baino. Kasu honetan, langilearen trebezia oso kontutan hartzeko faktorea
da.

Langilearen eragina saihestea ahalbidetzen duen beste aukera batek, dar-
daratzea alde batera uzten du hormigoiari propietate autotrinkotzaileak ema-
ten dizkion dosifikazio optimizatuari esker. Hormigoi hauek haien berezko
pisuaren ondorioz trinkotzeko propietatea dute. Oso jariakorrak gertatzen dira
isurpen-tentsio txikiaz eta biskositate handiagoaz, duen zatiki finaren ehuneko
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Mugalde-Baldintzek 
moztutako zuntzak

2.9 Irudia: Zuntzen biraketaren mugaketa 3Dtik 2Dra.

handiagoa dela eta. Halere, beste baldintzatzaile batzuk ezartzen dira, masa-
ren egoera freskoko propietateetatik eratorriak. Hurrengo ataletan, alderdi bi
horietan sakonduko da.

Hormigoi masaren barruko zuntzen banaketa eta norabidea zehazteko meto-
dorik zuzenena, mozketa bidez laginak erauztean datza. Moztutako aurpegien
azterketatik ikerketa parametroak balioesten dira. Metodo estereologikoak au-
rretiaz frogatuak izan dira zenbait ikerketetan [Redon et al (1999)]. Jarraian,
lagin hauek birrindu egiten dira zuntz guztiak atera arte, iman batez lagundu
daitekeelarik (UNE-EN 14721). Ondoren, pisatu egiten dira eta metro kubiko
bakoitzeko altzairu zenbatekoa zehazten da.

Zenbait egilek [Laranjeira et al (2011)] nabarmentzen dute norabide fak-
torea ez dela egokiena hainbat inklinazio angelu dituzten zuntz ezberdinen
egitura-portaera zehazteko, apurketa entseguen emaitzen dispertsioa altua de-
larik. Aldi berean, zuntzen orientazio profila proposatzen du ekoizpen, obrara-
tze eta enkofratuaren geometriarekin erlazionatuak dauden hainbat faktoreren
menpe.

2.2.3 Modelo Eratzaileak

Materialarentzako entsegu arauak daudelarik ere, herrialde ezberdinetako
araudiak ez datoz bat zenbait alderditan eta ez dago materialaren lege eratzaile
bakarra onartzeko konpromisorik. Materialaren portaeran eragina duten para-
metro ugarien ondorio da hori. AZIH egiturak diseinatzeko ezinbestekoa da,
elementu mekanikoen propietateak kalkulatzen ahalbidetuko duten kalkulu-
oinarriak izatea.

Materialaren trakzio portaera zehazteko orduan hainbat irizpide daude, bai-
na guztien artean ohikoenak, modelo jarraitu ez diferentziagarriak dira tarte
osoan, alderantzizko prozedura bitartez materialen entseguetatik diseinatuak.
2.10 Irudiak, era laburrean laburbiltzen ditu hainbat dokumentu tekniko eta
instrukzioetan biltzen diren modeloak. Materialaren portaera era fidagarrian
ezagutzera ematen duten metodo sinpleen bilaketan, maila mikroskopikoko
ikerketek, hausturaren mekanikan oinarrituak, ikerketa makroskopikoei bide
eman diete, elementuaren mailan. Tarteko aukera mesoeskala mailan datza,
[van Mier and van Vliet (2002)], materiala partikula mailan aztertu, AZIH-aren
kasuan zuntzen kopuru eta orientazioan oinarri daitekeena. Berdina gertatzen
da analisi zuzenarekin, hormigoia osatzen duten materialen propietateetan [La-



2.2. AZIH-aren ezaugarriak 23

2.10 Irudia: AZIH-aren modelo eratzaileak [Blanco Álvarez et al (2010)].

ranjeira (2011)], aurretiazko entseguetan beharrean. Orokorrean modelo hauek
zuntz zenbateko txikiekin indartuak diren hormigoiak erakusten dituzte, pi-
tzadura ondoko biguntze portaera eragiten dutenak. Material harikorragoak
dira hortaz, baina ez dute jatorrizko materialaren trakzio erresistentzia handi-
tzen. Gaur eguneko joerak, ezaugarri altuko zuntzez indarturiko hormigoiak
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diseinatuz, modeloak egokitzea eskatzen du. Jarraian, ohiko diseinu modeloak
aipatzen dira.

• Tentsio-deformazioa (σ − ǫ):

EHE-08ko 14. Eranskinean eta UNE-EN 14651 arauan ezarritakoaren
arabera, Proportzionaltasun muga (FL) eta 0.5 eta 2.5 mm-ko pitza-
dura irekierei dagozkien hondar erresistentzien (fR,1 eta fR,3) arabera
zehazten da. Hiru balio hauetako lehenengotik, flexotrakzio erresisten-
tzia (fct,fl) lortzen da. Zuntzen ekarpena egitura-kalkuluan aintzat har
dadin, flexotrakzio hondar erresistentziek fR,1,k eta fR,3,k proportzional-
tasun mugaren %40 eta %20 gainditzea bete behar da, hurrenez hurren.
Instrukzioak bi diagrama ezartzen ditu, bata laukizuzena eta sinplifika-
tua, bestea multilineala eta errealitatera hobeto egokitua (2.10 Irudia).
Lehenengoak parametro bakarra erabiltzen du bere zehaztapenerako, bi-
garrenak aldiz, gehiago erabiltzen ditu materialaren portaera hobeto doi-
tzeko.

Materialaren lege eratzaileen ezberdinen arteko alderik nagusiena, erre-
ferentzia entseguaren zehaztapenean datza (hiru [Barr et al (2003b)] edo
lau [CNR-DT 200/2004 (2008)] [DBV-Stahlfaserbeton (2001)] puntuko
flexotrakzio entsegua) eta entsegu horien emaitza eta datu ugarien arte-
tik modeloaren datu esanguratsuak zehazteko irizpideen ezberdintasuna
(hondar erresistentziak, erresistentzia baliokideak, etab.). Guzti horiek,
hala ere, erlazio jarraitu eta ez diferentziagarriak zehazten dituzte tarte
guztian. Puntu gehiago eskatzen dituzten modeloak konplexuagoak dira,
baina materialaren benetako portaeratik hurbilago daude.

• Tentsioa-pitzadura irekidura (σ − ω):

Metodo hau, [Hillerborg et al (1976)]-ek ezarritako modeloan oinarritzen
da, Itxurazko Pitzaduraren Modeloa (FCM) deritzona. Teoria honen ara-
bera, esfortzuak pitzaduran zehar transmititu daitezke agregakinen ka-
teatzeari esker eta pitzadura josten duten zuntzen bitartez, behin katea-
tze hori ahuldu egin denean. Karga gehikuntzek pitzaduraren irekidura
eta sakonera handitzen dute, aztertutako prozesu-zonaldea zabalduz.

Modelo honek era berean, erlazio lineala ezartzen du tentsio-deformazio
diagrama baten arabera matrizearen hausturaren eta pitzaduraren sorre-
raren aurreko zonaldean. Ondoren erlazioa, kohesio zonaldea deritzone-
rako ezartzen da pitzadura kritikoaren irekiduraraino eraginkorra dena.
Luzera hori, zuntzen apurketa edo erauzketa eragiten duena da.

Metodo honetatik abiatuz hainbat ikerketek modeloak diseinatzeko bi-
deak planteatu dituzte. Nagusienetako bat [Li et al (1993)]-ek ezarrita-
ko modelo mikromekanikoan oinarritzen da. Garatzen den modelo erdi
analitikoak hartzen dituen faktoreen artean, hormigoiaren karga gale-
ra kurba, karga transmititzeko zuntzen ekarpena (matrize eta zuntzen
marruskadura tentsioaren menpeko) eta zuntzek sorrarazten duten au-
rreatezatua, matrizetik guztiz askatu bitartean, daude.

Modelo zuzen hau oso konplexua izaki, zenbait alderantzizko hurbilketa
ezarri izan dira [Stang et al (1995)] [Wolinski et al (1987)] [Roelfstra
and Wittmann (1986)], sisteman askatasun gradu ezberdinak eransten
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dituztenak. Gero eta askatasun gradu gehiago, parametro gehiago ezarri
behar dira, baina aldi berean, errealagoa gertatzen da modelizazioa.

2.10 Irudian azaltzen den bezala, hurbileko herrialdeetako Instrukzioek, sal-
buespenak salbu, tentsio-deformazio modeloari heltzen diote. Modelo hau in-
teresgarria gertatzen da diagrama berdinaren barruan materialaren portaera
osoa adieraz baitaiteke, bai trakzioan zein konpresioan. Aldi berean, gainon-
tzeko egitura-materialen lege eratzaileekiko parekagarria gertatzen da. Hala
ere, modeloaren giltzarri diren tentsio eta elongazio parametroak kalkulatzeko
irizpideak, aurretiazko entseguetan oinarrituak, ez dira garbiak gertatzen.

Bestalde tentsio-pitzadura irekidura erlazioa, AZIH bezalako materiala-
ren izaerarekin bat datorrela iritzi da, hautsita ere esfortzuak eusten jarrai-
tzen baitu. Azaldutako modelo mikromekanikoa interes handikoa da zientzia-
ikuspuntutik. Materialaren portaera hausturaren mekanikan oinarrituz azter-
tzen da, baina hori dela eta, konplexua da proiektugileek kuantifikazio zaila
duten parametro kopurua handia diseinu sistematikoetan ezartzea. Planteatu
diren bakuntzeek izaera praktikoa dakarkiote modeloari, baina materialaren
portaeraz informazio garrantzitsua galtzen da [Kooiman (2000)].

Oso zaila da materialaren portaera modelo hauetan oinarrituz aurreikustea.
Aldagai fisiko askok eragiten dute haren ezaugarrietan, hala nola materialen
erresistentzia edo zuntzen luzera eta diametroa, baina horretaz gain nahasketa,
garraioa, obraratzea, dardaratzea, elementuaren tamaina, mugalde-baldintzak,
kargen iraupena edo erabiltzen diren segurtasun koefiziente ezberdinek ere,
espero diren emaitzetan ezberdintasunak sorrarazten dituzte.

[Barragán (2002)]-ek salbu, matrizearen pitzadura osteko tentsio galera-
ren ondoren euste ahalmenean gehikuntza arina sartzen duena, hondar erre-
sistentziei dagokienez, modelo gehienek gainbehera konstantea erakusten dute
punta-ostean. Materialaren lege eratzailea osatzeko hiru edo sei aldagai erabil-
tzeak, zentzu fisikorik izan ez arren, biguntze konstante edo hobetuzko portaera
azaltzea ahalbidetzen du.

2.2.4 Kalitate kontrola

AZIH-z egindako egituren kalitate kontrola egitea konplexua gertatzen da,
elementuaren barnean zuntzen banaketa eta orientazioa bistaratzeko ezintasu-
naren ondorioz. Metodo ugari garatu dira gutxi gorabehera aztertzea ahalbide-
tzen dutenak. Hauek ezberdinak dira erabiltzen den teknika edo neurtzen diren
parametroen arabera. Metodo hauek zuzen edo zeharkako eta suntzitzaile edo
ez suntzitzaile gisa sailka daitezke.

Lehentasuna egitura-segurtasuna bermatzea denez, ohikoa da hormigoiaren
erresistentzia zehazteko baliatuko diren apurketa entseguak burutzea. Zuntzak
gehitzeak ez omen du konpresio erresistentzian gehikuntza nabarmenik eragiten
[Bencardino et al (2008)]. Flexotrakzio entseguak, bere aldaera guztiekin (hiru
puntuko entsegua, lau puntuko entsegua, etab.), materialaren portaera ezau-
garritzeko sarrera datuak diren hondar erresistentziak zehaztea ahalbidetzen
du, hautatu den modelo eratzailearen arabera. Neurri handiko elementu ba-
tean ezaugarritze hori burutzeko zailtasunak, elementu errealaren adierazgarri
ez diren paraleloki hormigoitutako laginekin batera, teknika berrien garapena
eskatzen dute.
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Teknikok, masan zehar zuntzen antolaketa eta orientazioa zehaztea ahal-
bidetzen duten zeharkako metodo ez suntsitzaileen erabilpena sustatzen dute.
Zuntzen zenbatekoa, hartzen duten norabidearen arabera, materialaren trakzio
erresistentziaren proportzionala izanik, dagokion korrelazioa ezarri daitekeela
iritzi da.

• Zuntzen erauzketa

Aurkeztuen arteko metodorik zuzenena, zuntzak masatik erauztean oina-
rritzen da, haien pisatzeari ekiteko eta jarritako zuntz zenbatekoa balioes-
teko [Soroushian and Lee (1990)] [Kooiman (2000)]. Prozedura hau masa
freskoan zein hormigoi gogortuan jarrai daiteke, UNE-EN 14721 arauaren
arabera. Pasta garbituz lehenengo kasuan eta laginak birrinduz bigarre-
nean, zuntzak hormigoiarekiko banatzea eta erauztea ahalbidetzen da,
eskuz edo iman baten laguntzaz. Zuntzen zenbatekoa, haien pisu eta
aztertutako hormigoi bolumenaren arteko zatiketaz lortzen da. Orienta-
zioa zehaztea ezinezkoa suertatzen da metodo honen bitartez. Gainera
masa freskoaren azterketak, erabiliko den egikaritze prozedurak zuntzen
antolamenduan eragiten duen aldakortasuna ikertzea eragozten du.

• Metodo estereologikoak

Metodo estereologikoen oinarriek [Stroeven (2009)], hormigoi piezaren
barruko zuntzen zenbateko eta orientazioa zehazteko aukera ezartzen du-
te ebakidura lauen azterketan oinarrituz. Orokorrean, ebakidura hauek
laginak mozterakoan sortzen diren aurpegiak dira, zenbait ikerketek ele-
mentuari egindako X izpi bidezko irudiak erabiltzen dituzten arren [Stroe-
ven and Shah (1978)] [Robins et al (2003)] [Vandewalle et al (2008)]. On-
dorengo ikerketetan, materialaren egitura-portaerarekin erlazionatzeko,
erabiltzen den norabide faktore kontzeptua ezartzen duen metodo in-
teresgarria da. Ezaugarri altuko hormigoiak garatzeko diametro txikiko
zuntz zenbateko handien erabilerak, berez neketsua den entsegu prozedu-
ra motel dezake. Arazo horiek saihesteko, [Mlekusch (1999)]-ek aipatzen
dituen irudi digitalen analisi tresnak erabil litezke.

• Tomografía Axial Computerizada

Beste aukerako teknika bat X izpi bidezko irudietan oinarritutako be-
rrosatzean datza, Ardatz-Tomografia Konputerizatua (TAC) deritzona
[Stähli et al (2008)] [Farhat et al (2007)] eta azterketa klinikoetan oso
hedatua. Laginaren luzeran zehar lodiera txikiko ebakiduretan behin eta
berriz hartutako irudien azterketan oinarritzen da. Irudi lau horien on-
dorengo prozesatze lanak, multzoaren hiru dimentsioko berrosatzea ahal-
bidetzen du (2.11 Irudia), laginaren edukia fidagarritasun osoz erakutsiz.
Hala eta guztiz ere, haren kostu handiak eta neurri handiko elementuetan
ezin erabiltzeak, kontrol teknika gisa bere erabilera mugatzen dute.

• Metodo magnetikoak

[Torrents et al (2012)] eta [Ferrara et al (2012)]-ek proposatutako meto-
do induktiboek AZIH-ko azalera-elementu eta lagin kubikoetan zuntzen
zenbateko eta orientazioa aztertzea ahalbidetzen dute. Teknika sinplea
da eta ez du konfigurazio konplexurik behar, ezta pieza eta tresneriaren
arteko ahokatzea. Hormigoian zehar eremu magnetikoa igaroaraztean eta
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2.11 Irudia: AZIH laginaren TAC-a.

gertatzen den induktantziaren aldaketa neurtzean datza prozedura. Gero
eta aldaketa handiagoa izan, handiagoa izango da ere zuntzen zenbatekoa,
hauek eremu magnetikoa aldatzen baitute hormigoia “ikusezina” delarik.

• Korrontze aldizkatzaileko inpedantzia-espektroskopia (AC-IS)

AC-IS teknika alderdi askotan erabili liteke, hala nola hormigoiaren osa-
gaien hidratazioaren garapenean, poroen egitura, pitzatzea edo kloruro
ioiaren difusibitatean [Ozyurt et al (2006a)]. Baina bere erabilerak AZIH-
ko egitura-elementuen zuntzen orientazioa monitorizatzea ahalbidetzen
du [Ozyurt et al (2006b)] [Ferrara et al (2008)]. Etorkizun handiko tek-
nika dirudi, baina entseguaren konfigurazioa zuntz eta elementu tamaina
bakoitzarentzako doitu beharra dago.

• Erresistibitate elektrikoa

Erresistibitate elektrikoa zenbait norabideetan aztertzeak, AZIH-ko ele-
mentuetako zuntzen orientazioa hautematea ahalbidetzen du [Lataste
et al (2008)]. Elektrodoen ukipena, hauen intentsitate elektriko zuzenena
estimulatzea ahalbidetzen duen elektrolito baten erabileraz hobetzen da.
Beste elektrodo batzuk seinalea jasotzeaz arduratzen dira, emaitzak lortu
ahal izateko prozesatzen dena. Islatze beste tekniken gisan, sentiberata-
suna nabarmenki murrizten da elementuaren lodierarekin.

• Transmisio lerro ardazkidea zirkuitu irekian

Zirkuitu irekian amaitzen den transmisio lerro ardazkidean mikrouhin
elektromagnetikoen islapenen neurketak [Van Damme et al (2004)], ire-
kitako sentsore ardazkideak aurretiaz igorritako uhin baten oinarrituz
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aztertzen du islatutako uhina. Gaurdaino egin diren ikerketetan erabili
diren sentsoreek, uhinaren sartzea mugatua dute haien berezko dimen-
tsioen arabera. Hori dela eta, teknika honek aztertu beharreko elemen-
tuaren gainazaleko informazioa besterik ez du eskaintzen.

• Uhin gidari antenak

Uhin gidarien antenen bidez, AZIH bezalako ingurune bat zeharkatzean
igorritako seinaleak duen aldaketa aztertzen da [Roqueta et al (2010)].
Konposatuaren propietate dielektrikoak hezetasuna, azterketa frekuen-
tzia eta, batez ere, zuntz zenbatekoaren arabera ezberdinak dira. Azken
hauek, azterketa inguruneari permitibitate aldakorra dakarkiote. Nahiz
eta oraindik zenbait muga erakutsi, elementuaren lodieran zehar antena
igorle eta hargailuak alde banatan jarriz, egitura igorritako mikrouhinen
bitartez aztertzeko gai den teknika interesgarria dirudi. Zuntz zenbate-
ko ezberdina duten zonaldeak bereiz daitezke, baina haien orientazioa
balioesteko datu nahikoren gabezia du.

Laburbilduz, ezaugarritu beharreko materialaren propietate elektriko eta
magnetikoen analisiak, kontrol teknika berrien erabilera baimentzen du. Argi
dago, metodo hauetako batzuk erabilgarri edo egokiagoak direla hormigoiaren
indartzea zuntz ferromagnetikoen bitartez egiten denean, altzairuzkoen kasu.
Uhin edo seinaleen aurreko erantzunak halako kontrastea behar du eta ez-
berdintasun hori nabarmenagoa da zuntz metaliko eta hormigoiaren artean.
Guztiak berriak dira, era orokorrean ZIH-en inguruko ikerketen gorakada de-
la eta. Azpimarratu beharra dago metodo magnetikoen sarrera, egile honen
ezagueran behintzat, bi ikerketa talde ezberdinek paraleloki ireki duten, baina
berdin-berdina ez den, lerroa. Zenbait egilek [Pujadas et al (2011)], 150 mm-ko
aldea duten lagin kubikoetan zuntzen zenbateko eta orientazioa zehazteko me-
todoaren egokitasuna frogatu dute. Beste batzuek [Faifer et al (2011)], antzeko
teknika garatu dute lodiera txikiko lauzetan orientazio nagusiak antzemateko.
Bi lerroen konbinaketak jarraitu beharreko bidea dirudi Doktore Tesi hone-
tan azaldutako kasuak bezalakoentzako, azalera eta lodiera handiak erabiltzen
baitira.

2.3 HATaren ezaugarriak

Hormigoi Autotrinkotzailea (HAT) Japonian garatu zen 1980ko hamar-
kadaren amaiera aldera [Self-Compacting Concrete European Project Group
(2005)]. Jariakortasun handia eta enkofratua bete eta bere berezko pisuaren
ondorioz trinkotzeko ahalmena duen hormigoia da. Guzti hori, nahi ez den
masaren blokeoa gertatu gabe zonalde armatuak igarotzerakoan. Hormigoiz-
ko egituren iraunkortasuna hobetzeko interesean du jatorria, trinkotze egokia
egingo zuen eskulan trebatua behar baitzen horretarako [Okamura and Ouchi
(2003)]. HAT-aren lehenengo prototipoa Japonian diseinatu zen 1980an [Oza-
wa et al (1989)]. Bere erabilera ezberdina da herrialdearen arabera. Europan,
iparraldeko herrialdeen bitartez sartu zen, Suedian HAT erabiliz osorik eraiki
zen lehenengo zubia bezala, Japonetik kanpo egiten zen lehenengotzat hartzen
dena [Billberg (1999)]. Hasiera batean, Ezaugarri Handiko Hormigoia dei-
tua izan zen, ikerketa paralelo batzuek izendapena berdina erabili zuten arte
ur/zementu txikiko iraunkortasun handiko hormigoientzako [Gagne and Pigeon
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Mota UNE 83.361-aren arabera

AC-E1 550 mm 6 Df 6 650 mm

AC-E2 650 mm < Df 6 750 mm

AC-E3 750 mm < Df 6 850 mm

2.1 Taula: Isurpen motak.

Mota UNE 83.361-aren arabera UNE 83.364-aren arabera

AC-V1 2.5 s 6 T50 6 8 s 10 s 6 Tv 6 20 s

AC-V2 2 s < T50 < 8 s 6 s 6 Tv 6 10 s

AC-V3 T50 6 2 s 4 s 6 Tv 6 6 s

2.2 Taula: Biskositate motak.

Mota Eskakizuna
UNE 83.362 UNE 83.363

-aren arabera -aren arabera

AC-RB1
TM > 20 mm edo dJf > Df - 50 mm > 0.80

80 mm < tartea < 100 mm (12 barrako eraztuna) (barra 2)

AC-RB2
TM 6 20 mm edo dJf > Df - 50 mm > 0.80

60 mm < tartea < 80 mm (20 barrako eraztuna) (3 barra)

2.3 Taula: Blokeo erresistentzia motak.

(1990)]. Gaur egun, hormigoi mota hau ezagunagoa da bere autotrinkotasun
propietateen arabera. Hormigoi hauen garapena, sektore kimikoaren ikerketei
lotua etorri da, jarduera handiko ur-murriztaile gehigarri berrien arloan sakon-
du baitu partikulen flokulazioa murrizteko asmoz, zementua dispertsatuz.

Hormigoi hauen nabarmentasuna egoera freskoan betetzen dituen baldintza
batzuei zor zaio. Hormigoiak, enkofratua betetzeko gai izan behar du akabera
maila altuaz eta kanpoko laguntzarik gabe, ezaugarri honi betetze ahalmena
deritzolarik. Aldi berean, egitura-elementuan dagoen indartze armatuaren ar-
tetik igaroarazi egiten da, tamaina handieneko agregakinen blokeoa gertatu
gabe, igarotze ahalmena izanik propietate hori. Eta bete beharreko hiruga-
rren propietatea segregazioaren erresistentzian datza, mugimenduan zehar eta
behin geldirik dagoela konposaketaren homogeneitatea bermatuz. Indarrean
dagoen EHE-ko 17. Eranskinaren arabera, hormigoi hauen izendapena, hor-
migoi arrunten antzekoa da, jariakortasun handiagoa trinkotasunaren eremuan
zehaztuz (2.3a Ekuazioa). Era osagarrian, posible da eskatutako propietateen
maila zehaztea (2.3b Ekuazioa). Azken kasu honetan, motak 2.1, 2.2 eta 2.3
Taulen arabera zehaztuko dira.

T − R/AC/TM/A (2.3a)

T − R/(AC − E + AC − V + AC − RB)/TM/A (2.3b)

Hormigoiaren teknologia berri honek, hormigoiaren dardaratze fasea ekidin
dezake, are hormigoiaren kalitatea hobetuz, konplexuago eta landuagoa den
dosifikaziori esker. Onura horiez gain, alderdi ekonomiko (eskulan murrizpe-
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na), denborazko (epeen murrizketa), ingurumen (obrako zaraten murrizketa)
eta laneko segurtasun eta osasunean (hatz zuriaren sindromea) hobekuntzak
ekar ditzake. Hormigoi horiei ematen zaizkien jariakortasun handiek eragin
ditzaketen segregazioak indargabetzeko, masako osagai guztien arteko kohesio
handia beharrezkoa da. Aipatu diren abantailez gain, egitura-ikuspuntutik ere
interes handia hartzen du bere mikroegitura hobetu egiten baita [Skarendahl
(2003)].

Zementua hidratatzen den heinean, HAT-aren propietate erreologikoak al-
datuz doaz jariakortasuna galduz. Hasierako jariakortasun handiago honek,
bultzada handiagoak eragiten ditu enkofratuetan. HAT material tixotropiko-
tzat hartzen da, ekuru egonik egitura berrosatzen duena, baina energia ekar-
penak bere jariakortasun ahalmena aktibatze ahalbidetzen duena.

Zuntzek agregakin bat gehiago osatzen dute, itxura erlazio handiaz legar
eta harearen formarekiko ezberdina dena. Zuntzak hormigoi matrizean gehi-
tzeak, bere langarritasuna nabarmenki murriztea dakar, bere autotrinkotasuna
nekezago bihurtuz.

2.3.1 Diseinu metodoak

Eskualde bakoitzak berezko diseinu metodoak garatu ditu, enpirikoak oro-
korrean, jariakortasun handiko propietateak dituzten hormigoiak dosifikatze-
ko, baina arestian aipatu diren baldintzak betez. Abiapuntu bezala, HAT-
ak diseinatzeko hormigoi arruntetan ohikoak diren lehengaiak erabil daitezke.
Nahiz eta, adibidez, egokiagoa den errekarri biribildua birrindutako agregaki-
nak baino, jarioari erresistentzia gutxiago eskaintzen baitiote. Guztien oinarria
ale eskeletoaren optimizazioan datza, matrizeko agregakinen arteko hutsuneak
murrizteko. Horretarako, ohikoena agregakin lodiaren zenbatekoa eta tamai-
na murriztea da. Aldi berean, partikula finen kantitatea handia behar da,
zementu, filler edo errauts hegalari, silize-ke, etab. moduko gehitzeen bitar-
tez lor daitekeena. Gehigarri superplastifikatzaileek zatiki finaren ur eskaria
murriztea ahalbidetzen dute, biskositate-aldatzaile gehigarriek aldiz, zatiki fi-
naren kantitatea 250-500 kg/m3 bitartera murriztea ahalbidetzen dute [ACHE
(2008)].

Ohikoa da agregakinek (harea eta legarra) osatzen duten ale eskeletoa op-
timizatzea batetik eta asmo horretarako diseinatu den pastarekin (ura, gehiga-
rriak eta zatiki fina) konbinatzea bestetik. Pasta horrek agregakinak lubrika-
tzen ditu, bolumen txikiagokoak azken hauek, haien arteko marruskadura gu-
txitzeko eta masaren mugimendu osoa jariakortasun nabariarekin baimentzeko.
Iraunkortasun edota erresistentzia irizpideek gehienezko ur/zementu erlazioak
ezartzen dituzte, beharrezko jariakortasuna aipatutako gehigarri superplastifi-
katzaileen bitartez lortuko delarik. Hormigoiaren osagai garestienak zementua
eta gehigarriak izaki, aukera ekonomikoenek haien ehunekoa murriztea bilatzen
dute.

[Petersson et al (1996)]-n arabera, granulometria zehatz bateko hutsuneak
betetzeko eta agregakinen azalera estaltzeko behar den gutxieneko pasta edu-
kia baliostatzen da lehendabizi. Jarraian, pasta horren osaketa zehazten da,
biskosimetro baten bitartez gehigarrien edukia doitzeko eta ondoren, entseguen
bidez hormigoien gaineko emaitzak egiaztatzeko.

Metodo hau [Okamura and Ouchi (2003)] lanetik abiatzen da HAT-aren
aintzindari bezala. Proposatzen den metodo razionalak, agregakin lodiaren
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2.12 Irudia: HAT-aren zenbait osagairen eragina [Wallevik (2003)].

(bolumen solido osoaren %50a) eta agregakin zatiki finaren (mortero bolume-
naren %40a) kantitatea zehazten du hasieratik. Eskatutako propietateak ber-
matzeko, superplastifikatzaile kantitatea zehazten dituzten pastaren gaineko
entseguak burutzen dira.

Badira beste zenbait metodo, [Domone et al (1999)] edo [Gomes et al
(2001)]-enak bezala, prozedura ezberdinen bitartez HAT diseinatzen dituzte-
nak era gutxi-asko eraginkorrean. Berriki, eta AZIHAT-aren abantailak ikusi-
rik, haien dosifikazioaren diseinua aztertzen duten zenbait ikerketa argitaratu
dira [Ferrara et al (2007)], pastaren modelo erreologikoan oinarrituz [Bui et al
(2002)].

2.3.2 HATaren erreologia

Behin hormigoi hauen dosifikazioaren oinarrizko alderdiak ezarri direla, na-
barmenak dira bere erreologiako zenbait ezaugarri. 2.13 Irudiak erakusten
duen bezala, hormigoi autotrinkotzailearen isurpen-tentsioa, hormigoi arrunte-
tan baino askoz txikiagoa da, bere mugikortasuna ahalbidetzeko. Aldi berean,
eta erabilitako zatiki finaren kantitate handiagoari esker, biskositatea handitu
egiten da masari kohesioa emateko eta segregazioa ekiditeko.

Isurpen-tentsioak zenbait hamarreko izaten ditu gehienez eta are nulua ere
izan daiteke. Azpimarratu beharra dago parametro biak ia elkarrekiko bazter-
tzaileak direla, hau da, isurpen-tentsio handietarako (τ0 ≈ 60 Pa) biskosite oso
txikia da (µ ≈ 15 Pa·s), biskositate handietan (µ ≈ 120 Pa·s) berriz, isurpen-
tentsio nulua da edo ia (2.14 Irudia). Hormigoiaren egonkortasuna bermatzeko
giltzarriak, bere segregazioa ekidinez, isurpen-tentsio altua izatea, biskosita-
te handia izatea, materialaren tixotropia, lattice efektua edo deformazio tan-
gentzialeko zonaldeetara migratzeko ahalmen murritza dira [Wallevik (2003)].
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2.13 Irudia: Zenbait hormigoiren erreologiaren erkaketa [Wallevik (2003)].
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2.14 Irudia: HAT-arentzako balio egokien tartea [Wallevik (2003)].

Ezinbestekoak diren gehigarri superplastifikatzaileen gaindosiak, masaren se-
gregazioa ekar lezake.

Ohikoa da hormigoiaren erreologia osoa aztertzea ahalbidetzen duten erreo-
metroak erabiltzea, biskosimetroekin ez bezala. Hala ere, arrazoi ekonomiko
eta praktikoek, eskatutako parametroak balioesteko balio duten entsegu sin-
pleak (isurpena, V inbutua, etab. erabiltzera bideratzen dute. Balio horien
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2.15 Irudia: HAT eta hormigoi arruntaren dosifikazioa.

zehaztapenerako entsegu mota hauen erabileraren gaitzesleen aurrean, aipatu
behar da tresna horiek ez dutela balio zehatzik ematen, haien arteko emai-
tzak ezberdinak baitira [Ferraris and deLarrard (2001)]. Hala eta guztiz ere,
erreometro ezberdinekin aztertutako hormigoien balio tarteak mantendu egiten
dira [Roussel (2007b)]. Erreometro ohikoen artean BML [Wallevik and Gjorv
(1990)] eta BTRHEOM-a [de Larrard et al (1998)] aipa daitezke. Lehenen-
goak ardazkidek diren bi zilindroko geometria erabiltzen du, bigarrenak aldiz,
paraleloak diren bi plateretan oinarritzen du diseinua.

2.3.3 Ezaugarriak egoera freskoan

Hormigoi autotrinkotzaileek egoera freskoan bete beharreko alderdi nagu-
siak igarotze ahalmena, betetze ahalmena eta segregazio erresistentzia dira.
Hormigoiak enkofratu osoa bete eta armatuaren artetik igarotzeko gai izan
behar du, matrizearen uniformetasuna galdu gabe.

Hormigoi arruntean ez bezala, hormigoi autotrinkotzaileak zatiki fin ehu-
neko handiagoa eta agregakin lodi zenbateko txikiagoa ditu, 2.15 Irudiaren
arabera. Zatiki fin hori zementu gisa eman daiteke proportzio handiagoan edo
filler minerala, errauts hegalaria, etab. mortero pasta osatuz. Pasta horrek
eskatutako deformagarritasuna izan dezan, beharrezkoa da superplastifikatzai-
leen erabilera, egoera freskoan masaren biskositatea alda dezaten. Zuntzak
gehitzeak, bestalde, hormigoiaren langarritasunean murrizketa nabarmena era-
giten du, haren autotrinkotagarritasuna eragotziz.

Bere propietateen ezaugarritzea entsegu metodo ezberdinen bitartez egi-
ten da. Normalizazio eta UNE arauen barnean sartzeari dagokionez, isurpen
entsegua (UNE 83.361), isurpena eraztun Japoniarrarekin (UNE 83.362) (2.16
Irudia), L kutxa (UNE 83.363) eta V inbutua (UNE 83.364) hartzen dira kontu-
tan. Entsegu hauetaz gain, badira beste zenbait (U kutxa, U tutua, zutabearen
entsegua, Orimet entsegua, betetze kutxa, bahe egonkortasuna, %100-ko kon-
trol entsegua, etab.) hainbat ikerketetan [Bartos (1993)] [Yurugi and Sakai
(1998)] zabal bildu direnak.

Isurpen entsegua ohikoena da, egiteko Abrams-en konoa erabiltzen baita.
Hormigoi arrunten trinkotasun entsegua berregitean datza, baina oraingoan,
hormigoiak 500 mm-ko zirkunferentzia osatzeko behar duen denbora (T50) eta
jarioa amaitzen denean amaierako diametro (Df ) neurtuz (2.1 Taula), asentua
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(a) Isurpena (b) Eraztun Japonoiarra

2.16 Irudia: HAT-aren fresko egoerako entseguak.

kuantifikatzea baino, oso handia baita. Prozedura honek izan daitezkeen segre-
gazioak antzemateko balio du, haren jariakortasuna balioztatzearekin batera.
Entsegu horretan hormigoiaren bidean eraztun Japoniarra tartekatuz gero, be-
re igarotze ahalmena aztertzea ahalbidetzen da (2.2 Taula). Igarotze ahalmena
edo blokeoarekiko erresistentzia V inbutu eta L kutxarekin aztertu daiteke era
osagarrian egoera ezberdinetarako.

2.4 Jariekinen dinamika konputazionala

Doktore Tesi honi dagokionez, Jariakinen Dinamika Konputazionalera (CFD)
jotzen da HAT-aren mugimendua ebazteko. Hainbat teknika daude jariakin
baten, partikula eten edo ingurune baten esekiak dauden partikulen azterke-
tan arreta jartzen dutenak [Gram and Silfwerbrand (2011)]; guztiek jarraian
aipatuko diren alde onak eta txarrak dituztelarik.

• Jariakin homogeneoa

Jariakin bakarrarekin egiten den simulazioa, Navier-Stokes.en ekuazioak
ebaztean datza, masa, momentu eta energiari dagokionez, ebazpide nu-
merikoen erabileraren bitartez. Emaitza gisa abiadura, presio eta ten-
peratura eremuak lortzen dira. Jariakinen sarrera datu parametroak
dentsitatea, biskositatea, bero espezifikoa eta eroankortasuna izan ohi
dira. Diskretizazio metodoek Jariakin Bolumenaren Metodoa, Elementu
Finituen Metodoa eta Ezberdintasun Finituen Metodoa hartzen dituzte
kontuan [Wendt (2009)]. Galdaketa [Tie et al (2006)] [Lewis et al (1997)],
plastiko [Luoma and Voller (2000)] eta abarren azterketan joriki erabili
den ikerketa lerroa da

Hormigoiari dagokionez, bere matrize heterogeneoa dela eta, ikerketa
konplexuagoak izan dira. [Tanigawa and Mori (1986)] izan ziren hormi-
goiaren jarioa simulatzen lehenak Elementu Biskoplastiko Finituen Meto-
doaren (VFEM) bitartez eta, ondoren, Elementu Biskoplastiko Zatituen
Metodoa (DVEM) erabiliz bi dimentsioko jarioarentzako. Gainazal librea
sarearen deformazioari dagokio lehenengo kasuan eta markatzaile bir-
tualen desplazamenduari bigarrenean. Berriki, [Thrane (2007)]-k hormi-
goi bolumen nabarmeneko hormaren hormigoitzea simulatu du, Bingham
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2.17 Irudia: HAT-zko hormaren hormigoitzea [Thrane (2007)].

portaeradun jariakin bakarra modelizatuz. Entseguaren benetako emai-
tza 2.17 Irudian ikus daiteke, haren gaineko azterketan bildu diren oha-
rrekin batera. Ohikoa da VOF (Jariakin Bolumena) teknika erabiltzea
[Hirt and Nichols (1981)] sare deformaezin batekin batera, hormigoitu au-
rretik enkofratuan dagoen airea eta hormigoia izan daitezkeen bi faseren
azterketa egiteko.

• Partikula etenak

Hasiera batean pikor-material lehorren azterketarako garatuak (siloak,
elikagaigintza, etab.) [Vu-Quoc et al (2000)] [Fortin et al (2005)], bere
erabilerak mugak gainditu ditu hormigoia modelizatzeko. HAT-ari da-
gokionez, bere portaera pikor-material baten ezberdina da, dosifikazio
fasean agregakin finen gehikuntza dela eta, agregakin lodien kalterako.
Agian egokiagoa litzateke hurbilketa hau hormigoi arruntentzako, por-
taeran pikor-partikula zenbateko handiagoa nagusitzen baita. Hala ere,
zenbait ikerketek HAT-aren jarioa simulatzeko egokitzat jotzen dute.

Ondorengo garapenak Elementu Ezberdin edo Etenen Metodoan (DEM)
eratortzen dira hormigoi fasea, mortero pasta eta agregakin lodian bana-
tuz elementu bereizien gisara [Chu and Machida (1998)]. DEM metodoak,
partikulen ibilbidea aztertzen du era independentean. Haien artean tal-
karik egonez gero, kontaktu indarrak zehazten dira jatorrizko ibilbidea-
rekiko desbideratzea ezagutzeko. Deformazio handietarako egokia den
arren, ez dago partikulen arteko loturarik. [Noor and Uomoto (1999)]-ek
2.3.3 Atalean azaltzen diren entsegu adierazgarrienak simulatu dituzte
HAT-aren egoera freskoko propietateak zehazteko, [Chu et al (1997)]-ek
egindako lanetatik abiatuz. Morteroa 7.5 mm baino txikiagoak diren
partikulentzat bereizten da, gainontzekoak modeloaren zatiki lodia osa-
tzen duelarik. Ondoren, [Petersson and Hakami (2001)] eta [Petersson
(2003)]-ek ikerketa gehiago egin dituzte ildo horretan.

Partikula Barreiatzaileen Dinamikak (DPD), jariakinen dinamika eta
erreologia simulatzen ditu, simulazio teknika mesoskopiko baten bitar-
tez [Hoogerbrugge and Koelman (1992)], jariakina eta agregakinak be-
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reizirik aztertzeko erabilia ere izan dena [Martys and Ferraris (2002)].
[Satoh and Majima (2005)] biskositatearen balio teorikoak eta metodo
honen erabileraz lortu dituzten emaitzak erlazionatzen saiatu dira. Me-
todoaren beste ikerketa batzuk eta haien erabilera HAT-an, [Ferraris and
deLarrard (2001)] eta [Ferraris et al (2001)]-n biltzen dira.

• Ingurunean esekitako partikulak

HAT-aren benetako portaera, mortero pasta baten barnean dauden ta-
maina txikiko agregakinen antzekoa denez, beste azterketa aukera bat
jariakin likatsu baten barruan esekita dauden partikulen simulazioan
datza. Ildo honetan, [Mori and Tanigawa (1992)] Esekitako Elementu
Biskoplastikoen Metodoan (VSEM) oinarritzen dira hormigoiaren jarioa
simulatzeko, mortero fasean esekita dauden partikula esferikotzat har-
tuz agregakinak. Era berean, [Moresi et al (2003)]-ek Elementu Finituen
Metodo (FEM) aski ezagunak eraldatzen dituzte, partikula lagrangiarrak
sartuz, era orokorrean geomaterial biskoplastikoen deformazio handiak si-
mulatzeko asmoz (FEMLIP). [Dufour and Pijaudier-Cabot (2005)] meto-
do honetan oinarritzen dira hormigoi mota ezberdinak (hormigoi arrunta,
autotrinkotzailea eta erresistentzia altukoa) simulatzeko, Bingham mode-
loaren bitartez eta sare euleriarrean partikula lagrangiarren integrazioan
oinarriturik. Horretarako, isurpen eta L kutxa entseguak errepikatzen
ditu. Bestalde, [Laure et al (2007)]-ek LSM metodoa eta deskribapen
Euleriar batekin, isurpen entseguan zehar zuntzen orientazio aldaketak
zehazten dituzte, Newtondar jariakin eta Herschell-Bulkley modeloaz si-
mulatuz. [Švec et al (2012)]-ek beste bide bat hartzen dute, Navier-
Stokes-en ekuazioak ebatzi beharrean, Lattice-Boltzman (LBM) mode-
loa ezarriz. Asmo honetarako, Muga Murgilduaren Metodoaren (INM)
aldaera bat erabiltzen dute, VOF eta LSM metodoak beharrean. isurpen
entsegura egokituz.

Orokorrean metodo horiek, literatura adibide eta HAT-aren ohiko labora-
tegi entseguekin erabili eta alderatu dira [Roussel (2006)] [Roussel and Coussot
(2005)]. Jariakin sinpleen simulazioak erabiltzen dituzten metodoek, konputazio-
kostu gutxiago behar dute, haien ebazpena arinagoa delarik. Partikula etenen
modelizazioak mesoeskalan egindako azterketekin bat datozela dirudite [Gram
and Silfwerbrand (2011)]. Aldiz, konplexua bihurtzen da erabilitako parame-
troek esanahi fisikorik ez dutelako. Ingurune batean esekitako partikulak auke-
rarik errealena dirudite eta materialaren izaera hoberen islatzen dutenak, nahiz
eta oraindik garapen gehiago behar duten [Roussel (2007a)].

2.4.1 Jariakin ez Newtondarrak

Jariakin ez-Newtondarrak eta badirenak, tentsio balio kritikoa agertzen du-
telako ezberdintzen dira, honen azpitik jariakinaren mugimendurik ez dagoe-
larik. Material hauek biskoplastikoak ere deituak dira. Masa, momentu eta
energiaren kontserbazio ekuazioak dira masa konprimiezinaren mugimendua
arautzen dutenak jario laminarrean. Bingham eta Herschell Bulkley modeloak
simulazioetan gehien erabiltzen direnak dira. (2.4a) eta (2.4b) Ekuazioek, lege
ez-jarraituen bidez tentsio-deformazio portaera adierazten dute.
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[Bingham] → τ = τ0 + µ · γ (2.4a)

[Herschell − Bulkley] → τ = τ0 + K · γn (2.4b)

Modelo biak zabal erabiliak dira hormigoia ezaugarritzeko. Bingham mo-
deloak biskositatea eta isurpen-tentsioa erabiltzen ditu sarrera parametro gi-
sa. Herschell-Bulkley modeloaren K eta n parametroek aldiz, ez dute esanahi
fisikorik eta era esperimentalean zehaztu beharra dute. Beharrezko datuen
zentzu fisikoak, Bingham modeloaren erabilera handiagoa dakar gehienetan
hormigoiari dagokionez. Ikerketa askok hormigoiaren isurpen-tentsioa zehaz-
teko ekuazioak ezartzen saiatu dira isurpen entsegu, L kutxa, LCPC [Rous-
sel (2007b)] kutxa eta hainbat simulazio konputazionalen bitartez. [Zerbino
et al (2009)] eta [Sedran and de Larrard (1999)]-en ekuazioetatik, (2.5a) eta
(2.5b) Ekuazioak hurrenez hurren, isurpen entseguaren Df balio handietarako,
Bingham modeloaren isurpen-tentsio negatiboa gertatzen dela ondorioztatzen
da, fisikoki ezinezkoa dena. Modelo horrek tentsio tangentzialaren balioa gu-
txiesten duela uste da, baina Herschell-Bulkley modeloak berriz, dilatatzailea
izanez gero, isurpen-tentsioa neurriz kanpo balioztatzen omen du [Feys et al
(2007)]. Bingham modeloaren linealtasuna nabarmena da Herschell-Bulkley
modeloaren aldean, n parametro esponentzialak jariakin dilatatzailea dela adie-
razten duelarik n > 1 denean edo sasiplastikoa n < 1 denean. n = 1 izateko-
tan, Bingham modeloan bihurtzen da. Jariakin dilatatzaileek biskositatearen
gehikuntza agertzen dute tentsio tangentzialaren balioak handiagoak diren hei-
nean, sasiplastikoek berriz, alderantzizko portaera azaltzen dutelarik. Hainbat
egilek portaera dilatatzailea antzeman duten HAT-an [Heirman et al (2009)]
[Feys et al (2009)]. Biskositatea gero eta handiagoa izan, hormigoiak jario
motelagoa izateko joera du eta isurpen-tentsio gero eta handiagoa izan, mu-
gimenduaren mugimendua mugatuagoa dago. Hormigoi arrunt eta hormigoi
autotrinkotzaileen arteko ezberdintasuna parametro hauen ezberdintasunean
datza. HAT-aren jariakortasuna, materialaren isurpen-tentsio baxuagoari da-
gokio. Aldi berean, zatiki finaren garrantziak dosifikazioan, masa likatsuagoa
sorrarazten du. [Zerbino et al (2009)], [Sedran and de Larrard (1999)] eta [Ko-
kado et al (1997)]-enak bezalako zenbait ikerketek, formulak ezartzen dituz-
te isurpen-tentsioa isurpen entseguaren amaierako diametrotik balioztatzeko
((2.5a), (2.5b) eta (2.5c) Ekuazioak).

τ0 = 0.46 · (649 − Df ) (2.5a)

τ0 = (ρ + g/11740) · (808 − Df ) (2.5b)

τ0 =
225 · ρ · g · V ol2

4 · π2 · Df
5 (2.5c)

Beste hainbat ikerketek aldaketak egiten dituzte modelo bietan, metodoek
dituzte arazoak gainditzeko. Alde batetik, [Papanastasiou (1986)]-ek m para-
metro esponentziala ezartzen du, denbora dimentsioekin, tentsioaren hazkunde
esponentziala kontrolatzen duelarik modeloen ez-jarraitasunak saihesteko. m-
ren balioa gero eta handiagoa izan, hobeto egokituko da jatorrizko modelora.
[Feys et al (2007)]-ek Bingham modeloa aldatzen dute bigarren mailako elemen-
tua sartuz, bigarren mailako Taylorren segidaren garapen gisa har daitekeelarik
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2.18 Irudia: Jariakin ez-Newtondarren modeloak.

ere. [de Larrard et al (1998)] -ek Herschell-Bulkley modeloaren ezezagunak hi-
rutik bira murrizten dituzte, modeloaren K eta n parametroak erlazionatuz.
Emaitza hauek erreometro ezberdinekin egindako hormigoien entseguetatik lor-
tu izan dira.

2.5 Egitura-adibideak

AZIH-aren erabileren barruan, gehienak zoladura elementuetan eta tunelen
sostenguei dagozkie. Eremu hauetatik at, gutxi dira literaturan [ACHE (1999)]
aurki daitezkeen urtegi isurbide, labe erregogorrak, etab. Berriki hala ere, al-
tzairu zuntzez indartutako hormigoietan egin diren ikerketen gorakadari esker,
eraikuntza alorrean sona handiko obra aipatu beharra dago. Espainia mailan
forjatuentzako AZIH-zko lauza trinkoak erabiltzen dituen lehen eraikina, LKS
ingeniaritza enpresak eraiki du, Arrasaten (Gipuzkoa) duen egoitza nagusirako
eta zabal azaldutako dago [Maturana (2013)]-n.

HAT-ari dagokionez, bere erabilera hedatuagoa izan da material gazteagoa
den arren. Ohiko armatua erabili eta egoera gogortuan bere portaerak aldaketa
handirik jasaten ez duelako izan da hori, eta bestela gertatuz gero beti onerako
baita. Bere dosifikazioa konplexua den arren, bere erabilerak onura handiak
dakartza obraratzeari (egoera freskoa) dagokionez. Eraikuntza alorrean oso
erabilia den materiala da, baina batez ere obra zibilean adibide ugarirekin
[ACHE (2008)].

AZIHAT-ak teknologia bien ezaugarriak uztartzen dituen materiala da eta
are aurreko ahapaldian aipatu den materiala baino berriagoa. Lagin tamaina
eta laborategi girotik kanpoko bere erabilerari dagokionez, egileak topa dituen
aipamen eskasak dira, eskoratze aurreatezatutako pieza edo tunelen sosten-
gurako dobelak [Grünewald (2004)] edo forjatuen zaharberritzea [Klein et al
(2011)] bakarrik aurki daitezkeelarik. Doktore Tesi honek hortaz, AZIHAT-ari
dagokion jakintzaren hutsune hori betetzeko asmoa du.
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2.5.1 Fabrikazio eta obraratzea

Ez dago laborategiko emaitzak obraren errealitatera estrapolatzen dituen
ikerketa aipagarririk. Eta are gutxiago, altzairu zuntzez indarturiko hormigoia-
ri dagokionez. Gainera, erabiltzen diren dosifikazioak ezberdinak dira herrial-
deen artean. Japonia. Suedia eta Herbehereetan, pastaren kostua handia dela
eta, isurpen-muga txiki eta biskositate handiko dosifikazioak erabiltzen diren
bitartean, beste herrialde batzuek, Danimarka adibidez, alderantzizko bidea
jorratzen dute [Wallevik (2003)].

Hormigoiaren propietateak hobetzen dituzten nahasketa mailakatu tekni-
ka ezberdinak daude. Aipatzen diren prozedurak hormigoiaren bi edo hiru
faseko nahastean oinarritzen dira. Lehenengo kasuan, morteroa nahasten da
ondoren legar lodia gehitzeko; bigarrenean, zementu pasta bat lortzen delarik,
harea gehitu ondoren morteroa lortuz eta azkenik, agregakin lodiarekin nahas-
tuz. Nahiz eta teknikek halako zementu aurrezpen bat ekarri, ez dago horren
aipamenik ezta dakarren aurrezpen ekonomikoarena [Saeed (1995)].

Hormigoi-kamiotik irtetean ebakidura tasa oso handia da, 10 rad/s gutxi
gorabehera. Balio horrekin isurpen-mugak ez du eragin nabarmenik masaren
mugimenduan. Tasa murritzagoa denean aldiz (0.2 rad/s gutxi gorabehera),
isurpen-tentsioak mugimendua eragozten du segregazioaren aurkako egonkor-
tasunean laguntzeaz gain. Isurpen-tentsioa 10 Pa baino txikiagoa denean, mes-
pretxagarritzat har daiteke [Wallevik (2003)]. Hortaz, ponpatutako hormigoiek
uste baino jariakortasun handiagoa azaltzen dute, ponparen pistoiak ematen
duen energia dela eta. Masaren abiadura gutxitzen doan heinean, deformazio
tentsorearen bigarren inbariantea gutxitzen da. Honek isurpen-tentsio balioak
hormigoiaren erreologian duen eragina handitzen du, irristatzearen aurka erre-
sistentzia gehituz.

Hormigoia obraraino garraiatzen den bitartean, masaren erreologia aldatu
egiten da. Hormigoi arruntarekin gertatzen den ez bezala, gehigarridun hormi-
goiek haien langarritasuna murrizten dute era nabarmenagoan, mugimendua
mantentzen baldin bada [Toralles-Carbonari et al (2003)].

2.6 Azken ondorioak

Gai honetan zehar AZIH eta HAT-aren jatorrien ikerketa egin da eta baita
ondorengo garapenarena ere, ikerketa ugari eta sektoreko gaur eguneko era-
bilerari esker. Altzairu zuntzen gehikuntzari dagokionez hormigoizko matrize
hauskorraren indartze gisara, azpimarratu beharra dago mekanikoki material
konposatuak esfortzu handiak euts ditzakeela frogatua dagoela, edozein era-
bilera motarako egokiak diren ezaugarriak azalduz. Horretarako, AZIH-aren
ohiko izendapen sinplea aldatzen joan da Ezaugarri Altu bezalako terminoak
erabiltzeraino, bere egitura-izaera nabarmena adierazten dutenak.

Hala eta guztiz ere, ezinezkoa da zuntz kontaezinak nahierara kokatzea
hormigoi masaren barruan eta behin hormigoia gogortu dela haien antolamendu
eta kokapena ikustea. Are hormigoi freskoaren propietateak aldatzen dituzte,
kasurik txarrenean, obraratze akastunak eraginez. Hori dela eta, ikerketa ildo
berriek puntu kritiko horietan jartzen dute arreta; hots, zuntzen orientazioaren
aurreikuspen eta ondorengo kontrola.

Kontrol teknika berriek, ikuspuntu berria dakarkiote materialari eta labo-
rategiko girotik kanpo egoten diren neurri handiko elementuetan hipotesi eta
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emaitzak alderatzea ahalbidetzen dute. Argi dago, era sistematikoan erabil-
tzeko aukera izan dadin oraindik ere heldutasun maila nahikoa lortu behar
dutela.

Molde bidezko lagin eta eskala handiagoko elementuen portaera erresis-
tenteen artean aurkitu diren ezberdintasunak eta materialaren lege eratzailea
ezartzerako orduan dauden irizpide kontrajarriak batuz, interesgarria dirudi
[Laranjeira et al (2010)]-k irekitako bidea prozedura zuzenean oinarritua edo
are ildo honetan kontrol metodo berrietako baten emaitzekin erlazionatutakoa.

Hormigoiaren autotrinkotasun propietateak bestalde, beranduago sustatzen
dira baina erabilera adierazgarriago eta merkaturako sarrera zuzenagoaz. Hor-
migoi mota hauek eskaintzen dituzten abantailak, beharrezko eskulan eta egi-
karitze epeen murrizketan bihurtzen dira orokorrean. Alabaina, bere formu-
lazioak halako konplexutasuna dakar eta zatiki finaren, zementua orokorrean,
eta gehigarri kimikoen erabilera handiagoak eragiten duen kostu gehikuntzari
lotuaz, ohiko erabileran negatiboki eragiten du.

AZIH eta HAT arteko sinergia interesgarri suertatzen da teknologia bien
abantailak elkartzeko aukera dela eta. Bakoitzari berezko zaizkion zailtasunak
ez dira nabarmenki handitzen elkartze honen ondorioz. Gainera, HAT-ari es-
katzen zaion jariakortasunak hein batean, zuntzen orientazioa behartzea ahal-
bidetzen du, materialaren erreologia azterketak eta obraratzearen simulazioak,
ezezagun hori ebazteko aukera ematen dutelarik. Materialaren diseinu erre-
sistenteari begira dakarren ezagutzaz gain, elementuaren egitura-kalkuluaren
arabera gehien behar den guneetan orientazio hobea lor daiteke.

Tesiak hortaz, egitura-ardura handiko elementuentzako zuntz bidezko in-
dartzearen egokitasuna frogatu nahi du ohiko erabileretan, euste andel zilin-
drikoetan erabiltzea proposatzen delarik. Zuntzen orientazioa aurreikusteko
tresna konputazionalen gaitasuna eta lagin eta egitura gaineko kalitate kon-
trolen metodoen fidagarritasuna frogatu nahi da, proposatutako materialaren
euste ahalmena izango lituzkeen esfortzuekin alderatzen den bitartean.

Lerro hauetan, aipatu diren teknologia bien konbinaketaz egindako hormi-
goizko hormaren azterketa proposatzen da, AZIHAT osatuz, obraratze erreal
baten berezko baldintzen arabera. Esperientzia honek, etorkizuneko gauza-
tzeak egikaritzeko kontutan izan beharreko oinarriak ezartzen lagun dezake.
Aldez aurreko pausu gisa, hurbileko lehengai horniketa eta egitura zehatzen
eskakizunen, egoera freskoan zein gogortuan, araberako dosifikazio metodolo-
gia ezartzen da. Ondoren, entsegu ez-suntsitzaile kanpaina sakona gauzatzen
da hormaren eta bertatik mozketa bidez erauzi diren 380 laginetan. Entsegu
hauek, suntsitzaileak diren beste batzuekin osatzen dira, materialaren propie-
tate mekanikoak era kuantitatiboan ezaugarritzeko baliagarriak direnak eta
erabilitako hainbat kontrol metodoekin korrelazio kualitatiboa egiteko.

Horman zehar kokapen ezberdina duten laginetan erresistentzia maila ez-
berdinak agertzekotan, masa jariakorraren mugimenduak zuntzek hartzen du-
ten orientazioan duten eragina nabarmendu egingo litzateke. CFD tekniken
bidezko simulazioak oinarri gisa hartzen dira abiadura eremu eta kokapen ez-
berdinetan agertzen diren erresistentzia balioak erkatzeko.

Azkenik, Doktore Tesi honetan oinarri gisa hautatu den egitura-elementuaren
antzeko erabileren bilketa egiten da. Alderdi ekonomiko, egikaritze epe eta ja-
sangarritasunari dagokionez konparaketa arina egiten da andel tradizional eta
ikerketa honetan aurkeztutako proposamenaren artean, haren egokitasuna era-
kusteko.
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GAIA3.
AZIHAT-aren aukeraketa

3.1 Sarrera

Material ezberdinetako zuntzak (beira, polipropilenoa, etab,) egon arren,
ikerketa honetan erabili diren zuntzak altzairuzkoak dira, aproposagotzat har-
tzen baitira proposatzen den egitura-erantzukizunerako. Zenbaiten artean zuntz
mota aukeratzeko erabili den metodologia eta hormigoiaren formulazioa aurkez-
ten dute hurrengo atalek, zuntzak eta beharrezko autotrinkotasun propietateak
uztartuz.

3.2 Zuntz motaren aukeraketa

2.2.1 Atalean azaldu den bezala, merkatuan egitura-zuntz mota asko topa
daitezke. Zuntz mota bakoitzak dosifikazio ezberdina eska dezake, propietate
erreologiko eta erresistente oso ezberdineko hormigoiak osatuz. Ikerketa honen
helburua zuntz eta hormigoi konbinaketa guztien azterketa parametrikoa egitea
ez denez, luzera ezberdineko zuntz mota bi soilik aztertzea erabaki da. Bi
zuntz mota hauek aurreko esperientzien ondorioz [Maturana (2013)] [Cunha
et al (2010)] [Robins et al (2002)] aukeratuak izan dira, azterketari abantailaz
aurre egiteko halako ezagutza ekarri dutelarik.

Hortaz, muturrak konformatuak dituzten zuntzak eta zuntz uhinduak hau-
tatu dira, 50 eta 60 mm-ko luzerarekin bi kasuetan. Zuntzak ArcelorMittal-ek
hornitu ditu, haien izendapen eta propietateak 3.1 Taulan laburbiltzen direla-
rik.

3.1a y 3.1b Irudietan erakusten diren hiru dimentsioko modeloetan haute-
man daitekeen bezala, matrizearekiko zuntzek dituzten ainguraketa mekanikoa-
ren mekanismoak nabarmenki ezberdinak dira. HE zuntzek zuntza hormigoian
finkatzeaz arduratzen den mutur konformatua duten bitartean, Tabix zuntzek
eginkizun horretaz arduratzen diren hainbat uhin dituzte.

HE motako zuntzetan, mutur konformatuaren neurriak ez dira aldatzen az-
tertu diren bi luzeren artean. Luzera handiagokoan hobekuntza, itsaskortasun
mekanismoari dagokionez bakarrik izango delakoaren ustekizuna dago. Tabix
zuntzen kasuan, uhinaren neurriak ere ez dira aldatzen. Zuntz mota honentza-
ko, zuntza gero eta luzeagoa izan, handiagoa izango da euts dezakeen trakzio

43
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Izendapena HE 1/50 HE+ 1/60 Tabix 1/50 Tabix+ 1/60

Geometria Ertz Konformatuak Uhindua

Luzera (mm) 50 60 50 60

Diametroa (mm) 1.00 1.00 1.00 1.00

Uhin
N/A N/A 8 8

luzera (mm)

Uhin
N/A N/A 0.40-0.65 0.40-0.65

anplitudea (mm)

Gako
1-4 1-4 N/A N/A

luzera (mm)

Gako
1.80 1.80 N/A N/A

Sakonera (mm)

Itxura
50 60 50 60

erlazioa

Trakzio
1100 1450 1100 1450

erresistentzia (MPa)

Zuntz kopurua
3100 2600 3100 2500

Kg-ko

Sartutako
1.25 1.50 1.25 1.50

luzera (mm)

3.1 Taula: Hautatu diren zuntzen ezaugarriak.

(a) HE (b) Tabix

3.1 Irudia: Entseguetan erabili diren zuntzen hiru dimentsioko modeloak.

indarra, itsaskortasun luzeraren gehikuntzaz gain, ainguraketa hobetuko duten
uhin gehiago daudelako.

Proposatzen den erabilerarentzako zuntz mota egokienaren hautaketa, erauz-
te entsegu sorta baten emaitzetan oinarrituko da. Agerian jarri behar da, hala
ere, entsegu hauek, aurreikusten diren baldintzekiko zuntzik egokiena zein den
zehazteko baliagarria direla, baina ez dira AZIHAT-aren adierazgarria. Hots,
emaitzok ez dira material konposatuaren diseinurako baliagarriak, osotasunean
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(a) Tabix 1/50 (b) HE 1/50

3.2 Irudia: Zuntzak morteroan eta lokailu tresneria.

aztertua izan behar baitu.

3.2.1 Konfigurazio eta prozedura

Zuntzen erauzketaren entsegurako konfigurazio ezberdinak daude [Cunha
(2010)]. Jarraian deskribatzen diren entseguetan, zuntzak morteroan sartzeari
ekin zaio eta azken hau entsegu-makinan finkatuko den tresnerian itsastea, 3.2
Irudian azaltzen den legez. Zuntzaren mutur librea zildai batez estutzen da
eta harengandik tiraka burutzen da entsegua. Zuntz guztiak kargaren norabi-
dearekin lerrokatzen dira.

Hormigoian pitzadura bat sortzen denean, haustura planoa zeharkatzen du-
ten zuntzak irristatu egiten direnez hormigoian gutxien sartuta dagoen alde-
tik, luzera hori gehienez zuntzaren erdia izan daiteke. Materialaren solizitazio
handieneko guneetan, ebakidura ahulenean agertzen da pitzadura. Hainbat
aldagairen konbinaketaren menpekoa da guzti hori, hala nola, zuntz kopurua,
zuntzen kokapena (alderdi trakzionatua edo konprimitua), matrizearen erresis-
tentzia, zuntzen erresistentzia, zuntzek hormigoian sartuta duten luzera, etab.

Pitzaduran zehar eta aipatu den bezala, hormigoian gutxien sartuta da-
goen muturrean zuntzaren luzera, gehienez zuntzaren luzeraren erdia izango
da. Baina gutxienez, luzera hori zero izango da. Arrazoi hori dela eta, entse-
guak batez besteko luzera bat sartuz egin dira, zuntzaren luzeraren laurdena,
hein batean kokapen onuragarriena ekidinez.

Zuntz mota bakoitzeko, 10 erauzte entsegu zehazten dira orduan kanpai-
na esperimental moduan. Mortero barruan kokapen zuzena lortzeko, zuntzak
luma-kartoi xafla batzuetan zintzilikatu dira. Entseguak 30 KN ahalmena duen
LLOYD M5K (3.3 Irudia) makinan gauzatu dira. 5 KN-eko HBM karga-zelula
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3.3 Irudia: Zuntzen erauzketarako entsegu-makina.

gehitu egin da, neurketetan doitasun gehiago lortzeko. Karga, desplazamen-
duzko kontrol bidez ezarri da, 0.5 mm/min-ko abiaduraz karga maximora heldu
arte eta 4 mm/min-ko abiaduraz ondoren, zuntza guztiz erauzi arte.

3.2.2 Erauzte emaitzak

Zuntz mota bakoitzaren portaerak dispertsio handia erakusten du. Karga-
desplazamendu kurba erraz erasana izan daiteke zuntzaren inklinazio edo sar-
tutako luzeran aldaketa arinak izanez gero. Hala eta guztiz ere, aurreko atalean
aipatu diren zenbait alderdi baieztatu egiten dira lortutako balioak ikusiz.

Aurretiazko ikerketek [May (2008)] zuntz uhinduek, mutur konformatuak
dituzten zuntzen emaitzekiko, karga transmisio ahalmen handiagoa dutela egiaz-
tatzen dute, luzera handiei dagokienez.

Alabaina, ikerketa honetan erabili diren luzera txikietarako, ezberdintasu-
nak nabarmenki murrizten direla berresten dute emaitzek. Esan bezala, zuntz
mota bakoitzean erauzte portaeraren osagai mekanikoa era ezberdinean alda-
tzen delako gertatzen da. Uhindun zuntzek, luzera gehiago behar behar dute
hormigoi barruan, bere ahalmen guztia garatzeko, hau da, uhin gehiago hormi-
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goi barruan, eta mutur konformatudun zuntzek ordea, gakoarekin nahiko dute
ainguraketa egokia izateko eta luzera handiagoekin ez dute euste ahalmenaren
gehikuntza nabarmenik agertzen, [Cunha et al (2010)]-k ere aipatu bezala.

Azpimarratu beharreko beste alderdi bat, zuntzek pairatzen duten deforma-
zio plastikoa da, matrizearen bide zuzenetik igarotzean arteztu egiten direlarik.
Muturrak konformatuak dituzten zuntzetan, gakoa da arteztu egiten den ba-
karra, aldiz, uhin erako zuntzetan haietako bakoitza da zuzendu egiten dena.
Hau ez da aproposena proposatu den erabilerarako, edukiaren kanporanzko
iraizketa handitu egin daitekeelako.

3.4 Irudian laburbiltzen dira egindako erauzketa entsegu guztiak. Emai-
tzak zuntz mota eta luzeraren arabera taldekatzen dira (lerro etenak) eta aldi
berean, emaitzen batez bestekoa (lerro jarraituak) adierazten dira mota bakoi-
tzarentzako. Zuntz mota bakoitzaren altzairuaren erresistentziari dagokionez,
zuntzaren irristatzea, bere apurketa eragingo luketenak baino balio nabarmen-
ki txikiagoko kargekin gertatzen da. Hori dela eta, nahiago da karbono eduki
txikiagoa duen altzairua erabiltzea.

Ondorioz, eta arestian esan den guztiarekin bat, luzera txikiena duten mu-
tur konformatuko zuntzak erabiltzea erabaki da, haien izendapena HE 1/50
izanik bere fabrikatzailearen arabera.

3.3 Hormigoiaren formulazioa

Altzairu zuntzez indarturiko hormigoi autotrinkotzailea, aurretiaz aipatu
den euste andel zilindrikoaren erabilerak eskatzen dituen betekizunen arabera
dosifikatu da. Egoerarik txarrenean, euste egitura saneamendu azpiegituren
esparrura xedatuko balitz, materialarentzako giro erasokorra izaki, iraunkor-
tasun eskakizunek garrantzi handia hartuko lukete, oinarrizko betebeharren
ezarpenean sarrera datu gisa.

Aldi berean, haren bideragarritasuna ikusarazi nahi denez merkatuko bene-
tako egoera batean, hasieratik aintzat hartu beharreko zenbait baldintzatzaile
daude. Proiektuaren balizko kokapena zehaztean datza hori, gune geografi-
ko bakoitzeko hormigoi horniketa plantek ezaugarri, zenbait kasutan, guztiz
ezberdineko lehengaiak erabiltzen baitituzte.

Arrazoi hori dela eta, hormigoiaren formulazioa, Italcementi taldeko Fi-
nanciera y Minera (FyM) enpresarekin harreman estuan garatu da. Horma,
Erandioko (Bizkaia) Kukularra plantaren eragin gunean eraikiko dela erabaki-
tzen da. Horrela, erabili beharreko agregakinak plantan erabili ohi direnak dira
eta hormigoiaren fabrikazioa, kudeaketa sisteman ezarrita dauden ohiko proze-
duren arabera gauzatuko da. Hortaz, birrintze bidezko kareharri agregakinak
eskuragarri daude 0/4 tamainako harez eta 4/11 legarrez. Zementua CEM
II motakoa da, mistoa eta kareharrizko fillera eta siderurgia-zepa gehikuntzaz,
42.5 MPa-eko konpresio erresistentzia adierazgarria eta hasierako erresistentzia
altuak (CEM II/A-M(S-L) 42,5R). Zuntzak HE 1/50 izendapena dutenekin bat
datoz, 3.2) Atalean adierazi bezala hautatuz eta ArcelorMittalek hornituak.

[Garcia (2004)]-k adierazten duen bezala, hainbat dosifikazio metodo izan-
da ere, hauek ezin dira orokortu eta arloko enpresek haien metodologiak ezarri
dituzte lehiakortasunaren ikuspuntutik hobekuntzak lortzeko. Jarraian, nabar-
mena izango da, jardunbidea 2.3 Atalean zehaztu direnekiko ezberdina dela,
egiten den lehendabiziko gauza, beste metodoetan ez bezala, pastaren osake-
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(b) HE+ 1/60
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(c) Tabix 1/50
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(d) Tabix+ 1/60

3.4 Irudia: Zuntz mota ezberdinen karga-desplazamendu kurbak.

ta ezartzea delarik, ondoren beharrezko agregakin lodi kopurua eta gehigarri
portzentajeak zehazteko.

3.3.1 Pasta zehaztea

Enpresak urteetan zehar batu duen esperientzian oinarrituz, ingurunean
erabiltzen diren agregakinentzako, hormigoi autotrinkotzaile metro kubiko ba-
koitzak 1000 kilogramo pasta izan behar ditu. Pasta hau zementu, ur eta
milimetro bateko bahe irekiduratik igarotzen den harea zatikiaz osatzen da.

Proposatzen den erabileraren ondorioz, erasokortasun mailaren arabera Qb

o Qc esposizio mota espezifikoei dagokien giroen arabera dosifikatu behar da
hormigoia. Egiturazko Hormigoi Instrukzioak (bere 37.3.2.a Taulan), bi kasue-
tarako 350 kg/m3-ko gutxieneko zementu edukia eta gehienezko ur/zementu
erlazioa ezartzen ditu, zorrotzagoa bigarren kasurako, 0.45-eko balioaz. Agre-
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Bahea Harea 0/4 Legarra 4/11 Konbinatua

31.5 100.00 100.00 100.0

25 100.00 100.00 100.0

22.4 100.00 100.00 100.0

20 100.00 100.00 100.0

16 100.00 100.00 100.0

14 100.00 100.00 100.0

12. 100.00 93.50 97.5

10 100.00 52.60 81.5

8 100.00 19.70 68.7

4 100.00 5.10 63.0

2 66.10 2.20 41.2

1 42.30 2.00 26.6

0.5 27.90 1.50 17.6

0.25 19.70 1.50 12.6

0.125 14.80 1.50 9.6

0.063 11.40 1.70 7.6

3.2 Taula: Agregakinen granulometria.

gakinen granulometriak (3.2 Taula) adierazten duenez, hareak bere pisuaren
%42.3-a ematen dio pastari.

Amaierako hormigoian nahi diren ezaugarrien arabera, harearen zatia 1000
eta 1500 kg artean dabilela onartuz, 1100 kg harea erabiltzea erabakitzen da,
horietatik 465 kg pastaren parte izango direlarik. Hasiera batean aipatu di-
ren pastaren 1000 kg-etara hurbiltzeko, zementu eta ur kantitatearekin iteratu
beharra dago, gutxieneko zementu eduki eta gehienezko ur/zementu erlazioaren
mugak gainditu gabe. Horrela, 3.3 Taulan agertzen diren zenbatekoak ezartzen
dira. Balio horiekin, gutxi gora behera 1070 kg-ko pasta pisua jotzen da, harea
kantitatea ezarri diren mugen barruan dagoelarik.

Beste gomendio batzuek [ACHE (2008)], guztira 450-600 kg/m3 inguruko
fino edukia behar dela adierazten du, kasu honetan ere bete egiten delarik 590
kg/m3 ingururekin. Haren granulometriak, araudian ezartzen diren goi eta
behe mugei dagozkien baldintzak betetzen ditu, ez delarik, orokorrean, jatorri
silizeoko eta 0/1 tamainako zuzenketa harearik erabili behar.

3.3.2 Ale-eskeletoaren optimizazioa

Hormigoi metro kubiko bakoitzeko 50 kg zuntz erabiltzea zehaztu denez di-
seinuz, beste agregakin bat bezala hartzen da kontuan ale-eskeleto trinkoena-
ren bilaketan, ezaugarri egokidun hormigoia lortzeko asmoz, erresistentzia eta
iraunkortasuna esaterako. Abiapuntu gehigarri bezala, aurreko atalean zehaz-
tu den harea kantitatea egokitu egin beharko da agregakin lodiaren zenbateko
ezberdinetarako, hutsune ehuneko txikiena lortzeko helburuaz. Agregakinen
proportzio hauek, Fuller-en parabolarekin ahalik eta gehien doituz ezartzen
dira (3.5 Irudia).

Asmo hori lortzeko ASTM C29/C29M arauak ezartzen duen jarraibideak
hartzen dira aintzat, agregakinak lehorrean nahastu, pisu eta bolumen eza-
guneko ontzian sartu, trinkotu eta ondoren pisatuz. Trinkotasun handiena
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3.5 Irudia: Fuller parabola eta kurba konbinatua.

dentsitate altuena agertzen duen proportzioari dagokio, edo baliokidea dena,
hutsune bolumen txikiena, 3.6 Irudian azaltzen den legez.

Egia esan, pausu honetan zuntzak bezalako agregakinaz borrokatu behar
da, forma lerdenekoak itxura erlazioaren arabera, inguruko agregakinen ko-
kapena aldarazten baitute. Azpimarratzekoa da ez dela harea/legar erlazio
aproposena hautatu trinkotasunari dagokion ikuspegitik. Balio ezin hobe ho-
rrek, harearekiko legar erlazio handiagoa behar luke, agregakin lodienak tamai-
na handiagoa izanez gero, gehiago baitira tarteko neurria duten agregakinak,
paketatzea optimizatzeko [Garcia (2004)]. Hormigoiari eskatutako autotrin-
kotasun ezaugarrien ondorioz gertatzen da desadostasun hau, ohikoa baino
harea eduki handiagoa ezartzen baitute, agregakinen gehienezko tamaina mu-
gatuaz batera. Joera honek, masa freskoaren langarritasunaren gehikuntza
dakar, erresistentziaren kalterako, harea eduki hori ere mugatu behar delarik
masa gogortuaren propietate mekanikoak era drastikoan murritz ez daitezen.
Horretaz gain, birrindutako kareharria agregakin gisa erabiltzearen ondorioz,
harea proportzioa handiagoa izango da agregakin biribilduek eskatzen dute-
narekin alderatuz gero, kokatze eta marruskadurak eragiten duten masaren
langarritasunaren murrizketa dela eta.

Agregakin jakin batzuentzako izan litekeen gutxieneko pasta edukitik urrun-
tzeak, ekoizpen eta ingurumen kostuen gehikuntza dakar, zementuaren erabile-
ra handitzen baita, beste fino batzuen erabileraz orekatua izan daitekeen arren.
Hala eta guztiz ere, proposatzen den erabilerak zementu eduki handiak ezartzen
ditu aurretiaz.

3.3.3 Gehigarriak zehaztea

Gehigarrien zehaztapena era enpirikoan egiten da, ohiko hormigoi auto-
trinkotzaileen ezaugarritze entseguen bitartez, kasu zehatz honetan, isurpen
entsegua eta V inbutua erabili direlarik. Fase honetan bi gehigarri gehitzen di-
ra masan, bata polifuntzionala eta beste superplastifikatzailea, jardun handiko
ur murriztaile egitekoa betetzen duena. Bien arteko konbinazioak, amaierako
emaitza optimizatzea ahalbidetzen du.
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3.6 Irudia: Trinkotasun, erresistentzia eta langarritasuna harea ehunekoaren
arabera.

Proposatu den erabilerak, izango duen giroaren erasokortasunaren arabera,
araudiak ezartzen dituen ur/zementu erlazio baxuak eta gutxieneko zementu
eduki altuak (0.50-tik 0.45-ra eta 325-etik 350 kg/m3-ra, hurrenez hurren Qa-tik
Qc-rainoko giroetarako), jatorrizko matrizeari, trinkotasun lehorraren arabera,
asentu txikia izateko joera eragingo diote. Oinarri polikarboxilikodun gehigarri
superplastifikatzailearen xede nagusia, zementu partikulen dispertsioan datza
masaren jariakortasuna handitzeko, ur/zementu erlazio baxua erabili arren, au-
totrinkotasun zehaztapenen barruko isurpen diametroa (ikus 2.1 Taula) lortzen
delarik.

Zementuaren dispertsio altuak, haren hidratazio azkarra eragiten du, ma-
sak duen likatasunarekin batuz gogortze hasiera goiztiarra ager dezakeelarik,
elementuaren egikaritze egokia eragotzi dezakeena. Efektu negatibo hori ore-
katzeko gehigarri polifuntzionalaz osatzen da, aurrekoa baino askoz merkeagoa,
aireztatzaile eta gogortze atzeratzaile lana egiten duena. Airea barneratzeak,
masaren erreologia hobetzen eta balizko segregazioak, nagusiki zuntzenak lerde-
nenak izaki, ekiditen laguntzen du. Gehigarri mota bakoitzaren proportzioak,
nahasketa egiten den urtaroaren, hotz ala bero, menpeko da ere, gogortzearen
gehiegizko atzeratzea gerta daitekeelako, onargarria ez delarik.

Egindako entseguen emaitzek zehazten dute, propietate ezin hobeak gehiga-
rri polifuntzional eta superplatifikatzailearen konbinaketaz lortzen direla, ze-
mentuaren pisuaren % 0.93 eta % 1.12, hurrenez hurren (3.3 Taula). Aldi
berean, erresistentzia eta iraunkortasun egokia bermatzen da, nahasketan ur
kantitate murriztua erabili baita. Gehigarri polifuntzional proportzioa bere
goi mugatik hurbil aurkitzen da, superplastifikatzaile-aireztatzaile gisara lan
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3.7 Irudia: Asetasuna eta gogortzearen atzeratzea gehigarri gaindosia dela eta.

(a) t = 0 seg (b) t = 9 seg (c) t = 24 seg

3.8 Irudia: Isurpen eskasa Gehigarri superplastifikatzaile gabezia dela era.

eginez, baina atzerapen edo aire sartze handiegirik eragin gabe. Gehiegizko
gehigarri kantitateak ez du mugagabe harikortasuna handitzen, asetasun pun-
tu bat dagoelako, gaindituz gero konstante mantentzen delarik eta nahi ez den
atzeratzea eragin dezakeena (3.7 Irudia). Bestalde, komenigarria da super-
plastifikatzaile portzentajea kontrolatzea bere kostu altua dela eta, gaindosiak
agregakinen segregazioa ekar dezakeelarik ere. Hormigoiaren airearen ehune-
koa, % 2-ra mugatzen da.

3.8a-tik 3.8c-rainoko Irudien segidak erakusten duen bezala, gehigarri su-
perplastifikatzaile dosifikazio laburrak zementu partikulen dispertsio egokia
galarazten duela egiaztatzen da, autotrinkotasun baldintzak lortzea ezinezko
bihurtuz. Atariko froga honetan, hormigoi masak ez du 500 mm-ko diame-
troko lerroa zeharkatzen, nahiz eta igaro den denbora araudiak zehazten duen
gehienezko denbora baino askozaz handiagoa izan. Neurketa denborak oso la-
burrak dira eta haien doitasuna, kontrolaz arduratzen diren langileen erantzu-
naren menpeko da, neurketetan halako ziurgabetasuna ezarriz. Hura murriz-
teko ahalik eta erarik hoberena, balioen zehaztapena, T50 adibidez, entseguan
zehar grabatutako bideoen edizioaren bitartez egitea da.
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Osagaia
Zementua Harea Legarra Zuntzak

Ura
Gehigarriak

II 42.5R 0/4 4/11 HE 1/50 Poli. SP

Kg/m3 430 1100 725 50 175 4.00 4.80

3.3 Taula: Dosifikazio teorikoa.

(a) t = 0 seg (b) t = 9 seg (c) t = 24 seg

3.9 Irudia: Laborategiko nahastearen isurpena.

3.3.4 Nahasketa prozedura

Erabilitako nahasketa prozedura, harea eta legarra nahastuz hasten da. On-
doren, zementua gehitu egiten da eta nahasketak lehorrean dirau. Banaketak
homogeneo dirudienean, uraren 3/4 eransten dira eta nahasketak jarraitzen du.
Gehigarriak, gainerako urarekin jartzen dira eta zenbait minutuz nahasten da
gehigarriek eragina izan dezaten. Azkenik, zuntzak gehitzen dira eta nahas-
ketarekin jarraitzen da, haien banaketa oso eta zuzena izan dadin hormigoi
matrizearen barnean.

3.3.5 Emaitzen onespena

Hormigoia blokeatu eta V inbutuaren entseguan ahoa zeharkatzeko denbora
nahiko behar izan arren, metatutako masak gauzatzen duen presio gehikuntza-
ri esker, hormigoia bultzatzen da. Alabaina, badira zenbait adibide [Nemegeer
(1999)], irekidura zuntzaren luzeraren bikoitzera handituz, blokeo aukerak na-
barmenki murrizten direla frogatzen dutenak. Inbutuaren irekidurak 65±1 eta
75±1 mm-ko neurriak ditu, ponpaketa tutuaren diametroa 140 mm-tako izango
denean, inbutuaren irteera bikoiztuz eta zuntzaren luzera ia hirukoiztuz.

3.9 Irudiak laborategian diseinatutako dosifikazio teorikoaren isurpen en-
tseguaren hasiera, 500 mm-ko diametrora (T50) iristen den unea eta lortutako
amaierako diametroari (Df) dagozkien segida erakusten du. T50-eri dagokion
zirkunferentzia gainditzeko masak behar duen denbora, araudiak baimendua
baino apur bat handiagoa da, baina bolumen handiagoa fabrikatzeko zenbait
doiketa arin egin beharra aurreikusten denez, onargarritzat hartzen da portae-
ra.

Bestalde, ez da beharrezkoa aparteko erresistentzia erabilera honetan, hor-
taz harea/legar erlazio altuek eragin ditzaketen konpresio erresistentzia mu-
rrizpenak ez dira garrantzitsuak. Aldi berean zementu eduki altuek berez,
erresistentzia nahikoa dakarkiote hormigoiari. Abiapuntu bezala 325 eta 350
kg/m3 arteko gutxieneko zementu edukia ezarri da eta gehienez 0.50 eta 0.45
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arteko ur/zementu erlazioa, giro kimiko erasokorrari dagokion esposizio mo-
ta espezifikoarekin bat (Qa, Qb edo Qc), ur-zikinak izateko aukera baitago,
proposatzen den andel zilindrikoaren erabilera kasu. Horrek, orokorrean, 30
edo 35 MPa-eko konpresio erresistentzia lortzera bideratzen du. Beraz, erre-
sistentzia moderatuko hormigoia diseinatzen da, hormigoi autotrinkotzaileen
dosifikazioaren ondorioz eta egitura eraginpean izango duen giroari buruz ai-
patu denaz gain, araudiak baimentzen dituen behe mugak baino erresistentzia
altuagoak izateko joera dagoela oinarri moduan hartuz.

3.4 Azken gogoetak

Aztertu diren zuntzak, eraikuntza alorrean erabiltzen diren ohikoenen ar-
tean aurkitzen dira. Hormigoian sartutako luzera laburrei dagokienez, biek ala
biek dute antzeko erauztearen aurreko erresistentzia. Halaber, zuntzen ten-
kaketa argi eta garbi hautematen da behin hormigoi matrizetik erauziak izan
direnean. Nahiz eta merkatuan elastikotasun-muga handia duten zuntzak es-
kuragarri izan, karbono eduki txikiko zuntzak erabiltzeko hautua egiten da
erauzketa mekanismoa, apurketa mekanismoari nagusitzen baitzaio aztertuta-
ko erabileran. Forma gorabehera, itxura erlazioa da dosifikazioa eta nahas-
ketan zuntz-trikuak sortzeko aukeran eragin handiena duen parametroetako
bat. Zuntz mota ohikoenen itxura erlazio tartea, 38 eta 80 artean izan ohi da,
luzera eta diametroaren arabera. Erabili den zuntza, tarte horren erdialdean
aurkitzen da. Beraz, zuntz laburrago eta ugariagoak erabiltzea egokiago iritzi
da, pitzaduraren kontrolean eta trakzio erresistentzian ekarpen eraginkorragoa
dutelarik aldi berean.

Dosifikazioari dagokionez, zuntzek masaren langarritasuna murrizten du-
te, baina hormigoi autotrinkotzailea izanik, gehigarri superplastifikatzaileen
erabilera egokiaz eragin hori indargabetua izan daiteke. Ondorioz, HAT-a do-
sifikatzearen zailtasuna ez da areagotzen, nahiz eta zuntzak bezalako agregakin
lerdenaren erabilera kontutan hartu behar den. Forma koefiziente baxuak eta
lauza indize altuak aurkezten dituzten orri edo orratz itxurako agregakinen
kasuan bezala, lar lerdenak diren zuntzek zementu kantitate handiagoa eska-
tzen dute eta nahasketa okerra eta hormigoi gogortuaren propietateetan eragin
negatiboak sor ditzakete. Gaurdaino, halabeharrezkoa da dosifikazioa entse-
gu normalizatuen bidez egiaztatzea, materialaren portaera erreologiko egokia
ziurtatuz, aurresatea zaila baita.

Azpimarratu beharra dago, laborategi eta plantan egindako lanaren ezber-
dintasunaz jakitun izan behar dela. Esparru baten eta bestearen baldintzatzai-
leek, halako ezberdintasun bat agertzen dute lortutako emaitzetan. Hauek eta
beste alderdi batzuk 4 Atalean aztertuko dira.
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Eskala errealeko entsegu
kanpaina
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GAIA4.
Egitura elementuaren

egikaritzea

4.1 Sarrera

Ikerketa honen garrantzia, eskala errealeko egitura baten analisi eta esperi-
mentazioan datza. Neurri honetako esperientzia gutxi aurki daitezke literatu-
ran. Gai honetan, obraratzearen alderdi guztiak laburbiltzen dira. Ikerketak
3 metroko garaiera, 6 metroko luzera eta 0.15 metroko lodiera duen horma
tarte zuzen baten eraikuntza du hizpide. Gai honen ekarpena interesgarri izan
daiteke beraz, ondorengo ikerketen baitan etorkizunean izan daitezkeen egika-
ritzeentzako.

4.2 Plantako fabrikaziora estrapolatzea

Eskala industrialean ekoizpen prozesuak ezartzen dituen aldagaien inguruko
ikerketa gutxi samar dago [Aïtcin and Mehta (1990)]. Azterketa gehienak, la-
borategiko giro kontrolatuan nahastu den materialaren propietate mekanikoen
ikerketan oinarritzen dira.

Zementua, adizio mineralak eta gehigarri kimikoak orokorrean aldaketa txi-
kia duten produktu industrializatuak dira. Agregakinak, zatiki fin eta lodia,
kontrol gehiago behar duten hormigoiaren osagaiak dira. Ezaugarrien alda-
kuntza ezberdina da neurri handi batean, kokapen geografikoaren ondorioz eta
zehatzago, erauzi diren harrobiaren menpeko. Zatiki finaren kantitate handia-
go eta ur proportzio txikiagoak, tixotropia handiagoko masak sortzen ditu hor-
migoi autotrinkotzaileen kasuan, hormigoi arrunt batek baino energia gehiago
behar duelarik homogeneizatzeko [Toralles-Carbonari et al (2003)].

Ohiko biltegi, pisatze eta dosifikazio tresneriez hornitua dagoen plantan
fabrikatu da hormigoia. Etengabe automatikoki kontrolatua dagoen 3 m3-ko
edukiera duen nahasgailu finkoa erabiltzen da, agregakinak, zementua, ura,
gehigarriak eta zuntzak gehitzen zaizkiolarik aipatutako ordenan. 4 m3 mate-
rial fabrikatu direla kontuan hartuta, bi txandatan nahastu dira, bakoitzaren
ostean hormigoi kamioira isuriz. Nahasketa-denbora handitu egiten da hor-

57
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migoi arruntarekiko alderatuz, zatiki finaren kantitatearen ondorioz lehenbizi
eta superplastifikatzailearen jardun sakabanatzailea bermatzeko beharra dela
eta bigarrenez. Momentu eragileak egin beharreko potentzia, hormigoiaren ja-
riakortasunaren adierazle ona da. Bestalde, zuntzak gehitzeak denbora hori
luzatzea dakar indartzearen banaketa homogeneoa lortzeko.

4.2.1 Hezetasun kontrola

Hezetasun kontrola giltzarria da propietate autotrinkotzaileak dituen hor-
migoi baten dosifikazioari dagokionez. Masari gehitu zaion ur bolumenaz gain,
ezinbestekoa da agregakinen hezetasun maila eta xurgatze ahalmena ezagutzea.

Hormigoi autotrinkotzaileen ur/zementu erlazioa, halabeharrez, mugatua
da. Baitezpadakoa gertatzen da hortaz, osagaien aldetik, eta batez ere agre-
gakinen, ur xurgatze edo gehitze oro kontrolatzea. Asmo horretarako, ezin-
bestekoa da neurketa tresneria egokiak izatea, plantan biltegiratutako material
siloetan.

Hormaren egikaritzean erabili den dosifikazioak ur/zementu erlazio txikia
(a/c = 0.41) du, baina hezetasun aldaketa arinek balio horretatik urrundu
dezakete.

4.2.2 Prozedura eta nahasketa zikloak

Nahasketa prozedura laborategi entseguetan jarraitu den berdina da, lehen-
dabizi lehorrean egiten delarik nahasketa, ondoren ura eta gehigarriak gehitze-
ko. Zuntzen gehitzea salbu, eskuz egin baita zuzenean nahasgailura botaz,
prozesu guztia automatizatua dago eta plantaren aginte kontroletik monitori-
zatzen da. Zuntzak hormigoi kamioan gehitzea baztertu da, ez litzatekeelako
nahasgailuaren ardatzaren motorrak egindako momentuaren balioa bezalako
informazio baliagarririk bilduko, gehigarriek eragina izan duten eta masaren
erreologia aldatu duten jakiteko beharrezko informazioa.

4 m3 AZIH eskatu direnez eta hormigoi-makinak 3 m3-ko bolumena due-
nez soilik, 2 m3-ko nahasketa ziklo bitan banatu dira, ondoz ondo hormigoi
kamioan hustuz. Bide batez, ziklo bien artean, prozesuaren monitorizazioan
zehar detektatu diren desbideratzeak zuzen daitezke.

Plantan ohikoa den nahasketa prozedura mantentzearen hautua egin da.
Baztertu egin da beraz, 2.5.1 Atalean aipatu bezala, masaren propietateak
hobetzen dituzten edozein motako nahasketa mailakatua erabiltzea.

Azkenean dosifikatu den hormigoiak propietate autotrinkotzaileak aurkez-
ten ditu, jariakortasun handiaz. Plantako nahasgailuaren errendimendu altua-
goak eta produkzio arrazoiak direla medio, dosifikazioan egin behar izan diren
aldaketek, erreologia ezberdina eman diote hormigoiari. Materialen kontsumo
jarraituak, orokorrean propietate ezberdineko agregakinen etengabeko horni-
keta ekartzen du. Astero harea baliokidea balioztatzeko entseguak eta analisi
granulometrikoak egiten dira plantan. Autotrinkotasun propietateekin bat da-
torren trinkotasun handiagoa lortze aldera, laborategian ezarritako hasierako
dosifikazioa (3.3 Taula) aldatu egin da.

4.1 Taulan nahasketan eta horman azkenik erabilitako dosifikazioa labur-
biltzen da.

Lortu den azkeneko diametroa 765 mm-koa da, 1.9 segundo behar direlarik
500 mm-ko diametrora iristeko. Agregakinen toberan sentsorerik ez egotea,
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Osagaia
Zementua Harea Legarra Zuntzak

Ura
Gehigarriak

II 42.5R 0/4 4/11 HE 1/50 Poli. SP

Kg/m3 434 1141 626 50 178 4.43 5.02

4.1 Taula: Benetako dosifikazioa.

(a) t = 0 seg (b) t = 1.9 seg (c) t = 36 seg

4.1 Irudia: Behin betiko nahastearen isurpena.

haien hezetasuna zehaztasunez neurtzea ezinezkoa egin du. Hormigoi auto-
trinkotzailea oso sentibera da hezetasun aldaketekiko. Agregakinen hezetasun
maila handiagoak eragin ditzake aldaketa horiek.

4.1a eta 4.1c Irudiek altzairu zuntzez indartutako hormigoi autotrinkotzai-
learen isurpenaren segida erakusten dute. Entseguaren hasiera, 500 mm-ko
diametrora iristen den unea eta entsegua amaitzean lortu den azken diametroa
ikus daitezke irudietan.

4.3 Hormaren prestaketa

Hormaren prestaketa zenbait alderditan sinplifikatzen da, aldi berean beste
zailtasun batzuk sortzen direlarik. Armatze fasea alde batera uzteak, pres-
taketa denbora nabarmenki murriztea ahalbidetzen du. Hormaren indartzea
plantan bertan nahas daitezkeen altzairu zuntzez soilik osatzen dela kontuan
harturik (kasu honetan izan den bezala), obrako lana nabarmenki murrizten
da. Hortaz, ohiko barra korrugatuen muntaia, gainjartzea eta lotura ekiditen
dira eta baita estaldurak bermatzeko beharrezko diren banatzaileen kokatzea.

Egikaritze fasean zehar hormaren egonkortasunak bi alderdi ditu. Lehe-
nengoa, hormigoiaren egoera freskoari dagokionez, 4.3.1 Atalean aitatzen da.
Bigarrenak hormigoiaren egoera gogortuari egiten dio aipamen; hau da, behin
hormigoiari enkofratua kendu zaiola. Planteatu den diseinuan bilatzen diren
abantailek, altzairuzko barra korrugatu bidezko ohiko armatua kentzen dute.
Beraz, ez da hormako armatuarekin gainjartzeko, zimendutik agerian itxarote
armaturik behar. Horma eta zimendua konektatzen dituen armatu korrugatua
jarri behar ez izateak dakartzan denbora eta lan aurrezpenak, hormak jasan
beharreko makurdura esfortzuen balio absolutuen gorakada arina eragiten du.
Proposatutako erabilerak osatzen duen itxura zilindrikoa dela eta, nagusiki
trakzio esfortzuak agertuko dira makurdurek eragindakoak baino handiagoak
izango direnak. Hormaren oinarriko giltzaduraren ondorioz zurruntasun galera
eragiten da zimenduarekiko loturan. Hormaren egonkortasuna bermatzeko, be-
re desplazamendua loturan, ebakitzaile-giltza batekin galaraz daiteke, biraketa
behin behineko elementuz eragozten delarik.
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Proposatutako erabileraren multzoa, euste andel zilindrikoa, egonkorra den
bitartean, beharrezko eskorak prest izan behar dira junturen arteko horma tar-
te bakoitza eusteko. Are gehiago, planteatu den ikerketan bezala, hormaren
lodiera txikia denean beste bi neurriekiko. Elementu hau ez da inongo zimendu-
rekin lotu, ezta ebakitzaile-giltzarik jarri, nabe baten barruan estalpean eraiki
delarik. Gainera, ondorengo entsegu normalizatuak egiteko laginak erauzte-
ko, andelaren kurbadura-erradioa alboratu da, 6 metroko luzera, 3 metroko
garaiera eta 0.15 metroko lodiera dituen horma tarte zuzena egikarituz.

Hormaren neurriak bete beharreko ezaugarri, maneiu eta ondorengo moz-
ketaren adostasunaren arabera ezarri dira. Luzera nahikoa hautatu da tarte
handia ibiliaz segregazioaren informazioa eskuratzeko. Altuera nahikoa iritzi
da masaren mugimendu bertikala aztertzeko eta lodiera, kontutan hartutako
entsegu arauen arabera mugatua dator (4.5.1 Atala). Ez da interesgarritzat
hartu altuera lar gehitzea, hormigoi freskoaren bultzada handiagoa eutsi beha-
rra eragingo lukeelako eta, ondorioz, enkofratu bereziak erabili behar izatea.

Hormaren egikaritze eta mozketa industria eraikin baten barruan gauza-
tu da (4.2 Irudia), hein batean behintzat, kanpoko baldintza klimatikoetatik
isolatzea ahalbidetu duelarik. Aldi berean, ez dira enkofratua eta horma eze-
gonkortzen lagunduko luketen haize bultzadarik sortu.

4.3.1 Enkofratua

Dosifikatutako hormigoiak propietate autotrinkotzaileak dituela kontuan
hartuz, egikaritze eta azken emaitza alda dezaketen zenbait faktore aintzat
hartu beharrekoak dira. Batetik hormigoi autotrinkotzaileek aurkeztu ohi du-
ten akabera hobea, erabilitako enkofratuen kalitatearen araberakoa da neurri
handi batean. Bestetik, enkofratu panelen junturak ondo zigilatu behar dira,
hormigoi horien jariakortasun handiak kanporantz iragaztea eragin baitiezaio-
ke. Poliuretano kordoia nahikoa izan daiteke. Aztertutako kasuan, hormaren
altuera txikia (3 metro) dela eta, ez dira bultzada eusteko enkofratu edo esko-
ratze berezirik erabili izan behar.

Bestela, enkofratu eta beste osagarriek (lotura-elementuak, eskora, etab.)
hormigoi mota honek eragiten duen bultzada handiagoa eusteko diseinatuak
egon beharko lukete, [Khayat and Omran (2007)]-ek azaltzen duten bezala.
Alderdi honetan egindako akatsak, istripu larriak ekar ditzake egikaritzean
zehar.

4.3.2 Hormigoitze prozedura

Hormigoitze prozesua ere erraztua gertatzen da neurri batean. Ohiko arma-
tu, banatzaile eta abarren ezak, nahi den puntutik hormigoitzea ahalbidetzen
du, oztopo barik enkofratuaren barrutik mugi daitekeelarik. Teknologia biak
elkartuz, aldi berean hormigoi masa dardaratzeko beharra ekiditen da. Ho-
rrekin, langileentzako obran sortzen diren zarata eta eragozpenak murrizten
dira.

Aztertutako hormaren kasu zehatzean, era jarraituan hormigoitu da ezke-
rreko behe ertzetik ponpatuz. Hormigoiak hormaren luzera guztia ibiltzen du,
alde batetik bestera eta aldi berean, enkofratua behetik gora betez. Isurketa
operazioa 8 minutura mugatzen da. Ez da inolako dardaratzerik behar.
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4.2 Irudia: Enkofratu eta juntura zigilatuen ikuspegia.

Era honetan, zuntzen orientazioa behartu nahi da luzetarako norabideareki-
ko, materialaren anisotropia eraginez ardatz horren mesedetan. Planteamendu
hau koherentea da euste andel zilindrikoen diseinu esfortzuekin. Horietan, es-
fortzu nagusia edukiaren bultzadaren ondorioz sortzen den trakzio perimetrala
da.

Horma erdiko puntutik hormigoitzeko aukera logikoa baztertzen da, azter-
keta hormigoi barruko zuntzen balizko segregazio dinamikoaren analisira ere
bideratua baitago, masak ibili behar duen tarte luzeagoaren arabera. Era hone-
tan, materialarentzako onargarria den gehienezko hormigoitze luzera zehazteko
asmoa dago. Muga hori, isurketa puntutik urrun, zuntzik gabe edo nahikoa ez
den indartzea azaltzen duten laginen kokapenak ezarriko du. Zuzenagoa li-
tzateke ere, isurketa puntua altxatzea hormigoi mailak gorantz egiten duen
neurrian. Era berean ikerketan zehar, masaren mugimenduaren eragina eza-
gutu nahi izan da, kasu honetan norabide bertikalean, indartzeari eskatutako
orientazio horizontalean.

4.3.3 Ontze prozesua

Altzairu zuntzez indartutako hormigoi autotrinkotzailearen dosifikazioaren
diseinua eta obraratze prozedurak, batez ere, orientazio zehatza eragiten du eta,
ondorioz, materialaren erresistentzia baldintzatzen. Argi dago beraz, egitura-
elementu bakoitzak berezko azterketa xehatua behar duela. Planteatutako ka-
suan, aztertu den hormaren erabilera gisa, euste andel zilindrikoaren baitan
integratzea proposatzen da.

Erabilera horren mugak topatzeko asmoz, edozein ontze prozesu baztertzea
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(a) UPV/EHU Logotipoa (b) IGET Logotipoa

4.3 Irudia: Uzkurtze pitzadurak hormaren goialdean.

erabaki da. Hori kentzeak, uzkurtze pitzadurak sor ditzake, Azken eta Zer-
bitzu Muga Egoeretan (AME eta ZME, hurrenez hurren) negatiboki eragin
dezakeelarik, azterketa honetan segurtasunaren aldetik joz.

Materialaren erresistentzia murrizten duten uzkurtze termikoak gerta litez-
ke egin ezean, matrizea pitzatu egiten baita kargak eutsi aurretik ere. Era
berean, likidoak edukitzekotan egitura honi eskatzen zaion iragazgaiztasun es-
kakizuna ere, murriztua gerta daiteke.

Aipatutako propietateak kuantitatiboki egiaztatzen dira hurrengo Gaietan
(5.7 eta 6.6 Atalak). Aldez aurretik hala ere, behaketa kualitatiboa egiten da
4.4.1 Atalean.

4.4 Egitura elementuaren gaineko entseguak

Zuntzez indartutako hormigoien ohiko kontrol metodoak, lagin eta neurri
txikiko elementuetarako diseinatuta daude. Beharrezkoa iritzi da zenbait tekni-
ken garapena, Doktore Tesi honetan zehar aipatuko direnak, egitura edo eskala
errealera egokitzeko.

Dena den, zenbait entsegu kualitatibo egiten dira horman, hala nola, iku-
sizko analisia eta pultsu ultrasonikoen neurketa.

4.4.1 Ikusizko analisia

Enkofratua kendu ostean, hormaren gainazalaren azterketa sakona egin da.
Alde batetik, ontzerik izan ez delako izan litekeen pitzaduren arrastorik ote da-
goen ikusteko asmoz. Bestetik, hormigoiaren gainazalen akabera aztertzen da,
benetako erabileretarako egokitasuna egiaztatzeko (zuntzak ote dauden kan-
poaldean, hutsuneak hormigoian, etab.).

4.4 Irudiak horma erakusten du enkofratua kendu ondoren. Zenbait enko-
fratu panelen kalitate eskasaren ondorio diren akabera ezberdintasunak antze-
man daitezke bertan. Begi hutsez hala ere, ez da aurretik aipatu diren bezalako
akats aipagarririk begiztatzen. Gainazalean zuntzik ez izateak eta hutsuneen
tamaina txikiak, egitura-elementu multzoaren eta zatien portaera zuzena ziur-
tatzen dute.
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4.4 Irudia: Hormaren ikuspegia enkofratua kendu ostean.

Azpimarratu beharra daude alabaina, obraratze prozesuan zehar gertatu
diren zenbait gertakizun. Batetik, ondo aztertua zegoen hormigoiaren dosifi-
kazioa aldatu egin da ponpaketa makinak toberan zuen bazkatzeko urarekin
nahastu ondoren. Horrek segregazio arina ekarri du, hasiera batean zementu-
esnea ponpatu delarik. Zementu-esne honek, hormigoiaren gainean igeri egiten
du hormaren goialdean pilatuz. Zonalde horretan barra bidezko armatu ezak,
zementu kantitate handi eta ontze prozesurik egin ez izanarekin batera, uz-
kurtze termikoaren ondoriozko pitzaduren sorrera erraztu du hormaren buruan
zehar. Akatsik nabarmenenak enkofratu barruan jarritako logotipoen inguruan
gertatzen da, 4.3 Irudian ikus daitekeenez. Hormaren goialdeko pitzadura arin
hori, zuntzen segregazioak eta logotipoek eragiten dute, ebakidura ahulagoa
dela eta. Gogoratu behar da gainera, hormigoitzea hormaren behealdetik egin
dela. Guzti honi lotua, hormaren goialdeak lurrunketa bidez ura galtzeko joera
duen gunea da, efektua nabarmenagoa gertatzen delarik. Hala ere, hormaren
oinarria zimenduari lotua ez dagoenez, haren uzkurtze mugimendua ez dago
galarazita eta ondorioz, libreki gertatzen da, arrazoi horregatik tentsio edo pi-
tzadurarik sortu gabe. Bere portaera beraz, aurrefabrikatu batenaren antzekoa
bihurtzen da, haren abantailetako batzuk hartuz. Bestalde, ponpaketa presioa
handi samarra dirudi, hormigoiaren gainazalean txertatuta geratu diren ildoak
ikusirik, 4.5 Irudian argi ikusten denez.

4.4.2 Pultsu ultrasonikoak

Lehenengo ikusizko azterketaren ondoren, UNE-EN 12504 arauaren arabera
hormigoi gogortuan luzetarako uhin pultsu ultrasonikoen hedatzearen abiadura
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4.5 Irudia: Tutuaren muturreko forma moldeatua ponpaketa presioa dela eta.

zehazteari ekin zaio. Azterketa elementuaren neurriak direla eta, haztagailuak
hormaren alde berdinean jartzea erabaki da, zeharkako edo gainazaleko trans-
misioa gauzatuz.

Zeharkako transmisio kokapena ezegokiena eta sentikortasun gutxien due-
na izan arren hormigoiaren trinkotasuna balioesteko, kasu honetan helburua,
zuntz bidezko indartzeak neurketan eragina ote duen aztertzea da, gainazal-
elementuaren norabide nagusietan (luzera eta altuera) indartze ezberdintasu-
nik antzematen ote den egiaztatzeko. Aldi berean, kokapen hori interesgarria
gertatu ohi da hormigoi matrizean pitzadurak antzemateko.

Balio numeriko eta ondorio guztiak, 5.2.2 Atalean laburbiltzen dira.

4.5 Laginen aukeraketa eta entseguak

Hurrengo atalean, hormaren neurriak arrazoituko dira egin beharreko en-
tseguen arabera. Laginen oinarrizko neurriak ezartzeak, ondorioz, hormaren
modulazioa zehaztea dakar.

4.5.1 Egin beharreko entseguak

Hasiera batean, entsegu kanpaina handinahia ezarria zegoen, zenbait al-
derditan aldatu egin behar izan dena. Jarraian, laginetan egindako entseguak
zerrendatzen dira eta bakoitzari dagokion araua aipatzen.

• UNE 83507:2004 Hormigón con fibras. Rotura por compresión.
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• UNE 83511:2005 Hormigón con fibras. Determinación de la resistencia a
cortante.

• UNE-EN 14651:2007+A1 Método de ensayo para hormigón con fibras
metálicas. Determinación de la resistencia a la tracción por flexión (límite
de proporcionalidad (LOP), resistencia residual).

• UNE-EN 14721:2006+A1 Métodos de ensayo para hormigón con fibras
metálicas. Determinación del contenido en fibras en el hormigón fresco y
en el endurecido.

• UNE-EN 12390-8:2009 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Pro-
fundidad de penetración de agua bajo presión.

• UNE-EN 12504-4:2006 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4:
Determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos.

4.5.2 Laginen tamaina

Aurretiaz esan bezala, hormaren lodiera 150 mm-ra mugatu da entsegu
guztien izendatzaile komuna ezartzeko asmoz. Entsegu normalizatu guztiek
150 mm-ko laginak erabiltzea baimentzen dute. Laginen tamaina hortaz, egin
beharreko entsegu ezberdinen araudiak ezarriak dira.

Hormaren lodiera 150 milimetrora modulatu denez, beste neurri biek (luzera
eta altuera) proportzionalak izan behar dute. Bi lagin neurri ezartzen dira, era
berean entsegu mota bat baino gehiagorako balio dutenak. Alde batetik, 150
mm-ko aldea duten lagin kubikoak erauzteko beharrezko mozketak egiten dira
eta, bestaldetik, mozketa bidez 150 mm-ko ebakidura karratua eta 600 mm-ko
luzeradun lagin prismatikoak lortuko dira.

4.5.3 Hormaren mozketa eskema

Hormaren mozketa eskemaren diseinuan, egitura osoaren adierazgarritasun
egokia lortu nahi izan da. Lagin kubiko eta prismatiko zutabe uniformeak eza-
rri dira mozketa fasea errazteko. Pultsu ultrasonikoen emaitza ikusirik (5.2.2
Atala), lagin kubikoak erdiko zonaldearen eskumatara bildu dira.

Lagin kubikoen kopuru handiagoak, mozketa aurpegi gehiago adierazi nahi
du eta metodo magnetikoak bertan erabiltzeko aukera. Asmo honek, zuntzen
zenbateko eta orientazioa ziurtasun osoz zehaztea du helburu, ultrasoinu me-
todoaren bitartez lortu diren emaitza ezberdinekin alderatzeko.

Planteatutako mozketa eskema hortaz, 4.6 Irudian islatzen da. Bertatik
lagin kopuruaren informazioa lortzen da. Moztuko diren 240 lagin kubikoen
artetik, bazterreko bi zutabeak eta haien albokoak ezegokiak iritzi dira entsegu
askotarako, estankotasun junturak txertatu baitira bertan. Lagin prismatikoei
dagokienez, isurketa zonaldean, erdialdean eta amaierako eremuan aurkitzen
dira. Guztira 140 lagin dira horman zehar banatuak daudenak.

Horretarako, horma etzan da horizontalki. Egiturarengan esfortzuak ekidi-
teko, profil metaliko bidezko egitura kokatu da hormaren alde banatan, haien
artean zurrunki lotuak, enkofratuen panelak elkarri lotzeko erabili diren zu-
loetatik (4.4 Irudia). Egituraren iraulketa garabi autobulkatu baten bitartez
gauzatu da, profilen egitura goitik oratu delarik, era suabe eta kontrolatuan
jaitsiaraziz (4.7 Irudia).
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4.7 Irudia: Egituraren iraultzea garabi bidez.

(a) Horma-mozketa sistema (b) Horma zatiketa

4.8 Irudia: Hormaren mozketa prozedura.

Behin horma horizontalean kokatu dela, gaineko profil egitura askatu egin
da. Mozketa egiteko eta laginak eskemaren arabera erauzteko, horma-mozketa
sistema erabili da diamante diskoz hornitua. Finkatze errailak behealdeko profil
egiturari lotu zaizkio 4.8 Irudian erakusten den bezala. Prozedura honekin,
horma 6 zatitan banatu da, jarraian bakoitzaren lerroak moztuz hormaren
luzetarako norabidean. Alboz-alboko laginen mozketa disko ebakitzaile sinple
eta ekonomikoagoaz egin da.
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4.6 Azken gogoetak

Lehenengo ondorio gisa, obrako ohiko egoerako benetako egituraren egikari-
tzea eta laborategiko giro kontrolatuan egiten den lanaren arteko ezberdintasun
nabarmena azpimarratu beharra dago. Eragile askoren parte hartzeak zaildu
egiten du, eta sarri ezinezko bihurtu, guztien arteko komunikazio egokia ka-
su askotan. Ikerketa honetan batzen den esperientziak, interes handiagoa du
hortaz, etorkizuneko gauzatze eta ikerketek akats berdinak egin ez ditzaten.

Egikaritze azkartasuna nabarmenki handitu egiten da, armatze eta darda-
ratze lanak batez ere ekiditean. Enkofratu irazgaitz eta behin behineko eskora
elementuen kokapenak ez du inolaz ere sistemaren denbora laburtzea aldatzen.
Kostua ere murriztu egiten da fase horiek kentzean, nahiz eta ez horren na-
barmenki materialen prezioen gehikuntza dela eta. Zuntzen erabilerak altzairu
zenbatekoa metro kubikoan murriztea ahalbidetzen dute, pitzaduren kontro-
lean duten portaera hobearen ondorioz, baina aldiz, gaur egun haien prezioa
barra korrugatuena baino handiagoa da. Aldi berean, autotrinkotasun eska-
kizunek, zementu edo zatiki finaren kantitate handiagoa erabiltzera behartzen
dute, dagozkien gehigarri superplastifikatzaileekin batera, hormigoia garesti-
tzen dutelarik.

Soilki ikusizko alderdiari erreparatuz, hormaren egikaritzeak zuzena diru-
di. Erabili diren enkofratu batzuen kalitate eskasaren ondorio diren zonalde
batzuetako akaberak salbu, gainontzekoak akabera ona du eta ez da zuntzik
agerian ikusten gainazalean. Nahiz eta arazorik ez den egitura-ikuspuntutik,
haien herdoiltzeak multzoaren estetika kaltetuko luke.

Egin diren entseguetan zehar, pultsu ultrasonikoen metodoa zuntzen bana-
keta edota orientazioa antzemateko egokia ez dela egiaztatuko da. Neurtutako
balioek ez dute argi adierazten hasierako hipotesietan aurreikusitako orienta-
zioa eta hurrengo ataletan egiaztatu egiten dena (5 eta 6 Gaiak).



GAIA5.
Entsegu ez-suntsitzaileak

(EES)

5.1 Sarrera

Entsegu ez-suntsitzaileak (NDT) materialen osagai eta propietateak azter-
tzeko tekniketan oinarritzen dira, laginean aldaketarik eragin gabe. Ezinbeste-
koa da haien garapena, egitura-elementu errealetan erabiltzeko. Azken emaitza
alda dezaketen baldintzatzaile guztiak direla eta, laborategi azterketa eta obran
bertan egindakoen artean aldea izanik, egituraren egokitasuna zalantzarik gabe
egiaztatu behar da, egitura- eta funtzionaltasun ikuspuntuetatik.

Egindako esperimentu-kanpainak, aipatu den interesean du jatorria. Lehen-
tasuna du hortaz, era zuzen edo zeharkakoan indartzearen kokapena, eta ondo-
rioz zerbitzu eta azken muga egoeren aurreko portaera, zehaztea ahalbidetzen
duten metodoen bilaketak.

Jarraian horietako zenbait entseguren emaitzak deskribatzen eta biltzen di-
ra, nola hala, pultsu ultrasonikoak, metodo estereologikoak, ardatz-tomografia
konputerizatua, metodo magnetikoak eta azkenik, hormigoiaren iragazkortasun
zehazpena.

Azpimarratu beharra dago guzti horien artean, pultsu ultrasonikoen zehaz-
tapena soilik dela benetan ez-suntsitzailea den bakarra, horman bertan gauza-
tzen baita enkofratua kendu ostean. Gainontzeko guztiak laginetan erabiltzen
dira, entseguan zehar suntsituak ez izan arren, hormatik mozketa bidez erauzi
baitira.

5.2 Pultsu ultrasonikoen abiadura

Pultsu elektrikoen sorgailuaren bidez, luzetarako hainbat dardara pultsu
igortzen dira hormigoiaren gainazalarekin kontaktuan dagoen haztagailu igorle
bati esker, hura zeharkatzen eta bigarren haztagailu batek jasoak dira, sei-
nale elektrikoetan bihurtzen dituelarik ibilbidean emandako denbora neurtuz
jarraian.

Haztagailuen kokapena era zuzenean, erdi-zuzenean eta zeharka edo gaina-
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Haztagailu 
igorlea

Haztagailu 
hargailua

Hormigoi 
elementua

(a) Neurketa zuzena

Haztagailu 
igorlea

Haztagailu 
hargailua

Hormigoi 
elementua

(b) Neurketa erdi-zuzena

Haztagailu 
igorlea

Haztagailu 
hargailua

Hormigoi 
elementua

(c) Zeharkako neurketa

5.1 Irudia: Haztagailuen kokapena.

zalekoa izan daiteke. Pultsuak egin beharreko ibilbidean datza ezberdintasuna,
zuzena izan daitekeena haztagailuak neurtu beharreko elementuaren kontrako
aldeetan kokatuz, makoa alboko aurpegietan ezartzen badira eta gainazalekoa
aurpegi berdinean baldin badaude (5.1 Irudia).

Azterketa honen helburua, hormaren norabide nagusi bietarako (luzera eta
altuera), zuntzen orientazioan ezberdintasunik detektatu ote daitekeen zehaz-
tea da, ondoren gainontzeko entseguekin erkatuko direlarik. Hipotesi honen
oinarria, zuntz gehiago lerrokatuak dauden norabideetan materialaren baliz-
ko eroangarritasun hobean datza. Egitate honek, in situ obren kalitate kon-
trolean bide berria ireki lezake. Bistan denez, uste hori aztertua bezalako
egitura-elementuentzako da baliagarria, aztertutako norabide biek hirugarren
ardatzari, lodiera, dagokiona baino neurri askoz handiagoak dituztelako eta xa-
fla elementutzat har baitaitezke, zuntz bidezko indartzea norabide laburrenean
mespretxagarria izan daitekeelarik.

5.2.1 Entseguaren prozedura

Pultsu ultrasonikoen abiaduraren neurketa egiteko, 30 x 30 cm-ko aldea
duen lauki-sare zenbakituaz zatitu da horma, 5.2 Irudian erakusten den be-
zala. Lauki bakoitzaren barruan, 5 neurketa puntu ezarri dira. Lehenengo
puntuan, laukiaren erdiari dagokiona, igorlea kokatzen da bertatik alboko lau-
kiekiko neurketak egiteko, bai horizontalki zein bertikalki. Marraztutako beste
4 puntuek, lehenengoa inguratzen dute ezker, eskuin, goian eta behean bana-
turik 5 cm-ko tarteaz. Puntu hauek, erdikoarekin batera, amaierako hargailua
kokatzeko eta neurketa egiteko balio dute.

Dagokion arauan gomendatzen den bezala (UNE-EN 12504-4), zeharka-
ko transmisiorako zenbait neurketa egin dira haztagailuak tarte ezberdinetan
kokatuz. Ibilbidearen luzera zehatzari dagokionez, igorle eta hartzaileen ta-
mainak eragiten duen ziurgabetasuna ezabatzeko aukera ematen da horrela.

Erabilitako prozedurak beraz, laukiaren erdiko puntutik igorritako eta al-
boko laukian lehenengoarekin lerrokatuta dauden hiru puntutan jasotako sei-
nalearen neurketa ezartzen du, azken hauek beste erdiko puntua eta 5 cm-ra
distantziakide diren albo banatako beste bi puntuak direlarik. Hiru puntu
hauek lerro bertikala osatuko dute neurketa bata bestearen gainean dauden bi
laukiren artean egiten denean eta horizontalki lerrokatuta egongo dira, luzeta-
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(a) Neurketa puntuak (b) Ultrasoinu tresneria

5.2 Irudia: Neurketa puntuak eta tresneria.

rako ardatzaren arabera alboz-albo dauden bi laukiren arteko neurketak egiten
direnean.

Batutako emaitzetara (denbora eta tartea) hobeto egokitzen den erregre-
sio lerroaren tangentea, aztertutako zonaldearen abiaduratzat hartu beharko
da. Mugatze-koefiziente (R2) baxua lortzekotan, pitzadura edo hutsune eran
azaltzen den ez-jarraitasun baten ondorio izan daiteke.

Hortaz, aztertu beharreko puntu bakoitzeko 6 neurketa egin dira, hazta-
gailu igorlea laukietako baten erdiko puntuan kokatuz eta jarraian, haztagailu
hartzailea alboko laukietako baten hasierakotik 250 mm, 300 mm eta 350 mm-
ra aurkitzen diren beste puntuetan. Segida bi aldiz errepikatu da zehaztutako
6 neurketak osatu arte.

Seinalearen igorketa beti egin da ezkerretik eskuinera edo goitik behera
hormaren altxaera nagusiari dagokionez. Era honetan, pultsua erdiko puntue-
tako batetik kitzikatu egiten da eta bata bestearen segidan jasotzen da alboko
laukiaren 5 puntuen multzoan neurketa bakoitzarentzat; ezkerreko, erdiko eta
eskuineko puntuetan azterketa horizontalari dagokionez eta goiko, erdiko eta
beheko puntuetan analisi bertikalaren kasuan.

Hurrengo atalean adieraziko den bezala, teknikak ez du hormako zuntzen
indartze banaketa eta orientazioaz datu argigarririk lortzeko biderik ematen.
Hormaren mozketa prozedurarekin jarraitzeko interes handiagoa dela eta, ez da
beharrezkoa iritzi egitura guztia aztertzea, hau elementuaren zenbait errenkada
eta zutabera mugatu delarik. Azterketa guneak horman zehar banatu dira,
ahalik eta neurketa adierazgarrienak lortzeko asmoz.
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5.2.2 Neurketen emaitzak

5.3 eta 5.4 Irudietan, pultsu ultrasonikoen hedatze abiaduren emaitzak azal-
tzen dira, denbora-tartea binomiaren balioetara hobeto egokitzen den erregre-
sio lerroak bertikalarekiko osatzen duen angeluaren tangentean oinarrituz ba-
lioetsiak.

Azpimarratu beharra dago dagokion araudian proposatzen den metodologia
ez dela guztiz egokia, aztertu diren puntu askok larregizko balioak baitituzte.
Egindako zenbait neurketek puntu bakoitzean egindako 6 neurketentzako an-
tzeko denborak balioesten dituztelako gertatzen da, seinaleak jarraitu beharre-
ko ibilbidearen luzera gorabehera eta baita egindako neurketaren balioarekiko
askea ere.

Egoera honetan, erregresio lerroaren malda oso txikia da, abiadura balio
handia dakarrena eta bat ez datorrena ultrasoinu tresneriaz neurtu den den-
borarekin, azken honekiko independentea izan litekeelarik. Zuzenagoa dirudi
hedatze abiadura hori, distantziaren arabera neurtu diren sei balioen artean
zehaztu den bataz besteko aritmetikoan oinarrituz ezartzea. Balio guztiak eta
arauan ezarritakoaren eta proposatutakoaren arteko ezberdintasuna A Erans-
kinean biltzen dira.

Fase honen ondorio zuzenena, eta egin bitartean antzeman zitekeena, egin-
dako neurketen dispertsio eta desadostasuna dira. Hormaren goialdean zuntz
segregazio arina aurreikusten zenez egikaritze prozesuaren ondorioz, metodoak
abiadura balio ezberdinak eman behar izan zituen hormaren goi eta behe aldeen
artean, islatua izan ez dena. Aldiz, ardatzen batekiko zuntz lerrokadura han-
diagoa espero zen zonaldeetan, trantsizio denbora handiak izan dituzte emaitza
gisa.

5.3 Metodo Estereologikoak

Estereologia, ebakidura lauen analisian datza, aztertutako kasuaren laginen
mozketa aldeak izan daitezkeelarik, hiru dimentsioko multzoa osatuz haietan
oinarrituz. Doktore Tesi honetan, lagin bakoitzaren zuntz zenbatekoa ezagutu
nahi da mozketa aurpegietan dauden moztutako zuntz kopuruaren arabera.

Hasierako datu gisara, ezinbestekoa da 2.2.2.2 Atalean zehaztutako norabi-
de faktorea ezagutzea. Aurkako bidea ere egin daiteke eta zuntz zenbatekoa eta
norabide faktorea ezagutuz, ebakidura baten zuntz kopurua zehaztea, [Dupont
and Vandewalle (2005)]-ek egin duen bezala.

Ia ezinezkoa gertatzen denez tamaina errealeko egitura batean indartze mo-
ta hau uniformea izatea, ikerketa honetan lehenengo bidea hartuko da mozke-
tetan agerian dauden zuntzak zenbatuz.

5.3.1 Ebaketa aurpegien azterketa

380 laginen mozketaren ondoren, ugariak dira zuntzak zenbatu daitezkeen
aldeak. Lagin kubikoak aztertzeari ekin zaio, antzeko aldeko geometriak ego-
kiak egiten baititu asmo honetarako. Horien artean, hormaren erdiko zutabe
bat hautatu da, masaren mugimenduen adierazgarri izan daitekeena.

Hormaren ardatz nagusien arabera, hormigoia ezkerreko behe ertzetik pon-
patu da luzetarako norabidea edo X ardatzean zehar enkofratu osoa ibiliz.
Y ardatza zeharkako norabideari dagokio, Z ardatzak bertikalarekin bat egin
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(a) Mozketa plano bertikala (b) Mozketa plano horizontala

5.5 Irudia: Ebakidura plano normaletan moztu diren zuntzak.

duen bitartean. Ezarri den prozeduraren arabera, 17 laginen eskumako, X po-
sitiboak, eta goiko, Z positiboak, aurpegietan moztu diren zuntzak zenbakitu
dira 5.5 Irudian erakusten den bezala. Bertan aurrerago deskribatzen diren me-
todo magnetikoen datuak gehitu dira lagin bakoitzak duen zuntz zenbatekoa
zehazteko. Balio horietatik abiatuz, dagokion norabide faktorea kalkulatzeko
nahia dago.

5.3.2 Norabide faktorearen balioztapena

Zuntzen orientazioa obra erreal bateko egoeran, eskala txikiko laborategiko
azterketa kontrolatutik oso bestelakoa da, segregazio aukerak eta masaren mu-
gimendu norabideak mugatuta daudelako hein batean. Ondorioz, ezinezkoa da
norabide faktorea bakarra izatea horma guztiarentzako, laginekin gertatu ohi
den ez bezala. Aldi berean, zuntzen banaketak aldaketak jasan dituenez, 5.1
Taulan agertzen dira lagin bakoitzaren zenbatekoak gainontzeko balioekin.

5.1 Taulan bildu diren datuetatik, luzetarako norabideari dagokionez nora-
bide faktorea 0.69-koa dela ondorioztatzen da, %11-ko aldakuntza-koefizienteaz.
Emaitza hauek bat datoz literaturan [Dupont and Vandewalle (2005)]-ek aurki-
tutakoekin noranzko biko orientazioetarako. Lortutako balioak are handiagoak
dira, hasierako hipotesien arabera X edo hormaren luzetarako norabidean au-
rrez erabakitako orientazioa behartu nahi baitzen.

Norabide bertikalak orokorrean, faktore txikiagoa du abiadura eremua ez
baita horren bizia norabide horretan. Azpimarratzekoa da, zutabe aztertua-
ren erdi-goialdean, eremu hori indartsuagoa izan dela eta ondorioz, zuntzak Z
norabidean ere lerrokatu dira. Guztiz norabide bakarreko orientazioa ez izan
arren, behealdean zuntzak nagusiki luzetara antolatzen dira eta antzera bes-
te bi norabideetan. Goialdean aldiz, badirudi norabide bertikalak garrantzi
handiagoa hartu duela luzetarakoaren kalterako, nahiz eta azken honek nagusi
izaten jarraitu.

Metodo magnetiko (5.4 Atala) eta jariakinen dinamika konputazional (7
Gaia) bidezko ondorengo analisiek, atal honetako emaitzak berresten saiatuko
dira.
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Lagin Zbk.
Zuntz kop. mozketan Zenbatekoa Norabide faktorea

bertikala horizontala (Kg/m3) ‖ X ‖ Z

66 11 27 6 0.53 1.30

85 45 53 22 0.61 0.72

104 91 35 41 0.63 0.24

123 123 87 54 0.69 0.49

142 138 63 63 0.63 0.29

161 167 47 66 0.75 0.21

180 146 66 63 0.64 0.29

199 150 96 53 0.81 0.52

218 113 68 52 0.62 0.37

237 90 67 41 0.63 0.47

256 126 93 48 0.72 0.53

275 135 48 48 0.79 0.28

294 198 74 70 0.79 0.30

313 197 54 76 0.73 0.20

332 169 44 63 0.74 0.19

351 192 41 74 0.72 0.15

370 215 N/A 78 0.76 N/A

5.1 Taula: Norabidea faktorearen balioztapena.

5.4 Metodo magnetikoak

Berriki, 2.2.4 Atalean azaltzen diren teknika ez-suntsitzaile berriak inda-
rrez sartu dira, horman zuzenean erabil daitezkeenak elementu txikien kasuan
eta laginak behar izanik benetako erabileretan. Guzti horien artean, ikerketa
honetan erabilitako metodo magnetikoa iritzi da interesgarriena.

Entsegu hau eremu magnetiko bat sortzean datza, AZIHAT laginak bertan
tartekatuz eremuan eragiten den aldakuntza balioztatzeko. Zehazki, eremuaren
induktantzia (L) da neurtu beharreko aldagaia.

Eremu magnetikoan tartekatzen diren material ferromagnetikoek, altzairu
zuntzen kasu, hura alda dezaketela aski ezaguna da. Hormigoia eta beste in-
dartze material batzuek, zuntz polimerikoak adibidez, ikusezinak dira metodo
honentzako.

5.4.1 Entseguaren konfigurazioa

AZIHAT-aren propietate magnetikoen azterketa, eremu magnetiko ezberdi-
nak sortzen dituzten hiru haril erabiliz gauzatu da. Luzera ezberdineko kobre
biluzia harilduz eraiki dira lauki baten inguruan. 5.2 Taulak, laukien neurri
eta harildu den kablearen ezaugarriak laburbiltzen ditu.

1. eta 2. harilek antzeko ezaugarriak dituzten arren, 2. harilaren fabrikazio
prozesua nahiko bakuna izan da, horrek lortu diren emaitzetan eragin nabar-
menik izan lezakeen zehazteko. Kablearen luzera ere aldatu egin da 3. harilean,
intentsitate ezberdineko eremuetan hartu diren neurketen arteko erlaziorik ote
dagoen egiaztatzeko. 5.6 Irudiak hiru harilak erakusten ditu entseguak egiten
diren bitartean.

Aldi berean, erabili diren neurketa tresneriak ere ezberdinak izan dira zehaz-
tasunari dagokionez. 1. harilaren neurketetan AGILENT U1732A inpedantzia
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Haril Aldea Altuera Kable Kable Itzuli Induktantzia
Zbk. (mm) (mm) diametroa (mm) mota kopurua (H)

1 170 150 0,30
Kobrea

8800 12.3
biluzia

2 170 150 0,30
Kobrea

8800 13.4
biluzia

3 170 150 0,30
Kobrea

6600 8.16
biluzia

5.2 Taula: Marko eta harilaren ezaugarriak.

(a) 1 Harila (b) 2 Harila (c) 3 Harila

5.6 Irudia: Entseguetan erabilitako harilak.

X Y

Z

5.7 Irudia: Lagin kubikoak neurtzeko prozedura.

analizagailua erabili da, 2. eta 3. harilen balioetarako LCR 2821A zubia erabili
den bitartean.

Neurketa horiek, ia hormaren osotasunean egin dira, 195 lagin kubiko eta
97 prismatiko aztertuz, 5.9 Irudian azaltzen den bezala.

5.4.2 Lagin kubikoen azterketa

Aurreko atalean azaldu bezala, lagin kubikoetan hiru neurketa egin dira,
ardatz nagusi bakoitzeko bana. 5.10-tik 5.13-rako Irudiek, ardatz bakoitzare-
kiko detektatzen den zuntzen orientazio proportzioa eta neurketa horien bataz
bestekoa erakusten dute kolore kodearen bitartez. Neurketa guztien balioak
B.1 Eranskinean biltzen dira.



78 5. Gaia Entsegu ez-suntsitzaileak (EES)

L2henengo 

laurdena

Hirugarren 

laurdena
Laugarren 

laurdena

Bigarren 

laurdena

x
-

x
+

Ondoz ondoko neurketen norabidea

5.8 Irudia: Lagin prismatikoak neurtzeko prozedura.
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5.9 Irudia: Metodo magnetikoan erabili diren laginak (beltzez).
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Argi eta garbi antzematen da, zuntzek hartzen duten orientazioa luzetarako
norabidearekin bat datorrela, X ardatza, masaren mugimendua dela eta. Zen-
bait tokitan, mugimenduaren osagai bertikalak zuntzak Z ardatzarekin gehiago
lerrokarazi ditu.

Aztertutako zonaldea gorabehera, zeharkako norabidea, edo Y ardatza, in-
duktantzia aldakuntza gutxiena aurkezten duena da, espero izatekoa izanik
hormaren lodiera txikia eta enkofratuek eragiten dituzten horma-efektuak di-
rela eta.

Azaldu diren balioak ikusirik, hasierako hipotesi guztiak frogatutzat har
daitezke. Hormigoiaren ponpaketa ertz batetik eginez, zuntzak hormaren lu-
zeran zehar lerrokatzera behartzen dira. Tutua igo ez denez hormigoitze pro-
zesuan zehar, nahi den norabidea zenbait lekutan alda dezaketen mugimendu
bertikalak ere gertatzen dira. Gune hauek hormigoitze tutuaren albo bana-
tan aurkitzen dira nagusiki, batez ere haren ezkerraldean, hormaren albo eta
barruan dagoen tutuaren artean dagoen tarte txikia dela eta, masa goranzko
norabidean bakarrik behartzen duelarik.

Obra egoerak nabarmenki baldintzatu du hormaren egikaritzea. Masa fres-
koa ponpatzeak dakartzan abantailak, hormaren goialdean eragin den segrega-
zioak baliogabetu du. Ponpaketa makinaren toberak barnean zuen bazkatze
ura AZIHAT-arekin homogeneoki nahastu ez denez, hormaren goialdera igeri
egin duen mortero-esnea sortu da. Hori da hormaren goiko zatian dauden lagi-
nek, edozelan kokatuak ere, eragiten dituen eremu magnetikoa ez aldatzearen
arrazoia.

Laborategian oso tresneria zehatzarekin egiten diren neurketa kontrolatuak,
obran bertan eskuzko haril eta tresneriaz baliatuz egiten diren neurketekin er-
lazionatu ahal izateko eta beharrezko liratekeen kalibraketa eredu batzuk ezar-
tzeko aukera zehazteko asmoz, 2. eta 3. harilekin errepikatu dira neurketak.

Zenbait probeta apurketa entseguetan baliatu direnez, ezinezkoa izan da
beste harilekin neurketa guztiak errepikatzea, baina erabili den lagin kopu-
rua hormaren adierazgarri izaten darrai. 5.14a eta 5.14b Irudiek, egin diren
neurketa guztien artean proportzionaltasunik badela frogatzen dute. Neurketa
guztien balioak B.1 Eranskinean biltzen dira.

2. eta 3. harilekin egin diren neurketen balioak 1. harilaren eskalara balioe-
tara transformatzeko kalibraketa faktoreak beraz, 0.93 eta 1.48 dira, hurrenez
hurren. Koefiziente hauek alderatu nahi diren harilen arteko induktantzia er-
lazioen oso antzekoak dira. Erlazio eta kalkulatu diren faktoreen arteko ezber-
dintasunak, %1.9 eta %1.6-ko errore onargarria eragiten du hurrenez hurren.

5.4.3 Lagin prismatikoen azterketa

Aldi berean, metodo magnetikoa lagin prismatikoetan ere erabilia izan da.
Laginaren tamaina eta harilaren itxura dela eta, luzetarako norabide edo X
ardatzaren arabera bakarrik egin litezke neurketok.

Prozedura honekin, materialaren propietate magnetiko eta erresistenteak
erlazionatu nahi dira, azken hauek laginen flexotrakzio entseguaren bitartez
ezagutu direlarik (6.6 Atala). Proposamen honek ez du batzorde teknikoen
gehiengo zabalak onartzen duen flexotrakzio entsegua ordezkatzea lortu nahi,
lagina eskuragarri izanez gero, aproposagoa baita era zuzenean proportzional-
tasun muga eta hondar erresistentziak kuantifikatzeko.

Hala ere, propietate biak erlazionatzen dituen ekuazioa lortzea onuraga-
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5.14 Irudia: Harilen ezberdinen neurketen arteko korrelazioa.

rria izan daiteke metodo magnetikoen garapenerako, obra bertan erabiltzeari
begira, laginik ez baitago bertan, eskala errealeko egitura-elementuak baizik.
Proposamen hau, guztiz bat dator gaurdaino egindako beste ikerketa batzuekin
[Orbe et al (2012)].

Hortaz, sei neurketa egiten dira lagin bakoitzeko; bana laginaren laurden
bakoitzean eta beste bi kanpotik; hau da, laginaren alboan baina hau harilaren
kanpoan dagoelarik. Era honetan, alboko laurdenean baina hariletik kanpo
dauden zuntzen eragina, eremu magnetikoaren kasuan induktantzia aldakun-
tza, balioesteko neurketa gehigarriak izango direlarik.

Hasierako neurketa beraz, zuzendu egin behar dira zuzenketa faktore baten
bitartez, kanpo eraginak baztertu eta aztertzen den laurdenean dauden zuntzen
ondorio den benetako balioa lortzeko. Faktore horiek era esperimental eta
analitikoan lortuko dira. Bide esperimentalean lagin prismatikoak lau lagin
kubikotan moztea behar da eta horien neurketa egin, 5.4.1 Atalean azaldu
bezala.
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(5.1)

Aukera analitikoak 5.1 Ekuazioan agertzen den matrizea ebazten du. La-
gin prismatikoan neurtu diren balioetatik abiatuz eta iterazioz ekuazio guztiak
betetzen dituzten zuzenketa faktoreak zehazteari ekiten zaio. Harilaren fabri-
kazioaren ondorio ager litezkeen ezberdintasunak kontuan izateko, bi zuzenketa
faktore erabiltzeko hautua egiten da, bata harilaren aurreko zuntzen eragina
balioesteko eta bestea, harilaren atzekoena.

B.1 Eranskineko B.2 Taulak, induktantzia aldakuntzaren neurketen balioak
azaltzen ditu 48 lagin prismatikoentzako, horietako 7tik moztuak izan diren ku-
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5.15 Irudia: Lagin prismatikoen neurketa.
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5.16 Irudia: Lagin prismatiko eta kubikoen neurketen arteko korrelazioa.

boentzako eta prozedura analitikoaren bitartez balioetsi direnak. Aldi berean,
aintzat hartu beharreko zuzenketa faktoreak ezartzen dira. Faktoreok, 5.16
Irudian erakusten dira eta bide biak ala biak egokiak direla frogatzen da. Kasu
bietan lortu diren emaitzak oso antzekoak dira elkarren artean. Are meto-
do analitikoak zehatzagoa dirudi, baina elementu kubiko gisa neurtu aurreko
laginen mozketan gal daitekeen altzairu masaren ondorio izan daiteke.

Lagin prismatikoengan neurtzen diren balioak %13 eta %17 bitartean mu-
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(a) Birrinketa (b) Erauzketa (c) Pisatzea

5.17 Irudia: Laginen birrinketa eta barneko zuntzen erauzte eta pisaketa.
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5.18 Irudia: Induktantzia aldaketaren bataz besteko balio eta zuntz zenbate-
koaren arteko erlazioa.

rriztu behar direla ondorioztatzen da, azterketa gunearen alboan dauden zun-
tzen efektu batukaria baliogabetzeko.

5.4.4 Zuntz zenbatekoaren balioztapena

Hormaren luzera eta altuera guztian zehar kokapen ezberdinetan neurtu
diren induktantzia aldakuntzaren balio ezberdintasunek, aldakuntzaren ba-
taz bestekoa zuntzen indartzearen zenbatekoarekin (kg/m3-tan) erlazionatzen
duen kalibraketa kurba zehaztea ahalbidetu dute. Horretarako, lagin ezberdi-
nak aukeratu eta birrindu egin dira altzairu zuntzak hormigoi matrizetik bana-
tu ahal izateraino. Erauzketa hori iman baten laguntzaz egin da eta ondoren
lagin bakoitzak zuen altzairua pisatu egin da (5.17 Irudia).

5.18 Irudiak, zuntz zenbatekoaren balioak erakusten ditu 1. harilarekin
neurtuak izan diren bataz besteko aldakuntzaren balioekiko. Parametro bien
arteko erlazioa lineala dela antzeman daiteke, determinazio koefizienteak (R2)
ia bateko balioa hartzen duelarik, lortu den ekuazioaren doitasuna berresten
duena.

Aurreko ataletan azaldu diren erlazioekin (5.4.2 Atala), zuntzen zenbate-
koa zehatz liteke kalkulatu den formulan oinarrituz. Ematen diren datuekin
posiblea da zuntz bidezko indartzean 1 kg/m3-ko aldakuntza detektatzea, 0.01
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5.19 Irudia: Norabide faktorearen zuzenketa kurba.

H-ko bataz besteko induktantzia aldakuntzaren arabera.

5.4.5 Norabide faktorearen balioztapena

Zuntz zenbatekoa bezala, neurtutako induktantzia ehunekoen arabera lagi-
nek duten norabide faktorea baliozta daiteke. 2.2.2.2 Atalean, faktore horrek
adierazten dituen printzipioak eta dimentsiobakar, dimentsio biko eta hiru di-
mentsioko orientazioaren kasu ohikoen balioak ezartzen dira.

Jarraitu den prozedura, lagin kubikoetan aztertu diren hiru ardatz nagusie-
tako bakoitzean izan den induktantzia aldakuntza ehunekoa zehaztean datza
metodo magnetikoaren bitartez eta izaera potentzialeko kurbaren arabera ha-
ren zuzenketa egitea. Zuzenketa hau, elementu bakoitzean eman daitezkeen
dimentsio egoera ezberdinak (1D, 2D eta 3D) neurketetan aintzat hartzeko
egiten da. Hau da, ehunekoetatik lortu diren faktoreen baturak 1 izan behar
du zuntzek norabide bakarra izan dezaketen kasurik sinpleenean, 1.272 zun-
tzak plano baten arabera lerroka daitezkeenean eta 1.5 orientazio espaziala
izan daitekeen kasuetarako. 5.19 Irudia lehenago aipatu diren kasu berezien
datuen arabera osatu da.

5.3.2 Atalean batu diren emaitzekin alderatuz, oso antzekoak diren balioak
lortzen dira. Desbideratze estandarrak oso neurrikoak dira X eta Y ardatzeta-
rako, norabide bertikalari dagokionez, Z ardatza, apur bat handiagoak izanik.
Antzeko egoera egiaztatzen da metodo estereologikoen bidez balioetsi diren
balioen araberako ratioa aztertzean, 5.3 Taulan agerian jartzen den bezala.

Hurbilketa bien arteko ezberdintasunak hasierako datuak oinarritzeko eran
izan dezakete jatorria. Metodo estereologikoek gainazalean agertzen diren zun-
tzak aztertzen dituzten bitartean, metodo magnetikoak, eta are gehiago oraingo
konfigurazioaz, pisu handiagoa ematen die laginaren barnealdean dauden zun-
tzei. Hala ere, ezbairik gabe, norabide faktorea ezin daiteke errealitatean balio
konstantea izan horma guztian zehar eta aztertutako bolumenaren araberakoa
da, beti izango direlarik ezberdintasun txikiak. Hala eta guztiz ere, balioak
hurbilekoak dira eta hasieratik ezarritako aurreikuspenekin bat datoz zuntzen
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Lagin ∆ L (%) Norabide faktorea bal/mag ratioa
zbk. X Y Z X Y Z X Z

66 50 18 33 0.64 0.34 0.49 0.83 2.64

85 45 16 39 0.61 0.31 0.55 1.01 1.31

104 56 16 27 0.69 0.32 0.44 0.91 0.55

123 55 18 27 0.68 0.34 0.44 1.01 1.11

142 54 19 27 0.68 0.35 0.43 0.93 0.67

161 66 14 20 0.77 0.30 0.36 0.98 0.59

180 67 13 21 0.77 0.27 0.37 0.83 0.78

199 49 13 39 0.63 0.27 0.55 1.27 0.94

218 56 14 29 0.70 0.29 0.46 0.89 0.81

237 51 12 37 0.65 0.27 0.54 0.97 0.87

256 48 13 39 0.63 0.28 0.55 1.15 0.96

275 64 14 22 0.75 0.29 0.38 1.04 0.73

294 67 18 15 0.77 0.34 0.30 1.02 0.97

313 64 18 18 0.75 0.34 0.34 0.97 0.59

332 69 19 12 0.79 0.35 0.27 0.94 0.73

351 68 21 11 0.78 0.37 0.25 0.91 0.61

370 70 20 10 0.80 0.36 0.23 0.95 N/A

Bataz beste 0.71 0.32 0.41 0.98 0.93

Desb. Est. (%) 9.16 10.75 26.21 11.21 53.98

5.3 Taula: Norabide faktorearen balioztapena metodo magnetikoen bitartez.

orientazioari dagokionez.
Taularen balioen arabera, lehentasunezko orientazioak hormaren luzetarako

ardatzarekin bat datorrela frogatzen da, zenbateko txikiagoa izanik norabide
bertikalean eta, batez ere, zeharkakoan. Aztertutako laginen zutabeko bataz
besteko norabide faktoreak, hormaren erdialdetik dagoelarik, dimentsiobaka-
rreko orientaziorako joera argia du. Bataz besteko norabideak X ardatzarekiko
osatuko lukeen angelua, beste bi ardatzekiko izango lukeena baino txikiagoa
da. Angelu hauek, (5.2) Ekuazioaren arabera baliozta daitezke. Ardatz ba-
koitzaren induktantzia aldakuntza ehunekoa (∆Li,%) erabiliz, ardatz horrekiko
bataz besteko orientazio angelua (θi,m) lortzen da.

θi,m = arccos(

√

∆Li,%

100
) · 180

π
(5.2)

Zenbait ikerketek [Laranjeira (2011)], bataz besteko orientazio angelua no-
rabide faktorearekin (ηi,θ) erlaziontzen dute (5.3) Ekuazioaren arabera, baina
balio horiek benetakoak baino handiagoak direla egiaztatu da. Hiru dimentsio-
ko kasu garbiari dagokionez, zuntzak inolako murrizketarik ez duelarik espa-
zioan edozein angelutan kokatzeko, bataz besteko orientazioa berdin-berdina
izan beharko luke hiru ardatz nagusietarako, 54.736o-ko angeluaz. [Laranjeira
et al (2010)]-ek proposatzen duen hurbilketa erabiliz, faktoreak 0.577 balioa
izango luke, hiru dimentsioko kasuan izan beharko lukeena baino handiagoa.

ηi,θ = cos(θi,m · π

180
) (5.3)
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(a) Y CT (b) TAC 64

5.20 Irudia: Ikerketan erabilitako tomografoak.

5.5 Ardatz-tomografia konputerizatua

Paraleloki, laginen barnealdea bistaratzeko beharra sortzen da, gainontzeko
entseguetan batu diren datuak egiaztatzeko. Ardatz tomografia konputeriza-
tua (TAC), laginaren luzeran zehar behin eta berriz X izpi bidez lortzen diren
lodiera txikiko ebakiduren irudien azterketan oinarritzen da. Irudi lauon ondo-
rengo prozesatzeak, multzoaren hiru dimentsioko berrosatzea ahalbidetzen du
laginaren edukiari dagokion fidagarritasun osoz.

Ikerketa honen entseguetarako, tomografo ezberdin bi erabili dira. Batetik,
tamaina txikiko piezen azterketarako, lagin kubikoetatik txikiago batzuk erau-
zi eta Burgoseko Unibertsitatean aztertu dira YXLON etxeko Y.CT Compact
tomografoaren bitartez (5.20a Irudia). Bestetik, TAC64 S.L.-k darabilen GE
Healthcare-n LightSpeed VCT medikuntza tomografoa erabili da (5.20b Iru-
dia), neurri handiagoko laginak aztertzeko, hormatik atera den prismatikoetako
(150 x 150 x 600 cm) bat aztertuz.

5.5.1 Azterketaren prozedura

Tomografo bien ezaugarriak oso bestelakoak dira elkarren artean, bakoitza
erabilera ezberdinerako diseinatu baita. X izpien iturri eta hargailua lortzen
den laginaren ebakiduraren plano berean aurkitzen dira, erradiografietan ez
bezala. X izpien iturriak seinalea igortzen du, azterketa elementua zeharka-
tu ostean, hargailuak hartzen duena halako ahultzearekin. Modeloaren hiru
dimentsioko berrosatzea irudi lauetatik (pixelak) abiatzen da, voxelak osatuz,
aztertutako elementuaren barnealdea irudikatzen dutenak.

Gertatutako ahultzeak, iturri igorlearen potentzia eta intentsitate, pieza-
ren tamaina edo zeharkatutako materialaren propietate fisikoen menpeko da
neurri handi batean. Pixel bakoitzak gris-eskalako kolore bat hartzen du, kon-
bentzionalki beltza delarik ahultze gutxi edo bat ere ez erakusten duena eta
zuria materialaren aldetik seinalearen xurgatze maila gehiena adierazten duen
kolorea.

Y CT modeloa neurri txikiko makina trinkoa da eta azter daitekeen gor-
putza tamaina eta pisuz mugatua dago. Bertan, igorle eta hargailua estatiko
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mantentzen dira, azterketa pieza delarik bertikalki higitzen dena bere ardatz
bertikalarekiko biratzen duen bitartean. Horrela, datuak angelu ezberdinetatik
hartzen dira.

Bestalde, LightSpeed VCT tomografoa ahoz gora geldi dauden giza eriengan
ardatz tomografia konputerizatuak egiteko erabiltzen da, iturria eta hargailua
direlarik kasu honetan lekualdatzen eta biratzen dutenak azterketa gunearen
luzeran zehar.

5.5.2 Lagin txikien emaitzak

Lagin txiki gisa, 273 eta 292 lagin kubikoen aurrealdetik erauzi diren pieza
txikiagoak erabili dira. Lehenengoaren kasuan, 50 mm-ko diametroa eta 150
mm-ko luzera duen zilindroa zulatu da, bigarrenean aldiz, diametroa 100mm-
koa izan da luzera berdina delarik. Laginen zulaketa aurreko aldetik atzeraino
egin da, Y ardatz edo hormaren zeharkakoarekin bat. Luzera noski, hormaren
lodierak mugatzen du.

Diametroen ezberdintasuna, erdialdean X izpien balizko gehiegizko ahul-
tzearen ondorio da. Hori dela eta, frogak egin dira neurri ezberdinekin. Hala
ere, tutuaren potentzia nahikoa izan da lagina zehaztasun nahikoarekin zehar-
katzeko kasu bietan.

Laginak bertikalki higitu eta biratzen duen euskarri baten gainean kokatzen
dira, igorle eta hargailua geldi dauden bitartean. X izpi bidez irudiak hartzen
dira 0.25mm-ro berariazko softwarearen bitartez berrosatuz.

5.21 eta 5.22 Irudietan erakusten diren ikuspegietan, zuntz gehienak ezke-
rretik eskuinera lerrokatzen direla antzematen da, norabidea, luzetarako ar-
datzarekin eta hasieran ezarritako hipotesiekin bat datorrelarik. Zilindroaren
neurri txikiak direla eta, zuntz asko ebakiak azaltzen dira.

Hartutako irudien ondorengo prozesatzeak, zuntz kopurua eta bolumena
eta laginaren porositatea neurtzeko aukera ematen du. 5.4 Taulan laburbiltzen
diren balioen arabera, balioztatu den zuntz zenbatekoa eta porositatea bat
datoz espero zenarekin.

5.5.3 Lagin handien emaitzak

Lagin txikietan lortu diren emaitzak egiaztatzeko asmoz, lagin prismatiko
batengan beste tomografia bat egitea pentsatu da. Hormaren elementu adie-
razgarriago batean zuntzen lehentasunezko orientazioa bistaratzeko helburua
dago. Aztertutako lagina, 328 zenbakiduna, behealdean kokatzen da ponpaketa
puntutik gertu.

Laginaren tamaina dela eta, medikuntza tomografoa erabili da industriala
beharrean. Kasu honetan, lagina geldi dago eria balitz bezala, igorlea eta har-
gailua bere luzera guztian higitzen eta biratzen diren bitartean. Tomografoak
potentzia txikiagoko tutua du eta ebakiduren artean izan daitekeen gutxiene-
ko tartea ezin da 0.60 mm-tik beherakoa izan. Alabaina, hiru dimentsioko
modeloa aldaketa nabarmenik gabe berrosatzeko nahikoa da.

5.23 Irudian argiago ikusten da zuntzek hartzen duten orientazioa laginen
X ardatzarekin lerrokatzeko joera duela. Are horma-efektuak bereiz daitezke
enkofratuen hurbiltasunean. Zuntzen bolumena ezin izan da egoki neurtu,
irudiek halako zarata portzentaje bat erakusten baitzuten zuntzen perimetroan.
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(a) Bista isometrikoa

(b) Poroak > 0.1 mm (c) Zuntzak

(d) Aurretiko bista (e) Albotiko bista (f) Goitiko bista

5.21 Irudia: 292. lagina.

Hala ere, eskaintzen duen informazio kualitatiboa oso baliotsua izaten darrai
zuntzen antolamendu eta lehentasunezko orientazioak balioesteko.
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(a) Bista isometrikoa

(b) Poroak > 0.1 mm (c) Zuntzak

(d) Aurretiko bista (e) Albotiko bista (f) Goitiko bista

5.22 Irudia: 273. lagina.

5.5.4 Zuntz zenbatekoaren balioztapena

Sortu diren modeloek, zuntz bolumena, poroak eta lagina osatzen duen ze-
mentu pasta zehaztu eta kuantifika ditzakete. 5.4 Taulak lagin txikien datuak
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(a) Bista isometrikoa

(b) Zuntzak

(c) Aurretiko bista (d) Albotiko bista (e) Goitiko bista

5.23 Irudia: 328. lagina

biltzen ditu. Erradiografia bakoitzean X planoek ebakitzen dituzten zuntzen
azaleraren batukaria txikiena dela antzematen da. Zuntzak X ardatzarekiko pa-
raleloki lerrokatuak izatean, haien ardatzarekiko era elkarzutean mozten dira,
luzetara moztuko balira baino azalera txikiagoa agertuz, hormaren luzetarako
norabidean duten lerrokatze nagusia adieraziz.

Datu hauen arabera, 273 laginetik erauzitako piezak aztertutako bolumena-
ren %1.02-ari dagokion zuntz zenbatekoa du, 292 laginari dagokionak, %0.77-ko
zuntz bolumena duen bitartean bere barnean.
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Lagin zbk. 273 292

Diametroa (mm) 100 50

Luzera (mm) 150 150

Lagin bolumena (mm3) 1083594 286538

Poro bolumena (mm3) 2661 381

Zuntz bolumena (mm3) 11096 2206

ΣX (mm2) 5515.73 1513.05

ΣY (mm2) 12665.92 2548.57

ΣZ (mm2) 10579.94 2331.72

5.4 Taula: TAK emaitzak lagin txikietan.

Lagin zbk. 273 292

∆Lx 0.101 0.500

∆Ly 0.012 0.068

∆L< 0.025 0.152

ΣX (%) 0,19 0.24

ΣY (%) 0,44 0.40

ΣZ (%) 0,37 0.36

5.5 Taula: Azterketa magnetiko eta analisi tomografikoaren datuak.

5.5.5 Entsegu magnetikoen korrelazioa

Laginengan tomografiak egin aurretik eta lagin kubikotik erauzi ondoren,
xehetasunez beteriko azterketa egin zaie aurretiaz azaldutako metodo mag-
netikoaren bitartez. 5.5 Taulak lagin bien induktantzia aldakuntza balioak
erakusten ditu eta baita entsegu tomografikoaren bidez lortu diren ardatz ba-
koitzarekiko ebakidura bakoitzeko zuntzen proiekzioaren batukariak adierazten
duen ehunekoa ere.

Azterketa bietan lortu diren balioen artean erlazio zuzena dagoela frogatzen
da, bistan denez alderantziz proportzionalak direlarik induktantzia aldakuntza,
edo zuntzen orientazio handiagoa ardatz batekiko, eta tomografiako ebakidura
bakoitzean detektatu diren zuntzen azaleraren batura. Erlazio hori 5.24 Iru-
dian azaltzen da, erlazioa arautzen duen ekuazioa eta doitasun parametro ezin
hobearekin batera.

5.6 Seinaleen ahultzea

Paraleloki, Bilboko IGET.eko lankideek erabilitako materiala ezaugarritze-
ko neurketa sistema inplementatu eta diseinatzeko ikerketa garatu dute. Ha-
siera batean, sistemak lan egin dezakeen frekuentzia tartea zein den zehaztu
da microstrip antenen neurriak zehaztu ahal izateko. Horretarako, konden-
tsadore baten funtzionamendua simulatzen duen sistema eraiki da host-aren
permitibitatea ezartzeko asmoz.

Lagin kubikoetan zehar igortzen diren seinaleek jasaten dituzten ahultze
eta atzeratzea kalkulatzeko, 5.25 Irudian ikus daitekeen arkitekturako siste-
ma diseinatu da. Emaitzetatik ondoriozta daiteke, zuntz zenbatekoa gero eta
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5.24 Irudia: Metodo magnetiko eta ardatz-tomogafia konputerizatuaren arteko
erlazioa.

5.25 Irudia: Neurketa sistemaren arkitektura.

handiagoa izan, handiagoa dela seinaleak jasaten duen ahultzea. Hala ere, zen-
bateko txikietan dispertsioa handiagoa da, zenbateko aldaketa arinek ahultzean
aldaketa nabarmenak ekar ditzaketela adieraziz. Badirudi, atzeratzeak berdi-
nak direla hiru ardatzetan zuntz zenbatekoa nominalaren azpitik dagoenean,
orientazio hobea duen ardatza gorabehera, baina zenbateko handiagoetarako
atzeratzea areagotu egiten da zuntz gehiago lerrokatuak dituen ardatzaren ara-
bera. Entsegu horien emaitzak, aipatutako erreferentzian aurkitzen dira.

5.7 Iragazkortasunaren zehaztapena

Ikerketa honen hasieratik egitura-erabilera zehatza pentsatu da benetako
elementu baten azterketa egiteko. Erabilera hau, kasu honetan, euste andel
zilindrikoen diseinuan datza. 6. Gaian aipatuko diren entsegu suntsitzaileen
bitartez, eta gai honetan azaldutako beste batzuekin osatuz, aztertuko diren
alderdi mekaniko guztiez gain, ezinbestekoa da andelaren funtzionamendu zu-
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(a) 91. lagina (b) 86. lagina

5.26 Irudia: Laginak eta sartze frontearen neurketa.

zena. Bestela, materialaren barnealdera iragazketak sortuko dira hainbat kalte
eragin dezaketelarik, altzairu eta hormigoiari eraso kimikoak orokorrean. Oke-
rrenean, andelaren erabileraren arabera, irazte horiek kanpoan azalera daitezke
multzoaren estetikan aldaketak eraginez eta are ingurumen eta giza osasunean
kalteak ere.

Hormigoi araudi ezberdinek azaltzen duten bezala EHE-08 (2008), beha-
rrezkoa da pitzadurak kontrolatzea aipatutako kalteak ekiditeko. Ikerketa ho-
netan, diseinatu den hormigoiaren iragazkortasuna zehaztu da, zerbitzu fasean
zehar portaera egokia izango duenetz egiaztatzeko.

5.7.1 Entseguaren prozedura

150 mm-ko aldea duten lagin kubikoak erabili dira iragazkortasunaren az-
terketa gauzatzeko, UNE-EN 12390-8 arauaren arabera. Entseguaren presta-
kuntza eta egikaritze arau horren arabera egiten da salbuespen bakar batekin.
Aztertutako egitura erabilera zehatz batekin erlazionatzeko asmoa dagoenez,
euste andel zilindrikoak kasu honetan, arrazoizkoa iritzi da presioa enkofratuak
izan diren aurpegietan egitea, arauak dioen ez bezala.

Bertan dio ez dela akabera aurpegian ezarri behar, baina ikerketa hone-
tan funtsezkoa iritzi da hormaren lodieran zehar iragazgaiztasuna bermatzea,
andelaren edukia irazteko bidea baita hori. Egiaztapen hau, zenbait giro era-
sokorretan egiten da, III eta IV esposizio mota orokorren arabera eta esposizio
mota espezifikorik ezartzen den kasuetan. 5.26 Irudian lagin biren ur sartze
frontea erakusten da.

5.7.2 Sartze emaitzak

Entseguetan erabili diren laginetan presiopean ur sartzearen balioak 5.6
Taulan azaltzen dira. 310 laginak isuriak ditu entseguan zehar, ez delarik
baliagarritzat hartu. Egitura Hormigoiaren Instrukzioaren (EHE-08) arabera,
txarrenean hel daitekeen gehienezko sakonera 30 mm-koa da, 20 mm-ko bataz
bestekoaz. Aztertutako kasu guztietan bete egiten da egiaztapena.

5.21b eta 5.22b Irudietatik, laginetako hormigoiak elkarri ez oso lotuak
dauden poro gutxi dituela ondoriozta daiteke, materialaren joera sartze aurreko
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Lagin zbk. 86 91 196 200 205 310 314 319

Sartzea (mm) 25 30 18 18 20 N/A 20 17

5.6 Taula: Presiopeko ur-sartze balioak.

portaera egokia erakustea izan behar duelarik. 1 mm3 baino handiagoak diren
akatsei 273 eta 292 laginen bolumenaren %0.24 eta %0.13 dagokie, hurrenez
hurren. Balio horiek txikitzat har daitezke.

Aurretiaz aipatu den bezala (4.4.1 Atala), nahiz eta ontze ezegokia egin,
oinarri giltzatuak eskaintzen dion askatasunak, bere propietate iragazgaitzei
dagokienez ez dago materiala ahulduko duen inolako pitzadurarik eragiten hor-
man.

5.8 Azken gogoetak

Hainbat neurketa teknika aztertu, zuzenak eta zeharkakoak, eta hormatik
erauzi diren laginen analisian erabili dira. Gai honetan adierazi den guztia-
ren arabera, erabili diren metodo guztien artean ekonomia, fidagarritasun eta
sinpletasun alderdiak erarik eraginkorrenean uztartzen dituen aukera, metodo
magnetikoena da zalantzarik gabe.

Pultsu ultrasonikoen abiaduraren neurketak ez dakar informazio argirik
hormigoi matrize barruko zuntzen orientazioaren inguruan. Hori laginen moz-
keta aurpegi guztien ikusizko analisiaren bitartez egiaztatu da. Aldi berean, er-
dialdeko zonaldearen eskumatara lortu diren balio arraroek ez datoz bat zehaz-
tutako zuntz zenbateko eta orientazioarekin. Metodo estereologikoak bestalde,
baliagarriak izan arren, ez dira interesgarriegiak egitura moztea eskatzen bai-
tute azterketa egiteko.

Ardatz tomografia konputerizatua erakargarria da erakusketa ikuspuntutik,
baina obran bertan erabiltzeko erraztasun eza nabarmena da. Irudi berrosatuek
matrize barnealde osoa ikustea ahalbidetzen dute, zuntz indartze balioesten eta
are porositatea ere. Aldiz, bere kostu handia eta makina konplexuak garestiegi
bihurtzen dute bere erabilera sistematikoa, lagin eskalan ere.

Induktantziaren aldakuntza neurtzea erabat interesgarria gertatzen da ha-
ren sinpletasun, fidagarritasun eta ekonomia dela eta. Entsegu teknika bezala
onartua izateko beharrezko alderdi guztiak betetzen ditu. Aurretiaz egiaztatu-
tako kalibraketa ereduetan oinarrituz, zuntzen zenbateko eta orientazioa zehaz-
teko egokia da. Gainera, ikerketa ildo berriek gainazal-elementuetan ezartzeko
bidea bilatzen dute, tamaina handiko egitura-elementuetan erabiltzeko aukera
emanez.

Azkenik, entsegu ez-suntsitzaileen gai honetan, materialaren iragazgaizta-
sun maila egiaztatu da uraren presiopean. Espero zen bezala, hormigoi auto-
trinkotzaileak eskatzen duen zatiki finan aberatsa den dosifikazioak, matrize
trinko eta gutxi porotsua sortzen du, proposatzen den erabileran iragazpen
arriskua murrizten duena. Gogoratu beharra dago berriro, egiturak ez due-
la inolako ontze prozesurik jasan, zuntz gehiketa izan daitekeelarik ur sartze
horren murriztuaren arrazoia, pitzadura minimoa izan dela onartuz masaren
gogortzean zehar.





GAIA6.
Entsegu suntsitzaileak (ES)

6.1 Sarrera

Entsegu suntsitzaileen helburua, formulatu den AZIHAT-aren propietate
mekanikoak era normalizatuan kuantifikatzean datza. Apurketa entseguak,
laginengan esfortzu tangentzialez gain, trakzio edo konpresio indarrak hainbat
eratan ezarri eta eragitean oinarritzen dira, euste andel zilindrikoen egitura-
erabileraren egokitasuna frogatzeko asmoa baitago.

Deskribatuko diren entseguak eta jarraian azalduko diren emaitzak, hor-
migoiei dagokien ezaugarritze mekanikoan kokatzen dira, eta bereziki zuntzez
indarturikoei dagokienean. Alde batetik, ohikoak diren konpresio entseguak
gauzatu dira hura ezaugarritzeko. Bestalde, zuntzek dakarten hondar erresis-
tentzia edota zailtasun gehikuntza kuantifikatuko duten berariazko entseguak
erabiliko dira.

Zuntzez indartzearen ekarpen handiena, materialak trakzio esfortzuak eus-
teko ahalmena da behin matrizea hautsi dela. Bistan denez, hobekuntza horren
balioa aurretiaz aipatu diren faktore askoren araberakoa izango da (2 Gaia).
Araudi ezberdinetan dauden aldaerak gorabehera, eskuarki onartua dagoen fle-
xotrakzio entseguaz gain, Bartzelona entsegua ere erabili da (ikus 6.3 Atala)
hainbat laginetan. Prozedura horren egokitasuna frogatu nahi da, burutzeko
teknika sinpleagoa baita. Ikerketa osatzeko, ebakitzaile entseguak ere egin dira
esfortzu tangentzialen aurreko erresistentzia gehikuntza zehazteko.

6.2 Konpresio entseguak

Egoera gogortuan dagoen hormigoiaren propietate mekanikoak ezaugarri-
tzeak, konpresio erresistentzia kuantifikatzea eskatzen du. Horretarako, entse-
gu horren kontsulta araudia, UNE 83507 (2004), erabili da. Laginak horman
zuten kokaera berberarekin jarri dira makinan, hau da, konpresio karga nora-
bide bertikalean ezarri da, Z ardatzarekiko paralelo.
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6.1 Irudia: Konpresio-apurketa entseguan erabili diren probeta kubikoen ko-
kapena (beltzez).

Zbk. 25 29 34 143 148 253 257 262 367 371 376
fc 58.7 55.3 60.9 73.4 64.5 55.7 68.1 66.7 56.6 57.8 56.9
(MPa)
fcm 61.3
(MPa)
CV

9.77
(%)
Zuntzak

0 0 0 56 N/A 62 65 57 66 85 76
(kg/m3)

6.1 Taula: Probeta kubikoen konpresio erresistentziaren emaitzak.

6.2.1 Laginen kokapena

6.1 Irudiak konpresioz apurtu diren lagin erauzien kokapena islatzen du.
Horman zehar banatuak dauden 11 lagin aukeratu dira, zuntzen zenbateko eta
norabide ezberdinek hobekuntza ohargarririk eskaintzen duten frogatzeko. Aldi
berean, obraratze prozesuak ezaugarri hori nabarmenki aldatzen duen egiaz-
tatzeko, hormaren egikaritzearekin batera moldeatu diren 16 laginen entsegua
egin da. Lagin hauek zilindrikoak dira eta 3 (fcm,3), 7 (fcm,7), 14 (fcm,14) eta
28 (fcm,28) egunera apurtu dira.

6.2.2 Konpresio emaitzak

6.1 Taulan, erauzi diren laginen entseguen emaitzak laburbiltzen dira. Ber-
tan, laginen konpresio erresistentzia balioak zuntz zenbatekoarekin erlaziona-
tzen dira. Azken hau 5.4 Atalean azaldu den prozeduraren bitartez balioetsi
da.

Lagin kubikoen apurketa eredua, espero zen erarekin bat dator, 6.2 Irudian
ikus daitekeen bezala. Eredu hori, dagokion entsegu araudian islatzen da, en-
tseguaren baliozkotasuna onartzea erraza izan dadin. Zuntzak gehitzeak ez du
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Hormigoiaren adina (egun) fc fcm (MPa) CV (%)
3 42.3 42.3 41.8 43.3 42.4 1.48
7 50.0 49.2 50.7 51.0 50.2 1.60
14 55.2 53.2 54.7 43.8* 54.4 1.99
28 61.0 59.6 59.0 56.8* 59.9 1.71
* Lagin akastuna

6.2 Taula: Probeta zilindrikoen konpresio erresistentziaren emaitzak.

(a) 34. laginaren apurketa (b) Apurketa askiesgarriaren adibidea

6.2 Irudia: Laginen apurketa konpresio entseguaren ondoren.

eskema aldatzen, espero zen legez, zuntzek ez baitute konpresio erresistentzian
gorakada nabarmenik eragiten. Karga matrizearen hausturaren ondoren har-
tzen dutenez gehienbat, lortzen den balio eta apurketaren forma hormigoiaren
propietateen araberakoa da soil-soilik ia.

Hormigoiak 60 MPa inguruko bataz besteko erresistentzia erdiesten du,
lagin bakoitzak duen zuntz indartzearekiko ageriko erlaziorik gabe. Zenbait
ikerketen ondorioetan azaldutakoarekin bat [Grünewald (2004)], zuntzak gehi-
tzeak ez du materialaren konpresio erresistentzia nabarmenki eragiten. Lagin
kubikoentzako, aurrez ikus zitekeen bezala, lagin zilindrikoetan baino balio
handiagoak lortu dira haien lerdentasun txikiagoa dela eta, baina ez dago alde
larregirik (%2.3-a). Araudi askok (EHE-08, ACI-318, etab.) lagin mota bien
arteko erresistentzien artean bihurtze faktoreak ezartzen dituzte, %70 eta %90-
a bitartean daudenak, edo are 1 erresistentzia handiko hormigoien kasuan (> 80
MPa) [EHE-08 (2008)]. Azterketa kasuak antzeko balioak agertzen ditu lagin
mota bientzako, haien artean %3-a baino ezberdintasun txikiagoa dagoelarik.

Hasierako usteekin bat datorren konpresio erresistentzia balioak lortu dira.
Hormigoiaren formulazioak bete behar dituen autotrinkotasun baldintzen on-
dorio da hori, zatiki finaren kantitate handiak eskatzen baitira eta kasu honetan
gehienbat, zementu gisa eman direnak (430 kg/m3). Ikerketa honetan erabi-
li den formulazioaren deskribapena 3. Gaian biltzen da. Bestalde, 1993 eta
2003 artean hainbat ikerketa taldek fabrikatu dituzten 68 HAT-ren azterketan,
kasuen %80-a baino gehiagok 40 MPa-eko konpresio erresistentzia gainditzen
dutela zehazten du [Domone (2006)]-ek. Hortaz, konpresio erresistentziari da-
gokionez, arrazoizkoa dirudi ikerketa honetan diseinatu den AZIHAT-a, HAT
batek lortzen dituen balioen beheko tartean dagoela baieztatzea.
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AZIH-aren homogeneotasuna horman zehar lortu diren emaitzetan nabar-
mentzen da, ez delarik hormaren goialdean detektatu den zuntz segregazioaren
eraginik nabaritzen gehienezko konpresio erresistentziari dagokionez. Bestal-
de, azpimarratzekoa da zuntzek zailtasun gehikuntza dakartela [Bencardino
et al (2008)]-ek esan bezala, sortzen diren pitzadurak lotu eta haietan zehar
karga transmititzen jarraituz. Gaitasun hori lagin bakoitzak duen zuntz zen-
batekoaren araberakoa da, indartze gabeko hormigoiari dagozkionek, energia
xurgatzeko ahalmenik gabeko bat-bateko apurketa agertzen dutelarik matrizea
hautsi ondoren.

Balio hauek, hormigoitze eta betetze prozesuen ondorioz hormatik erauzi
direnen, bestelako orientazioa izango duten lagin moldeatuetan lortutakoekin
erkatuz, bataz besteko konpresio erresistentziak arras antzekoak direla antze-
maten da.

6.3 Bartzelona entsegua

Materialaren trakzio erresistentzia zehazteko flexotrakzio entseguaren hau-
tabide bezala, zenbait ikerketek [Pujadas et al (2011)] Bartzelona entseguaren
erabilera sustatzen dute. Entsegu honetan material gutxiago erabiltzen da la-
gin txikiagoak behar baitira, ingurumenaren onerako delarik.

Espainiar Instrukzioak entsegu hori erabiltzeko aukera agertzen du, UNE
83515 arauaren arabera normalizatua dagoelarik. Entsegu honek ohiko fle-
xotrakzio entsegua edo materialaren zailtasunaren neurketari dagozkionak or-
dezkatzea ahalbidetzen du. Interesgarria da laginak koroa zilindrikoen bidez
erauzten direnean, haien geometria ez baita ohikoena entsegu mota horietara-
ko. Ikerketa honetan, entseguaren aldaera bat erabiltzen da [Pujadas (2013)]-en
jarraibideak hartuz lagin kubikoak aztertzeko.

6.3.1 Entseguaren konfigurazioa

Entsegua, [Chen (1970)]-ek ezarritako puntzonaketa bikoitzeko entseguaren
aldaera da. [Mora (2008)]-k egindako azterketa parametriko zabaletik abiatuz,
kontaktu azalera eta karga ezarpen abiadura ezarri dira. Arauak esaten due-
na ez bezala, erabili diren laginak ez dira zilindrikoak ezta moldeatuak, baizik
eta hormatik erauzitako kubikoak. Horren ondorioz, ezinezkoa da zeharkako
deformazioa neurtzea materialaren zailtasuna zehazteko. Horretarako, entsegu
makinak biltzen dituen bere egituraren desplazamenduaren datuetan oinarri-
tzea erabaki da.

Laginek horma barruan zuten kokaera berberarekin jarriko dira entsegu
makinan (kargaren ezarpena beraz, norabide bertikal edo Z ardatzaren ara-
bera egingo da). Behin egoera honetan dagoela, 37.5 mm-ko diametroa duten
zilindro txiki bana tartekatuko dira lagin eta karga-plateren artean. Garrantzi-
tsua da pieza biak ondo erdiratuak egotea laginaren ardatzarekiko eta bertikal
berdinean. Jarraian, karga ezarri egiten da 0.5 mm/min-ko abiaduraz 6 mm-
ko desplazamendua neurtu arte. Ezarri den gehienezko karga eta pistoiaren
desplazamendu ezberdinei dagozkienak erregistratu egiten dira, zuntz bidezko
indartzeak harikortasuna eskaintzen baitio materialari. Beraz, onar daitekeen
gehienezko karga eta zuntzek ematen duten zailtasuna aztertzeko helburua da-
go.
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6.3 Irudia: Biela eta tiranteen modeloa [Mora (2008)] eta egindako entseguaren
konfigurazioa.

Kanpoko indarrak, goikoak eta behekoak, orekatzeko laginaren barruan ga-
ratzen den biela eta tiranteen eskema, 6.3 Irudian ikus daiteke. Modelo hori
are sinplifika liteke puntzoi azpiko egoera triaxiala mespretxatuz gero [Mora
(2008)].

6.3.2 Laginen kokapena

Bartzelona entsegua egiteko aukeratu diren laginak egituraren erdiko zutabe
baten biltzen dira nagusiki, 6.4 Irudian erakusten den bezala. Aukeraketa
horren arrazoia, metodo induktiboaren bidez egiaztatu den bezala (5.4 Atala)
masaren mugimenduaren ondorioz zuntzek altueraren arabera har dezaketen
norabide ezberdinean oinarritzen da. Aldi berean, altueran zehar gertatu den
segregazioa entsegu honen bidez agerian ipin daiteke.

6.4 Irudian erdiko zutabe batean kokatzen diren laginetan, metodo magne-
tikoez (5.4 Atala) gain teknika estereologikoak (5.3 Atala) ere erabili izan dira,
mozketa aldeetako zuntz kopuruaren arabera eta ondoren, birrindu egin dira
zuntzak erauzteko eta balio guzti hauen arteko alderaketa egiteko.

6.3.3 Bartzelona entseguaren emaitzak

Bartzelona entseguaren emaitzak ez dira aipatutako dosifikazio eta obra-
ratzea izan duen materialaren adierazgarri, hartu den entsegu prozeduraren
arabera. Aurreko ikerketen laginetan [Mora (2008)] sortu izan ohi diren hiru
apurketa planoen ordez, kasu honetan alboz-albo dauden bi plano besterik ez
dira agertzen. Bertikalean eta batez ere luzetarako norabidean zuntzek du-
ten orientazio nabarmenaren ondorio da. Zeharkako norabideak, edo horma-
ren lodierak, norabide faktore txikiagoa du aurretiaz aipatu den induktantzia
aldakuntzaren neurketaren arabera, nabarmenki zuntz gutxiago dituelarik le-
rrokatuak. Proposatutako euste andel zilindrikoen erabilerak ez du armatu
handirik behar norabide horretan.
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6.4 Irudia: Punzonaketa bikoitzeko entseguan erabili diren lagin kubikoen ko-
kapena (beltzez).

6.5 Irudia: Apurketa mekanismo idealizatuak, banaketa eta irristaketa [Mora
(2008)].

Hori dela eta, lortu diren balioak (6.3 Taula) materialak gara ditzakeenak
baino txikiagoak dira [Pujadas et al (2011)]. Kargaren ezarketari elkarzuta
zaion planoan dauden zuntzak dira sortzen diren trakzio indarrak eusteko ar-
dura dutenak. 6.3 Taulako induktantzia aldakuntza balioak aztertuz, gehien
indartutako ardatzak X eta Z direla egiaztatzen da. Entsegua Z norabidearen
arabera egiterakoan, X eta Y ardatzeko zuntzak dira tenkatzen direnak, biga-
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(a) Banaketazko apurketa plano bi (b) Banaketazko hiru apurketa plano

6.6 Irudia: Orientazio ezberdinak dituzten laginen apurketa eredua.

Zailtasuna ∆ Induktantzia
Lagin Pmax Tδ=1 Tδ=2 Tδ=3 Tδ=4 Tδ=5 Tδ=6 Lx Ly Lz

zbk. (KN) (N·m) (N·m) (N·m) (N·m) (N·m) (N·m) (H) (H) (H)
9∗ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00
28 141.7 47.5 89.6 0.00 0.00 0.00
47 147.3 33.2 97.9 0.00 0.00 0.00

66∗∗ 168.9 43.9 128.8 0.09 0.03 0.06
85∗∗ 161.7 41.6 132.8 157.5 0.30 0.10 0.26
104∗∗ 156.6 40.8 135.0 168.6 187.6 0.72 0.21 0.35
123∗∗ 158.1 25.3 136.9 198.6 241.8 0.82 0.27 0.40
142 155.1 31.0 143.5 213.1 262.2 301.9 337.1 1.02 0.36 0.50

161∗∗ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.25 0.27 0.37
180 171.3 38.8 160.5 191.2 215.3 233.8 248.5 1.26 0.24 0.39
199 167.5 38.5 157.2 178.6 190.0 199.2 207.9 0.78 0.21 0.62
218 166.4 41.8 135.7 153.0 162.4 169.4 175.1 0.92 0.23 0.48
237 155.3 44.9 125.7 146.9 161.7 174.2 186.4 0.63 0.15 0.46
256 173.9 42.0 151.4 167.7 182.3 194.9 206.9 0.79 0.22 0.66
275 183.5 35.3 168.2 225.3 264.7 292.1 315.7 0.99 0.22 0.34
294 201.4 30.5 176.9 280.1 339.9 381.9 419.5 1.49 0.38 0.32
313 190.6 34.5 175.7 263.7 324.4 368.7 405.3 1.49 0.42 0.42
332 184.2 0.1 6.4 92.4 206.1 254.7 289.5 1.42 0.39 0.25
351 161.2 46.8 161.3 204.2 232.4 253.2 270.2 1.57 0.50 0.26
370 154.4 28.2 145.0 242.5 297.5 337.4 368.6 1.81 0.52 0.26

* Lagin akastuna

** Entsegu akastuna

6.3 Taula: Bartzelona entseguaren emaitzak.

rren ardatzeko zuntzen kopurua, oro har, askoz txikiagoa delarik. Hala ere,
argi dago zuntzen indartzeak harikortasuna dakarkiola materialari, matrizea-
ren hausturaren ostean energia beretuz. Zuntzik gabeko goialdeko laginek (28
eta 47 zenbakidunak) bat-batean egiten dute eztanda, puntzonaketa bikoitzak
barnean sortzen duen trakzioa dela eta. Azpimarratu beharra dago, banake-
ta eta irristatze planoak (6.5 Irudia) ez direla guztiz garatzera heltzen kasu
gehienetan, zuntzek eragiten duten joste-efektuaren ondorioz.

66, 85, 104 eta 123 laginen entseguak ez dira zuzen programatu eta ezin
izan dira neurketa guztiak erregistratu, 161. laginaren kasuan balio bat ere ez
delarik hartu. 28 eta 47 laginek aldiz, eztanda egin dute trakzioaren ondorioz,
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inolako indartzerik ez baitzuten.
Materialaren trakzio erresistentzia erregistratu den gehienezko kargaren

arabera baliozta daiteke, sortutako arrakala kopurua gorabehera, (6.1a) Ekua-
zioaren bidez, P karga maximoa, h laginaren altueraren erdia eta a lagin eta
karga-plateren artean kokatutako puntzoi zilindrikoen erradioa direlarik. Teo-
rikoki, balio hori (6.1b) Ekuazioaren bitartez lor daiteke. 6.3 Taularen arabera,
erregistratutako karga maximoen bataz bestekoa 166.6 KN-ekoa da, 4.19 MPa-
eko trakzio erresistentziari dagokiona (%9.31-ko aldakuntza-koefizientearekin
[C.V.]). Aurretiazko entseguetan lortu den eta 6.1 Taulan biltzen den hormi-
goiaren bataz besteko konpresio erresistentziatik abiatuz, 4.25 MPa-eko bataz
besteko trakzio erresistentzia (fct,m) lortzen da. Bi balioen arteko antzekotasu-
nak eta aldakuntza-koefiziente txikiak, entseguaren egokitasuna frogatzen dute
materiala ezaugarritzeko. 6.7 Irudian azaltzen diren zailtasunen hasierako ba-
lioen parekotasunak, antzeko deformazioan apurketa kargek elkarren antzeko
balioak lortzen dituztela adierazten du.

ft =
P

9 · π · h · a
(6.1a)

fct,m = 0.30 · fck
2/3 (6.1b)

Trakzio erresistentziak desbideratze mugatua duen bitartean, ez da ber-
dina gertatzen lagin bakoitzean neurtutako zailtasunarekin. Kasu honetan,
dispertsioa handiagoa da, 285.9 N·m-ko batazbesteko balioaz eta %29.6-ko
C.V.-arekin, 6.7 Irudian ikus daitekeen bezala. Desadostasun honen arrazoia,
materialaren erantzunean era nabarmenean eragiten duten zuntzen zenbateko
eta orientazio ezberdinetan datza. Azpimarratu beharra dago, 332. laginak
besteekiko oso bestelakoak diren balioak agertzen dituela. Kargak ezartzeko
aurpegietan izan litekeen irregulartasunen batek, mozte eta erauzketa fasearen
ondorio, erantzuna alda izan dezakeela uste da, besteen aldean bere barneal-
deko tentsioen sorrera atzeratuz eta baita egituraren 6 mm-ko ibiltarteari da-
gokion zailtasun balioa ere, bere zuntz zenbatekoaren arabera espero zitekeena
baino txikiagoa izanik.

Behin emaitzak aztertuta, kanpaina plano bitan antzeko norabide faktorea
duten laginetara handitzea erabaki da. Arestian aipatu diren metodo magne-
tikoetan oinarrituz, 6.4 Irudian horman sakabanaturik agertzen diren laginak
hartu dira. Kasu honetan, kargaren ezarpena zeharkako norabidearen arabera
egiten da, Y ardatzean zehar. Aldaketa honen arrazoia, materialak gara de-
zakeen gehienezko ahalmenaren adierazgarritasunik handiena bilatzean datza.
Argi dago, perimetroko trakzioa izanik proposatu den materialaren erabileran
eutsi beharreko indarrik handiena, beharrezkoa dela erresistentzia X ardatzaren
arabera zehaztea. Hortaz, karga edozein norabidetan ezar daiteke X ardatzean
izan ezik, materialaren portaera ardatz horren arabera kargatuz aztertuz gero,
trakzioa beste bietan agertuko litzatekeelako.

Antzeko zenbatekoak, baina orientazio ezberdinak, dituzten laginen emai-
tzak arreta gehiagorekin aztertuz (6.4 Taula), apurketa kargek zuntz zenbateko
eta orientazioaren menpeko ez direla egiaztatzen da, azken zailtasunak trakzio
esfortzuak agertzen diren planoaren ardatz bietako zuntz kopuruaren gehikun-
tzaz handitu egiten diren bitartean.

6.8 Irudian hasiera batean apurtutako hainbat laginen emaitzak alderatzen
dira, trakzionatutako ardatz bietan antzeko orientazioa duten laginekiko. Ez-
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6.7 Irudia: Materialaren zailtasuna.

Zailtasuna ∆ Induktantzia
Lagin Pmax Tδ=1 Tδ=2 Tδ=3 Tδ=4 Tδ=5 Tδ=6 Lx Ly Lz

zbk. (KN) (N·m) (N·m) (N·m) (N·m) (N·m) (N·m) (H) (H) (H)
127 156.3 14.5 116.1 172.5 199.6 218.7 232.9 0.34 0.18 0.36
224 170.6 16.8 118.4 199.5 243.6 277.2 302.6 0.76 0.25 0.81
235 150.3 13.5 114.1 182.4 227.8 264.4 294.6 0.64 0.24 0.64

6.4 Taula: Bartzelona entseguaren emaitzak Y norabidean.

kerreko grafikoek azken zailtasuna antzekoa dela erakusten dute, edo are hobea,
antzeko zuntz zenbateko eta orientazio ezberdinak dituztenak baino. baina ba-
tez ere, X ardatzean antzeko orientazioa, baina trakzionatutako ardatz zutean
askoz txikiagoa duten laginekin alderatuz gero, antzematen da ezberdintasuna,
eskumako grafikoan argi ikusten den bezala.

6.6 Irudia ikusirik eta azaldu denaren aurka, antzeko zuntz orientazio du-
ten bi ardatzekiko era zutean eginez gero entsegua, edozein ardatzekiko paralelo
izanik ahultzat har daitekeen planorik ez dagoenez, apurketa piezaren diago-
nalean zehar gertatzen da (6.9 Irudia).

6.4 Brasildar Entsegua

Lehenago lortu den materialaren trakzio erresistentzia balioa erkatzeko as-
moz, zenbait zeharkako trakzio entsegu egin dira ezaguna den Brasildar entse-
guan oinarrituz, UNE-EN 12390-6 arauaren arabera. Horretarako, hiru probeta
zilindriko erabili dira (150 mm-ko diametroa eta 300 mm-ko altuera) horma-
ren egikaritzearekin eta adin ezberdinetan konpresio erresistentzia zehazteko
erabili direnekin batera moldeatu direnak,

6.4.1 Entseguaren konfigurazioa

Laginen apurketa norabide erradialean ezartzen den kargaren bidez ematen
da. Horretarako, probeta horizontalki kokatzen da erabili beharreko makinaren
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6.8 Irudia: Antzeko zuntz zenbateko eta X norabideko orientazioa duten lagi-
nen arteko alderaketa.
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(a) 127. lagina (b) 224. lagina

6.9 Irudia: Antzeko orientazioa duten laginen apurketa eredua.

Lagina 1 2 3
fct (MPa) 5.44 5.14 5.84
fct,m (MPa) 5.47
C.V. (%) 6.42

6.5 Taula: Lagin zilindrikoen zeharkako erresistentziaren emaitzak.

karga-plateren artean. Tentsioa era zuzenean sorrarazteko, zuntz prentsatuzko
euskarri bandak tartekatu dira lagin eta plateren artean.

Jarraian karga ezartzen da era konstantean lagina apurtu arte, lortu den
karga maximoaren balioa erregistratuz. Kasu honetan, materialaren trakzio
erresistentzia soilik aztertzeko helburua dagoenez, zuntzek dakarten harikorta-
suna aztertu eta multzoaren tentsio-pitzadura irekidura edo tentsio-elongazio
portaera ezaugarritu gabe, asmo horretarako datuak hartzeko desplazamen-
du transduktoreen instalakuntza baztertu da. 2.2.2 Atalean aipatu den legez,
[Kooiman (2000)]-en arabera Brasildar entsegua da egiteko errazena.

Bestalde, UNE-EN 12390-6 arauaren A Eranskinean azaltzen den prozedura
erabil liteke, entseguaren aldaera deskribatzen duena hormatik erauzi direnak
bezalako lagin kubikoetan erabili ahal izateko. Ikerketa honetan, hormigoiaren
indartze gisara zuntzek ematen duten zailtasun gehigarria balioesteko, Bartze-
lona entsegua erabiltzeko erabakia hartu da (6.3 Atala), Brasildar entsegua
baino are sinpleagoa baita.

6.4.2 Brasildar entseguaren emaitzak

Laginen apurketa karga maximoaren arabera, materialaren zeharkako trak-
zio erresistentzia zehaztu da. 6.5 Taulak, entseguetan erabili diren hiru lagi-
netako bakoitzaren datuak laburbiltzen ditu, bataz besteko eta aldakuntza-
koefizientearekin batera.

Emaitza hauek 6.3.3 Atalean lortutakoekin alderatuz, Brasildar entsegua
eta Bartzelona entseguaren bitartez lortu diren erresistentzien arteko erlazioa
1.31-koa dela ondorioztatzen da, horietatik lehenengoak beti balio handiagoa
agertuz. Koefiziente honek entsegu biak erlazionatzen ditu eta trakzio erre-
sistentzia aztertzea ahalbidetzen du Bartzelona entseguaren bitartez. Era ho-
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(a) Entsegurako tresna (b) Entsegu ondoko apurketa

6.10 Irudia: Ebakitzaile entseguaren gauzatzea.

netan, posiblea da tamaina txikiagoko laginak erabiltzea, beharrezko material
kantitatea murriztuz.

6.5 Ebakitzaile entseguak

Ebakitzaile entseguaren bitartez, esfortzu tangentzialekiko materialaren erre-
sistentzia azter daiteke ebaketa bikoitz bidez. Zuntz gehitzeak apurketa mota
ezberdinekiko zailtasuna handitzeaz gain, esfortzu mota honekiko erresistentzia
ere handitzen du.

6.5.1 Entseguaren konfigurazioa

Entsegua UNE 83511 arauaren arabera egiten da, 150 x 150 mm-ko eba-
kidura eta 600 mm-ko luzera duten lagin prismatikoetan. Horretarako, 6.10
Irudian erakusten den tresna erabiltzen da, aztertu beharreko lagina bertan
tartekatzen delarik.

Sortuko den arrakala tresnaren hortzen artean izan behar du laginaren al-
deetako batean. Bestela, ondorengo analisietarako emaitzak baztertu behar
dira.

6.5.2 Laginen kokapena

Proposatutako euste andel zilindrikoen erabilerak, ez du esfortzu ebakitzaile
handiegirik eragiten egiturarengan. Hori dela eta, esfortzu tangentzialen au-
rreko erresistentziaren zehaztapena era murriztuan egiten da, 6.11 Irudian era-
kusten den hormaren kokapenetik erauzitako 8 lagin prismatiko entseguetarako
baliatuz. Konpresio erresistentzia ezaugarritzeko entseguan bezala, hormaren
egikaritzearekin bat moldeatu diren beste 6 lagin prismatiko ere entseguetan
erabili dira, lortutako emaitzak erkatzeko balioko dutenak.
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6.11 Irudia: Ebakitzaile entseguan erabili diren lagin kubikoen kokapena (bel-
tzez).

Lagin moldeatuak Lagin erauziak
τv (MPa) Lagin zbk. τv (MPa)

7.39 41 5.64
7.85 55 3.70
8.6 193 6.31
8.51 198 7.58
10.05 207* 6.41
6.73 345 7.55

350 11.21
359 5.55

* Lagin akastuna

6.6 Taula: Probeten ebakitzaile erresistentziaren emaitzak.

6.5.3 Ebakitzaile entseguaren emaitzak

[Boulekbache et al (2012)]-ek zehazten dute, konpresio erresistentzia, lehen-
dabizi, eta, bigarren, zuntz zenbatekoa direla materialaren ebakidura erresis-
tentzia neurri handiagoan hobetzen duten aldagai nagusiak. Erlazio itxurak
eragin gutxiago du gehikuntza horretan. Ez da parametro hauek aztertuta-
ko materialean zelan eragiten duten antzeman, baina 6.6 Taulari erreparatuz,
entseguetan neurtu diren balioak, proposatutako egiturak zerbitzuan izango
lituzkeenak baino handiagoak direla ondorioztatzen da.

6.6 Flexotrakzio entseguak

Materialaren lege eratzailea balioztatzeko beharrezko parametroak ezartze-
ko asmoz, araudi gehienak flexotrakzio entseguan oinarritzen dira. Atal ho-
netan, egindako entseguen prozedura, lortutako emaitzak eta beste parametro
batzuekiko erlazioak azalduko dira, materialaren erantzuna aurreikustea bide-
ragarri egin dezaketenak.
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(a) Entseguaren konfigurazioa (b) Entseguaren emaitza

6.12 Irudia: Flexotrakzio entseguaren gauzatzea.
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6.13 Irudia: Flexotrakzio entseguan erabili diren probeta kubikoen kokapena
(beltzez).

6.6.1 Entseguaren konfigurazioa

Gauzatu den entsegua UNE-EN 14.651 arauan azaldutakoa da, hiru puntu-
ko flexotrakzio entseguan oinarrituz (6.12a Irudia). Lagina, haren erdigunea-
rekiko distantziakideak diren euskarri biren gainean kokatzen da, 500 mm-ko
tartea dagoelarik haien artean. Aurretiaz, laginari hozka bat egin zaio erdigu-
neko ebakiduraren behealdetik. Hozka horren sakonerak 25 mm ± 1 mm-takoa
izan behar du.

6.6.2 Laginen kokapena

Entseguetan erabili diren 74 laginen kokapena 6.13 Irudian ikus daitekeena
da. Agerian denez, hormaren osotasuna aztertu da ia, txandakako errenka-
detan, altuera guztian zehar. Ondorengo jarduerek, irudi berdinean azaltzen
diren beste lagin batzuetara zabaldu dute azterketa.
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6.6.3 Flexotrakzio entseguaren emaitzak

Uste zen bezala, emaitzen dispertsioa handia izan da. Are gehiago, laginak
ez direlako laborategian baldintza berdinen arabera moldeatu, haien barneko
zuntz zenbateko eta orientazioa hormaren egikaritzeak ezarritako baldintza-
tzaileen ondorio delarik. Materialaren erantzuna 6.14a-tik 6.14f-rako Irudietan
ikus daiteke.

Laginaren erdiguneko induktantzia aldakuntza emaitzak eta flexotrakzio
entseguan duten portaera alderatuz, erlazio nabarmena dagoela dirudi. Hala
ere, badira lagin bi ez dutenak espero zen maila eman, apurketa entsegu eta
induktantzia neurketari dagozkien alderdien ondorio izan daitekeena. Batetik,
lagin osoarengan neurtu da induktantzia, entseguak laginen erdiguneko beheal-
dean hozka bat egitea eskatzen duen bitartean, pitzadura irekidura aurretiaz
zehaztutako ezarri dagoen tokian neurtu ahal izateko. Horrek zenbait zun-
tzen mozketa ekar lezake, argi denez, eraginkorrak izateari utziko lioketenak.
Bestetik, sortzen den eremu magnetikoak aztertutako ebakidura guztia zehar-
katzen du, ezinezkoa delarik eragina duten zuntzak, laginaren goialdean edo
behealdean aurkitzen diren zehaztea, trakzio esfortzuak eusteko duten aukeran
eragina izanik. Alderdi konprimituan edo trakzio gutxiko guneetan dauden
zuntzek, laginaren goialdea kasu, ez dute fisuren josketan parterik hartzen, ez
dutelarik trakzio esfortzurik eusten ia. Ustea dago, aldaketa guzti hauek eragin
gutxiago izango dutela neurri handiagoko elementu osoetan.

Lagin ff
ct,L fR,1 fR,2 fR,3 fR,4 Zuntzak ∆Lm

zbk (MPa) (ud) (H)

60 3,97 3,21 2,83 2,68 1.72 N/A N/A
61 3.00 0,83 0,85 0,68 0,71 10 0,2
62 3,99 0,69 0,73 0,45 0,31 7 0,2
65 3,34 0,84 0,80 0,76 0,61 8 N/A

68∗∗ 0,66 0,63 0,17 0,12 0,11 3 0,07
73 3,37 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
74 2,89 0,46 0,02 0,02 0,02 0 N/A
98 4,78 2,39 2,21 2,04 1,81 70 1,141
99 4,32 4,60 5,09 3,46 0 50 0,641
100 5,66 7,92 6,45 5,46 5,07 87 1,369
103 6,07 5,64 7,92 4,30 -1,53 59 1,002
106 4,13 3,19 3,54 3,24 3,33 26 0,523
111 4,62 1,16 0,87 0,34 -0,09 N/A 0,113
112 3,80 0,03 -0,03 0.00 0.00 0 0,008
119 6.26 10.13 6.52 5.07 4.57 N/A 1.445∗∗∗

136 5,56 2,63 2,41 2,42 2,42 26 N/A
137 3,77 5,43 6,02 4,75 4,08 69 1,227
138 6,51 7,12 6,28 4,62 4,04 71 1,376
141 5,21 8,82 6,63 5,69 5,65 70 N/A
144 5.00 7,98 8,74 8,21 7,29 85 1,099
149 4,35 3,49 2,98 2,43 2,31 31 0,475
150 3,34 1,36 1,35 1,59 1,58 12 N/A

156∗∗ 0.78 1.27 1.06 0.98 0.91 N/A 1.427∗∗∗

160 7.61 6.39 5.46 5.01 4.03 N/A 1.462∗∗∗

163 4.46 5.71 6.15 4.40 3.77 N/A 1.512∗∗∗

168 4.42 2.28 2.08 1.90 1.93 N/A 0.662∗∗∗

169 3.38 1.99 2.24 2.27 2.11 N/A 0.436∗∗∗

Hurrengo orrialdean jarraitzen du
* Lagin akastuna

** Entsegu akastuna

*** Erdiguneko balioa
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Taula 6.7 – aurreko orrialdetik dator

Lagin ff
ct,L fR,1 fR,2 fR,3 fR,4 Zuntzak ∆Lm

zbk (MPa) (ud) (H)
174 4,93 2,08 1,08 1,11 1,02 38 0,645
175 7,10 10,52 9,07 6,21 0,51 86 1,278
176 6,53 11,08 8,68 7,12 5,65 94 1,338
179 6,03 9,70 10,37 8,73 7,30 100 1,489
182 5,58 9.00 6,71 6,49 5,99 86 1,531
187 5,76 5,35 5,78 3,20 1,05 83 0,996
188 5,42 2,76 2,73 2,92 2,56 41 0,504
201 4.86 4.55 5.28 1.12 4.01 N/A 0.914∗∗∗

212 4,75 3,65 2,41 1,57 1,57 28 N/A
213 5,97 9,57 8,23 6,63 5,03 87 1,681
214 4,61 4,14 4,14 4,14 4,15 59 0,914
217 5,73 5,35 5,06 4,51 4,34 67 N/A
220 5,46 9.00 8,86 8,45 7,36 87 1,183
225 4,65 5,99 6,02 4,14 4,04 53 1,072
226 5,28 4,84 3,81 3,92 3,87 42 N/A
233 4.31 0.95 0.89 0.64 0.58 N/A 0.344∗∗∗

236 4.64 4.88 5.00 3.79 3.54 N/A 0.952∗∗∗

244 6.28 6.64 5.90 4.31 3.67 N/A 1.478∗∗∗

250 5,20 2,37 1,84 1,75 1,70 39 0,895
251∗∗ N/A N/A N/A N/A N/A 79 1,323
252 4,56 1,81 2,32 2,38 1,83 N/A 0,603
255 5,72 5,90 6,08 5,82 5,14 58 1,001
258 6,30 10,28 10.00 9,36 8,05 106 1,463
263 6,77 9.00 8,79 7,64 7,16 90 1,068
264 6,61 3,79 3,96 3,5 3,29 N/A 0,645
289 3,52 2,66 2,65 2,69 2,61 39 0,74
290 4,66 7,78 6,9 5,76 4,59 71 1,139
293 6,53 9,49 9,37 8,63 7,33 86 N/A
296 6,12 9,17 9,33 8,29 7,43 127 1,98
301 6,94 10,66 10,84 9,49 8,89 117 2,058
302 6,47 11,40 9,19 7,97 7,83 95 N/A
320 6.39 9.48 9.17 8.00 4.62 N/A 1.388∗∗∗

326 5,78 8,52 7,34 6,88 5,75 76 0,967
327 5,87 6,19 4,77 3,8 3,51 65 1,112
328 7,30 9,09 7,17 5,08 4,42 N/A 1,975
331 5,97 8,48 8,78 7,82 7,24 108 1,735
334 6,79 7,94 8,79 0,58 0,58 141 1,85
339 6,90 11,51 11,08 9,29 7,79 99 1,707
340 5,68 5,16 4,52 3,11 2,02 34 0,585
347 7.34 11.97 10.96 8.34 7.38 N/A 2.584∗∗∗

364 9,89 13,01 13,01 11,72 11,67 124 N/A
365∗ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
366 7,87 11,12 11,88 10,55 9,45 154 2,367
369 8,64 10,36 9,65 8,89 8,69 135 N/A
372 5,18 7 9,49 8,68 7,62 155 2,232
377 5,81 9,58 8,86 7,32 6,13 88 1,588
378 5,41 6,31 6,92 5,99 5,44 65 N/A

6.7 Taula: Laginen flexotrakzio erresistentziaren emaitzak.

* Lagin akastuna

** Entsegu akastuna

*** Erdiguneko balioa

Gune ezberdinen portaera (6.14 Irudia) hormaren osotasunean (6.15 Iru-
dia) irudikatuz, 5.10 Irudiarekiko antzekotasunik badela hautematen da, erre-
sistentzien gutxitzea antzemanez masaren goranzko jarioaren arabera, zuntzak
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(c) 3. zonaldea
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6.14 Irudia: Portaera mekanikoen arabera taldekatutako laginak.
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6.15 Irudia: Egituraren baitan laginen portaera mekanikoaren irudikapena.

norabide bertikalean lerrokatzen dituelarik horizontalean beharrean.

6.6.3.1 Entsegu magnetikoekiko erlazioa

Aurreko ataletan aipatu izan den bezala (5.4 Atala), lagin prismatikoengan
metodo magnetikoak erabili izan dira, emaitzak 6.7 Taulan biltzen direlarik.
Atal honetan, apurketa ebakiduran azaltzen diren zuntz kopuruaren balioz-
tapen zuzena frogatzeko asmoa dago. Laginen gehiengoan, induktantzia alda-
kuntza laurden bakoitzean neurtu izan denez soilik, eta ez piezaren erdigunean,
egindako hozkaren ondorioz apurketa espero den lekuan, erdiko laurden bie-
tan lortu diren balioak linealki interpolatu dira erdiguneko ebakiduraren bataz
besteko balioa lortzeko.

6.16 Irudiak oso linealtasun maila egokia agertzen du, apurketa ebakidu-
ran aurki daitezkeen zuntz kopurua balioesteko entsegu magnetikoan lortutako
balioetan oinarrituz. Determinazio-koefizientea (R2 = 0.91) oso handia da
eta ikus daitekeen dispertsioa, eremu magnetikoan eragina izanik ere, lagina-
ren hozkaren zonaldean aurkitzean banaka zenbatu ez diren zuntzen ondorio
izan daiteke. Horri gehituta, nabarmendu beharra dago entseguan zehar zen-
bait ezkatatze fenomeno, edo spalling, gertatzen direla hormigoiaren matrizean
zuntzen bat edo besteren askatzea ere eragin dezaketenak. Aldi berean, apur-
tutako gunetik hurbilago egindako induktantzia aldakuntza neurketek, balio
zehatzagoak ekar litzakete.

Lortu diren emaitzetan oinarrituz, posible da beraz, edozein harilekin la-
gin prismatiko baten erdigunean induktantzia aldakuntza neurtzea, zuzenketa
faktoreen bitartez haren balioa egokitu eta kalibraketa ereduarekin alderatzea.
Horrek zuntz zenbatekoaren balioztapena bideragarria egingo luke.

Erlazio hori onargarritzat hartuz eta apurketa ebakiduran aurkitzen den
zuntz kopurua materialaren erantzun mekanikoan eragin handiko parametro
dela onartuz, orduan, onargarria da induktantzia aldakuntza balioek, neurri
batean, flexotrakzio entseguan materialaren erantzuna balioesteko erabil dai-
tezkeela esatea. Benetan eta aurretiaz azpimarratzen ari den bezala, induk-
tantzia aldakuntzak apurketa ebakiduran dauden zuntz kopuruaren informa-
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6.16 Irudia: Induktantzia aldakuntza eta apurketa planoaren zuntz kopuruaren
arteko erlazioa.
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6.17 Irudia: Karga-induktantzia eta karga-zuntz kopuruaren arteko erlazioak
FL-rentzat.

zioa eman dezake, baina ez behealdean edo goialdean kokatzen diren, zonalde
trakzionatua edo konprimitua hurrenez hurren egindako entseguaren arabe-
ra. Proportzionaltasun Muga (LOP) eta pitzadura irekidura ezberdinentzako
kargak batetik, eta apurketa ebakiduran zenbatutako zuntz kopurua bestetik,
induktantzia aldakuntza balioekin alderatu egiten dira 6.17-tik 6.21-rainoko
Irudietan, esponentzial laukoitz modeloak (6.6.3.2 Atala) beharrezko dituen
parametroak ezartzea ahalbidetzen duten erregresio kurbak lortzen direlarik.

6.17-tik 6.21-rainoko Irudietan, determinazio-koefizientea altua dela antze-
maten da 0.5 eta 1.5 mm-ko irekiduren kargentzako, F1 y F2 hurrenez hurren,
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6.18 Irudia: Karga-induktantzia eta karga-zuntz kopuruaren arteko erlazioak
F1-rentzat.
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6.19 Irudia: Karga-induktantzia eta karga-zuntz kopuruaren arteko erlazioak
F2-rentzat.

gutxitzen doalarik irekidura handiagoetan entseguaren dispertsioa areagotzen
denean. Doitasun handieneko joera lerroek kurba potentzial itxura hartzen
dute hondar erresistentzien kasuan, zuntzik ez duten eta ondorioz, eremu mag-
netikoa aldatzerik ez duten hormigoien matrizearen hausturaren ostean, erre-
sistentziarik aurkez ez dezaketela kontuan hartuz.

Hala eta guztiz ere, probeta guztiek ez dute horren antzekotasun nabar-
menik erakusten. Beharrezkoa da gogoratzea, harilak gaur egungo konfigu-
razioarekin, erdiguneko 15 cm-tan neurtzen duela induktantzia aldakuntza.
Horretatik haustura ebakidura gurutzatzen duten zuntzen kopurua baliozta
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6.20 Irudia: Karga-induktantzia eta karga-zuntz kopuruaren arteko erlazioak
F3-rentzat.
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6.21 Irudia: Karga-induktantzia eta karga-zuntz kopuruaren arteko erlazioak
F4-rentzat.

daiteke, masan nahastu diren zuntz zenbateko eta espero den norabide fakto-
rearen arabera. Baina entseguaren ondorioz apurketa planoan ager daitezkeen
zuntz kopurua ezberdina izan daiteke, neurketa luzera handiagoan egin baita.
Gainera, proposatu den metodoak ez du zuntz kokapena bereizten ebakiduran
zehar, elementuaren zonalde konprimituan egon daitezkeelarik trakzionatuan
beharrean, haien ekarpena eraginkorra izango ez delarik.

Apurketa ebakiduran zenbatu diren zuntz kopuruari dagokionez, induktan-
tzia aldakuntzaren neurketa baino metodo nekez eta, agian, anbiguoagoa izan
daiteke. Zaila da zehaztea agerian geratu diren zuntzek mekanismo erresis-
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tentean parte hartu dutenetz eta, hortaz, eraginkorrak izan diren, neurketa
egiteko beharrezkoa den laginaren zati bien banaketa prozesuan, zuntzak as-
katzeko aukera dagoelarik gainera.

Proportzionaltasun mugari dagokion kargak ere, R2 txikia aurkezten du,
baina balio hori hartzeko prozedura ere kontuan hartu beharrekoa da. Arau-
diaren arabera, pitzadura irekidura 0.05 mm-raino izan den kargarik handiena
zehaztu behar da, horrek, hainbat arrazoi direla eta tarte horretatik kanpo
gera litezkeen beste balio adierazgarriago batzuk bazter ditzakeelarik. Horien
artean, laginaren gainazaleko akatsen ondoriozko euskarri eta karga aplikazio
puntu eta laginaren arteko egokitze ezegokia, zuntzen kokapen eta norabidea
eta abar aipa litezke. Gainera, zuntz zenbateko edo induktantzia aldakuntzak,
bere balioan eragin mugatua dutela antzematen da. Joera hori adierazteko
erarik egokiena erlazio lineal baten bidez da, indartu gabeko hormigoietan ere
matrizeak halako trakzio erresistentzia duelako.

Erregresio lerro horien erabilera aipatu diren parametroak aurreikusteko
egokia dela frogatzeko, geroago apurtu diren beste 11 lagin prismatikoetan
aurreikusitako eta entsegu bidez lortutako hondar erresistentzien arteko alde-
raketa egingo da jarraian. Neurtutako induktantzia aldakuntza eta flexotrakzio
entseguaren arabera erregistratutako erresistentzien arteko erlazioak 6.22a-tik
6.22e-rainoko Irudietan agertzen dira. Espero den legez, Proportzionaltasun
Mugaren balioak ez zaizkio egoki doitzen erregresio lerroari, zuntzek eragin
txikia baitute matrizearen trakzio erresistentzian. Zuntzen ekarpena nabarme-
na denez behin matrizea hautsi dela, hondar erresistentziei dagozkien erregresio
lerroen maldak aurrekoa baino handiagoak dira. Aldi berean, ezarri den doi-
ketarako determinazio-koefizientearen balio hobeak agertzen dituzte.

Antzeko portaera antzematen da a posteriori apurtu diren 11 laginetan.
6.23a-tik 6.23e-rainoko Irudietan lagin horien flexotrakzio entseguen emaitzak
biltzen dira, erresistentzia bakoitzarentzako aurreikusitako balioekin gainja-
rriak. Adierazten diren erregresio lerroek antzekotasun handia agertzen dute.
Balio segida bien arteko ezberdintasunak ez dira handiak. Tarte bien arteko
ratioa kontuan hartuz, zenbait alderdi interesgarri hautematen dira. 6.8 Tau-
lak erresistentzia guztientzako ratio horiek laburbiltzen ditu eta baita bataz
bestekoa eta aldakuntza-koefizientea ere.

Kasu isolatuak salbu, balio asko bataren ingurukoak dira. 201. laginak
aldiz, erresistentzia galera aurkezten du hirugarren hondar erresistentzian, be-
rehala berreskuratuz espero zen maila. Bataz besteko balioa ere bataren ingu-
ruko da, aurreikusitako balio eta esperimentalki lortu direnen artean ezberdin-
tasun handirik ez dagoenaren seinale. Nahiz eta aldakuntza-koefiziente handi
iruditu, azpimarratu beharra dago hormaren portaera mekanikoa, hura osatzen
duen azalera handi bateko elementuen sostengu-ahalmenaren batura dela, la-
gin isolatu batena baino. Hiru puntuko flexotrakzio entseguari berezkoa zaion
dispertsioa ezaguna da, [Parmentier et al (2008)]-en arabera batzuetan %20-a
baino handiagoa ere izan daitekeen aldakuntza-koefizientea dagokiolarik. Hala
eta guztiz ere, onartua dago ere, ohiko lagin prismatikoak baino neurri handia-
goko elementuetan murriztu egiten direla balio horiek. Aldi berean, entsegu
araudiak eskatzen duen hozkak, ezberdina den zuntz kopurua mozten du lagin
bakoitzean, dispertsioa handituz. Ondorioz, nahiz eta gutxiesten diren zonal-
deak egon, badira arinki balio handiagoa eman zaiena ere, osotara hartuta,
portaera aurreikusia eta erreala doitu egiten direlarik.

Hasierako laginentzako eta ondoren aztertu diren 11 laginentzako lortu di-
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6.22 Irudia: Induktantzia eta erresistentzien arteko erlazioa.
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(b) 1. hondar erresistentzia
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(c) 2. hondar erresistentzial
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(d) 3. hondar erresistentzia
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6.23 Irudia: Flexotrakzio entseguen (lauki urdinak) emaitzak eta balio aurrei-
kusiak (erronbo gorriak).

ren erregresio lerroak berdin-berdinak ez diren arren, ezberdintasuna ez da ho-
rren nabarmena. Lagin bakoitzak, hasiera eta amaierako erregresio lerroen ara-
bera, flexotrakzio entseguan zehaztutako erresistentzia lortzeko eragin beharko
lukeen induktantzia aldakuntza 6.9 Taulak azaltzen da. Azpimarratu beharra
dago, Proportzionaltasun Mugari dagokion erresistentzia baztertu egin dela,
zuntz kantitatearekin horren erlazio esturik ez duelako. Lagin guztien bataz
besteko balioa nahiko antzekoa da lerro bientzako. Ezberdintasunek 0.14 Hen-
rioko batez besteko balioa dute, %9-ko aldakuntza-koefizientearekin. Aldakun-
tza koefizienteak nahikoa txikiak dira, 201 eta 233. laginentzako ezik, aurretiaz
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Lagina ∆ L (H) ff
ct,L fR,1 fR,2 fR,3 fR,4

119 1.133 0.87 0.60 0.90 0.90 0.80
160 1.147 0.72 0.96 1.08 0.93 0.93
163 1.188 1.24 1.12 1.00 1.09 1.02
168 0.496 1.00 1.17 1.15 1.97 0.80
169 0.312 1.21 0.85 0.67 0.48 0.44
201 0.701 0.97 0.82 0.66 2.45 0.55
233 0.237 0.93 1.29 1.22 1.36 1.14
236 0.732 1.04 0.80 0.73 0.74 0.65
244 1.160 0.87 0.82 1.02 1.09 1.01
320 1.087 0.84 0.61 0.61 0.55 0.75
347 2.060 0.95 0.92 1.01 1.05 0.94

Bataz bestekoa 0.96 0.90 0.91 1.05 0.82
C.V. (%) 16 24 23 50 26

6.8 Taula: Erresistentzia erreal eta aurreikusien arteko ratioa.

Lagina
fR,1 fR,2 fR,3 fR,4 BB C.V.
(H) (H) (H) (H) (H) (%)

119
Hasiera 1.88 1.25 1.25 1.40 1.44 21
Amaiera 1.59 1.14 1.17 1.22 1.28 16

160
Hasiera 1.18 1.06 1.23 1.24 1.18 7
Amaiera 0.99 0.94 1.16 1.05 1.03 9

163
Hasiera 1.05 1.19 1.10 1.17 1.12 6
Amaiera 0.88 1.07 1.01 0.97 0.98 8

168
Hasiera 0.42 0.43 0.51 0.62 0.50 19
Amaiera 0.34 0.30 0.42 0.39 0.36 14

169
Hasiera 0.36 0.46 0.60 0.68 0.53 27
Amaiera 0.29 0.33 0.50 0.45 0.39 25

201
Hasiera 0.84 1.03 0.32 1.24 0.85 46
Amaiera 0.70 0.90 0.23 1.05 0.72 50

233
Hasiera 0.17 0.19 0.19 0.20 0.19 7
Amaiera 0.13 0.08 0.11 -0.03 0.07 96

236
Hasiera 0.90 0.98 0.96 1.10 0.98 9
Amaiera 0.75 0.85 0.87 0.90 0.84 8

244
Hasiera 1.23 1.14 1.07 1.14 1.14 5
Amaiera 1.03 1.02 0.99 0.94 1.00 4

320
Hasiera 1.76 1.72 1.89 1.41 1.69 12
Amaiera 1.48 1.63 1.87 1.24 1.56 17

347
Hasiera 2.22 2.03 1.96 2.18 2.10 6
Amaiera 1.88 1.97 1.95 2.10 1.98 5

6.9 Taula: Hasiera eta amaierako erregresio lerroen arabera aurreikusten di-
ren induktantzia aldakuntzaren arteko ezberdintasunak, hondar erresistentziei
dagokioenez.

aipatu den bezala. Era kontserbadorean luzetara lerrokatu den zuntz zenbate-
koa, X ardatzari dagokiona. %50-ekoa dela onartuz, hiru ardatzentzako induk-
tantzia aldakuntza gutxi gora behera 0.09 Henriokoa izan beharko luke. 5.18
Irudiaren arabera, induktantzia aldakuntza eta zuntz zenbatekoa erlaziona dai-
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tezke, zuntz edukiaren ezberdintasuna 9.5 kg/m3-koa izango litzateke ondorioz,
onargarritzat har daitekeena diseinuz 50 kg/m3-ko bataz besteko zuntz zenba-
tekoa baita. Ezberdintasun askoz txikiagoak lortzen dira hasierako erregresio
lerro linealak erabiliz potentzialak beharrean. Hala ere, egoera irrealak sortuko
lirateke, parametro konstanteak hondar erresistentzia mailak ezartzen baititu
indartu gabeko matrizeetan ere, aldakuntza-koefiziente handiagoekin batera.
Ondorioz, erresistentzia aurreikusteko abiapuntu gisa erabilitako erregresio le-
rro potentzialek indartze zenbatekoa gutxiesten dute, baina segurtasunaren
aldetik dagoelarik eta era konstanteagoan, diseinurako zuzenketa parametroak
sartzea erabat posible izanik.

6.6.3.2 Flexotrakzio entseguaren emaitzaren aurreikuspena

Egindako aurreikuspenen doitasun onargarriari buruz aurreko atalean azal-
dutakoaren arabera, edozein pitzadura irekidurarentzako materialaren portaera
mekanikoa aurreikus daiteke. Ikerketa honetan egin den bezalako, hiru puntuko
flexotrakzio entseguan lagin prismatikoek izango luketen portaerara hurbiltze-
ko, neurketa tarte guztian jarraitua eta diferentziagarria den funtzioa behar
da, (6.2) Ekuazioaren araberako esponentzial laukoitz modeloa hartu delarik
horretarako. Atal honetan, hura zehazteko sarrera datuak eta jarraibideak
azalduko dira hortaz.

f(x) = c1(e−c2x − e−c3x) + c4(e−c5x − e−c6x) (6.2)

Ekuazio hau kurba esponentzial bien batura gisa adieraz daiteke era sinpli-
fikatuan, (6.3) Ekuazioan ikus daitekeen bezala. Fpre-k hausturaren aurreko
portaera nagusia adierazten du, Fpost-ek grafikoaren ondorengoan gailentzen
den bitartean.

Fpre(x) = c1(e−c2x − e−c3x) (6.3a)

Fpost(x) = c4(e−c5x − e−c6x) (6.3b)

f(x) = Fpre(x) + Fpost(x) (6.3c)

Esponentzial laukoitz modeloarentzako, ereduzko puntu biren karga eta pi-
tzadura irekidura zehaztea beharrezkoa izango da, bata matrizearen haustura
baino lehenago kokatzen da eta bestea, behin pitzatu dela. Aldi berean, kurba
esponentzialen forma kontrolatzen duten parametro bi ezarri behar dira, αpre

eta αpost izendatuak. Eredu puntu gisa FL eta F1-ri dagozkien balioak har-
tzea erabaki da, apurtutako laginengan egin den analisi erregresiboaren arabera
lortuak ((6.4a) eta (6.4b) Ekuazioak), materialaren aurretiazko ezaugarritzea-
rentzako era zuzenean lor daitezen.

Ppre−fisuración = 4.55 · ∆L + 11.90 (6.4a)

Ppost−fisuración = 16.43 · ∆L1 (6.4b)

Ppre eta Ppost-en balioak lortzeko, kontuan hartutako erresistentzien CMOD
balioei dagozkie xpre eta xpost-en balioak, 0.05 eta 0.5 hurrenez hurren. Bestal-
de, αpre y αpost parametroak 1.001 eta 100 balioekin finkatzen dira, gainontze-
ko parametroak hauen arabera kalkulatzen direlarik, (6.5a)-tik (6.5f)-rainoko
Ekuazioei jarraiki.
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c1 =
Ppre − Fpost(xpre)
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c2 =
lnαpre
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(6.5b)

c3 = αpre · c2 (6.5c)
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Ppost
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(6.5d)

c5 =
lnαpost

xpost(αpost − 1)
(6.5e)

c6 = αpost · c5 (6.5f)

Esponentzial laukoitz modelo honen ezarketak, ez du flexotrakzio entse-
gu normalizatua ordeztu nahi, baizik eta osatu. Trakzio esfortzuak eusteko
ahalmenari dagokionez, entsegurik hedatuena izanik materialaren ezaugarri-
tze mekanikoa gauzatzeko eta entsegu suntsitzailea izaki, zeharka bada ere,
materialaren erresistentzia baiezta dezakeen metodo ez-suntsitzaileren batekin
erlazionatzea interesgarria da. Honen bitartez, metodo magnetikoen garapena
susta daiteke egitura-elementu errealen gaineko kalitate kontrola in situ berme
nahikoarekin egin ahal izateko.

6.24a-tik 6.24d-rainoko Irudietan, lagin sail baten entseguen emaitza eta es-
ponentzial laukoitz modeloaren aurreikuspenaren arteko antzekotasuna erakus-
ten da. Aztertutako lagin guztien alderaketa, banaka, C Eranskinean agertzen
dira. Zenbait entseguk, guztiz egokitzen ez diren grafikoak erakusten dituzte,
baina horren arrazoia, (6.4a) eta (6.4b) Ekuazioetako erlazioak LOP-a balioes-
teko aipatutako irizpideen arabera lortu izana da, geroago lortzen diren tentsio
balio maximoak baztertzen baitituzte.

6.6.3.3 Materialaren lege eratzailearen aurreikuspena

2.2.3 Atalean deskribatu diren materialaren portaera modelo guztien ar-
tean, tentsio-elongazio erlazioan oinarritzen direnak dira egitura-kalkuluetan
arduradun diren ingeniarientzako ohikoenak. Hori dela eta, tentsio esfortzu
normalen aurreko materialaren portaera adierazteko tentsio-elongazio modelo
multilineala (6.25 Irudia) ezartzea erabakitzen da, beste materialetan beza-
la erantzun mekanikoa ezaugarritzeko. Egitura Hormigoiaren Instrukzioaren
[EHE-08 (2008)] 14. Eranskinean azaldu bezala zehazten da lege eratzaile hau.
Erabilgarri dauden hainbat dokumentu teknikoetan azaltzen diren modelo guz-
tien artean, proposatu den erabileraren inguruko diseinuak, inguruko eremuan
indarrean dagoen araudiaren arabera eutsi ahal izateko aukeratu da hau.

Diagrama multilinealeko giltzarriak diren puntuen elongazioak lortzeko,
araudiak berak Luzera Kritikoa (Ics) deritzon balioa erabiltzen da. Literaturan,



126 6. Gaia Entsegu suntsitzaileak (ES)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

2

4

6

8

10

12

14

CMOD (mm)

P
 (

K
N

)

(a) 60. lagina

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

5

10

15

20

25

CMOD (mm)

P
 (

K
N

)

(b) 138. lagina

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

5

10

15

20

25

30

CMOD (mm)

P
 (

K
N

)

(c) 144. lagina

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

5

10

15

20

25

30

35

CMOD (mm)

P
 (

K
N

)

(d) 296. lagina

6.24 Irudia: Flexotrakzio entseguaren emaitzak (urdinez) eta hurbilketa espo-
nentizala (gorriz).

parametro honek Luzera Adierazgarri izendapena hartzen du eta modelo bien
(tentsio-elongazio eta tentsio-pitzadura irekidura) arteko erlazioa adierazten
du (6.6) Ekuazioaren bitartez. Aldagai honen zehaztapenak hala ere, ikerketa
sakonagoa behar du oraindik [di Prisco and Colombo (2006)].

ǫ =
w

Ics
(6.6)

EHE-08 Instrukzioak luzera adierazgarri horren balio bezala, pitzaduren
arteko bataz besteko tarte eta ardatz neutrotik trakzionatuen dagoen muturre-
raino dagoen tartearen arteko balio txikiena hartzen du. Hortaz, beharrezkoa
da ardatz neutroaren sakonera zehaztea, prozedura zaildu egiten duen zere-
gina delarik. Ebakiduraren indar oreka zehaztea zaila da, beharrezkoa baita
trakzio erresistentzia ezagutzea eta hasiera batean behintzat, ezezaguna den
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6.25 Irudia: Diagrama multilineala [EHE-08 (2008)].

∆L xpre σpre α1 xpost σpost α2
(H) (mm) (MPa) (mm) (MPa)

. 1.00 0.005 f
f
ct,L

· 0.61 1.001 0.5 fR,1 · 0.33 10

& 1.00 0.01 f
f
ct,L

· 0.67 100 0.5 fR,1 · (-0.19 · ∆L + 0.68) 10

6.10 Taula: Materialaren portaera aurreikusteko sarrera parametroak.

balioa da. Hala eta guztiz ere, biguntze portaeren kasuan (fR,1 eta fR,3 < fL)
pitzadura arteko banaketa laginaren altueraren berdina dela suposatzea bai-
mentzen du Instrukzioak, kasu honetan 125 mm-ko hozka dela eta. Balio hau
onargarria da matrizea hautsi ondoren tentsio galera aurkezten duten laginen-
tzat, LOP-a baino hondar erresistentzia balio txikiagoak agertzen dituztenak.
Balio hau hartzea segurtasunaren aldean dago, diagramaren buztana horren
etzana ez izatea behartzen baitu, erresistentzia ahalmenaren txikiagotze tasa
handiagoak eraginez.

Aurretiaz egin denaren antzera, 6.26a-tik 6.26e-rainoko Irudiek bataz beste-
ko induktantzia aldakuntza eta LOP (ffct,L) eta ondorengo makurdura bidezko
trakzio hondar erresistentzien (fR,i) arteko erlazioak adierazten dituzte. Kasu
honetan, aurreko atalean aztertu diren lagin prismatiko guztiak kontuan hartu
dira.

6.10 Taulan bildutako datuekin, alderantzizko prozeduraren bitarteko mo-
delo multilineala ezar daiteke aztertu diren lagin guztientzako. 6.27a-tik 6.27d-
rainoko Irudietan, horietako batzuentzako emaitzak erakusten dira. Aldi be-
rean, alde aurretik lortu diren metodo magnetikoen emaitzetatik abiatuz, ma-
terialaren lege eratzailea zehatz daiteke, 6.6.3.1 Atalean azaldutako antzeko
prozedura erabiliz. Kasu honetan, modelo multilinealaren eraketarako eska-
tzen direnetara egokitzen dira sarrera parametroak, proportzionaltasun muga
(ffct,L) eta neurtutako 0.5 mm-ko pitzadura irekidurari dagokion hondar erre-
sistentziatik (fR,1) abiatuz. Funtsezkotzat hartu da kurbak ahalik eta egokien
doitzea erresistentzia maximoko zonaldean, proposatzen den erabilerak zerbi-
tzu fasean pitzaduren kontrol zorrotza behar baitu. Gainera, zenbait egilek
[Blanco et al (2013)] egitura-erantzuna gehien eragiten duten parametroei da-
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6.26 Irudia: Induktantzia eta erresistentzien arteko erlazioa.
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gokiela adierazten dute. Hori da lehenengo hondar erresistentzia aukeratzearen
arrazoia, eskuarki haustura ondoko egoeran zehar balio handiena izatearekin
batera. Haustura aurreko erresistentzien murrizketa parametroak konstante-
tzat hartzen dira, zuntz bidezko indartzearen eraginak ez baitu matrizearen
portaera nabarmenki aldatzen. Haren haustura ondoko erresistentzia balioei
dagokienez, indartze gutxiago duten laginentzako konstantea den parametroa-
ren bitartez murrizten dira, ez baita indartze mailarekiko (edo induktantzia
aldakuntzarekiko kasu honetan) erlazio doiturik lortu. Hala ere, indartuago
dauden beste lagin sailari dagokionez, alderdi bien arteko eragina nabarmena
izan da aldakorra den murrizketa parametroa hartuz, induktantzia aldakuntza-
rekin batera handituz doana. Kurba esponentzialen forma kontrolatzen duten
parametroak, αpre eta αpost izendatuak, aldatzen doaz oraingoan, balioetsi
den indartzearen arabera. Modeloan erabilitako trakzio erresistentzia maxi-
moko elongazio balioak ere, indartze mailari egokitzen zaizkio. C Eranskinean,
entseguetan erabili diren lagin multzoaren emaitza guztiak biltzen dira.

Hurbilketa horiek aztertuz, orokorrean, indartze gutxien duten laginek (1.00
Henrio baino gutxiagoko induktantzia aldakuntza) hormigoiaren hausturaren
ondoren tentsio galera erakusten dutela egiaztatzen da. Muga hori ez da guz-
tiz garbia, aurreikuspen mota batera hobeto egokitzen diren laginak topatuz,
bestea dagokien arren. Aldi berean, erdiguneko planoaren alboetako laurde-
netan indartze (edo induktantzia aldakuntzaren neurketa) ezberdinak agertzen
dituzten laginek, istant batean bat-bateko erresistentzia galera erakusten dute,
jatorrizko joera berreskuratuz berehala. Lege eratzailearen aurreikuspenetan
uste zen bezalako doiketa ez lortzea eragiten du horrek.

Fpost(x) = c4(e−c5x) (6.7)

Esponentzial laukoitz modeloaren aldaera biren bitartez egiten da hortaz,
portaera horien hurbilketa. Planteamendu bien arteko ezberdintasuna, EHE-08
Instrukzioak diagrama multilineala osatzeko erabiltzen duen eran datza. Lehe-
nengo funtzio esponentzialak, hormigoi matrizearen ekarpena deskribatzen du,
bigarren funtzio esponentzialak aldiz, hausturaren ondoko uneen portaeraz ar-
duratzen da. Indartzea nahikoa ez den kasuetan, zenbateko zein norabidea-
ren ondorioz izan daitekeelarik, biguntze portaera nabarmenagoa agertzen da
erresistentzia maila eta malda gutxiagoko gunea sortuz. Portaera horretara
egokitzeko, bigarren funtzio esponentzialaren osagaiak (6.7) Ekuazioan erakus-
ten denera murrizten dira. Indartze maila handiko portaera hobetuaren kasue-
tan, (6.5a)-tik (6.5f)-rainoko Ekuazioetan azaldu bezala parametroak hartzeari
ekingo zaio. Azpimarratu beharra dago, αpost eta c5 parametroen balioak al-
datu egiten direla bi hurbilketetarako, [Lee and Barr (2004)]-ek azaldutakoa ez
bezala.

6.7 Azken gogoetak

Entsegu suntsitzaileen kanpaina esperimentalak dakartzan datuak, materia-
lak konpresio erresistentzia balio uniformea duela frogatzen dute horma guz-
tian zehar. Balio hau neurritsua da hasierako baldintzatzaileetatik abiatuz ge-
ro, erabilia moduko hormigoi autotrinkotzailearen dosifikazioa ezartzen duena.
Zuntzak gehitzeak ez du materialak lortu dituen erresistentzia balioetan eragin
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6.27 Irudia: Diagrama multilineala (urdinez) eta hurbilketa esponentziala (go-
rriz).

nabarmenik, hormatik erauzi diren lagin kubiko eta aldi berean moldeatu diren
lagin prismatikoen artean antzeko balioak lortu direlarik.

Trakzio erresistentziari dagokionez, proposatu den erabilerarentzako egoki-
tasuna egiaztatzen da hainbat metodo eta entseguen bitartez. Alde batetik,
Bartzelona entsegua eta Brasildar entseguak dispertsio handirik gabeko gehie-
nezko trakzio erresistentzia balioak aurkezten dituzte 1.31-ko erlazioaz, han-
diagoak izanik bigarren metodoaz lortu diren emaitzak lehenengokoak baino.
Konpresio erresistentzia adierazgarritik abiatuz bataz besteko trakzio erresis-
tentzia lortzeko ohiko formulak, Bartzelona entseguaren bitartez esperimentalki
lortutakoen oso antzekoak emaitzak ematen ditu.

Puntzonaketa bikoitzeko entseguaren aldaeraren bitartez materialaren zail-
tasuna aztertzen da, zuntzen orientazioak batez ere eta zuntz zenbatekoak
bigarren maila batean, lortu diren gehienezko balio eta apurketa ereduetan
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betekizun garrantzitsua dutela frogatuz. Zuntzen eragin hau era sakonagoan
aztertzen da flexotrakzio entseguen bitartez. Azken hauek materialaren lege
eratzailea lortzea ahalbidetzen dute, Egitura Hormigoiaren Instrukzioan [EHE-
08 (2008)] azaltzen den tentsio-elongazio modelo baten arabera.

Materialak, trakzio erresistentzia eta hondar erresistentziei dagokienez, sos-
tengu ahalmen nabarmena lor dezakeela frogatu da, zuntz indartzeari esker
gehitu egiten den harikortasuna erakutsiz. Dena dela, hormigoitze edo isurtze
prozedurak zuntzek hartuko duten norabidean eragin handia du, piezaren ar-
datz bakoitza era ezberdinean indartuz. Altzairu zuntzez indartutako hormigoi
autotrinkotzailea (AZIHAT) ez da beraz, material isotropoa, bere propietateak
norabide bakoitzean aldakorrak direlarik.

Nahiz eta hormaren egikaritzea egoki izan ez, portaera hori aztertzeko eta
enkofratuan zehar masak izan duen mugimenduaren efektuak sortu dituen al-
daketak balioesteko aukera eman du. Era osagarrian, erresistentzia balioak
laginetan zehar sortu den eremu magnetikoaren induktantzia aldakuntza ba-
lioekin erkatu dira, bien artean erlazioa ezarri daitekeela ondorioztatuz. Flexo-
trakzio entseguaren aurreko materialaren erantzuna eta EHE-08-aren arabera
dagokion σ − ǫ epsilon diagrama aurreikusteko prozedurak era askiesgarrian
ezartzen dira, aipatutako metodo magnetikoaren emaitzetatik abiatuz. Baiez-
tapen hau zeharo garrantzitsua da, eskala errealean eraiki diren egiturentzako
kalitate kontrol egokirako bidea eman baitezake, proiektuak eskatzen dituen
erresistentzia ahalmenak, egitura erreal berari ezartzen zaion eremu magneti-
koaren aldaketen arabera. Horretarako, diseinatzen diren geometrietara egoki-
tzen diren tresneria garatu behar da.

Are gehiago, jariakinen dinamika konputazional metodoetan oinarritzen di-
ren simulazioen bitartez lortutako masaren mugimenduaren emaitzekin erlazio-
natuz gero, zuntzen orientazioa baliozta daiteke, materialaren lege eratzailea
era zuzenean ezar daitekeelarik, inongo lagin moldeaturen aurretiazko entsegu-
rik egin gabe. 7.4 Atalean alderdi honetan sakonduko da.

Azkenik, esfortzu tangentzialak eusteko materialak duen ahalmena aztertu
da, alderdi honetan zuntzen eraginaren inguruan datu argigarririk topatu ez
delarik.
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7.1 Sarrera

Jariakinen Dinamika Konputazionala (CFD), eskala errealean materialaren
diseinu zuzena gauzatzeko garatu beharreko teknika bezala har daiteke. Dokto-
re Tesi honetan zehar frogatu egin da, masaren mugimenduak zuntzek hartzen
duten norabidean eragina duela eta neurri batean aurreikusia izan daitekeela.
Argi dago horma-efektua edo hormigoi arrunten dardaratze bezalako alderdiek
ere zuntzen norabidea alda dezaketela, baina oraingoz analisi konputazional
honen helburuetatik kanpo daude. Gai honetan, hormaren hormigoitzearen
simulazioa egiteko garatu den prozedura azalduko da eta aurretiazko entsegu
suntsitzaile (6 Gaia) eta ez-suntsitzaileen (5 Gaia) emaitzekin egindako egiaz-
tapena ere.

Metodo numeriko egokien erabileraren bitartez materialaren portaera erreo-
logikoaren azterketa egin daiteke. Ikerketa honetan egindako Navier-Stokes-en
ekuazioen ebazpidean oinarritzen den simulazioaren egokitasuna frogatzen da,
Gerris Flow Solver programaren laguntzaz.

Gerris [Popinet (2003)] kode irekiko programaren erabileraren bitartez egin
da simulazioa. Jariakin konprimiezinen mugimendua zehazten duten ekuazioak
ebazten dira bertan, Jariakin Bolumen (VOF) teknikaren bitartez dentsitate
aldakorreko fase anitzeko jarioen mugimendua deskribatzen da 2.4 Atalean
azaldu den bezala.

7.2 Navier-Stokes ekuazioen ebazpena

Navier-Stokes-en ekuazioak Newton-en bigarren legearen aplikazioz sortzen
dira eta jariakin baten mugimendua deskribatzen duten ekuazio diferentzialak
dira. Biskositate konstantearen kasuan, (7.1) Ekuazioan adierazten den bezala
garatzen dira.

135
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ρ

(

∂u

∂t
+ u∇u

)

= −∇p + ∇(2η|γ|) + ρg (7.1)

(7.1) Ekuazioko berdintzaren lehenengo zatiak, inertzia indarrak adierazten
ditu, ρ jariakinaren dentsitatea izanik, eta bigarren zatiak presio gradientea,
biskositatea (|γ| deformazio gradientearen tentsorea delarik) eta azkenik, gra-
bitatea agertzen ditu.

Tenperaturaren efektuak mespretxagarriak direnez, aurrekoari gehituta, ja-
riakin konprimiezinean masa kontserbazioa bakarrik zehaztea eskatzen da, edo
zehatzago esanda bolumena kasu honetan, (7.2) Ekuazioaren arabera.

∇ · u = 0 (7.2)

Simulazio barnean parte hartzen duten fase bien gainazal librearen arras-
toari jarraitzeko eta kokatzeko, VOF (Jariakin Bolumena) bezala ezaguna den
teknika numerikoa erabiltzen da ((7.3) Ekuazioa). Programak euleriar tekni-
ka hau aplikatzea ahalbidetzen du sare moldatzaileari esker, inguratzailearen
itxura hartzen duena. Masaren kontserbazioa bermatzeko metodo onargarria
da hau, topologia aldaketetara zuzenki egokituz.

∂c

∂t
+ ∇ (cu) = 0 (7.3)

Multifase simulazioa, fase biak banatzen dituen c trazatzailea sartuz egiten
da, c = 0 izanik aire fasearentzako eta c = 1 hormigoiarentzako. Tarteko
balioek interfasea edo kontrol bolumenaren gradientea adierazten dute. (7.4a),
(7.4b) eta (7.4c) Ekuazioek jariakinen propietateak ezartzen dituzte bolumen
zatiki bakoitzarentzako. Horietan, h eta a azpi-indizeak hormigoi eta aire faseei
dagozkie hurrenez hurren.

ρ =ρh · c + ρa · (1 − c) (7.4a)

µ =µh · c + µa · (1 − c) (7.4b)

τ0 =τ0,h · c + τ0,a · (1 − c) (7.4c)

Bingham jariakin homogeneoekin ((2.4a) Ekuazioa) parekatuz modeliza-
tzen da hormigoia, Horretarako beharrezkoa da materialaren itxurazko bisko-
sitatea (η) ezartzea, (7.5) Ekuazioaren arabera isurpen-tentsio (τ0) eta bisko-
sitate dinamikoak (µ) osatzen duten binomioan oinarrituz, inertzia efektuak
mespretxagarri suposatuz. Azpimarratu beharra dago kasu honetan erabili
den formulazioan, deformazio tentsorearen bigarren inbariantearen (IIγ) sarre-
ra ohikotik aldentzen dela, [Lagrée et al (2011)]-ek ezarritako irizpidea jarraitu
delarik ((7.5) Ekuazioa). Egindako simulazioetan ez da beharrezkoa izan [Pa-
panastasiou (1986)] proposatutako hurbilketa.

η = µ +
τ0√
2IIγ

(7.5)

7.2.1 Erreologia parametroak

Problemaren ebazpenerako beharrezkoak diren sarrera datuak materiala-
ren propietate fisiko eta erreologikoei dagozkienak dira. Batetik, hormigoiaren
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isurpen-tentsio eta biskositate plastikoa ezagutu behar dira. Parametro hauek,
arestian aipatu bezala, masaren mugimendua baldintzatzen dute, kasu hone-
tan, bere autotrinkotasun propietateak emanez.

Hura ezaugarritzeko erreometro egoki baten gabezia dela eta, isurpen entse-
guaren zenbait simulazioren araberako balioak hartu izan dira, [Zerbino et al
(2009)]-ek masa freskoarengan egindako isurpen entsegu eta entsegu erreologiko
ugariekin erkatuz. Hortaz, dimentsio biko 9 simulazio egin dira isurpen-tentsio
eta biskositate balioak mailaka aldatuz, lortutako azken diametro eta 500 mm-
ko lerroa gainditu arte igarotako denboraren hurbilketa matematikoa lortuz.

7.1 Irudiak, egindako konbinaketa guztien gainjartzearen argazkia erakusten
du. Irudi horretan, zutabe bakoitzeko hormigoiek biskositate berdina dute,
isurpen-tentsioa handituz zenbat eta beherago, errenkadetan bien bitartean,
isurpen-tentsioa konstante mantentzen da eta eskumakoen biskositatea gero
eta handiagoa da. Era honetan, kasuistika ugariren azterketa zabala egiten da,
neurtu beharreko datuekiko parametro hauetako bakoitzak duen eragina argi
eta garbi ikus daitekeelarik.

Gaurdaino egindako simulazioak ez bezala, hormigoiaren isurpen entsegua-
ri dagokionez kasu honetan, Abrams-en konoa bera sartu egin da simulazioan
bertan, 7.2 Irudiak erakusten duen bezala masaren mugimendua baldintzatzen
duelarik, batez ere masa likatsuetan. Irudi horrek, denbora une berdinerako
erakusten du hormigoi-aire interfasea, argi eta garbi antzeman daitekeelarik so-
lidoak oraindik barruan duen masaren alboetarako desplazamendua galarazten
duela. Fenomeno hau era nabarmenagoan hautematen da biskositate handia-
goko masetan. Azpimarratzekoa da, neurtutako T50 denbora eta lortutako
azken diametroaren (Df) balioen ezberdintasuna, konoaren altxatze abiadura
eta are gerta daitezkeen konoaren alboetarako mugimenduek alda dezaketela.
[Gettu et al (2004)]-ek aipatzen dute, hormigoi autotrinkotzaileen entsegueta-
ko maniobrak egin eta denborak neurtzen dituen langileari egotz dakizkioken
ezberdintasun arinak badirela.

Parametroak aldagai adimentsional bihurtzen dira simulazioan parte har-
tzen duten material bien, hormigoia eta airea, dentsitate eta biskositateen ar-
teko ratio handia dela eta. Azterketa eremuak metro bateko altuera eta metro
bateko zabalera duen dimentsio biko espazioa osatzen du, hormigoi eta ko-
noaren erreboluzio ardatza eremuaren albo baten jarri delarik, simulaziotik at
dagoen zatia simetriaz ebatziz. Sistema internazionaleko unitateen arabera, al-
dagai adimentsional berriak hurrengo itxura hartzen dute, denbora t̃ = t/

√

b/g,
abiadura ṽ = v/

√
b · g, biskositate dinamikoa µ̃ = µ/(ρc ·b1.5 ·g0.5) eta isurpen-

tentsioarentzako τ̃0 = τ0/(ρc · b · g), b izanik azterketa eremuaren aldea eta g
grabitatearen indarra.

Prozesuan zehar baliabideak optimizatzen laguntzen duen sarearen fintze
dinamikoa inplementatzen du modeloak. Era honetan, fase bien arteko in-
terfasea eta hormigoiari dagokiona findu egiten dira aurretiaz ezartzen diren
irizpideen arabera. Konputazio-kostua neurrigabe gehitu ez dadin, prozesuan
zehar sarea era iteratiboan optimizatzeko aukera dago. Kodean beraz, hor-
migoi fasean fintze handiagoa eragingo duten irizpideak ezartzen dira eta are
handiagoa hormigoi eta aire arteko interfasean, kurbaturaren arrastoa era era-
ginkorragoan jarrai dadin.

7.1 Taulan konoarekin eta kono gabeko simulazioen ezberdintasunak ager-
tzen dira. Argi eta garbi ikusten da, konorik ez egoteak mugimendu arinagoa
dakarrela kasu guztietan, denbora gutxiago behar delarik 500 mm-ko diame-
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(a) Konoarekin (b) Konorik gabe

7.2 Irudia: Masaren mugimenduaren ezberdintasuna konoaren hertsatzea dela
eta.

troa adierazten eta T50 denbora neurtzen den lerrora heltzeko. Aldi berean,
azpimarratzekoa da espero bezala, joera hori ez dela isurpen-tentsioaren gehi-
tzearekin nabarmenki aldatzen. Hala ere, isurpenaren azken diametroaren (Df)
neurketak emaitzetan halako dibergentzia azaltzen du. Espero zen bezala ere,
isurpen-tentsioa da lortutako diametroan eragin gehien duen parametroa, baina
biskositate gutxiko masentzako diametroa handitzen den bitartean, biskosita-
tea handitzen doan heinean balio maximoak atzerakada agertzen du. Masaren
bat-bateko erorikoaren ostean energia disipazio handia gerta litekeelako izan
daiteke, konoaren azpian irekitako zirrikitutik hasten den mugimenduan gerta-
tzen ez delarik eta motelagoa izan arren, konstanteago dena. Zuzenagoa dirudi
beraz, mugitzen den elementu solidoa simulazio barruan gehitzea, bistan denez,
hura konplexuago bihurtuz eta mantsotuz. Hormigoiaren adbekzioa ebazteaz
gain, konoa simulatzen duen elementu solidoaren barnean dauden gelaxkena
ere konputatu behar da.

Era honetan 7.3 eta 7.4 Irudietan ikus daitezkeen grafikoak osatu dira, ber-
tikalki mugitzen den konoa solido moduan barnean hartzen duen simulazioan
parametro bien aldakuntzen eragina antzeman daitekeelarik bertan. Propieta-
te biek neurketak aldatzen dituzte arren, argi dago isurpen-tentsioak lortutako
azken diametroaren murrizketan garrantzi handiagoa duela abiaduraren gehi-
tzean baino (7.3b eta 7.4b Irudiak), biskositateak alderantzizko eragina duela-
rik, isurpen abiaduran neurri handiagoan eraginez azken diametroa nabarmenki
aldatu gabe (7.3a eta 7.4a Irudiak).

Propietate erreologikoen eraginen joerak entsegu normalizatuekiko aztertuz,
hormigoi freskoaren portaera zehazteko (7.6a) eta (7.6b) Ekuazioak plantea
daitezke.

T50 =(0.044 + 0.0018 · τ̃0 · 10−3) · µ̃ · 10−3 + (0.017 · τ̃0 · 10−3 + 0.495) (7.6a)

Df =(54 + 0.8 · µ̃ · 10−3) · τ̃0 · 10−3 + (−9 · µ̃ · 10−3 + 1108.09) (7.6b)

Isurpen-tentsio eta biskositate balio hauek, egindako jariakinaren norabi-
de biko simulazioan erabilitakoei dagokie. Merkatuan dauden biskosimetro
eta erreometroek ematen dituzten balioez bestelakoak erabili dira, baina au-
rretik esan bezala, balio horiek ere elkarren artean oso ezberdinak dira [Hu
(1995)]. Simulazioaren neurketak hormigoizko masa errealen neurketekin er-
lazionatzeko, [Zerbino et al (2009)]-ek egindako ikerketaren emaitzak erabili
dira eta (7.6a) eta (7.6b) Ekuazioen arabera entseguetan neurketa berdinak



140 7. Gaia CFD bidezko hormigoitzearen simulazioa

τ̃0 µ̃ T50 Df

(10−3) (10−3) (s) (mm)

K
o
n

o
a
re

k
in

2.1 2 0,6 1030
2.1 13.3 1,3 890
2.1 26.6 1,8 812
4.2 2 0,6 812
4.2 13.3 1,3 780
4.2 26.6 1,9 734
8.5 2 0,7 678
8.5 13.3 1,6 608
8.5 26.6 2,2 608

K
o
n

o
g
a
b

e
2.1 2 0,3 1078
2.1 13.3 0,5 780
2.1 26.6 1,1 764
4.2 2 0,5 874
4.2 13.3 0,6 718
4.2 26.6 1,2 718
8.5 2 0,3 858
8.5 13.3 0,7 608
8.5 26.6 1,5 592

7.1 Taula: Konoarekin eta konorik gabeko simulazioen neurketen ezberdinta-
sunak.
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7.3 Irudia: T50-ren aldakuntza µ̃ eta τ̃0-ren arabera.
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7.4 Irudia: Df -ren aldakuntza µ̃ eta τ̃0-ren arabera.

lortzeko beharrezkoak diren propietateak zehaztu dira. Aipatutako artikuluan,
40 hormigoi lagin aztertzen dira gehienentzako (25) isurpen entsegu eta para-
metro erreologikoen zehaztapena errepikatuz. Hala ere, masa nahastu berrien
balioak bakarrik hartu dira kontuan, gogortzearen hasiera bezalako beste feno-
meno batzuk baztertzeko, alderaketan dispertsio gehiago eragingo luketelako.
Balio tarte bien linealtasunak, BML biskosimetroaren bidez aztertu den masa-
ren parametro erreologikoak bihurtzea ahalbidetzen du, ondoren Gerris bidez
modelizatzeko.

D Eranskineko D.1 Taulak emaitzak biltzen ditu eta 7.5 Irudiak kasu bien
arteko erlazioak agertzen ditu. Isurpen-tentsio nuluko neurketak errealak, si-
mulaziokoekiko alderdi negatiboan aurkitzen direla antzeman daiteke. Hau da,
jariakortasun handiko masek isurpen-tentsio balio negatiboak aurkezteko joera
dute, 2.4 Atalean aipatu izan den bezala, eta fisikoki ezinezkoa denez neur-
keta tresneriak balio nulua ematen du. Neurketa horiek, eta era gehigarrian
isurpen-tentsio baxua duen besteren bat, irudikapen grafikotik baztertuak izan
dira korrelazio egokia lortzea eragozten baitzuten.

Horman hustu den altzairu zuntzez indartutako hormigoi autotrinkotzai-
lean egindako isurpen entseguan, batetik neurtutako 500 mm-ko diametroa
(T50) gainditzeko abiadura eta azken diametroa (Df) eta bestetik orain arte
ezarritako erlazioen arabera, 0 Pa-eko isurpen-tentsio eta 63 Pa·s-ko biskosi-
tatea hartu dira hurrenez hurren. Hormigoiaren dentsitatea 24 KN/m3-tan
ezartzen da. Aldi berean, gas faserako, airea, 12 KN/m3-tako dentsitatea eta
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7.5 Irudia: BML biskosimetroko τ̃0 eta µ̃-ren eta CFD simulazioen τ̃0 eta µ̃-ren
neurketen arteko erlazioa.

1.81 ·10−5 Pa·s-tako biskositatea hartu dira.
Balio hauek hortaz, hormaren hormigoitze osoaren simulazioaren sarrera

datuak dira, abiadura eremuak aztertuko direlarik gainontzeko entseguez ba-
lioetsi diren zuntzen orientazioaz alderatzeko.

Fase honetan, garbi utzi da Bingham modeloak hormigoi autotrinkotzailea
moduko materialentzako aurkezten duen muga. Isurpen entseguaren dimentsio
biko (2D) simulazioak isurpen-tentsioaren balio positiboak ematen ditu beti,
hiru dimentsioko (3D) modelo eta axisimetrikoetan balio horiek neurriz kanpo
balioztatzen dituzten bitartean. Dimentsio biko modeloen eta axisimetrikoen
arteko balio adierazgarrien ezberdintasun hau, eta honen azalpena, aurreko
ikerketetan [Dufour and Pijaudier-Cabot (2005)] agerian ipinia izan da.

Isuritako hormigoiaren erreologia ezaugarritzeko prozedura ezartzen da be-
raz, masa freskoan egindako Abrams-en konoaren entsegua eta haren simulazio
konputazionalean arteko alderaketan datzalarik. Aurretiaz aipatutakoari ja-
rraiki, hormigoia autotrinkotzaile gisa hartzeko, indarreko araudiak adierazten
duen isurpen tarte guztia erregistratzea ahalbidetzen duen dimentsio biko si-
mulazioa egitea interesgarriagoa da. Ondoren, simulazioan lortutako balioak
BML biskosimetroaren bidez erregistratutako balioekin bat datozenetara es-
trapolatzen dira, 7.5 Irudian erakusten den erlazioaren arabera.
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Hormigoiaren isurketa ponpaketa bidez

Mugalde irekia = hormaren goialdea

Mugalde itxia = hormaren behealdea eta aurre eta atzealdeko enkofratuak

Mugalde itxia = alboko enkofratua Mugalde itxia = alboko enkofratua

Ponpaketa tutuak itxitako mugaldea

7.6 Irudia: Hormaren eta bere ugalde-baldintzen simulazio modeloa.

7.2.2 Modelo osoa

Diseinatu den analisi modeloak (7.6 Irudia) hormaren osotasuna berregiten
du 0.15 m-ko aldea duten azterketa unitateen bitartez, lagin kubikoak bailiran
modulatzeko aukera ematen baitute. Hormaren neurri nagusiei jarraiki (lu-
zera, altuera eta lodiera) 800 kutxatan banatzen da, baina horietako zenbait
baliogabetu egin dira ponpaketa tutuak betetzen duen espazioa simulatzeko.
Hitz batez, hormigoi freskoa 782 kutxatik ibiltzen da guztira. Hainbat solido
gehitu dira aurre eta atzealdeko enkofratuak elkar lotzen dituzten elementuak
simulatzeko, eragin lezaketen jarioaren aldaketa kontuan har dadin.

Hormigoitze operazioak iraun duen denboraren arabera ezartzen da ponpa-
keta emaria. Prozesu guztiak 8 minutu irauten ditu, 0.3375 m3/min-ko behar
direlarik 2,7 m3-ko enkofratua betetzeko. Enkofratuaren hormetan irristatzerik
ez dagoela suposatzen da, haiekin kontaktuan dagoen hormigoiaren abiadura
nulua izatea eragiten duelarik. Enkofratuok, hormen eraikuntzan erabiltzen
diren ohikoak dira, enkofratu-olioz inpregnatuak ondoren kendu ahal izateko.

Hormigoia behealdeko ezker ertzetik isurtzen da enkofratu barruan sartu
den ponpaketa tutaren bidez eta ezkerretik eskuinera ibiltzen da, behetik gora,
molde osoa bete arte. Aldi berean, multzoaren goiko aldea irekia dago airearen
irteera errazteko, masaren barruan harrapatua gelditu gabe. Ponpatzeko era-
biltzen den tutuak 150 mm-ko diametroa du, aurre eta atzealdeko enkofratu
panelen artean primeran egokitzen delarik, alde bakoitzean espazio bereiziak
sortuz.

Hormigoitze errealaren prozesuarekin koherentea den eran gauzatu da si-
mulazioa, ponpaketa tutua aldi oro behealdean sartua mantenduz. Prozedura
hau hala ere, ez zen hasiera batean ezarritakoa, hormigoiaren frontea igo ahala
tutuaren altxatze abiadura zehazten baitzen. Ikerketa honek, bestalde, lehen-
tasuna ematen dio ahalik eta errealenak diren egikaritze baldintzak ezartzeari,
kasu honetan gertatu den bezala, parte hartzen duten eragile guztien arteko
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7.7 Irudia: Fintze maila eta irizpideak.

komunikazioa ez delarik izan beharko lukeen bezain eraginkorra. Ondorioz,
hormigoiaren obraratze baldintzak zehatz-mehatz errepikatzen ditu entseguak.

Nahiz eta prozedura eta emaitzak bestelakoak izan hasiera batean, aztertu-
tako kasu zehatzera egokitu da simulazioa. Bada hala ere, hormaren egikaritze
prozesu eta haren simulazioaren artean ezberdintasun arin bat, azken honetan
ez baita islatu beharrezkoak diren ponpaketa tresneriaren kentzea. Tutuaren
ateratze horrek masaren halako mugimendua eragin du, batez ere norabide
bertikalean, isurketa puntuaren hurbiltasunean zuntzen orientazioa alda leza-
keena. Horma osoaren portaera mekanikoari dagokionez garrantzi gutxi duela
suposatu denez, simulazioa hormigoiaren ponpaketa sinplera murriztea erabaki
da. Era berean, ez dira kontuan hartu, zalantzarik gabe hormigoiaren jarioa
oztopatu duten alboetako zutabe bien ar-eme junturak eta PVC-zko estanko-
tasun bandak. Kasu errealetako andelen diseinuak, erabili dena baino gutxie-
nezko lodiera handiagoa ezartzen du, aztertu den kasuko alboetako arazoak ez
direlarik zuzenean estrapolagarriak izango.

Egindako isurpen entseguaren simulazioan bezala, modeloak ere sarearen
fintze dinamikoa inplementatzen du. Kasu honetan, hormigoi fasea fintzea
saihestu da bere bolumen handiagoak kostu konputazional handiagoa lekar-
keelako simulazioan zehar, informazio garrantzitsurik eman gabe. Hormaren
azterketa eremua lagin kubikoekin pareka daitekeenez, ez da xehetasun maila
handiagorik behar emaitzak, adibidez, metodo magnetikotik eratorri direnekin
alderatzeko.

Aldiz, Abrams-en konoaren simulazioan ezarritako fintze irizpideak alda-
tzen dira, interfaseaz gain bortizitate handiko guneetan masaren mugimendua-
ren hurbilketa hobea sustatuz, horman zehar zuntzek hartzen duten norabidean
eragin handiagoa baitu. Enkofratuen arteko lokailuek ez-jarraitasun geometri-
koak ezartzen dituzte sarea horren zulo txikietara egokitu behar delarik. Kutxa
deituriko hasierako azterketa eremutik, 0.15 x 0.15 metroko aldeak dituena, 3
fintze dinamiko edo estatiko maila lortzen dira aipatu diren irizpideen arabera.
Modeloaren gune murriztu batean jatorrizko unitatea eta sarearen egokitzape-
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7.8 Irudia: Hormigoiz betetako zonaldea eta sarearen fintzea.

na eragiten duten egoerak ikus daitezke 7.7 Irudian. Hala eta guztiz ere, sarea
ez da konoren entseguan bezain beste findu, azterketa eskala handiagoan egiten
baita, harri-agregakinen tamaina baino handiagoa.

Denbora une bakoitzean trazatzailearen kokapenaz gain, hormigoitze pro-
zesu guztian zehar fase bien presio eta abiadura eremuak lortzen dira emaitza
gisa. Azterketak hormigoi masa freskoaren mugimendua duenez oinarri, gas
fasearen emaitzak baztertu dira dokumentu honetan.

7.8 Irudian, sarearen fintzea ikus daiteke faseen arteko gradientean eta bor-
tizitate handiko guneetan eta baita, bolumen zati bat betetzen duen hormigoi
masaren abiadura eta intentsitatea adierazten duten jario lerroak ere. Irudi
honetan fintze handiago duten maila bi ikusten dira, aipatu den segregazioaren
(4.4.1 Atala) ondoriozko hormigoi mota biren hormigoitze frontea mugatzen
dutenak. Beharrezkoa gertatzen da hortaz, parte hartzaile guztien interesa
azken emaitza ezin hobea izan dadin. Benetako prozesua simulatzeko asmoz,
7.2.1 Atalean deskribatu diren ezaugarriak dituen hormigoiaren aurretik, den-
tsitate eta biskositate gutxiago duen beste hormigoi bat sartu da, ponpaketa
makinaren bazkatze urak eragin duen segregazioa simulatzeko.

7.3 Simulazioaren emaitzak

Isurketa prozesua eta enkofratuaren betetzea errepikatuz egin den horma
osoaren simulazioak, hormaren zonalde bakoitzeko abiadura eremu ezberdinak
erakusten ditu. Hormigoitze hasieran hormaren behealdean masa horizontalki
dabil inolako eragozpenik gabe, luzetarako ardatzarekiko abiaduraren osagaia
nagusi izanik, baina egikaritzeak aurrera egiten duen heinean, jarioa egonkortu
egiten da gelditzeko joera izanik. Egoera hau 7.9 eta 7.10 Irudietan islatzen da
denbora une birentzako, hormigoitze hasieratik zenbatuta 112 segundu eta 439
segunduri dagozkienak, hain zuzen ere.

Hori dela eta, hormigoitze tutuaren eskumatara jario bertikala sortzen has-
ten da, hasierako uneetan betetako bolumenak mugimendu horizontala galaraz-
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(a) Abiadura horizontala

(b) Abiadura bertikala

7.9 Irudia: Abiadura eremuak t = 112 s denean.

ten baitio hormigoiari. Hormigoia, frontearen goialdera iristen denean, abia-
dura horizontal gradientea ezartzen da berriro ere. Hala ere, kutxa gero eta
gorago egon, handiagoa da osagai bertikal eta horizontalen arteko ratioa.

Enkofratuan hormigoi kantitate handiagoa isurtzen den heinean, masaren
abiadura balioek gutxitzeko joera dute, zailagoa baita aurretik isuri den bolu-
mena mugiaraztea, baina hala ere, abiadura eremuen ereduak konstante darrai.

7.3.1 Egiaztapen esperimentala

Beharrekoa gertatzen da simulazioaren emaitzak benetako egitura batekin
alderatzea. Asmo horretarako batez ere, aurretik zehaztutako (5.4 Atala) entse-
gu magnetikoetan pilatutako datuak erabiliko dira. Masaren mugimenduaren
norabideak zuntzen orientazioan nola eragin duen ikus daiteke horietan.

7.9a eta 7.10b Irudietan aldiz, ia-ia horizontala den jario gunea eta osa-
gai bertikal nabarmena dituena antzeman daitezke hurrenez hurren. Eremu
magnetikoan sartutako laginen zuntzek luzetarako norabidean (X) agertzen
duten orientazioarekin bat dator erabat, 5.10 Irudiak adierazten duen bezala.
Planteatu den bezala, hasierako jarioak enkofratu osoa ibiltzen du luzetarako
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(a) Abiadura horizontala

(b) Abiadura bertikala

7.10 Irudia: Abiadura eremuak t = 439 s denean.

norabidean eragozpenik gabe. Hau ez da horrela gertatzen hormigoi kantitate
gehiago isurtzen denean, altueraren heren bat gutxi gora behera. masa igo-
tzera behartzen duelarik, ondoren horizontalean mugitzen jarraitu ahal izateko
gainazaletik hurbil.

Abiadura eremuak kutxa bakoitzeko aztertu dira simulazio osoan zehar.
Zenbait zonalde xehetasun handiagoz aztertuz, zehazki 85 eta 294. lagin kubi-
koei dagozkienak, denbora une bakoitzean erregistratu diren abiadura eremuak
7.11 Irudian azaltzen dira. Osagai horizontala nagusi da behealdeko kutxetara-
ko, nahiz eta simulazioan zehar abiadurak arin murrizteko joera duen. Goial-
deko kutxetan, abiadura osagai biak, horizontala eta bertikala, antzekoagoak
dira eta joera horrek hormigoitzearen amaierararte dirau. Hormigoi faseak
denbora gehiago behar du goialdeko kutxetara iristeko, behealdekoetan baino
eragin gutxiago duelarik simulazioan.

Jariakinen simulazio metodo konputazionalen bitartez egindako aurreikus-
penak erkatzeko, 5.4 Atalean erabilitako metodo magnetikoen emaitzekin al-
deratzen dira. Probetei dagokien orientazioa, induktantzia aldakuntza ardatz
guztietan neurtu ahal izan diren kasuetan soilik erakusten da. Hori dela eta,
lagin kubikoentzako bakarrik azaltzen dira datuok eta metodo magnetikoen
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7.11 Irudia: Abiadura eremuen aurreratzea 85 eta 294. laginetan.

erabilgarritasunari buruz informazio gehiago lortzearren (5.4.3 Atala) kuboe-
tan moztutako lagin prismatikoetatik zazpirentzako ere. 7.12 Irudian ikus dai-
tezke konputazio-modeloaren araberako orientazioak (berdez) eta entsegu ez-
suntsitzaileen emaitzen bidez lortutakoak (gorriz). Nabarmena da kasu asko-
tan, nahiz eta guztietan ez, zuntzen norabideek doitasun nahikorekin datozela
bat.

Orientazioen banaketa horma guztian zehar, banakuntza normal baten bi-
tartez hurbil daiteke errenkada bakoitzeko 7.13 Irudian erakusten denaren ara-
bera. Behe eta goialdeko guneek orientazio uniformeagoak dituzte, desbidera-
tze estandar baxuekin (%12-13 gutxieneko balioa). Erdialdeko errenkadetan
zuntzen orientazioa aldakorra da aurretiaz aipatu diren fenomenoak direla eta.
Sortutako trantsizio zonaldeak, isurketa puntutik gertu osagai nagusia bertika-
la duten guneak eta puntu horretatik urrun horizontalak nabarmenago diren
abiadura eremuak islatzen ditu, jarioa egonkortzen den heinean. Azken ka-
su honetan, desbideratze estandarra %32-raino igotzen da, aurreikusitakoaren
arabera.

Aldi berean, erantzun mekanikoa ere zuntzek matrize barruan hartzen du-
ten orientazioak eragiten du. 6.15 Irudia aztertuz, isurketa puntutik diago-
nalean eskumatarantz igotzen den igarobidea antzematen da, laginek hondar
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7.13 Irudia: Orientazioen Gaussiar banaketa.

erresistentzia balio txikiagoak dituztelarik bertan. Zonalde hori masaren mu-
gimendu simulatuarekin bat dator antzekotasun nahiko handiarekin.

7.3.2 Erresistentzien aurreikuspena

Doktore Tesi honetan zehar entsegu mekaniko ezberdinak (6 Atala) egin bi-
tartean, apurketa planoekiko zuntzen orientazioak materialaren erresistentzia
ahalmenean eragin handia duela frogatu da. Beraz, trakzio esfortzuen norabi-
dearekin hobeto lerrokaturik dauden zuntzek hondar erresistentzia handiagoak
ematen dituzte. Materialaren portaera mekanikoaren aurreikuspena egin dai-
tekeela uste da, jariakinaren dinamikaren konputazio-simulazioaren arabera
aurreikusi diren orientazioen arabera. 6.6.3 Atalean 74 lagin prismatikoetan
erregistratu diren emaitzetatik 7.14 Irudian ikus daitezkeen hurbilketak ezar-
tzen dira. Lagin bakoitzaren erdiko planoan aurreikusten diren orientazioak
erakusten dira bertan, hondar erresistentzia (fR,i) guztiei dagokienez. Azpima-
rratu beharra dago, proportzionaltasun muga (LOP) ez dela adierazi, zuntzen
ekarpena nabarmena baita behin hormigoi matrizea hautsi dela. Uste beza-
la, angelu txikiek erresistentzia balio handiak dakartzate. Gainera, lortu diren
gehienezko balioak plano horizontalekoak baino angelu apur bat handiagoei da-
gozkiela argi ikusten da, [Robins et al (2002)]-ek frogatu zuten bezala banakako
zuntzen erauzte entseguetan. Agerian dauden zuntzen inguruan gertatzen diren
matrizearen apurketak eta lehenengoen artezketak [Bartos and Duris (1994)]
dira gehikuntza horren arrazoiak. Aldiz, trakzio esfortzuekiko lerrokaturik ez
dauden angeluetan sostengu ahalmen eskasa gertatzen da.

Aurreko ataletan aipatu izan da (6.6.3.1 Atala) flexotrakzio entseguaren be-
rezko dispertsioa, datuak ez direlarik era isolatuan hartu behar lagin bakoitza-
ren arabera, baizik eta ikuspegi zabalagoaz egituraren portaera osoa ezagutzea.

Nahiz eta banakako lagin kopuru handiarentzako hondar erresistentzia ba-
lioak aurreikustea zehatzena ez izan, posible da erregresio lerro bat hurbil-
tzea egitura-elementuaren gune ezberdinetako portaera mekanikoa kualitatibo-
ki adierazteko. Era honetan, egitura-elementuaren ezaugarri geometriko eta en-
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7.14 Irudia: Simulatutako orientazioen bidezko hondar erresistentzien aurrei-
kuspena.

kofratuentzako hormigoitze prozedura ezegokien ondorio diren gune ahulak de-
tekta daitezke. Hori guztia, benetako egikaritzearen aurretik, horrek dakarren
denbora eta kostu aurrezpenarekin. Interesgarria da funtzio jarraitu bakarra
eta tarte guztian diferentziagarria dena ezartzea, materialaren erresistentzia-
portaera deskribatzeko edozein zuntz orientazio eta are haustura ondoko egoe-
rarako. (7.7) Ekuazioak joera hori ezartzeko erabiltzen den funtzio sigmoidea
zehazten du.

y = Ab · At − Ab





1 + exp

(

x − x0

w

)







(7.7)

Emaitzen dispertsioaren ondorioz, Levenberg-Marquardt Algoritmoa (LMA)
erabiltzen da kurbaren doiketa ez lineala egiteko. Prozedura iteratibo honek,
desbideratzeen karratua arras gutxitzen du minimo karratuen metodoa erabi-
liz, ahalik eta hurbilketa zehatzena lortzeko asmoz. Funtzioan erabiltzen di-
ren parametroen esanahi fisikoak, materialaren portaera mekanikoaren alderdi
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Parametroa Ab At x0 w

fR,1 3.02 8.40 49.42 1.19

fR,2 2.76 8.13 49.02 2.61

fR,3 2.24 6.80 49.59 2.55

fR,4 1.17 6.18 49.28 6.37

7.2 Taula: Funtzio sigmoideen abiapuntu parametroak.

esanguratsuenak azaltzen ditu. Horrela, Ab eta At lortuko diren gutxieneko eta
gehienezko balioei dagozkien funtzioaren asintotak dira. Hurbilketa kontserba-
dore honetan inklinazio txikiei dagokien karga gehikuntza arina mespretxatu
dela azpimarratu beharra dago. x0 eta w balioek inflexio puntu eta trantsi-
zio zonaldearen zabalera mugatzen dute, hazkunde esponentzial joera alderan-
tzikatu egiten delarik, dezeleraziora bideratuz funtzioaren kurbatura aldaketa
dela eta. Portaera bi nabarmenki ezberdintzen dira trantsizio zonaldeak osa-
tzen duen irudimenezko mugaren ondorioz. 50 gradu baino txikiagoak diren
orientazioek hondar erresistentzia maila egokia azaltzen dute, trakzio esfor-
tzuekin nabarmenki lerrokaturik ez dauden zuntzak dituzten laginetan balioak
txikiagoak diren bitartean. Aldaketa bat-batekoa da hasierako hondar erresis-
tentzientzako, inklinazio handia duten zuntzen sostengu-ahalmena eraginkorra
baita pitzadura irekidura handietan. 7.2 Taulak, kasu bakoitzean funtzioa era-
biltzeko beharrezko hasiera datuak laburbiltzen ditu.

Lortu diren hondar erresistentzietatik abiatuz, EHE-08 Instrukzioan adie-
razitako prozedura jarrai daiteke materialaren lege eratzailea osatu eta egitura
modeloen emaitzekin alderatzeko. Era honetan eta elementuaren egikaritze eta
hormigoitzearen aurretik, akzioekiko dagoen segurtasun tartea egiazta daite-
ke. Aipatu den legez, egokiagoa da analisia elementuaren osotasunean egitea.
Indarreko araudiak hondar erresistentziak beste era batean kalkulatuko balitu,
balioen korrelazioa lortzeko prozedura antzekoa litzateke.

7.4 Materialaren lege eratzailearen aurreikuspena.

Atal honetan, egitura hormigoitu barik eta harengan edo bere zatiren ba-
tean, inolako entsegurik (suntsitzaile zein ez) egin gabe materialaren lege era-
tzailea ere aurreikusteko aukera ezartzen da. Hau da, modelo konputazio-
nalengan egindako simulazioetatik bakarrik abiatuz, posible da materialaren
erantzun mekanikoa hurbiltzea egituraren edozein puntutan. Materialaren
σ − ǫ kurba adierazteko moduak, neurri handi batean, metodo magnetiko ez-
suntsitzaileen bitartez neurtu den induktantzia aldakuntza balioetatik eginda-
ko aurreikuspenaren prozedura errepikatzen du (6.6.3.3 Atala). Atal horretan
azaldutako egoeraz bestela, kasu honetan simulaziotik eratortzen diren datu
bakarrak elementuan zehar zuntzen orientazioari dagokie. Zuntzak gehitzeak
materialaren trakzio erresistentzia eragin zehatzik ez duela sortzen onartuz,
Proportzionaltasun Mugari (LOP) dagokion erresistentzia (7.8) Ekuazioaren
bitartez lortuko da.

ff
ct,L = 0.21 ·

√

f2
ck (7.8)

Diagramaren lehen zatiari dagokionez, trakzio erresistentziaren balio adie-
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razgarria erabiltzea proposatzen da. Era honetan, erresistentziaren balio txi-
kiagoa (%5-eko kuantila) erabiltzen da, euste andelean portaera hauskorra izan
dezaketen guneetan pitzaduren agertzea ziurtasun gehiagorekin kontrolatzeko
asmoz. Hormaren behealdeko gune indartuagoetan bestalde, bataz besteko
trakzio erresistentzia erabiltzeak emaitza doituagoak ematen dituela antzeman
da. Alderdi honetan dagoen beste salbuespena, erresistentziaren murrizketa
faktoreetan datza, inolako baliorik eragiten ez diolarik, balio adierazgarriak di-
seinukoetan bihurtzeko ohikoa den segurtasun koefiziente partziala ezik, noski.

Materialaren haustura-ondoko portaera modelizatzeko, beharrezkoa da ka-
libraketa eredua izatea fR,1 dagokion erresistentzia balioa lortzeko orientazioa
edozein dela ere, 7.14a Irudian egiten den bezalaxe. Erlazio hori 7.2 Taulan
agertzen diren parametroen bitartez lortzen da material horrek izan dezakeen
gehienezko eta gutxieneko balioen arabera. Azpimarratzekoa da, erresisten-
tzia ezberdineko matrizean sartuta dauden zuntz mota ezberdinek bestelako
balioak emango dituztela. Kalibraketa ereduak ezartzeko lana nekeza da oso,
zuntz/matrize konbinaketa ugari baitaude. Gainera, balio horiek lortzeko abia-
puntu gisa erabiltzen den flexotrakzio entseguari buruz aipatu den dispertsioaz
gain, planteatu den simulazio modeloak gune guztiek indartze bera dutela har-
tzen du, gerta litezkeen segregazioak gorabehera, benetan ezinezkoa delarik.

Adibide gisa 7.15a-tik 7.15d-rainoko Irudiak erakusten dira, EHE-08 Ins-
trukzioak ezartzen duen diagrama multilineala eta kalibraketa eredu eta simu-
lazio konputazionalen bidez lortutako parametroen arabera egin den hurbilketa
esponentziala batera agertuz.

Kasurik gehienetan materialaren trakzio erresistentzia gutxiesten bada ere,
prozedura egokia da materialaren portaera aurresan edota egituraren puntu
ahulak antzemateko. Goialdeko zenbait laginetan pitzadura ondoko portaera-
ri balio handiegia ematen zaio, baina ezberdintasun horren jatorria egikaritze
akatsean datza, gehiegizko bazkatze uraren ondorioz hormaren goialdean zuntz
segregazioa gertatu baita, eta ez behealdeko muga asintotikoaren balioztape-
nean ezegokian.

7.5 Azken gogoetak

Jariakinen dinamika konputazionalen teknika, hormigoiaren indartzea zuntz
bidez inplementatzeko jarduketa eremu interesgarrienentzat har daiteke, orien-
tazioaren aurreikuspenari dagokionez. VOF metodo bidezko multifase azter-
ketek hormigoiaren portaera bereiz dezakete, enkofratua bete ahala. Masan
sartutako zuntzek desplazamendu erlatiboa antzemateko, beharrezkoa da la-
grangiar partikulak edo antzeko prozedurak erabiltzea. Partikula hauek zun-
tzak ordezkatzen dituzte, azken hauen ezaugarriak (luzera, dentsitatea, etab.)
eman dakizkielarik eta hormigoia simulatzen duen jariakinaren barruan duten
biraketa aztertu.

Adierazi den Bingham modeloaren mugak, beste modelo batzuen erabilerari
dagokionez (Herschel–Bulkley, Bingham aldatua, etab.) azterketa zehatzagoak
eskatzen ditu, autotrinkotasun espektro osoan onargarria izanik, balio enpiri-
koekin bat datozenak. Interesgarria dirudi Gerris, Navier-Stokes ekuazio ebazle
programan sartu beharreko parametro sorta eta merkatuan dauden beste tres-
neria batzuen, adibidez BTRHEOM, arteko korrelazio ezberdinak ezartzea.

Era sinplifikatuan hala ere, hormigoitze prozesuan zehar sortzen diren abia-
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7.15 Irudia: Diagrama multilineala (urdinez) eta hurbilketa esponentziala (ho-
riz).

dura eremuetan oinarrituz zuntzen orientazioa zehatz liteke. Hau posible bihur-
tzen da zuntz indartzea hormigoi autotrinkotzailean egiten denean. Laborate-
giko tamaina txikiko laginak egin beharrean, neurri handiko elementua erai-
kitzeak, ezinezkoa egiten du orientazioari buruz aieruz aritzea, balio gehia-
go aitortzen dielarik lortutako emaitza egokiei. Zuntzen orientazioek, metodo
magnetikoen bitartez detektatuekiko antzekotasun egokia dutela egiaztatu da,
azken hauen egokitasuna ikerketa honetan zehar frogatua izan delarik. Ma-
terialaren portaera mekanikoa aldakorra denez zuntzek hartzen duten norabi-
dearen arabera, egitura-elementuaren baitan portaera ezegokia izango duten
gune zehatzak bereiz daitezke. Hormigoi arrunten kasuan orientazioa, masa-
ren kanpoko zein barneko dardaratze tresneriak aldatzen duena, ezin da CFD
metodoen bitartez era zuzenean simulatu.

Simulazioaren bitartez aurreikusten diren orientazioetatik abiatuz, kokapen
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bakoitzeko materialaren portaera mekanikoa zehazteko baliagarria izango den
hurbilketa egin liteke. Nahiz eta emaitza ezberdintasunak egon zenbait gu-
neetan, orokorrean, emaitza askiesgarritzat har daiteke, ezberdintasun horien
arrazoiak zeintzuk izan daitezkeen jakiteko azterketa zehatzagoa egin behar den
arren, ponpaketa tutuaren irteeran izan daitekeen jario zurrunbilotsua kasu.
Prozedura honek aurrezpen ekonomiko handia dakar, geometria edo obraratze
prozedura ezegokiak egitura-elementua egikaritu aurretik ezagut daitezkeelako.





VI. ZATIA

Kasu praktikoen aplikazioa
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GAIA8.
Euste andel zilindrikoak

8.1 Sarrera

Doktore Tesi honetan islatzen den ikerketaren idazketan zehar, hemen azal-
dutako altzairu zuntzez indartutako hormigoi autotrinkotzailearen erabilerara-
ko egokiak izan daitezkeen erabilera industrialen bilaketa azpimarratu da. Atal
honetan, ikerketa honen epizentrotik geografikoki gertu dauden euste andel zi-
lindrikoen aipamen laburra egingo da, jasangarritasun alderdiak ere kontuan
har daitezen.

Ezaugarri geometriko eta mekanikoak aipatuko dira eta AZIHAT-aren bidez
eraikitako beste aukera batzuekin alderatuko dira ekonomia, gizarte eta inguru-
men ikuspuntuari dagokionez, azaltzen duten jasangarritasun maila handiago
edo txikiagoaren arabera.

Alderdi ekonomikoari begira, barra korrugatu bidezko armatu pasiboa du-
ten hormigoi armatuzko ohiko egiturekin alderatuz irtenbide interesgarria da.
Aurrezpena egitura osoaren egikaritzean ikus daiteke, materialen gehikuntza
arinak eskulan eta epe murrizketarekin orekatuz, baita lodiera txikiko elemen-
tuen obraratze egokiagoa ere. Faktore horietatik zenbait, era kualitatiboan 8.1
Taulan ikus daitezke.

Zuntz bidezko indartzeak pitzaduraren kontrol hobea dakar, araudietan
zehazten diren gutxieneko zenbateko geometrikoak murritz daitezkeelarik. Zun-
tzen gainkostu arina beraz, era honetan oreka daiteke. Horrezaz gain, armatua-
ri geometria makotua eman beharra aurrezten da, haren kokatzerako denbora
eta lana ere aurrezten delarik.

Hormigoi autotrinkotzailearen jariakortasun handiak dituen abantailek, ba-
tetik zementu gehiago erabili beharra dakarte eta bestetik, azken belaunaldiko
gehigarri superplastifikatzaileak erabiltzeko beharra ezartzen dute, garestitu
egiten dutelarik. Hala eta guztiz ere, giro erasotzaileak jasan behar dituzten
euste andel zilindrikoetako hormigoiaren giro orokor eta espezifikoek, gutxie-
neko zementu edukia handitu eta ur/zementu erlazioa txikitzea eskatzen dute.

159
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Faktorea Kostu gehikuntza Kostu gutxitzea

Material osagaiak Neurritsua (10-15%)

Fabrikazioa (nahasketa denbora) Txikia

Enkofratua Txikia

Kalitate kontrola Handia (hasieran)

Laguntza teknikoa eta I+G Handia (hasieran)

Eskulana Handia (1/2 g.g.b.)

Tresneria osagarri eta makineria Neurritsua

Egikaritze epea Handia (1/3 g.g.b.)

Akabera kalitatea eta
Neurritsua/handia ⋆

egikaritze akatsak

Zarata murrizketa Neurritsua/handia ⋆,⋄

Laneko segurtasun eta osasuna Neurritsua

Malgutasuna diseinuan Neurritsua/handia ⋆

⋆ Erabileraren arabera
⋄ Gaueko lana baimentzen du

8.1 Taula: HAT-aren kostuan zenbait faktorek duten kostu erlatiboa [Garrido
(2004)].

8.2 Erabilera adibideak

Elementuaren geometria eta obraratzearen araberako zuntzen orientazioa-
ren inguruan, ikerketa honetan frogatu diren berezitasunek, argi eta garbi mu-
rrizten dituzte AZIHAT-aren bitartez izan daitezkeen erabilera egokiak. Hau
da, ardatz batekiko orientazio oso behartuak, egokiak dira norabide horren
araberako esfortzuak besteekiko baino handiagoak badira. Bestela, materiala-
ren portaerari dagokionez zenbait muga azal daitezke. Zalantzarik gabe hala
ere, aztertutako materialak gaitasun interesgarriak erakusten ditu, ohiko ar-
matuaz indartuak dauden hormigoizko egiturekin uztar daitezkeenak, bistan
denez, barra korrugatu eta zuntzen artean gerta litekeen blokeoa saihesteko
kontrol zorrotzagoa izanik. Doktore Tesi honetan ez da zuntzen blokeo arris-
kua lar azpimarratu, proposatzen den erabileran hormigoia indartzeko zuntzak
besterik ez baitira erabiltzen.

8.1 Irudian, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoaren inguruan aurki-
tzen diren zenbait andelen kokapena erakusten da. Guztiak Bilbao-Bizkaia
Ur Partzuergoaren ur hornikuntza instalakuntzei dagozkie, inguruko udalerri
askori ur edangarria hornitzeko arduraduna dena.

Era isolatu edo elkartuan sestra gainetik kokatzen diren euste andel zilindri-
koak dira, Beteluriko Edateko Uren Tratamendutegiko hornikuntza sistemaren
beste egitura batzuekin batera.

8.2.1 Neurri, armatu eta materialak

Era isolatuan kokatzen diren egiturek 30 eta 40 metro bitarteko diametroak
dituzte, gutxi gorabehera 10 metroko altuerarekin. Beteluriko E.U.T.-an, hor-
nikuntza sistemaren baitan zeregin ezberdinak betetzen dituzten andel kopuru
handiagoa dago, lohiak loditzeko tangak (23 metro barruko aurpegien artean),
bitarteko andela (6 metro libreko diametroaz) edo dekantazio-tangak (39 me-
troko barne-diametroa).
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Bilboko 

IGET

8.1 Irudia: Bilboko Ingeniaritza Goi eskola Tekniko inguruan dauden zenbait
euste andel zilindrikoen kokapena.
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8.2 Irudia: Egitura ereduaren ebakidura geometrikoa.

8.3 Irudia: Egitura ereduaren armatua.

8.2 Irudiak 40 metroko andelaren ebakidura erakusten du, 10 metro bai-
no zertxobait gehiagoko ur altuera eutsi behar duelarik. Horretarako, 0.22
metroko lodiera duten hormak diseinatzen dira eta 8.3 Irudian azaltzen diren
armatuak kokatzen.

Bestalde, bitarteko andelek neurri txikiagoak dituzte 8.5 Irudian erakus-
ten den bezala eta haren diseinuan hurrengo 8.6 Irudian ikusten den armatua
zehaztua dago.

Geografian zehar banatuak dauden andel erregulatzaileek, ganga formako
hormigoi armatuzko lauza dute estalki gisa osasungarritasunarekin lotutako al-
derdiak direla eta. Estalki hauek eta beheko zolarriak, AZIH-az gauza daitezke
aparteko arazorik gabe, hedatuago dagoen materiala baita eta bere erabileraren
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8.4 Irudia: Lotura eta euskarri giltzatuen berariazko xehetasunak.

8.5 Irudia: Tarteko andelaren zehaztapen geometrikoa.

aipamen nahikoa baitago [Serna et al (2009)] [Maturana (2013)]. 8.4 Irudia-
ren arabera, elementu hauen eta hormen arteko loturak euskarri sinple gisa
diseina daitezke, loturaren zurruntasuna bermatuko duten armatuen beharrik
gabe. Haien geometria erregularragoa denez, eutsi beharreko kargen aurrean
andel zilindrikoak aldeko portaera du, euste andel laukizuzenen aldean hor-
men lodiera murritz daitekeelarik. Berretsi egiten da hortaz, egitura horietan
hormigoiaren indartze moduan barra korrugaturik ez erabiltzeko aukera. Oi-
narrian landatuta dauden beste horma batzuekiko ezberdintasuna, makurdura
momentu eta ebakitzailearen balio absolutuaren murrizketan datza, perimetro-
ko trakzio indarraren gehikuntza arin baten kalterako. Esfortzu ezberdintasun
hauek 8.7 Irudian ikus daitezke argi eta garbi. Egingo den alderaketak beraz,
andelaren hormak AZIHAT-aren bidez egikaritzea du oinarri.

Egitura hauetako zenbaitetan kokatu den aurreatezatzeko armatuak, hor-
migoian konpresioa eragiten du materialean zehar gerta litekeen edozein irazte
murrizteko helburuaz. Zalantzarik ez badago junturak egokiro iragazgaiztu
behar direla, AZIHAT-aren obraratzeak ere arreta egokia eta ontze nahikoa
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8.6 Irudia: Tarteko andelaren eraikuntzan behar den armatua.

behar du, hormigoi autotrinkotzaileak eman dezakeen trinkotasun handia eta
zuntz indartze jarraituari esker lortzen den pitzadura kontrolaz baliatzeko.

Alderdi honetan, [Riba (2005)]-k egindako azterketa interesgarria aipa dai-
teke, andel laukizuzenek zilindrikoekin eduki txikietan bakarrik lehia daitezkee-
la ondorioztatzen duena. Era berean, andel zilindriko armatuak interesgarriak
dira eduki tarte guztirako, batez ere estalki gabe bolumen handietan (> 10.000
m3). Egoera honetan, estalkien kostu proportzionala murriztea interesgarria
da, bolumen berdineko andela eraikiz diametro txikiago eta altuera gehiagoren
bitartez, andel zilindriko aurreatezatuen abantaila nabarmenduz. Hau guztia
dela eta, hurrengo ataletan zehazten den erabilera, bolumen neurritsua duen
andelari dagokio.

8.3 Azterketa kasua

Ikuspegi ekonomikotik alderaketa kuantitatiboa ezartzeko asmoz, beharrez-
koa da diseinatu eta aztertu beharreko egitura mota zehaztea, hormigoi arrunt
zein AZIHAT-aren bitartez egikaritzeko. 8.2.1 Atalean aipatu diren egituren
arabera oinarri giltzatua, 10 metroko diametroa, 4 metroko altuera eta 0.25
metroko lodiera dituen andel zilindrikoa hartzen da azterketa kasu gisa.

Hormigoi eta altzairuarentzako erasotzailea izan daitekeen jariakina euste-
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8.7 Irudia: Oinarri landatu eta giltzatuko andelen desplazamendu eta esfortzu
ezberdintasuna.

ko, 10 KN/m3-ko dentsitatea duela suposatuz, horman sortzen diren esfortzuak
xaflen teoriaren bitartez zehazten dira, [Timoshenko and Woinosky-Krieger
(1959)]-ek planteatutako (8.1) Ekuazioa ebatziz. Ekuazio horretan x-k, R erra-
dio eta e lodierako andelaren barneko aurpegietan, Z∗ presioaren ondorioz no-
rabide erradialean δ desplazamendua duen ebakiduraren altuera zehazten du,
eraikitze-materialaren luzetarako deformazio modulua E izanik.

∂2

∂x2

(

D
∂2δ

∂x2

)

+
E · e

R2
· δ = Z∗ (8.1)

Horma lodiera konstanteetarako, adierazpena era sinplifikatuan garatu egi-
ten da (8.2a) Ekuazioa lortuz. Aipatu diren aldagaiak λ eta D konstanteetan
multzokatzen dira (8.2b) eta (8.2c) Ekuazioen arabera, itxura koefiziente zi-
lindrikoa eta xaflaren makurdura zurruntasuna adierazten dutelarik, hurrenez
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Altuera Desplazamendua Trakzioa Ebakitzailea Makurdura
(m) (mm) (KN) (KN) (KN · m)

0 0 0 -14.72 0

0.71 0.06 105.36 0.39 -4.74

1.33 0.08 132.78 3.05 -3.12

8.2 Taula: Esfortzu maximoak.

hurren. Aldagai berria agertzen da, materialaren Poisson koefizientearekin bat
datorrena.

∂4δ(x)
∂x4

+ 4β4δ(x) =
Z∗(x)

D
(8.2a)

β = 4

√

E · e

4 · R2 · D
=

4

√

3 · (1 − ν2)
R2 · e2

(8.2b)

D =
E · e3

12 · (1 − ν2)
(8.2c)

(8.2a) Ekuazioarentzako ebazpide orokorra (8.3) Ekuazioan azaltzen de be-
zala planteatzen da, A, B, C eta D parametroak mugalde-baldintzen menpeko
integrazio konstanteak direlarik. Azkeneko terminoa ebazpen partikularrari
dagokio.

δ(x) = C1 · eβx · cos(βx) + C2 · eβx · sin(βx) + C3 · e−βx · cos(βx)

+C4 · e−βx · sin(βx) − ρ · (H − x) · R2

E · e

(8.3)

Euskarri giltzatu eta goiko mutur libreari dagozkien mugalde-baldintzak
ezarriz (desplazamendu eta makurdura nuluak oinarrian eta makurdura eta
ebakitzaile nuluak hormaren gailurrean), hormaren desplazamendu legea lor
daiteke. Horretatik abiatuz trakzio esfortzuak kalkulatzen dira eta hurrenez
hurrengo deribazioen bitartez biraketa, makurdurak momentu eta esfortzu eba-
kitzaileen legeak ebakidura bakoitzean. 8.2 Taulan ebakidura ezberdinek jasa-
ten dituzten esfortzu nagusiak azaltzen dira. Ezarritako kanpo baldintzekiko
koherentea den eran, oinarriak ez du desplazamendu ez makurdurarik, esfortzu
tangentzialak maximoak direlarik. Bestalde, altueraren herenean gehienezko
trakzio balioa lortzen da, zertxobait azpitik makurdura momentuak balio ma-
ximoa lortzen duen bitartean.

Ohiko kalkulu prozedura [Arroyo et al (2009)], pitzadura kontrolatzeko
beharrezkoa den barra korrugatu erako armatuan oinarritzen da gehienbat.
Armatu bertikalari dagokionez, k pitzadura modulua deritzonaren bitartez pi-
tzadura irekidura balio mugatuen azpitik mantentzeko, beharrezkoa den gu-
txieneko zenbatekoa zein den egiaztatzeko joera dago. Aldiz, armatu horizon-
tala perimetroko trakzio indarraren ondorioz zehazten da, altzairuaren ten-
tsio onargarria 100 MPa-etara murriztuz. Honek altzairua alferrik galtzea da-
kar, batez ere ohikoena kalitate handiagokoak erabiltzea denean, 400 eta 500
MPa-etako elastikotasun mugarekin (bigarrenerako joera handiagoa izanik).
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Osagaia Hormigoi Arrunta AZIHAT

Zementua kg/m3 350 430

Harea 0/4 kg/m3 814 1100

Legarra 4/11 kg/m3 298 650

Legarra 11/22 kg/m3 764 —

Ura l/m3 156 175

Zuntzak HE 1/50 kg/m3 — 50

Polifuntzionala l/m3 4.20 4.48

Superplastifikatzailea l/m3 — 5.03

8.3 Taula: Dosifikazio alderaketa.

Egitura-segurtasuna bermatzeko, φ 12-ko armatua 0.20 metroro kokatuz nora-
bide bertikal eta horizontalean, hormaren intrados eta estradosean, hormigoi
arruntaren kasurako. Diseinu hau 70 kg/m3-ko zenbatekoari baliokide zaion
altzairuari dagokio.

Zuntzen indartzeari dagokionez, (fctR,d) kalkulu trakzio hondar erresisten-
tziak, edukiak eragiten duen tentsioa gainditzen ote duen egiaztatzen da. Trak-
zioa izanik esfortzu nagusia, haren gehienezko balioa hormaren altueraren he-
renean aurkitzen da, ebakidura kritikoan 0.50 MPa baino zertxobait handiagoa
den zerbitzuko tentsio normala sortzen delarik. 6.7 Taula aztertuz, [EHE-08
(2008)]-an azaltzen den modelo laukizuzena era sinplifikatuan erabiliz eta hi-
rugarren hondar erresistentziatik (fR,3) abiatuz, probeta gehienak (batez ere
oinarritik hasita altueraren herenean kokatzen direnak). 8.2 Taularen arabe-
ra kalkulatu den diseinu tentsioa gainditzen dutela egiaztatzen da. AZIHAT-
arentzako beraz, 6.6.3 Ataleko emaitzak ikusirik, arrazoizkoa dirudi 50 KN/m3-
ko zenbatekoa nahikoa izan daitekeela pentsatzea aipatutako trakzio esfortzuak
eusteko.

Hormigoiaren ikuspuntutik, egitura hauen esposizio espezifiko mota ohikoe-
nak (Qa, Qb edo Qc), 325 eta 350 kg/m3 bitarteko gutxieneko zementu edukia
ezartzen du. Egitura konbentzionala gutxieneko eduki horrekin diseinatuko
da, AZIHAT-an 433 kg/m3 behar izan diren bitartean. Hau da, giro erasotzai-
leentzako, iraunkortasun arrazoiek gutxieneko zementu eduki handia eskatzen
dutenean eta ur/zementu erlazio txikia, hormigoi arrunten dosifikazioa neurri
batean HAT-enetara hurbiltzen dira, azken hauek osagaiaren eduki handiak
dituztelarik masari autotrinkotasun propietateak eskaintzeko asmoz.

Agregakinei dagokienez, AZIHAT-ak gehienezko tamaina txikiagokoak era-
bili behar ditu, 11 mm-raino, hormigoi arruntean izan daitekeen 25 mm-ko
gehienezko tamainarekin alderatuz, materialaren kostuan eragiten duelarik.
Era berean, erabili beharreko gehigarrien gehikuntza da, zementuarekin batera,
neurri handiagoan hormigoiaren prezioan eragina duena. 8.3 Taulak, hormigoi
arrunt eta AZIHAT-arentzako erabili diren dosifikazioak erakusten ditu.

8.3.1 Produktuaren kostua

Hormigoiaren ikuspuntutik, argi dago HAT hormigoi arrunta baino gares-
tiagoa dela. Hala eta guztiz ere, zementu eduki handiak eta ur/zementu erlazio
txikiak behar dituzten esposizio mota espezifikoa duten erabileretan, ezberdin-
tasuna nabarmenki murrizten da. Erabilitako materialak eta haien merkatuko



168 8. Gaia Euste andel zilindrikoak

HA-25/B/20/IIa

HA-30/B/20/IIa
+Q
a

HA
-3
0/
B/
20
/II
a+
Q
b

HA
-3
5/
B/
20
/II
a+
Q
c

HA
CR
FA

%0

%20

%40

%60

%80

%100

%57

%77 %78

%87

%100

8.8 Irudia: Hainbat esposizio generiko eta espezifikoen arabera zementu eduki
ezberdineko eskakizuna duten hormigoien prezioa.

balioa ikusirik, gehikuntza hau %13 ingurukoa da, handiagoa delarik erreferen-
tzia hormigoiak ez duenean azterketa kasu honetan bezainbesteko eskakizun
zorrotzik gutxieneko zementu eduki eta ur/zementu erlazioari dagokionez (8.8
Irudia). Atal honetan erakutsitako prezioak eraikuntzako datu baseetan aurki
daitezkeenekin bat datoz, administrazio edo beste erakunde publiko edo priba-
tuek eskuragarri jarri eta inguruko ingeniaritza enpresek erabili ohi dituztenak.

8.9 Irudiak, proposatutako erabileran hormigoi arrunt eta AZIHAT-aren
osagaien arteko kostu proportzionalaren alderaketa erakusten du. Antzema-
ten den bezala, masari jariakortasun handiagoa ekarriko dioten gehigarri su-
perplastifikatzaileak erabili beharrak, banaketa aldarazten du azken kostuan
gehiago eraginez. Era berean ale eskeletoaren aldaketak, harea edukia han-
dituz agregakin lodiaren bolumenaren kalterako, banaketa hori aldatzen du.
Nahiz eta birrintze maila handiagoa duten agregakinen erabilera handitu, ha-
rea eta legar fina kasu, bere erabilera interesgarria da zatiki finaren ekarpena
dela eta, lehengai horien kostuaren gehitzea dakarren arren. Proportzionalki
haien ekarpena ez da horren nabarmena, erabili beharreko gehigarrien kostua
nabarmenki handiagoa baita. Hormigoi arruntaren prezioa baino handiagoa
den arren, ezberdintasunak nabarmenki murrizten dira dosifikazioak giro oso
erasotzaileetara egokitu behar direnean.

Azpimarratu beharra dago hormigoiari emandako propietate autotrinko-
tzaileari dagokion kostu diferentzia, fabrikazio plantan ezarritako prozeduren
aldaketa eragiten duen beharraz ere sortzen dela. Ondorioz, langileen forma-
kuntza eta tresnerian, lehengaien hezetasuna neurtzeko adibidez, inbestitzea
beharrezko bihurtzen da, hormigoi zorrotzagoaren fabrikazio optimizatua po-
sible eginez.

Altzairuzko indartzeari buruz, zuntzen prezioak armatu korrugatuarena
%18-an gainditzen du, baina ikerketa honetan frogatu den bezala, zenbatekoa
murritz daiteke diferentzia hein batean urtuz. Eraikitze-prozesuaren ikuspegi
orokorragoak hala ere, agerian uzten du zenbait egoeratan erabat lehiakorra
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8.9 Irudia: Giro esposizio maila berdina duten hormigoien osagaien ehuneko
kostuaren alderaketa.

dela, proposatutako erabilera kasu. Barren altzairuaren kostuaz gain, zun-
tzen aukerak armatuaren muntaketa lanak erabat kentzen ditu, kostu eta epe
murrizketa lortuz, 8.10 Irudian ikus daitekeen bezala. Gainontzeko eskulana
ere asko murrizten da isurketa operazioa nabarmenki sinplifikatu egiten bai-
ta, era jarraituan gauzatuz, kubiloteak etengabe bete, geruzatan hormigoitu
ezta haiek dardaratzen egon gabe. Ponpatutako hormigoi bi alderatzekotan,
eskulan kostuen arteko diferentzia %15 inguru murriztuko litzateke.

Material eta eskulan kostuaz gain, egikaritzerako beharrezkoak diren ba-
liabide osagarrian material berriak duen eragina azter daiteke. Enkofratuei
dagokienez, HAT-aren jariakortasun handiagoak enkofratuetan eragiten duen
bultzada gehitzea dakar. Normalean bultzada hori hormigoiaren dentsitate
berdineko jariakinen eragiten duen presio hidrostatikoarekin parekatzen da.
Hori ez da guztiz zuzena, presio askoz txikiagoko kasuak egiaztatu direlarik,
isurketa abiadura eta puntuaren (behe edo goialdea) arabera [Brameshuber
and Uebachs (2003)], enkofratuaren zimurtasuna [Arslan et al (2005)] [Tcham-
ba et al (2008)] [Kwon et al (2011)], erabilitako enkofratu-olioa [Djelal et al
(2002)], tenperatura [Assaad and Khayat (2006)], armatu konbentzionala [Pe-
rrot et al (2009)], erabilitako zatiki fina [Kim et al (2012)], eta abar. Altuera
mugatuetan (< 3 metro), enkofratu sistema konbentzionalak gai dira bultzada
gehikuntza hori eusteko. Hala ere, andel zilindrikoei dagokienez, ohikoa da al-
tuera handiagoak erabiltzea, gorabehera handiagoko esfortzuekin bat datozen
sistemak erabili behar direlarik.

Dosifikazioa, eskatutako propietateak (egoera fresko zein gogortuan) dituen
hormigoia diseinatzeko beharrezkoa dena izango denez, ez da enkofratuen pre-
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8.10 Irudia: Eskulan eta materialen ehuneko kostuen ezberdintasunak.

sioa bide honetatik murriztea kontuan hartu. Aldi berean, armatu korrugaturik
ez izatean, ez dago aldagai hori gogoan hartzerik eta tenperatura aldaketak pre-
sioak murrizten baditu ere, hasierako uneetan baino denboran zehar izan ohi
du eraginik nabarmenena [Assaad and Khayat (2006)].

Abiadurarekin bat isurketaren kokapena eta enkofratuaren ezaugarriak di-
ra, neurri handiagoan, aldatzeko interesgarrien diren aldagaiak. Isurketa abia-
dura erraz alda daiteke, haren kokapena behealdetik izatea gomendatuena den
bitartean (enkofratu berezi edo ponpaketa tutua beheraino sartuz). Horrela,
masaren barruan harrapatua gerta litekeen aire kopurua murrizten laguntzen
da, nahiz eta frogatua dagoen enkofratuengan sortzen den presioa handitzen
duela.

Zimurtasun handiko enkofratuak erabiltzeko interesik ez dago, nahiz eta en-
kofratuetan eragindako presioa gutxitu, HAT-ak eskaini dezakeen akabera ona
kaltetu baitezake, beste aukera bat erabiltzea planteatzen da. Iragazkortasun
Kontrolatuko Enkofratuak (CPF ingelesezko hizkietan) ohiko enkofratuen gai-
nean ehunak ezartzean datzate [Arslan (2002)], uren soberakina drainatzea eta
aire burbuilen irteera ahalbidetuz. Zementu-pasta partikulak gainazalean man-
tentzen dituztenez, ur/pasta erlazioa murriztuz, elementuaren iraunkortasuna
hobetzen dute haren trinkotasuna handitzean [Coutinho (2003)]. Iragazkiak
pastaren hidratazio zuzena bermatzeko hezetasun nahikoa ematen dio. Aldi
berean, CPF-ek hormigoiak enkofratuetan eragiten duen presioa ere murrizten
dute [Coutinho (1998)].

CPF mota ezberdinak daude [Price (2000)]-ren arabera, II motakoak aipa
daitezkeelarik horien artean, obran tenkatu behar den geruza bakarraz osatzen
direnak eta III motakoak, fabrikazioan zehar aurreatezatu egiten den sare ba-
tean geruza bi jarriz osatzen direnak. Lehenengo mota erabilera bakarrekoa
da eta bere kostua 5 e/m2 ingurukoa da, bigarrena garestiago izan arren 10
e/m2 bi aldiz ere erabil daitezke [Figueiras et al (2009)], bere kostu erlatiboa
murriztuz. Honetaz gain, enkofratu-olio erabileran aurrezpena dakar, sistema
berri honek ez baitu haien beharrik eta gerta litezkeen hutsuneak konpontzeko
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beharra ere murrizten da, gainazaleko akaberaren hobetzea dela eta.
Proposatzen den aukerak beraz, enkofratuaren kostu gehikuntza materia-

laren akabera kalitatearen hobekuntzaren onurarako izatean datza. Hormi-
goiaren bultzada handiagoa eusteko enkofratu sendoagoak erabiltzeak, ez dio
balio erantsirik gehitzen elementuari. Hala ere, gehikuntza horren zati bat
CPF-en erabilerara bideratzeak, ohiko enkofratuak erabiltzen jarrai daiteke
eragiten duten presio murrizketa dela eta, akabera eta, ondorioz, elementuaren
iraunkortasuna hobetzen duten bitartean. Iraunkortasunari dagozkion zenbait
parametroren hobekuntza hau, %40 eta %50-a artean balioesten da [Figueiras
et al (2009)]. Etorkizuneko ikerketa eta proposatutako erabileraren prototi-
poek, ehun horiek gehi ditzakete haien diseinuan.

Aukera hau hala eta guztiz ere, enkofratuarekin kontaktuan egon daitez-
keen zuntzen portaera zuzena ziurtatzen duten ikerketa sakonen menpe dago,
ehunarekin trabatuta gera daitezkeelarik eta halako blokeoa sortu edo horma-
efektuen ondorioz espero zen orientazioa aldatu.

8.3.2 Epeen murrizketa

AZIHAT-aren abantaila nagusia, masaren dardaratze aurreztu eta armatze
fasea kentzean datza. Lehenengo kasuan, berekin dakarren denbora eta kostuak
aurrezteaz gain, laneko osasun eta segurtasun aldetik ere abantailak lortzen
dira. Sortzen duen zarata kentzeak eta langileak dardara egiten duten tresneria
erabili behar ez izateak, hobekuntza nabarmena dakarte, nahiz eta zaila izan
bere lan baldintzetan kuantifikatzea.

Dardaratzeak berez denbora askorik behar ez izan arren, hormigoi autotrin-
kotzailearen erabilerak elementuaren hormigoitze jarraitua ahalbidetzen du.
Dardarazi behar diren geruzen hormigoitzea ekiditeak, isurketa puntua mugitu
behar izan gabe ere, isurketa denboraren %65-a gutxi gorabehera murrizketa
dakar [Choi et al (2012)]. Hormigoi arrunta ponpatu beharrean kubilote bidez
isuriz gero, ezberdintasun hau handitu egiten da.

Bestalde, armatua egituraren geometria kurbora egokitu behar da, nabar-
menago gero eta kurbatura erradio txikiagoa izan. Indartze moduan barra
korrugaturik jarri behar ez izateak eta erantzukizuna hormigoiarekin nahas-
tu diren zuntzen esku uzteak, prestaketa denbora murriztea eta enkofratuaren
muntaia zuzenean egin ahal izatea dakarte. Era honetan, posible da armatze
denborak %100-an murriztea.

8.4 Jasangarritasun indizea

Berriki, eraikuntza sektoreak eragiten duen ingurumen aztarnari dagokion
sentiberatzea nabarmenki gehitu da. Horrek, egiturarekin erlazionatutako gi-
zarte, ingurumen eta ekonomia-irizpideak kontuan eduki, sustatu eta baliozta-
tzea du helburu. Horren ondorioz, araudiaren eremuan zenbait aurrerapauso
eman dira egiturek sortzen duten inpaktua balioesteko. Egitura Hormigoiaren
Instrukzioak [EHE-08 (2008)], adibidez, Ingurumen Jasangarritasun Indizean
(ISMA) oinarrituz Egituraren Jasangarritasun Ekarpen Indizea (ICES) kalku-
latzeko oinarriak ezartzen dituen Atal berria gehitu du, 13. Eranskina hain
zuzen ere. Egitura Altzairuaren Instrukzioak [EAE-2011 (2011)] ere, dagokion
Eranskina gehitu du, 11.a kasu honetan, Egituraren Jasangarritasun Ekar-
pen Indizearen zehaztapenaren inguruan. Instrukzio biek, egitura ezberdinen
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artean alderaketa egin ahal izateko zenbait adierazle zehazten dituzte, hormi-
goizkoak alde batetik eta altzairuzkoak bestetik aztertu behar direlarik.

Adierazle horiek xehetasunez aztertuz, egitura sistema bi alderatzeko di-
seinatuak direla ikus daiteke, baina obran parte hartzen duten edo materialak
hornitzen dituztenak, ingurumen sinestamendu edo bereizgarrien jabe izateare-
kin erlazionatzen diren alderdiak azpimarratzen dira gehiago. Hau da, kokapen
ezberdinetan, enpresa ezberdinek, egitura sistema ezberdinekin baina material
berdinarekin egindako obren jasangarritasun indizeak balioesten dira, emaitza-
ri balio erantsi handiena ematen diotenak adieraziz. Prozedura hau ezartzeko
errazagoa da, bere alderdiak era erraz eta objektiboan froga baitaitezke. Erai-
kitze sistema eta erabilitako materialen eragina, hein batean, urtu egiten da.

Hori dela eta, atal honetan adierazle berrien ezartzea azaltzen da, aipatu
diren Instrukzioetan daudenak neurri baten aldatuz eta azterketa kasura egoki-
tuz. Era honetan, erabilitako eraikitze eta egitura-sistema zuzenean alderatzen
da, eraikuntza enpresa berdinak egina, material hornitzaile berdinekin (barra
korrugatu edo zuntz eta hormigoi fabrikatzaileak) eta kokapen geografiko ber-
dinean.

Adierazle hauek erabilitako baliabideen kontsumoen analisian oinarritzen
dira, ikuspuntu ekonomiko zein ingurumenaren aldetik. Hau da, baliatzen di-
ren obra-unitateen neurketak murriztea bultzatzen da, baina era haztatuan,
fabrikazio edo hondakinen kudeaketan zehar eragiten duten ingurumen inpak-
tuaren arabera.

Bestalde, jarduera horretan diharduten langileen lan baldintzei dagozkien
gizarte alderdiak, hala nola gertuko bizilagunenak ere, azaldutako irizpideen
bitartez ere ordezkatuak daude.

ISMA-ren kalkulua [(8.4a) Ekuazioa] era konbentzionalean egiten da, al-
tzairu zein hormigoi Instrukzioetan erabilitakoaren parean, ICES-ean [(8.4b)
Ekuazioa] ere antzera jokatuz.

ISMA =
i=n
∑

i=1

αi · βi · γi · Vi (8.4a)

ICES =A + B · ISMA (8.4b)

α, β eta γ koefizienteek, Vi balio-koefizienteak haztatzen dituzte, 8.4 Taulan
ezartzen diren parametroen arabera. Koefiziente horien erlazio eta hierarkia
era eskematikoan adierazten da 8.11 Irudian. Batetik, materialei lotutakoak
aurkitzen dira, hormigoi eta altzairuan banatuak, bestetik egikaritzetik zuze-
nean eratortzen direnak erlazionatzen direlarik.

Vi = Ki

(

1 − e
mi

(

Pi
Ai

)ni
)

(8.5)

Adierazle bakoitzarentzako balio-koefizienteak, (8.5) Ekuazioaren arabera
kalkulatzen dira. Bertan, Ki, mi, Ai eta ni parametroak 8.5 Taulan biltzen eta
adierazle bakoitzari lotutako koefizienteak direlarik. Parametro hauek, amaie-
rako emaitzan adierazle bakoitzaren eragina aldatzen dute, Pi-ren arabera fun-
tzio adierazgarriak hartzen duen balioaren menpe.

Hurrengo ataletan, zehaztutako ingurumen irizpide bakoitzaren funtzio adie-
razgarriak ezartzen dira. Era berean, horietako bakoitzak hartzen duen itxura
zehazteko jarraitu diren irizpideak aipatzen dira.
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Ingurumen eskakizuna
Haztatze koefizientea
αi βi γi

Zementuaren optimizazioa

0.60
0.70

0.60
Agregakinen ezaugarriak 0.20
Uraren kudeaketa 0.10
Gehigarri kimikoen ezaugarriak 0.10
Indartzearen optimizazioa 0.30 1.00

Inpaktu kontrola
0.40

0.25 1.00
Egikaritze epea

0.75
0.40

Materialaren kontrol maila 0.60

8.4 Taula: Planteatutako haztatze koefizienteak.

Zementua

Agregakinak

Ura

Gehigarriak
ArmatuaInpaktuak

Epea

Kontrola

ISMA

8.11 Irudia: Adierazleen eskema eta ISMA zehazteko hierarkia.

Ingurumen eskakizuna Ki mi ni Ai

Zementuaren optimizazioa 1.21 -0.25 40 2.1

Agregakinen ezaugarriak 1.05 -0.4 50 2.9

Uraren kudeaketa 1.05 -0.40 40 2.2

Gehigarri kimikoen ezaugarriak 10.5 -0.1 100 2.0

Indartzearen optimizazioa 1.20 -0.4 55 2.5

Inpaktu kontrola 10.5 -0.001 1 1.0

Egikaritze epea 1.21 -1.05 50 0.75

Materialaren kontrol maila 1.21 -0.40 40 1.6

8.5 Taula: Haztatze koefizienteak.
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λ1,j

Esposizio Zementu edukia
mota kg/m3

Gen. Esp. 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

I 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

IIa — 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

IIb — — 100 90 80 70 60 50 40 30 20

IIIa — — 100 90 80 70 60 50 40 30 20

IIIb — — — 100 90 80 70 60 50 40 30

IIIc — — — — 100 90 80 70 60 50 40

IV — — — 100 90 80 70 60 50 40 30

Qa — — — 100 90 80 70 60 50 40 30

Qb — — — — 100 90 80 70 60 50 40

Qc — — — — 100 90 80 70 60 50 40

H — — 100 90 80 70 60 50 40 30 20

F — — — 100 90 80 70 60 50 40 30

E — — 100 90 98 70 60 50 40 30 20

8.6 Taula: Zementu edukiaren optimizazioa.

8.4.1 Zementuaren optimizazio indizea

Adierazle honek zementu edukiaren murrizketa eta zementuan adizioen era-
bilerari dagokion ingurumen ekarpena balioztatzen du, azken hau EHE-08-ren
37.3.2.a Taula eta esposizio orokor eta espezifiko moten arabera araudiak es-
katzen dituen eduki minimoekin azpitik mugatua dagoelarik. Zementu eduki
txikiagoa sustatzen da hortaz, betiere egiturak jasan beharreko giroaren ara-
bera, araudiak ezartzen duenarekin bat. Adierazle honen funtzio adierazgarria
(8.6) Ekuazioan zehazten da.

P1 =
1

100

j=n
∑

j=1

p1,j · λ1,j (8.6)

(8.6) Ekuazioan, p1,j-k erabilitako hormigoi ehunekoa adierazten du kanti-
tate osoarekiko, haren zementu edukia λ1,j parametroari lotua dagoelarik 8.6
Taularen arabera. Erabilitako tarteko kantitateei dagozkien balioak interpola-
zio linealez lor daitezke.

8.12 Irudian kurba izurtu itxura (funtzio sigmoidea) duen balio-funtzioa
ikus daiteke, adierazle honen araberako proiektuaren ingurumen sentikortasu-
naren hazkundea erakusten duena. Zementu edukiaren balio handiak, λ1,j balio
txiki edo nuluekin zigortzen dira, gehienezko baliora (100) hurreratuz, esposizio
mota zehatzerako araudiak ezartzen duen gutxieneko zementu edukitik gero eta
hurbilago egon. Hasierako hazkundea gutxi gorabehera esponentziala da, ba-
lio kritikoa gainditzeak hazkunde tasaren gutxitzea dakarrelarik. Hazkundea,
nahiz eta apurka txikiagotzen joan, ez da inoiz gelditzen, irizpidea asetzeraino
beti baita interesgarri ingurumen aldetik, zementu edukiaren murrizketa. Adie-
razle honen balio adierazgarriak 65 zifrara heldu behar du, balio-koefizienteak
gutxienez, 0.50-eko balio lor dezan. Hau da, funtzio sigmoidearen inflexio pun-
tua eskumatara lekualdatua dago zementu gutxiagoren erabilera sustatzeko.
Mugatu egiten da hortaz, onar daitekeen zementu soberakina, esposizio mota
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]

8.12 Irudia: Zementu optimizazioaren balio-funtzioa.

Agregakinen gehienezko tamaina (mm) 8 10 12 16 20 25

λ2,j 0 35 55 75 90 100

8.7 Taula: Agregakin tamainaren optimizazioa.

bakoitzaren arabera behar den gutxieneko zementu edukiaren %25 eta %35
bitarteko baliora.

8.4.2 Agregakinen optimizazioaren ingurumen irizpidea.

Beste adierazle honek, hormigoian erabilitako agregakinen tamainaren in-
gurumen eragina kuantifikatzen du. Zatiki lodiaren gehienezko tamainaren mu-
rrizketa eta zatiki finaren erabilera handiagoak, irizpide honen bitartez zigortu
egiten den energia kontsumo handiagoa dakar. Irizpide honek (8.7) Ekuazioan
erakusten den funtzio adierazgarria azaltzen du.

P2 =
1

100

j=n
∑

j=1

p2,j · λ2,j (8.7)

(8.7) Ekuazioan p2,j eta λ2,j parametroek, 8.7 Taularen araberako gehie-
nezko agregakin tamainarekin nahastu diren hormigoi ehunekoak eta taulatik
lortutako koefizienteak adierazten dituzte.

Agregakinei dagokienez, balio-funtzioa ere simetrikoa ez den kurba sigmoi-
deaz osatzen da, 8.13 Irudian argi eta garbi ikus daitekeen bezala. Irizpide
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8.13 Irudia: Agregakin tamainaren optimizazioaren balio-funtzioa.

honen arabera ingurumen sentikortasuna, agregakinak birrintzeko energia kon-
tsumoaren murrizketarekin lotua dago. Hori dela eta, λ2,j parametroak, gu-
txieneko 0 balio eta gehienezko 100 balioaren artean izaten dira, 8 eta 25 mm
arteko gehienezko agregakin tamainentzako, hurrenez hurren. Hormigoi arrun-
tetan eman ohi den bezala, zatiki finaren eduki txikiagoa eta ahalik eta tamai-
na handieneko agregakin lodiaren aldi bereko erabilera saritu egiten da. Balio-
funtzioak aurreko kasuetan bezala, hasierako hazkunde esponentziala erakusten
du murrizketa nabarmena eragiten duen inflexio punturaino. Horren ondorioz,
agregakin tamaina handienen arteko ezberdintasunak ez dira handiak, baina
bai tamaina txikiekiko. Egoera honetan aurkitzen da HAT-a, agregakin tamai-
na txikiez gain, multzoari jariakortasun eta egonkortasuna eman ahal izateko
behar den pasta osatzeko harea proportzio handiagoa behar duelako. Birrin-
tze lanak murriztearren, hondarpeak dituzten harrobietatik datozen lehengaiz
hornitzea ere interesgarria da.

8.4.3 Nahasketa uraren optimizazioaren ingurumen
irizpidea.

Irizpide honek, nahasketa ur kontsumoaren optimizazioaren arabera, ingu-
rumen sentikortasunari dagokion balioespena ezartzeko asmoa du. Ura gero
eta urriagoa den baliabidea izanik, bolumen txikiagoa erabiltzen duten do-
sifikazioak dira interesgarrienak, gehigarri egokiekin batera, hormigoi trinko,
langarri, erresistente eta iraunkorragoa dakartelako. Adierazle honen funtzio
adierazgarria (8.8) Ekuazioan ikus daiteke.
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λ3,j

Esposizio Ur edukia
mota l/m3

Gen. Esp. 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

I 90 85 80 75 75 65 55 45 35 25 15

IIa 95 90 85 80 75 65 55 45 35 25 15

IIb 95 90 85 80 75 65 55 45 35 25 15

IIIa 75 75 65 55 45 35 25 15 5 0 0

IIIb 90 85 80 75 75 65 55 45 35 25 15

IIIc 85 80 75 75 65 55 45 35 25 15 5

IV 90 85 80 75 75 65 55 45 35 25 15

Qa 90 85 80 75 75 65 55 45 35 25 15

Qb 100 100 95 90 85 80 75 65 55 45 35

Qc 85 80 75 75 65 55 45 35 25 15 5

H 95 90 85 80 75 65 55 45 35 25 15

F 90 85 80 75 75 65 55 45 35 25 15

E 80 75 65 55 45 35 25 15 5 0 0

8.8 Taula: Nahasketa uraren optimizazioa.

P3 =
1

100

j=n
∑

j=1

p3,j · λ3,j (8.8)

(8.8) Ekuazioko p3,j eta λ3,j parametroak, ur kantitate ezberdinekin nahastu
diren hormigoi ehunekoak eta 8.8 Taulan lortutako koefizienteei dagozkie.

8.14 Irudiak, adierazle honi dagokion balio-funtzioa adierazten du. Funtzio
sigmoide hau guztiz simetrikoa da, 50-eko balio adierazgarriak, 0.50-eko balio-
koefizientea hartzen duelarik. 8.8 Taulako balioak ezartzerakoan, Instrukzioak
eskatzen duen gutxieneko zementu eduki eta gehienezko ur/zementu erlazioari
dagokion behar-beharrezko ur kantitatea erabiltzen denean, λ3,j parametroak
75 balio har dezala erabaki da. Balio horretatik aurrera, edozein ur gehikun-
tzak, emaitza hobeak lortzea eragozten du, eta alderantziz. Aldi berean horrek,
hormigoiaren erresistentzia murrizketak eta iragazkortasuna handitzea ekar le-
zake, azken hau oso lotua dagoelarik bere iraunkortasunarekin eta atal honetan
biltzen diren indizeak ezartzeko oinarriekin.

8.4.4 Gehigarri erabileraren optimizazioaren ingurumen
irizpidea.

Adierazle honek, obran erabilitako hormigoien dosifikazioan gehigarri ki-
mikoen erabilerarekin erlazionatutako ingurumen sentikortasuna hartzen du
kontuan. Produktu hauek materialaren egoera fresko zein gogortuan propieta-
te asko hobe ditzaketen arren, haien erabilerak berezkoa duten arriskua lotua
dakar, nahiz eta oso mugatua egon erabiltzen diren proportzio txikiak direla
eta. Irizpide honen funtzio adierazgarria (8.9) Ekuazioan erakusten da.

P4 =
1

6 · 100

j=n
∑

j=1

p4,j · λ4,j (8.9)
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8.14 Irudia: Nahasketa uraren optimizazioaren balio-funtzioa.

(8.9) Ekuazioan, p4,j-k gehigarri ezberdinekin nahastu den hormigoi ehune-
koa adierazten du, λ4,j parametroari dagozkion balioak 8.9 Taulan ikus daitez-
keelarik. Ur disoluzioetako osagai aktiboen arrisku eta biodegradarritasunaren
arabera zehaztu dira hauek. Tarteko zementu pisuaren araberako ehunekoei
dagozkien balioak, interpolazio linealez lortzen dira.

8.15 Irudian ikus daitekeen balio-funtzioak itxura ahurra du erabiltzen diren
gehigarri kimikoen arabera. Kasu honetan, ez dago hazkunde tasa murriztuko
duen inflexio punturik, erabilera ahalik eta txikiena izan, inpaktua ere txi-
kiagoatzat hartuz. Balio-koefizienteak 0 eta 100 arteko balioak har ditzakeen
arren, behealdeko muga ia iritsiezina da, horien erabilera ezegoki eta gehiegiz-
koa izan beharko bailuke. Bistan denez, osagai horien erabilerari lotuak dauden
zenbait hobekuntza daude, baina hauek dagozkien adierazleetan balioztatzen
dira.

8.4.5 Armatuaren optimizazioaren ingurumen irizpidea.

Armatuaren optimizazioa eta haren ingurumen ekarpena atal honetan azal-
tzen den irizpidearen arabera zuzentzen da. Erabilitako altzairu zenbatekoak
optimizatzen dituzten neurriak hartzea sustatzen da, nola hala obran munta-
tzeko erabilitako baliabideen murrizketa eta sinplifikatzea. Adierazle honen
funtzio adierazgarria (8.10) Ekuazioan zehazten da. λ5,j-ren balioak, 8.10 Tau-
latik lortzen dira erabilitako armatu mota eta haien ezaugarrien arabera.

P5 =
j=3
∑

j=1

λ5,j (8.10)
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Azpi-irizpidea
Dosia

λ4,1 λ4,2 λ4,3 λ4,4 λ4,5 λ4,6(zpa % )

0 100
0.25 90

Plastifikatzailea 0.50 80
Polifuntzionala 0.75 65

1.00 40
>1.25 0

Superplastifikatzaileak

0 100
0.50 80
1.00 60
1.50 40
2.00 20

>2.50 0

Atzeragarriak

0 100
0.50 90
1.00 80
1.50 65
2.00 40

>2.50 0

Bizkorgarriak

0 100
3 60
5 35
7 20
9 10

>12 0

Airea okluditzekoak

0 100
0.05 90
0.10 80
0.15 65
0.20 40

>0.25 0

Hidrofugatzaileak

0 100
0.50 90
1.00 80
1.50 65
2.00 40

>2.50 0

8.9 Taula: Dosifikazioan erabilitako gehigarri kimikoen optimizazioa.

8.16 Irudiak irizpide honentzako ezarri den balio-funtzioa adierazten du.
Adierazle honen arabera, haien luzapenetan gainjartzerik behar ez duten ta-
maina handiko sareen erabilera sustatzen da, erabilitako altzairuan gehikuntza
dakarrelako. Armatu korrugatu konbentzionalen arteko lotura sistemak ere
aztertzen dira, soldaketa gabeko lotura sinpleak bultzatuz. Kasu honetan,
λ5,j parametroen bereizketa egiten da zutabe bitan, hormigoi armatuzko eta,
Doktore Tesi honekin bat, AZIHAT bidezko egituren erabilerari dagozkienak.
Zuntz bidezko indartzeak ez du inongo gainjartzeren beharrik ezta armatua
lantzerik, gehienezko balioak hartuz zuzenean. Funtzio sigmoideak eskumata-
ra lekualdatua dagoen inflexio puntua du, ingurumen eraginaren hobekuntzari
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8.15 Irudia: Erabilitako gehigarri kantiatatearen optimizazioaren balio-
funtzioa.

Azpi-irizpidea
1. Kasua 2. kasua

Hormigoi armatua AZIHAT
λ5,1 λ5,2 λ5,3 λ5,1 λ5,2 λ5,3

0 34

34

Teilakatze 1 28
horizontal 2 21

eta bertikal 3 14
kopurua 4 7

5 0

Lotura Soldaketa 0
32lotura mekanikoa

32
sistema edo antzekoak

0 0

34

UNE 36.831 20 7
arauaren arabera 40 14

egindako 60 21
armatu % 80 28

100 34

8.10 Taula: Armatuaren optimizazioa.

begira jarduketa mugatuak gutxiesten baitira.
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8.16 Irudia: Armatuaren optimizazioaren balio-funtzioa.

8.4.6 Inpaktu kontrolaren ingurumen irizpidea.

Obrak ingurumenean eta langileen osasunean eragindako inpaktuak (ma-
terial plastikoen erabilera murrizketa, ondorengo eskuzko lanen beharra, ku-
tsadura akustikoa, laneko osasuna eta istripu arriskuak), hurrengo irizpidean
balioztatzen dira. Irizpide honek hartzen dituen balioak (8.11) Ekuazioan adie-
razten den funtzio adierazgarriaren arabera zehazten dira. (8.11) Ekuazioko
p6,j eta λ6,j parametroak 8.11 Taulatik lortzen dira.

P6 =
j=6
∑

j=1

p6,j · λ6,j (8.11)

8.11 Taulan ezarritako azpi-irizpideen inpaktuak ezarpen erraztasunaren
arabera haztatu dira. Hala ere, horien arabera lortzen den balio adierazgarriak
erlazio lineala erakusten du balio-koefizientearekin (8.17 Irudia). Ildo honetan
hartutako edozein neurrik, giza-, ingurumen eta langileen osasun eta segurta-
sunean obraren mutur sartzea era antzekoan hobetzen du.

8.4.7 Egikaritze epeari buruzko ingurumen irizpidea.

Irizpide honek, egikaritze epe eta, ondorioz, horrek dakartzan eragin guztien
murrizketa bideratzen duten material eta eraikitze-sistemen ingurumen ekar-
pena balioztatzen du. Horren balioztapena, (8.12) Ekuazioan zehazten den
funtzio adierazgarriaren bitartez gauzatzen da. 8.12 Taulak, (8.12) Ekuazioan
sartu beharreko λ7,j koefizienteen balioak biltzen ditu.
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Azpi-irizpidea p6,j λ6,j

Babes elementu osagarrien
1 20murrizketa (perretxiko

motako babes tapoiak, etab.)

Langilearen eragina murrizten

1 20
duten sistemak erabiltzea
ondorengo konponketa lanak
ekiditeko (hutsuneak, etab.)

Zaraten murrizketa
1 20

(dardaratzea ekiditea)

Segurtasun gehitzea
1 20

(erorikoen arriskua murriztu, etab.)

Laneko osasunaren hobekuntza
1 20

(azaleko gaitzak, belarriak, etab.)

8.11 Taula: Inpaktu kontrola.
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8.17 Irudia: Inpaktu kontrolaren balio-funtzioa.

P7 =
j=3
∑

j=1

λ7,j (8.12)

8.18 Irudiak irizpide honentzako zehaztu den balio-funtzioaren itxura gan-
bila erakusten du. Kasu honetan, epearen murrizketarako ezartzen den neurri
txikienak ere, amaierako emaitzan eragin oso positiboa duela antzematen da,
balio-koefizientearen gehikuntza nabarmenaz. Kurbaren hazkunde tasa mu-
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Sistema aurrefabrikatuen
Denbora aurrezten duten

erabilera obran
beste sistemen erabilera

egikaritzean
HAT AZIH

% λ7,1 λ7,2 λ7,3

0 0 10 10

20 20 10 10

40 40 10 10

60 60 10 10

80 80 10 10

100 100 — —

8.12 Taula: Egikaritze epeen murrizketa.
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8.18 Irudia: Egikaritze epearen balio-funtzioa.

rrizten doa aztertutako tartean zehar gelditu gabe.

8.4.8 Materialen kontrolari dagokion ingurumen irizpidea.

Irizpide honek, egikaritze zuzena ziurtatzeko materialengan egindako kon-
trolak sortzen duen inpaktua balioztatzen du. Adibide gisa, entsegu suntsitzai-
le bidez edo, metodo magnetiko edo zenbait seinale edo uhinen igorketa eta
harreran oinarritzen diren metodo ez-suntsitzaileak erabiliz, hormigoi matri-
ze barnean altzairu zuntzen zenbateko eta orientazioa zehazteko aukera adie-
razten da. Era berean, propietate mekanikoen kontrola, bai konpresio zein
trakzioan, hormigoi eta sufre bolumena murrizten duten lagin kubikoen bitar-
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Zehaztapena
Hormigoi Armatua AZIHAT
λ8,1 λ8,2 λ8,3 λ8,1 λ8,2 λ8,3

Konpresio Lagin zilindrikoak 0 0
erresistentzia Lagin (150 mm) 60 30

kubikoak (100 mm) 100 40

UNE-EN 14721
0

Zuntz -ren arabera
edukia Metodo

20
ez-suntsitzaileak

Lagin prismatikoak 0
Trakzio Lagin kubikoak 30
erresistentzia Metodo

40
ez-suntsitzaileak

8.13 Taula: Egindako kalitate kontrol entseguak.

tez egin daiteke, Egitura Hormigoiaren Instrukzioak (EHE-08), 10 cm-ko aldea
duten lagin kubikoen erabilera baimentzen du, 50 MPa edo gehiagoko konpresio
erresistentzia adierazgarria (fck) duten hormigoientzako, baldin eta gehienezko
agregakin tamainak 12 mm baino gehiago ez badu, erabili den hormigoiarekin
bat datorrelarik. Bestalde, Bartzelona entsegua erabat interesgarria izan dai-
teke AZIH-aren trakzio erresistentzia ezaugarritzeko [Pujadas (2013)] material
kantitate gutxiago erabiliz. Bere propietate eta ezaugarriak zehazteko metodo
ez-suntsitzaileen (NDT) erabilera saritzen da. Altzairu zuntzez indartutako
hormigoientzako (AZIH) berariazko atal honetan, EHE-08-ko 13. Eranskinean
azaltzen den hondakin kudeaketaren ingurumen irizpidearekin elkar daiteke.
Irizpide honen funtzio adierazgarria (8.13) Ekuazioan zehazten da.

P8 =
j=3
∑

j=1

λ8,j (8.13)

λ8,j koefizientearen balioa 8.13 Taulan ematen da. Armatu optimizazioaren
ingurumen irizpidean bezala (8.4.5 Atala), hormigoi armatu eta AZIHAT-aren
erabilerari lotutako kasu bi bereizi dira. Lehenengoan noski, ez da matrizearen
trakzio erresistentzia ezaugarritzen, ezta zuntz edukia zehazten (ez baitaude).
Edozein kasutan ere, tamaina txikiagoko laginen erabilera eta are, kontrolerako
material kontsumo eta, ondorioz, hondakin murrizketa dakartzaten, propietate
eta ezaugarri mekanikoen zehaztapenerako entsegu ez-suntsitzaileez baliatzea
sustatzen da

8.19 Irudian erakusten den balio-funtzioak, luzera guztian antzeko hazkun-
dea duen kurba sigmoidearen itxura hartzen du. Inflexio puntua arinki ezkerre-
tara lekualdatua dagoenez, zenbait neurri hartzea bultzatzen da, azpi-irizpide
guztiak bete beharrik izan gabe.

8.4.9 Azterketa kasuen arteko alderaketa.

8.3 Atalean eman diren datuen arabera, diseinu aukera bakoitzari dagozkion
ISMA-ren balioak ezar daitezke, obrako egoera berdinetarako ICES ezberdinak
lortuz. Eskuarki zehazten diren alderdi askorentzako, kasu bietako edozein lar
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8.19 Irudia: Sortutako hondakinen optimizazioaren balio-funtzioa.

zigortuko ez duten aldeko egoerak hartzea erabaki da, itxurazko ezberdintasu-
nak sor ez daitezen.

Argi antzematen da ingurumenean nabarmenki eragiten duten zenbait al-
derdi daudela, zementuaren erabilera handiagoa kasu. Hala ere, AZIHAT-aren
erabilerak beste baldintzatzaile batzuk ditu alde, amaierako irtenbidearen in-
gurumen ekarpena antzekoa edo are hobea delarik.

8.5 Azken gogoetak

Gai honetan, (AZIHAT) altzairu zuntzez indartutako hormigoi autotrin-
kotzailearen balizko erabileraren azterketa egin da. Materialaren kokapen eta
erantzunak, lurperatu gabeko euste andel zilindrikoen eraikuntzan erabiltzeko
portaera egokia erakusten du.

Ahalezko erabilerak sustatzeko, alderdi erreologiko eta erresistenteez gain,
hormigoi arrunt eta AZIHAT bidez eraikitzen den kasu errealaren konpara-
ziozko azterketa egiten da. Ekonomia, denbora eta kalitatearen ikuspuntutik,
aztertutako materiala lehiakorra da eta are, zenbait egoeratan, ohiko sistemari
gailentzen zaio, baldintza jasangarrien hobekuntzaz gain.

Hormigoi eta altzairuaren kostuaren gehikuntza, etorkizunean zuntzen pre-
zioan gerta daitekeen murrizketak eta eraikuntzarako denbora eta eskulanaren
gutxitze nabarmenak arindu egiten du. Kostuaren gehikuntza, giro erasotzai-
leak jasateagatik zementu eduki handiak behar dituzten egiturentzat arindu
egiten da ere. Gainera, egitura-elementuaren kalitatearen hobekuntzak (trin-
kotasun, akabera, iragazgaiztasuna), iraunkortasun handiagoa dakar.

Alde ekonomikoari gehituta, material erabileraren ingurumen alderdiak egi-
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1. kasua
Irizpidea

2. kasua
Hormigoi Armatua AZIHAT

ISMA Vi Pi λi,j λi,j Pi Vi ISMA

100 λ1,1 68

100 P1 68

1.00 V1 0.65

95 λ2,1 45

95 P2 45

0.98 V2 0.44

75 λ3,1 40

75 P3 40

0.84 V3 0.35

90 λ4,1 60

100 λ4,2 40

100 λ4,3 100

100 λ4,4 100

100 λ4,5 100

100 λ4,6 100

98.3 P4 83.3

0.97 V4 0.70

28 λ5,1 34

32 λ5,2 32

34 λ5,3 34

96 P5 100

0.96 V5 1.00

0 λ6,1 20

0 λ6,2 20

0 λ6,3 20

0 λ6,4 20

0 λ6,5 20

0 P6 100

0.00 V6 1.00

0 λ7,1 0

0 λ7,2 10

0 λ7,3 10

0 P7 20

0.00 V7 0.50

0 λ8,1 20

— λ8,2 30

— λ8,3 0

0 P8 50

0.00 V8 0.53

0.58 ISMA 0.68

8.14 Taula: Aztertutako kasuen alderaketa.

turaren jasangarritasun ekarpen indizearen gehitzea eragiten du, hormigoi eta
armatu konbentzionalekin alderatuz. Zementua bezalako material erabilera
gehikuntzaren ondorio den alderdi negatiboa, inpaktuen murrizketarekin ore-
katzen da, zarata maila eta obrak sortzen duen inpaktu osoaren iraupena gu-
txituz. Aldi berean, entsegu ez-suntsitzaile metodo berrien erabilera, hondakin
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bolumen gutxiago sortzen dituzten entsegu metodoen (Bartzelona entsegua)
garapenarekin batera, onuragarri gertatzen da.





VII. ZATIA

Amaierako ondorioak
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GAIA9.
Ondorioak eta etorkizuneko

aukerak

9.1 Ondorioak

Gai honek, Doktore Tesian zehar bildu diren ekarpen eta ondorio guztiak
laburbiltzen ditu. Ikerketa honetan, altzairu zuntzez indarturiko hormigoi au-
totrinkotzaileaz (AZIHAT) eskuratu den jakintza biltzen da, oinarri giltzatua
duten euste andel zilindriko ez lurperatuen erabilpen zehatzean erabiltzeko
asmoz, beste mota bateko esfortzuak nagusi diren bestelako egitura egoera ba-
tzuetan erabiltzeko eragozpenik izan gabe.

Dokumentuak kronologikoki islatzen ditu garatu diren ikerketaren faseak.
Argi dago, egitura-elementuaren benetako egikaritzeak eta materialaren diseinu
eta erabilerak, eman den ordenan programaketa alderantzizkoa izan beharko lu-
keela, hormigoi masa freskoaren mugimenduaren arabera zuntzen norabidea joz
lehendabizi; bigarrenik, erantzun mekaniko egokia lortzeko beharrezko zuntz
zenbatekoa zehaztuz ondoren, autotrinkotasuna eta segregazio eza bermatzen
duen dosifikazio ezin hobea zehazteko asmoz, kontrol tekniken batekin buka-
tzeko, ahal dela, entsegu ez-suntsitzaileetan (NDT) oinarrituz.

Aski ezagunak dira zuntzez indartutako (AZIH altzairuzkoen kasuan) eta
jariakortasun handiari (HAT) dagozkien hormigoiaren teknologiek dakartzaten
abantailak. Ikerketa hau teknologia bien abantailak sustatzera bideratu da,
erabilera elkartuak dakarren sinergiaren bidez. Ikerketaren ekarpenik handie-
na, neurri handiko egitura-elementuaren diseinu eta egikaritze faseetan zehar
pilatu den esperientzia da, 1:1 eskalako entseguak egiteko laginak lortu ahal
izan direlarik. Aldi berean, diseinurako jarraibide saila ezartzen da eta egitu-
raren kalitate kontrol metodo ugari erkatzen dira.

Bigarren zatian zehar, material bereiz biei (AZIH eta HAT) dagokien ar-
tearen egoeraren bilketa egiten da. AZIHAT deritzonaren esperientziak nabar-
menki murritzagoak dira. Materialaren portaera eta teknologia bien uztarke-
tak dakartzan abantailei dagokionez, proiektugile askoren ezjakintasunak eta
haren egiaztatze eta obraratzerako berariazko araudi edo instrukzio ezak, ma-
terialarekiko uzkurtasuna gainditzea zail egiten dute. Azterketa xehatu honen

191
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ondorioz zenbait alderdi azpimarratzen dira, gaur egun eta daukagun artearen
egoeraz, ez dutenak haren erabilgarritasuna errazten.

• Hormigoi matrizean banaka sartuak dauden altzairu zuntzen erauzketa
erantzuna balioesteko hainbat entsegu ez normalizatu konfigurazio dau-
de, baina haien interesa zuntzaren irristatze prozesuan agertzen diren
fenomenoen ikerketan datza, ezin direlarik egitura-elementuen kalkulura-
ko oinarri gisa erabili, material konposatuaren portaera era osoan ezarri
behar delarik eta ez era isolatuan.

• Era berean diseinurako hartu den kode edo instrukzioaren arabera, flexo-
trakzio entseguak era ezberdinean normalizatzen dira eta haien emaitzak
ere bestelako eran interpretatzen dira. Beraz, beharrezkoa gertatzen da
modelo eratzaile adostua ezartzea, ulergarriagoa eta, ahal dela, aurreikus-
pen izaerakoa, proiektugileari segurtasun handiagoa ematen diona bere
erabilera zuzenari dagokionez eta, bide batez, erabilera hori sustatzen
duena.

• Zuntzen norabideari dagokionez izan daitezkeen kasuistika guztiak behin
ezarri direla, argi dago aurreikuspen eta ondorengo kontrol teknikak ga-
ratu behar direla, orientazioa dudarik gabe zehazten dutenak, balio oro-
korregiak hautatu gabe, ez baitituzte masaren benetako mugimenduaren
ondorioz gertatzen diren aldaketa lokalizatuak, trinkotze elementuen era-
ginak eta abar aintzat hartzen.

HAT-ari dagokionez, argi dago bere abantailekiko interesa, baina beste ba-
tzuen artean, dosifikazioaren sentikortasunak oztopo izaten jarraitzen du:

• Dosifikazio metodoak ez dira orokorgarriak, horietatik gehienak, garatu
dituen herrialdearen idiosinkrasiari egokitzen baitzaizkio, material ezber-
dinen erabilera ohitura eta eskuragarritasun alderdiak direla bide.

• Halaber, adibidez gure inguru hurbileko, hormigoi planta guztiak ez dau-
de, gaur egun, HAT dosifikatzeko beharrezko tresneriaz hornituak, mul-
tzoaren portaerarengan osagaien hezetasunak duen eragina dela kausa.
Bereziki garrantzitsua gertatzen da plantako nahasketa errealetan, mate-
rial hornituek ez baitituzte beti ezaugarri berdinak elkarren artean, ezta
laborategiko dosifikazio teorikoarekiko.

• Biskositate eta isurpen-tentsioari dagokionez, dosifikazio ezberdinek izan-
go duten erreologia aurretiaz zehaztea ezinezkoa gertatzen da. Horre-
tarako, ezinbestekoa da, isurpen denboren neurketari dagokionez, egiaz
subjektiboak izan daitezkeen entsegu normalduak erabiltzea.

• Parametro erreologiko horiek biskosimetro edo erreometroen bitartez kuan-
tifikagarriak dira, baina aparailu bakoitzak erregistratzen dituen balioak
ez dira alderagarriak, bakoitzak erabat ezberdina den neurketa tarte edo
eskala ezberdina baitu.

Teknologia bien konbinazioak, AZIHAT deritzonean bat egiten du. Material
honek arestian aipatu diren abantailak ditu, dosifikazioaren konplexutasunean
gerta daitekeen gehikuntza arin baten lepotik.
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• Zuntzak bezalako agregakin lerden batek, zuntzen blokeo edo segregazio-
rik sortu gabe, jariakortasun handia bermatzeko beharrezko dosifikazioan
eragiten du. Zailtasun hori, itxura eta neurrien arabera, erabiltzen den
zuntzen proportzio eta dosifikazioaren azterketa egokiaz konpon daiteke.

• Materialaren jariakortasun handiak, batez ere masaren mugimenduari
paraleloa den lerrokatzea eragiten du zuntzengan. CFD metodoak, haien
aldaera guztiekin, orientazio hori zehazteko interesgarriak agertzen diren
arren, oraindaino ez da neurri handiko elementuengan entsegurik gauzatu
haien baliozkotasuna egiaztatzeko.

Hirugarren zatiak, proposatutako erabilerarentzako egokiena den zuntz mo-
ta aukeratzeko metodologia sinplea aurkezten du. Banakako zuntzen erauzte
emaitzak, gaian batzen diren ohar guztiekin batera, zuntz bat edo beste auke-
ratzeko jarraibideak ezartzen dituzte, azkenik mutur konformatuak dituztenak
hautatuz, eta baita baterako erabilerarekin bat datorren hormigoiaren dosifi-
kazioa diseinatzeko, xedatutako hormigoi autotrinkotzailea kasu. Aldi berean,
hormigoiaren dosifikazio zehazteko estrategia ezartzen da:

• Hurbileko eta gure ingurunean ohikoak diren lehengaietatik abiatuz, es-
katzen diren baldintza guztiak betetzen dituen AZIHAT-a dosifikatzeko
metodologia sinplea ezartzen da.

• Proposatzen den dosifikazioa ekonomikoki optimizatua izan daiteke, ze-
mentu edukia indarreko araudiak (EHE-08) baimentzen duen gutxieneko
baliora murriztuz eta beste adizioren bategatik ordeztu (filler minera-
la, silize-ke, etab.). Hala ere, giro erasotzaileetan ezberdintasuna ez da
horren nabarmena.

Doktore Tesi honen laugarren zatiak, hormaren egikaritze (4 Gaia) eta hura
moztu ondorengo entsegu ez-suntsitzaile (5 Gaia) eta suntsitzaileei (6 Gaia) da-
gozkien atalak biltzen ditu. Tesiaren lanketan zehar erdietsi den esperientziak
hurrengoa agerraraztera behartzen du:

• Gertatu den bezala, hormigoi plantako ekoizpenaren ondorioz lehengaien
kontsumo jarraituak eta ezaugarri oso ezberdinekoen horniketak, labo-
rategian zehaztutako dosifikazioa aldatzera behartzen du, agregakinen
granulometria edota hezetasun berriei, bereziki, egokitzeko.

• Masak garraio eta obraratzean zehar jasan ditzakeen aldakuntzak oso
kontuan hartzekoak dira. Masaren jariakortasun handiak ponpaketa erraz-
ten duenez, beharrezkoa da tutuaren blokeoa ekiditen duten ponpaketa
makina bazkatzeko metodo ezberdinak aztertzea. Tutua, hormigoi au-
totrinkotzaileaz beraz zuzenean bazkatzeko aukera aztertu behar da, ur
gehiago eman eta, ikerketa honetan gertatu bezala, masaren segregazioa
bultzatzea ekidingo duen zementu-esnea erabili beharrean. Egoera eze-
goki honek, egikaritutako egitura-elementu osoaren ezespena ekar lezake.
Ponpatutako hormigoiaren lehen zatikiaren erabilera baztertzeko aukera
ere legoke.

• Obraratze prozedurak xehetasun handiz aztertua izan behar du, isurtzea-
ren kokapen eta erak zuntzek hartzen duten norabidea baldintzatzen due-
la frogatu egin baita. Indartze okerrek, trakzio esfortzuen norabidearekin
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guztiz bat ez datozen zuntzen kasu, pentsatutako erabilerarako erabat
onartezina egingo duten puntu ahulak sor ditzakete egituran. CFD simu-
lazio metodoen bitartez, aldagai horiek azter daitezke prozedura egokia
zehaztu arte.

• Tesian zehaztu diren egitura ezaugarri eta osaketaren arabera, horma-
ren egikaritze denbora eta epeak, armatze eta enkofratze lanak gehituz,
nabarmenki murrizten dira. Horrek kostu murrizketa nabarmena dakar
berekin.

• Dokumentuan zehar eman diren baieztapenak babesteko asmoz, horma-
ren osotasunean emaitzak estrapolatzeko gai izateko, nahikoa adieraz-
garria den lagin kopuruan entsegu saila gauzatzen da. Hainbat metodo
ez-suntsitzaileen bidez aztertutako laginak ia guztiak dira, hau da, hor-
maren %100-a. Entsegu suntsitzaileei dagokienez aldiz, aztertutako lagin
prismatikoak 70 baino gehiago dira eta kubikoak, 34 dira. Guztira, az-
tertu den azalera, hormaren %40-a baino gehiago da.

• Erabili diren entsegu ez suntsitzaileen artean, gutxi dira, gaur egun,
egitura-elementuaren gainean zuzenean egin daitezkeenak zuntzen orien-
tazio eta zenbatekoa zehazteko. Erabili diren metodo ezberdinek, azter-
keta kasura egokitzapen maila bestelakoak dituzte:

– Pultsu ultrasonikoen abiaduraren neurketak ez du informazio inte-
resgarririk ematen gune ezberdinetan zuntzek duten zenbateko eta
orientazioari dagokionez.

– Metodo estereologikoak bat datoz beste NDT batzuen arabera ba-
lioztatu diren orientazioekin, baina tamaina txikiko laginen mozketa
aurpegietan agerian utzi diren zuntzak edo laginok birrindu ostean
hormigoitik erauzi direnak zenbatzea lan nekeza da.

– Ardatz tomografia konputerizatuak informazio oso zehatza eskain-
tzen du, baina bere kostu eta kontrol sistema in situ ezartzeko ezin-
tasunak, kontrol neurri sistematiko gisa baztertzea behartzen dute.

– Erraztasun, fidagarritasun eta errepikagarritasuna dela medio, me-
todo magnetikoak dira guztietan interesgarrienak. Induktantzia al-
dakuntzaren neurketak orientazio, zenbateko eta are, materialaren
erantzun mekanikoaren, informazio zehatza ematen du. Hala ere,
erabilitako konfigurazioak ez du egitura-elementuaren gaineko neur-
ketak egiteko balio, baizik eta lagin kubikoetan. Tresneria ezberdi-
nen neurketen arteko proportzionaltasun lineala egiaztatu da, zuntz
mota bakoitzaren kalibraketa ereduak ezartzeko bidea ematen de-
larik. Halaber, hondar erresistentzien ondorengo aurreikuspen for-
mulazioetarako lagin prismatiko eta kubikoen neurketak elkarrekin
erlazionatzeko metodologia ezartzen da.

– Erabilitako dosifikazio metodologiak, proposatzen den erabilerarako
egokitasun ona agertzen duen AZIHAT-a formulatzeko aukera ema-
ten du, planteatutako andeletan balizko iragazpenak ekiditen dituen
iragazkortasun txikian oinarrituz.
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• Hormako kokapen ezberdinetako laginetan egindako hainbat haustura en-
tseguek, materialaren trakzioko ezaugarri mekanikoetan ezberdintasun
handiak agertzen dituzte, gertatu den segregazioa eta masaren mugimen-
duak behartu dituen orientazio ezberdinak direla eta. Hala eta guztiz ere,
uste bezalako zuntz norabidea duten guneek etorkizuneko egikaritzeetan
multzoaren egitura-segurtasuna berma daitekeela frogatzen dute, behar
baino hondar erresistentzia bataz besteko balio handiagoak lortu baitira.

– Hormigoiaren konpresio erresistentzia adierazgarria nahiko unifor-
mea da, desbideratze txikiaz, horma guztian zehar, lagin bakoitzean
zuntzen norabide eta indartze maila gorabehera. Uste zenaren aur-
ka, hormatik erauzi diren lagin kubikoen erresistentzia balioak eta
material berdinarekin modelatu diren lagin zilindrikoek antzeko ba-
lioak eman dituzte. Jariakortasuna eta iraunkortasuna bermatze-
ko beharrezkoak diren dosifikazioak ikusirik eta lortutako konpresio
erresistentzia adierazgarria HAT-en ohikoekin alderatuz, erabilitako
dosifikazioa erresistentzia moderatuko tartean kokatzen dela baiezta
daiteke.

– Trakzio erresistentzia, entsegu prozedura ezberdinen bitartez zehaz-
tu da, Bartzelona eta Brasildar entseguen arteko erlazioak zehaztuz,
bat eta bestearen balioak bihurtzeko aukera ematen delarik. Bar-
tzelona entseguak Brasildarrak baino balio txikiagoak ematen ditu,
baina nahikoak eta desbideratze murritzarekin. Hormigoi matri-
zearen trakzio erresistentziak zuntz indartzearen eragin nabarmenik
agertzen ez duen arren, laginek erakusten duten zailtasuna, zun-
tzen zenbateko eta orientazioaren araberakoa da. Haustura eredu
ezberdinak antzematen dira trakzioa jasaten duten ardatzek antze-
ko edo bestelako zuntz norabideak dituzten kasuetan, lehenengoan
zuntz lerrokatu gehien duen ardatzarekiko paraleloak diren haustura
planoak agertuz. Orientazioa antzekoa baldin bada ardatz bietan,
haustura planoak lagin kubikoaren diagonalean zehar sortzen dira.

– Ez dira esfortzu tangentzialen aurreko erresistentzia eta zuntzen no-
rabide edo zenbatekoaren arteko erlazio eztabaidaezinak lortu. Ha-
la ere, zehaztu den erresistentzia proposatutako erabileran agertuko
diren esfortzuak baino handiagoa da.

– Flexotrakzio entseguek hondar erresistentzia balio arras ezberdinak
ematen dituzte, aipatu diren egikaritze akatsak direla kausa. Hala
eta guztiz ere, gehiegizkoak ez diren zuntz zenbatekoekin portae-
ra mekaniko maila egokiak lortzen dira, behartutako orientazioari
esker. Hondar erresistentzia eta mozketa aurpegietan zenbatutako
zuntz kopurua edo induktantzia aldakuntzaren arteko erlazioak ezar-
tzen dira, lehenengo hondar erresistentziekiko doitasun onak ager-
tuz eta desbideratzea areagotuz ondorengoetan. Flexotrakzio entse-
guarekiko materialaren erantzuna eta lege eratzailea (EHE-08-ren
arabera) aurresateko metodologia ere ezartzen da, metodo magneti-
ko ez-suntsitzaileetan pilatutako emaitzetan oinarrituz, esponentzial
laukoitzaren itxuraz. Azken metodo hauen garapenak materialaren
propietate mekanikoak zehazteko bidea eman lezake egiturarengan
egindako entseguetan.
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Bosgarren zatiak, CFD metodoen bitartez egin den hormigoitze simula-
zioaren inguruan garatu den azterketa handinahietakoa hartzen du barnean.
7 Gaiean, sarrera datuak ezartzeko erabili den metodologia eta metodo ez-
suntsitzaileen emaitzekin egindako egiaztapena azaltzen dira.

• Propietate erreologikoak neurtzeko tresneria ezaren ondorioz eta aparailu
ezberdinen arteko emaitzen desadostasuna ikusirik, erabilitako software-
arentzako balio tarte onargarria ezartzeari ekiten zaio askiesgarriki, be-
netako isurpen entsegu eta simulazioen arteko erkatze bidez.

• Simulazioaren emaitzak, abiadura eremuak zuntzen orientazio angelue-
tan bihurtuz, metodo magnetikoaren bidez detektatu diren norabideekin
erkatzen dira antzekotasun nabarmena ohartuz.

• Horrez gain. simulazioan aurreikusten diren norabideetan oinarrituz, ma-
terialaren erantzun mekanikoa funtzio esponentzial laukoitz itxuraz au-
rresateko metodologia ezartzen da, egitura osoaren portaera aurretiaz
ezagutu, puntu ahulak antzeman eta hormigoitze prozedura egokienak
zehazteko dakarren interesarekin, adibidez, piezaren neurrien arabera
tutu bat baino gehiagorekin hormigoitzea, hormigoitzekoa den egitura-
elementuaren arabera tutua altxatzearen egokitasuna eta abar.

• 50o baino zuntzen makurdura angelu handiagoetarako hondar erresisten-
tzien murrizte nabarmena egiaztatzen da, zuntzen berrorientatzea behar-
ko litzatekeelarik trakzio esfortzu nagusien arabera lerrokatzeko.

Azkenik, seigarren zatian (8 Gaia), hormigoi armatu tradizional eta AZIHAT
bidez proposatu den euste andel zilindrikoaren diseinuaren artean ekonomia eta
ingurumen alderaketa egiten da.

• Materialei dagokien unitate kostuaren gehikuntza nabarmena da, zuntz
eta zementuarena batez ere, nahiz eta kuantitatiboki ez den horren han-
dia altzairu zenbateko osoaren murrizketa proposatzen delako eta giro
erasotzaileek berez, zementu eduki handia eskatzen baitute, dosifikazioa
are gehiago optimizatu daitekeelarik gainera.

• Emaitza osoa ere ez da gehiegi garestitu eskulan (armatzea, dardara-
tze, etab.) aurrezpena eta egikaritze epeen murrizketa gertatzen delako.
Hormigoitu beharreko piezen neurrien arabera, enkofratuaren garestitzea
gerta liteke materialaren ezaugarrien ondoriozko presio hidrostatikoa dela
eta.

• Ikerketa honek hala ere, egituraren jasangarritasun ekarpena neurtzeko
adierazle berriak ezartzen ditu, zementu eduki handiagoen ondoriozko
zigorrak beste alderdi batzuen hobekuntzarekin orekatzen direlarik, asko
arestian aipatutakoak dokumentu honetan zehar.

9.2 Ikerketa ildo berriak

Materialaren erabilera egokia egiaztatu denez, adibidez, aipatutako egitura-
ezaugarriak dituzten euste andel zilindrikoak eraikitzeko, hemendik aurrera
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beharrezkoa gertatzen da Doktore Tesi honen lantze eta idazketan zehar ara-
zoak sortu dituzten zenbait alderdi bultzatzea, baina egoera hasiberri honetan
ere material, prozedura eta erabilera guztiz egokiak direla frogatu delarik.

• Merkatuan eskuragarri dauden zuntz berrien ainguraketa mekanikoaren
hobekuntza aztertu beharra dago, mutur konformatuak era bikoitz eta
are hirukoitzean erakusten baitituzte, lan honetan aurkezten den antzeko
egoera batean hondar erresistentzia handiagoa eta apurketa mekanismoa
aldatzen ote den zehazteko, azken hau zuntzaren apurketa izanik irrista-
tzea beharrean, haren harikortasuna murriztuko lukeelarik.

• Laborategi mailan zehaztu diren dosifikazio teorikoak eskala-produkziora
estrapolatzeko metodologiak zehaztu behar dira, hornitutako materialen
aldaketen aurrean nola jokatu adierazten dutenak, eta are giro tenpera-
turarekin, era sistematikoan.

• Fabrikatzaileek kalibraketa ereduak ezartzea ezinbestekoa da, zuntzen
zenbateko eta orientazioa era fidagarri eta ez-suntsitzailean zehazteko
baliagarri izan daitezen.

• Metodo magnetikoen araberako portaera mekanikoaren aurreikuspen ego-
kia ikusirik, teknika honek garatua izan behar du obrako kalitate kontrol
gisa inplementatzeko, egitura berarengan eta tresneria eramangarriare-
kin, aipatu diren ereduak erabiliz.

• Interesgarria da Bartzelona entseguan sakontzea, Brasildar entseguaren
ordezko gisa materialaren trakzio erresistentzia zehazteko eta flexotrakzio
entseguarena hondar erresistentziak balioesteko. Gaur egun, zuntz zen-
bateko eta orientazio eta entsegu horren bidez neurtutako materialaren
zailtasun gehikuntzaren arteko erlazioa aztertzen gabiltza.

• Egikaritze ondoko kalitate kontrol guztiez gain, lehentasuna, elementu
handien azterketa egin nahi baldin bada eta horrek dakarren kostua dela
eta, zuntzen antolaketa eta orientazioa aurretiaz zehazteko egokiak di-
ren metodo konputazionalen garapenak behar luke. Jariakin homogeneo
bidezko simulazioak eite geometriko eta isurketa prozedura ezberdinekin
erabili behar dira, paraleloki, simulazio konplexuagoen gaitasuna azter-
tu behar delarik, partikula lagrangiarren bidez zuntzak eurak ordezka
daitezkeelarik eta norabideez gain, banaketaren informazioa eskuratzeko.
Honek AZIHAT-aren erabilerarako materialaren propietate erreologikoen
balioen mugatzea (autotrinkotasun motak) ekar lezake.

Doktore Tesi honetan azaldutakoa ikusirik, zentsuzkoa dirudi laborategi
fasea gainditu behar dela baieztatzea, materialak erabilera ugarira egokitze-
ko ahalmena duela frogatu baita, eta egitura mailako azterketari ekin neurri
handiagoko elementuetan, zenbait prozedura ezarri behar direlarik oraindik,
bere gehienezko erresistentzia ahalmenaz segurtasun osoz baliatzeko. Fase ho-
nek proiektugileari, teknologiaren ziurtasuna eta konprobaketa tresnak emango
dizkion arau edo instrukzioaren idazketarekin amaitu behar luke, material eta
teknologiaren erabilerari zaion uzkurtasuna gainditzeko, Doktore Tesi honen
ekarpenekin eta artearen egoeran aurreratzen eta azaltzen diren oinarriekin,
bidea ireki baita.
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ERANSKINAA
Pultsu ultrasonikoen

abiadura

A.1 Neurketa osoa

Hurrengo tauletan, pultsu ultrasonikoen metodoaren bidez egin diren neur-
keta guztiz azaltzen dira. Dokumentuan zehar aipatu izan den bezala, balioak
oso ezberdinak dira eta ez datoz bat gainontzeko metodoen, suntsitzaile zein
ez-suntsitzaile, bidez lortu diren emaitzekin. Haztagailuen kokapen-puntuak
zehazteko horman bertan marraztutako sarearen zenbakiak A.1 Irudian ikus
daiteke.

Hala ere azpimarratu beharra dago, ez dela pultsuen abiadura zehazteko
arauan ezartzen den prozedura jarraitu, A.2 Irudian azaltzen den bezala, 68-69
laukien puntuen arteko neurketek denbora laburragoak agertu arren, lerroa-
ren malda handiagoa da eta dagokion abiadura 71-72 puntuen artekoa baino
txikiagoa.

A.1 eta A.2 Taulek, pultsu ultrasonikoen neurketaren datu guztiak biltzen
dituzte eta abiadurak, ibilitako tarte eta behar izan den denboraren arteko
zatiketa soil gisa kalkulatzen dira, arauaren prozeduraren arabera lortuko li-
ratekeenekiko oso bestelakoak kasu askotan. Dagokion laukiaren zenbakia eta
gutxi gora behera kokapen horietatik erauzi diren laginen zenbakiak ere azal-

1 e 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1e 13 14 15 16 17 18 19 e0

e1 ee e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 30 31 3e 33 34 35 36 37 38 39 40

41 4e 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5e 53 54 55 56 57 58 59 60

61 6e 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7e 73 74 75 76 77 78 79 80

81 8e 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9e 93 94 95 96 97 98 99 100

101 10e 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11e 113 114 115 116 117 118 119 1e0

1e1 1ee 1e3 1e4 1e5 1e6 1e7 1e8 1e9 130 131 13e 133 134 135 136 137 138 139 140

141 14e 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15e 153 154 155 156 157 158 159 160

161 16e 163 164 165 166 167 168 169 170 171 17e 173 174 175 176 177 178 179 180

181 18e 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19e 193 194 195 196 197 198 199 e00

(a) Neurketa horizontalak

1 e 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1e 13 14 15 16 17 18 19 e0

e1 ee e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 30 31 3e 33 34 35 36 37 38 39 40

41 4e 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5e 53 54 55 56 57 58 59 60

61 6e 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7e 73 74 75 76 77 78 79 80

81 8e 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9e 93 94 95 96 97 98 99 100

101 10e 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11e 113 114 115 116 117 118 119 1e0

1e1 1ee 1e3 1e4 1e5 1e6 1e7 1e8 1e9 130 131 13e 133 134 135 136 137 138 139 140

141 14e 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15e 153 154 155 156 157 158 159 160

161 16e 163 164 165 166 167 168 169 170 171 17e 173 174 175 176 177 178 179 180

181 18e 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19e 193 194 195 196 197 198 199 e00

(b) Neurketa bertikalak

A.1 Irudia: Sare eta egindako neurketen irudikapena.
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A.2 Irudia: Egin diren neurketetara hoberen egokitzen diren erregresio lerroak.

tzen dira.

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

1 2

1 82,7 250 3,02
2 97,2 300 3,09

2-3 3 108,4 350 3,23
21-22 4 85,2 250 2,93

5 96,7 300 3,10
6 108,6 350 3,22

4 5

1 84,4 250 2,96
2 95,7 300 3,13

4 3 92,4 350 3,79
23 4 82,3 250 3,04

5 74,0 300 4,05
6 85,4 350 4,10

5 6

1 64,7 250 3,86
2 90,7 300 3,31

4-5 3 87,2 350 4,01
23-24 4 64,6 250 3,87

5 78,2 300 3,84
6 85,7 350 4,08

6 7

1 101,5 250 2,46
2 78,0 300 3,85

5 3 108,7 350 3,22
24 4 105,2 250 2,38

5 94,1 300 3,19
6 105,4 350 3,32

7 8

1 71,2 250 3,51
2 79,2 300 3,79

5-6 3 89,7 350 3,90
24-25 4 67,7 250 3,69

Hurrengo orrialdean jarraitzen du
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Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)
5 75,7 300 3,96
6 97,5 350 3,59

61 62

1 84,4 250 2,96
2 76,7 300 3,91

116-117 3 103,6 350 3,38
135-136 4 84,2 250 2,97

5 99,4 300 3,02
6 110,4 350 3,17

62 63

1 94,7 250 2,64
2 142,7 300 2,10

117 3 111,2 350 3,15
136 4 99,9 250 2,50

5 115,6 300 2,60
6 152,1 350 2,30

63 64

1 71,2 250 3,51
2 83,6 300 3,59

117-118 3 103,6 350 3,38
136-137 4 66,0 250 3,79

5 100,1 300 3,00
6 110,2 350 3,18

64 65

1 61,6 250 4,06
2 78,0 300 3,85

118 3 95,5 350 3,66
137 4 84,0 250 2,98

5 101,2 300 2,96
6 108,8 350 3,22

65 66

1 81,2 250 3,08
2 79,7 300 3,76

118-119 3 85,2 350 4,11
137-138 4 70,3 250 3,56

5 92,2 300 3,25
6 112,7 350 3,11

66 67

1 71,7 250 3,49
2 82,8 300 3,62

119 3 97,7 350 3,58
138 4 72,8 250 3,43

5 86,3 300 3,48
6 108,2 350 3,23

67 68

1 81,2 250 3,08
2 90,2 300 3,33

119-120 3 106,5 350 3,29
138-139 4 83,3 250 3,00

5 74,2 300 4,04
6 105,6 350 3,31

68 69

1 84,5 250 2,96
2 96,6 300 3,11

121-122 3 106,8 350 3,28
140-141 4 67,8 250 3,69

5 83,6 300 3,59

Hurrengo orrialdean jarraitzen du
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Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)
6 108,7 350 3,22

69 70

1 82,1 250 3,05
2 108,7 300 2,76

122 3 109,5 350 3,20
141 4 83,2 250 3,00

5 124,8 300 2,40
6 110,8 350 3,16

70 71

1 95,2 250 2,63
2 146,8 300 2,04

122-123 3 148,6 350 2,36
141-142 4 117,4 250 2,13

5 142,2 300 2,11
6 150,1 350 2,33

71 72

1 115,2 250 2,17
2 147,6 300 2,03

124-125 3 107,4 350 3,26
143-144 4 105,1 250 2,38

5 136,6 300 2,20
6 148,2 350 2,36

72 73

1 127,7 250 1,96
2 150,2 300 2,00

125 3 172,7 350 2,03
144 4 130,5 250 1,92

5 155,4 300 1,93
6 174,4 350 2,01

73 74

1 84,4 250 2,96
2 98,4 300 3,05

125-126 3 110,5 350 3,17
144-145 4 86,0 250 2,91

5 98,5 300 3,05
6 107,7 350 3,25

74 75

1 83,2 250 3,00
2 151,3 300 1,98

127-128 3 108,2 350 3,23
146-147 4 100,1 250 2,50

5 152,1 300 1,97
6 108,6 350 3,22

75 76

1 130,2 250 1,92
2 150,7 300 1,99

129-130 3 173,2 350 2,02
148-149 4 130,7 250 1,91

5 152,2 300 1,97
6 172,7 350 2,03

76 77

1 86,9 250 2,88
2 83,7 300 3,58

130 3 110,0 350 3,18
149 4 105,4 250 2,37

5 101,4 300 2,96
6 114,2 350 3,06

77 78

1 111,2 250 2,25

Hurrengo orrialdean jarraitzen du
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Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

2 100,6 300 2,98
130-131 3 115,3 350 3,04
149-150 4 77,9 250 3,21

5 90,1 300 3,33
6 114,3 350 3,06

78 79

1 86,7 250 2,88
2 101,2 300 2,96

131 3 111,7 350 3,13
150 4 88,9 250 2,81

5 105,7 300 2,84
6 114,3 350 3,06

79 80

1 118,3 250 2,11
2 137,4 300 2,18

131-132 3 163,6 350 2,14
150-151 4 87,5 250 2,86

5 143,1 300 2,10
6 154,5 350 2,27

101 102

1 64,1 250 3,90
2 71,1 300 4,22

192-193 3 83,1 350 4,21
211-212 4 64,4 250 3,88

5 81,1 300 3,70
6 106,2 350 3,30

102 103

1 63,0 250 3,97
2 78,7 300 3,81

193 3 86,2 350 4,06
212 4 64,5 250 3,88

5 84,7 300 3,54
6 91,9 350 3,81

103 104

1 65,0 250 3.85
2 73,5 300 4,08

193-194 3 84,4 350 4,15
212-213 4 67,5 250 3,70

5 78,2 300 3,84
6 80,2 350 4,36

104 105

1 62,8 250 3,98
2 73,1 300 4,10

194 3 151,4 350 2,31
213 4 65,2 250 3,83

5 76,4 300 3,93
6 89,0 350 3,93

105 106

1 72,7 250 3.44
2 85,0 300 3,53

194-195 3 83,2 350 4,21
213-214 4 64,0 250 3,91

5 77,0 300 3,90
6 87,1 350 4,02

106 107

1 63,2 250 3,96
2 73,2 300 4,10

195 3 89,1 350 3,93

Hurrengo orrialdean jarraitzen du
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Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

214 4 64,2 250 3,89
5 78,6 300 3,82
6 87,3 350 4,01

107 108

1 68,2 250 3,67
2 72,2 300 4,16

195-196 3 86,6 350 4,04
214-215 4 68,3 250 3,66

5 76,2 300 3,94
6 83,7 350 4,18

108 109

1 61,2 250 4,08
2 74,7 300 4,02

197-198 3 102,2 350 3,42
216-217 4 64,8 250 3,86

5 75,1 300 3,99
6 82,8 350 4,23

109 110

1 64,7 250 3,86
2 72,2 300 4,16

198 3 89,5 350 3,91
217 4 64,2 250 3,89

5 73,6 300 4,08
6 83,5 350 4,19

110 111

1 64,7 250 3,86
2 71,6 300 4,19

198-199 3 82,4 350 4,25
217-218 4 61,7 250 4,05

5 77,7 300 3,86
6 82,7 350 4,23

111 112

1 64,7 250 3.86
2 75,2 300 3,99

200-201 3 83,5 350 4,19
219-220 4 61,0 250 4,10

5 72,0 300 4,17
6 82,2 350 4,26

112 113

1 84,4 250 2,96
2 83,5 300 3,59

201 3 81,7 350 4,28
220 4 79,7 250 3,14

5 66,2 300 4,53
6 83,2 350 4,21

113 114

1 102,2 250 2.45
2 71,7 300 4,18

201-202 3 85,2 350 4,11
220-221 4 72,1 250 3,47

5 72,5 300 4,14
6 87,7 350 3,99

114 115

1 81,7 250 3,06
2 95,3 300 3,15

203-204 3 150,0 350 2,33
222-223 4 81,2 250 3,08

5 73,2 300 4,10

Hurrengo orrialdean jarraitzen du
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Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

6 89,5 350 3,91

115 116

1 66,2 250 3.78
2 75,2 300 3,99

205-206 3 106,1 350 3,30
224-225 4 73,3 250 3,41

5 77,4 300 3,88
6 105,0 350 3,33

116 117

1 65,0 250 3,85
2 92,3 300 3,25

206 3 103,3 350 3,39
225 4 81,3 250 3,08

5 93,6 300 3,21
6 102,6 350 3,41

117 118

1 79,8 250 3,13
2 94,5 300 3,17

206-207 3 103,4 350 3,38
225-226 4 69,9 250 3,58

5 93,8 300 3,20
6 96,2 350 3,64

118 119

1 64,3 250 3,89
2 97,0 300 3,09

207 3 95,2 350 3,68
226 4 73,2 250 3,42

5 94,4 300 3,18
6 95,6 350 3,66

119 120

1 69,3 250 3,61
2 83,2 300 3,61

207-208 3 146,3 350 2,39
226-227 4 78,6 250 3,18

5 80,7 300 3,72
6 124,2 350 2,82

161 162

1 63,3 250 3,95
2 72,7 300 4,13

306-307 3 84,4 350 4,15
325-326 4 66,1 250 3,78

5 75,2 300 3,99
6 100,3 350 3,49

162 163

1 71,5 250 3,50
2 79,7 300 3,76

307 3 86,8 350 4,03
326 4 60,3 250 4,15

5 74,4 300 4,03
6 85,7 350 4,08

163 164

1 68,2 250 3,67
2 74,1 300 4,05

307-308 3 85,2 350 4,11
326-327 4 63,9 250 3,91

5 75,6 300 3,97
6 85,3 350 4,10

164 165

1 61,2 250 4,08
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220 A. Eranskina Pultsu ultrasonikoen abiadura

Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

2 71,6 300 4,19
308 3 82,1 350 4,26
327 4 62,7 250 3,99

5 70,0 300 4,29
6 81,8 350 4,28

165 166

1 60,7 250 4,12
2 69,9 300 4,29

308-309 3 81,2 350 4,31
327-328 4 60,3 250 4,15

5 70,4 300 4,26
6 82,2 350 4,26

166 167

1 60,8 250 4,11
2 72,2 300 4,16

309 3 81,2 350 4,31
328 4 62,0 250 4,03

5 71,9 300 4,17
6 83,3 350 4,20

167 168

1 61,7 250 4,05
2 69,3 300 4,33

309-310 3 82,3 350 4,25
328-329 4 59,4 250 4,21

5 70,7 300 4,24
6 81,5 350 4,29

168 169

1 59,6 250 4,19
2 74,3 300 4,04

311-312 3 105,7 350 3,31
330-331 4 66,0 250 3,79

5 75,2 300 3,99
6 106,2 350 3,30

169 170

1 60,7 250 4,12
2 69,2 300 4,34

312 3 81,3 350 4,31
331 4 61,4 250 4,07

5 70,7 300 4,24
6 85,4 350 4,10

170 171

1 84,2 250 2,97
2 83,7 300 3,58

312-313 3 96,9 350 3,61
331-332 4 73,6 250 3,40

5 84,2 300 3,56
6 108,7 350 3,22

171 172

1 69,8 250 3.58
2 71,2 300 4,21

314-315 3 82,6 350 4,24
333-334 4 60,4 250 4,14

5 70,8 300 4,24
6 82,1 350 4,26

172 173

1 83,6 250 2,99
2 74,4 300 4,03

315 3 112,2 350 3,12
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A.1. Neurketa osoa 221

Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

334 4 84,2 250 2,97
5 74,7 300 4,02
6 111,2 350 3,15

173 174

1 79,7 250 3,14
2 87,1 300 3,44

315-316 3 90,2 350 3,88
334-335 4 83,6 250 2,99

5 72,9 300 4,12
6 91,9 350 3,81

174 175

1 70,4 250 3,55
2 93,4 300 3,21

317-318 3 105,6 350 3,31
336-337 4 70,2 250 3,56

5 93,4 300 3,21
6 103,8 350 3,37

175 176

1 83,4 250 3,00
2 92,7 300 3,24

319-320 3 108,2 350 3,23
338-339 4 83,2 250 3,00

5 96,2 300 3,12
6 110,9 350 3,16

176 177

1 80,9 250 3,09
2 94,6 300 3,17

320 3 106,5 350 3,29
339 4 65,6 250 3,81

5 90,5 300 3,31
6 125,1 350 2,80

177 178

1 81,5 250 3,07
2 93,7 300 3,20

320-321 3 150,7 350 2,32
339-340 4 83,4 250 3,00

5 93,5 300 3,21
6 149,8 350 2,34

178 179

1 78,5 250 3,18
2 147,5 300 2,03

321 3 108,8 350 3,22
340 4 77,7 250 3,22

5 99,1 300 3,03
6 110,1 350 3,18

179 180

1 101,3 250 2,47
2 88,1 300 3,41

321-322 3 140,5 350 2,49
340-341 4 91,3 250 2,74

5 88,0 300 3,41
6 119,7 350 2,92

181 182

1 250 N/A
2 0,0 300 N/A

344-345 3 140,2 350 2,50
363-364 4 250 N/A

5 90,2 300 3,33

Hurrengo orrialdean jarraitzen du



222 A. Eranskina Pultsu ultrasonikoen abiadura

Taula A.1 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

6 104,2 350 3,36

182 183

1 0,0 250 N/A
2 0,0 300 N/A

345 3 166,3 350 2,10
364 4 0,0 250 N/A

5 0,0 300 N/A
6 164,7 350 2,13

183 184

1 127,2 250 1,97
2 132,1 300 2,27

345-346 3 163,7 350 2,14
364-365 4 126,2 250 1,98

5 92,2 300 3,25
6 145,2 350 2,41

184 185

1 106,6 250 2,35
2 128,6 300 2,33

346 3 0,0 350 N/A
365 4 250 N/A

5 300 N/A
6 350 N/A

A.1 Taula: Pultsu ultrasonikoen entseguaren emaitza guztiak (norabide hori-
zontala).

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

22-41 2 22

1 83,7 250 2,99
2 144,0 300 2,08
3 170,2 350 2,06
4 124,9 250 2,00
5 113,2 300 2,65
6 174,2 350 2,01

60-79 22 42

1 87,2 250 2,87
2 150,7 300 1,99
3 108,5 350 3,23
4 104,2 250 2,40
5 104,6 300 2,87
6 149,3 350 2,34

98-117 42 62

1 116,3 250 2,15
2 147,0 300 2,04
3 179,3 350 1,95
4 94,7 250 2,64
5 144,6 300 2,07
6 173,7 350 2,01

136-155 62 82

1 79,5 250 3.14
2 89,3 300 3,36
3 145,6 350 2,40
4 114,1 250 2,19
5 96,7 300 3,10
6 110,4 350 3,17

Hurrengo orrialdean jarraitzen du



A.1. Neurketa osoa 223

Taula A.2 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

174-193 82 102

1 83,7 250 2,99
2 100,2 300 2,99
3 119,5 350 2,93
4 88,1 250 2,84
5 101,0 300 2,97
6 117,7 350 2,97

212-231 102 122

1 65,7 250 3,81
2 86,6 300 3,46
3 108,6 350 3,22
4 84,0 250 2,98
5 90,9 300 3,30
6 109,6 350 3,19

250-269 122 142

1 107,3 250 2,33
2 97,8 300 3,07
3 114,5 350 3,06
4 69,0 250 3,62
5 97,5 300 3,08
6 110,6 350 3,16

288-307 142 162

1 74,7 250 3,35
2 83,5 300 3,59
3 109,2 350 3,21
4 65,4 250 3,82
5 80,8 300 3,71
6 106,2 350 3,30

326-345 162 182

1 60,7 250 4,12
2 131,1 300 2,29
3 104,4 350 3,35
4 58,2 250 4,30
5 108,1 300 2,78
6 97,6 350 3,59

8 28

1 74,5 250 3,36
2 74,6 300 4,02

25-44 3 83,8 350 4,18
26-45 4 80,6 250 3,10

5 78,9 300 3,80
6 86,1 350 4,07

28 48

1 77,5 250 3,23
2 81,7 300 3,67

63-82 3 91,2 350 3,84
64-83 4 70,2 250 3,56

5 80,7 300 3,72
6 81,7 350 4,28

48 68

1 62,2 250 4,02
2 73,4 300 4,09

101-120 3 81,2 350 4,31
102-121 4 61,7 250 4,05

5 72,3 300 4,15
6 82,7 350 4,23

68 88

1 64,4 250 3,88
2 76,5 300 3,92
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224 A. Eranskina Pultsu ultrasonikoen abiadura

Taula A.2 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

139-158 3 82,6 350 4,24
140-159 4 67,0 250 3,73

5 75,2 300 3,99
6 350 N/A

88 108

1 69,7 250 3,59
2 74,0 300 4,05

177-196 3 89,8 350 3,90
178-197 4 82,2 250 3,04

5 74,3 300 4,04
6 81,3 350 4,31

108 128

1 67,7 250 3,69
2 73,2 300 4,10

215-234 3 81,5 350 4,29
216-235 4 63,5 250 3,94

5 66,4 300 4,52
6 86,6 350 4,04

128 148

1 66,1 250 3,78
2 73,3 300 4,09

253-272 3 82,7 350 4,23
254-273 4 64,4 250 3,88

5 74,4 300 4,03
6 84,2 350 4,16

148 168

1 62,7 250 3,99
2 88,6 300 3,39

291-310 3 104,2 350 3,36
292-311 4 61,2 250 4,08

5 80,7 300 3,72
6 92,4 350 3,79

168 188

1 61,5 250 4,07
2 75,8 300 3,96

329-348 3 91,3 350 3,83
330-349 4 68,7 250 3,64

5 78,9 300 3,80
6 92,2 350 3,80

11 31

1 134,5 250 1,86
2 155,3 300 1,93

28-47 3 184,2 350 1,90
29-48 4 132,9 250 1,88

5 138,4 300 2,17
6 176,3 350 1,99

31 51

1 114,3 250 2,19
2 130,8 300 2,29

66-85 3 106,7 350 3,28
67-86 4 99,6 250 2,51

5 104,5 300 2,87
6 120,6 350 2,90

51 71

1 102,0 250 2,45
2 133,3 300 2,25

104-123 3 170,9 350 2,05
105-124 4 112,0 250 2,23
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A.1. Neurketa osoa 225

Taula A.2 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)

5 137,2 300 2,19
6 148,2 350 2,36

71 91

1 111,1 250 2,25
2 125,2 300 2,40

142-161 3 139,7 350 2,51
143-162 4 108,6 250 2,30

5 111,7 300 2,69
6 152,3 350 2,30

91 111

1 116,9 250 2,14
2 112,0 300 2,68

180-199 3 160,4 350 2,18
181-200 4 122,2 250 2,05

5 116,5 300 2,58
6 114,5 350 3,06

111 131

1 94,2 250 2,65
2 114,3 300 2,62

218-237 3 114,3 350 3,06
219-238 4 74,9 250 3,34

5 99,9 300 3,00
6 114,4 350 3,06

131 151

1 84,2 250 2,97
2 124,1 300 2,42

256-275 3 110,6 350 3,16
257-276 4 93,2 250 2,68

5 143,9 300 2,08
6 111,9 350 3,13

151 171

1 119,9 250 2,09
2 98,2 300 3,05

294-313 3 150,2 350 2,33
295-314 4 116,8 250 2,14

5 150,0 300 2,00
6 104,2 350 3,36

171 191

1 82,6 250 3,03
2 136,2 300 2,20

332-351 3 103,1 350 3,39
333-352 4 82,7 250 3,02

5 131,2 300 2,29
6 106,3 350 3,29

35-54 16 36

1 129,3 250 1,93
2 153,7 300 1,95
3 152,5 350 2,30
4 123,2 250 2,03
5 142,1 300 2,11
6 114,5 350 3,06

73-92 36 56

1 133,5 250 1,87
2 113,9 300 2,63
3 170,9 350 2,05
4 132,1 250 1,89
5 99,8 300 3,01

Hurrengo orrialdean jarraitzen du



226 A. Eranskina Pultsu ultrasonikoen abiadura

Taula A.2 – aurreko orrialdetik dator

Laginak Laukiak Neurketa
Denbora Luzera Abiadura

(µs) (mm) (km/s)
6 171,4 350 2,04

111-130 56 76

1 100,2 250 2,50
2 121,3 300 2,47
3 149,7 350 2,34
4 66,7 250 3,75
5 82,2 300 3,65
6 103,7 350 3,38

149-168 76 96

1 105,8 250 2,36
2 97,5 300 3,08
3 163,8 350 2,14
4 106,2 250 2,35
5 98,4 300 3,05
6 112,1 350 3,12

187-206 96 116

1 87,2 250 2,87
2 105,7 300 2,84
3 127,7 350 2,74
4 81,7 250 3,06
5 121,2 300 2,48
6 111,6 350 3,14

225-244 116 136

1 131,2 250 1,91
2 148,2 300 2,02
3 192,5 350 1,82
4 120,3 250 2,08
5 147,4 300 2,04
6 171,7 350 2,04

263-282 136 156

1 127,3 250 1,96
2 161,2 300 1,86
3 206,7 350 1,69
4 139,2 250 1,80
5 162,0 300 1,85
6 204,6 350 1,71

301-320 156 176

1 122,3 250 2,04
2 154,8 300 1,94
3 180,2 350 1,94
4 120,2 250 2,08
5 151,7 300 1,98
6 175,3 350 2,00

339-358 176 196

1 106,4 250 2,35
2 138,9 300 2,16
3 176,9 350 1,98
4 116,1 250 2,15
5 150,2 300 2,00
6 173,3 350 2,02

A.2 Taula: Pultsu ultrasonikoen entseguaren emaitza guztiak (norabide ber-
tikala).



ERANSKINAB
Metodo magnetikoa

B.1 Metodo magnetikoaren emaitza osoak

Atal honetan, laginengan egin diren neurketak biltzen dira, kubikoak nahiz
prismatikoak izan. 5.4 Atalean aipatu den legez, lagin kubikoetan hiru neurketa
burutu dira, ardatz nagusi bakoitzeko bana; lagin prismatikoetan, X ardatz edo
luzetarako norabidean soilik neurtu daitekeelarik, hura osatzen duten laurden
bakoitzean.

Ondoren, hainbat neurketa errepikatu egin dira lagin kubikoengan tresneria
eta haril ezberdinekin, balioen arteko erlazioa erkatuz azterketa parametroen
aldakuntzaren arabera. Nabarmendu beharra dago, ezin izan direla hurrenez
hurrengo neurketak probeta guztietan egin, haietako zenbait entsegu suntsitzai-
leetan erabili baitira eta, hortaz, ondorengo neurketetarako baliaezinak gertatu
dira.
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228 B. Eranskina Metodo magnetikoa
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Lagin prismatikoak aldiz, bi fasetan neurtu dira, erdiz erdi 1. eta 3. hari-
lak erabiliz. Lagin prismatiko guztien luzeraren laurden bakoitzean egin diren
neurketak laburbiltzen ditu B.2 Taulak, 1. harilaz zein 3. harilarekin egin,
balio guztiak eskala berdinera eraldatuz (1. harila).

Batera, zenbait lagin prismatiko moztuak izan dira eta berriro neurtuak
kubikoak bailiran, neurketen baldintzak berriz, aldatuz. Tarte bakoitzeko zun-
tzen norabideaz gain, zuntzen dentsitatea doi-doi zehatz daiteke horrela, alboko
tarteen eragin edo gehikuntza erantsia aintzat hartu gabe. Neurketa hauek 2.
harilarekin burutu dira, mozketa aurreko balioekin erlazionatuz.

Halaber, lagin laurden bereizien neurketak, proposatzen den ebazpide ma-
trizialarekin erka litezke, zuntzen zenbatekoa jatorrizko laginean egindako neur-
keten bitartez jotzeko.

Kasu honetan eta egin diren neurketa guztientzako, 1. Harilaren arabera
lortu diren induktantzia aldakuntza neurketak hartu dira erreferentzi eskala
gisa.
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ERANSKINAC
Flexotrakzio entseguak

C.1 Emaitza eta diagramak

Eranskin honetan, 6.6 Atalean deskribatu den bezala, entseguetan erabili
diren lagin prismatiko guztien emaitzak azaltzen dira. Entsegu mota honen
ohiko dispertsioaz gain, emaitzek elkarren oso ezberdinak ematen dute. Ala-
baina, lagin bakoitzean hauteman diren zuntz dentsitate alde arinak eta zuntz
norabide ezberdinak masaren mugimendua dela eta, laginen azterketa puntua-
laz gain, uniformeak ez diren erresistentzia balioak dakartzala nabarmendu
beharra dago.

Entsegu mota honentzako, lagin fabrikazioari buruz araudiak ezartzen di-
tuen neurriekiko alde arinak dituzte horma moztetik erauzi diren laginek. Moz-
ketari ekiteko erabili den diamante diskoak kentzen duen hormigoi lodiera txi-
kia, luzera eta altuerari dagokionez batetik, eta enkofratuaren kokapen okerrak,
hormaren altueran zehar, lodieran kausatu duen aldakortasuna bestetik, horren
arrazoiak dira, ondorioz neurri ezberdinetako laginak lortuz.

Entseguaren ezarpenak 500 mm-ko tartea zehazten du berme puntuen ar-
tean eta 25 mm-ko hozka sakonera. Laginen luzera ezberdintasunek ez dute
eragin handiegirik ikerketa honetan, bermeen arteko tartea konstantea baita
kasu guztientzako, piezen hegalak arinki aldatuz. Era berean, hozkaren sako-
nera ezberdina izan da lagin bakoitzean, 125 mm-ko altuera konstantea izan de-
zaten guztiek ahuldutako ebakiduran, deformazioak bertan neurtuko direlarik.
Ebakidura erresistentea eta laginaren apurketa gertatuko den plano teorikoak,
hortaz, antzeko ezaugarri geometrikoak ditu. Laginaren zabalera da bateratu
ez den aldagai bakarra, kontutan hartuko delarik askotariko tentsioak (propor-
tzionaltasun muga eta hondar-erresistentziak) zehazteko, aldaketa esangarririk
eragingo ez duten arren.
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C.1. Emaitza eta diagramak 239
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C.1. Emaitza eta diagramak 241
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C.1. Emaitza eta diagramak 243
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C.1. Emaitza eta diagramak 245
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C.1. Emaitza eta diagramak 249
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C.1. Emaitza eta diagramak 251
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C.1. Emaitza eta diagramak 255
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C.1. Emaitza eta diagramak 257
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C.1. Emaitza eta diagramak 259
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C.1. Emaitza eta diagramak 261
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C.1. Emaitza eta diagramak 263
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C.1. Emaitza eta diagramak 265
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C.1. Emaitza eta diagramak 267
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C.1. Emaitza eta diagramak 271
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C.1. Emaitza eta diagramak 279
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C.1. Emaitza eta diagramak 285
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C.1. Emaitza eta diagramak 287
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C.1. Emaitza eta diagramak 289
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C.1. Emaitza eta diagramak 291
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C.1. Emaitza eta diagramak 293
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(a) Laginaren kokapena (b) Laginaren irudia
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(a) Laginaren kokapena (b) Laginaren irudia
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(a) Laginaren kokapena (b) Laginaren irudia
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(a) Laginaren kokapena (b) Laginaren irudia

Lagin zbk. Luzera Zabalera Altuera Zuntz kopurua

369

(mm) (mm) (mm) haustura planoan
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C.1. Emaitza eta diagramak 301
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Lagin zbk. Luzera Zabalera Altuera Zuntz kopurua

372

(mm) (mm) (mm) haustura planoan
599 150 148 155

L0/15 L15/30 L30/45 L45/60

(H) (H) (H) (H)

2.038 2.218 2.249 1.890

FL F1 F2 F3 F4 αpre αpost(KN) (KN) (KN) (KN) (KN)

16.19 21.87 29.65 27.11 22.80 1.001 100

fct,fl fR,1 fR,2 fR,3 fR,4 αpre αpost(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

5.18 7.00 9.49 8.68 7.62 100 10

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CMOD (mm)

P
 (

K
N

)

(a) P-CMOD

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Elongazioa (‰)

T
e

n
ts

io
a

 (
M

P
a

)

(b) σ − ǫ

Oharrak:
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(a) Laginaren kokapena (b) Laginaren irudia
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C.1. Emaitza eta diagramak 303
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(a) Laginaren kokapena (b) Laginaren irudia

Lagin zbk. Luzera Zabalera Altuera Zuntz kopurua
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(mm) (mm) (mm) haustura planoan
146 65

L0/15 L15/30 L30/45 L45/60

(H) (H) (H) (H)

N/A N/A N/A N/A

FL F1 F2 F3 F4 αpre αpost(KN) (KN) (KN) (KN) (KN)

15.11 17.61 19.33 16.74 15.20 N/A N/A

fct,fl fR,1 fR,2 fR,3 fR,4 αpre αpost(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

4.97 5.79 6.36 5.50 5.00 N/A N/A

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

5

10

15

20

25

CMOD (mm)

P
 (

K
N

)

(a) P-CMOD

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Elongazioa (‰)

T
e

n
ts

io
a

 (
M

P
a

)

(b) σ − ǫ

Oharrak:





ERANSKINAD
Simulazio konputazionalak

D.1 BML biskometroarekiko alderaketa

7.2.1 Ataleko 7.5a eta 7.5b Irudietan azaltzen diren grafikoak, D.1 Taulan
biltzen diren balioei dagozkie. Zenbait erlazio alde batera utzi dira, tentsio
mugaren balio nuluek (edo baxuek) errealitatearekin bat ez datorren dispertsio
altua dakartzatelako.
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306 D. Eranskina Simulazio konputazionalak

τ µ Df T50 τ̃0 µ̃
(Pa) (Pa·s) (mm) (s) (·10−3) (·10−3)

19 24 635 1 9 5

14 33 695 1,7 7 19

12 26 713 1 7 5

15 31 655 1 8 5

31 41 570 2 10 20

11 20 740 1 6 6

12 30 665 1 8 6

19 32 660 1,3 8 11

28 41 585 1,3 10 9

29 37 558 1,5 10 11

0 69 590 2,1 9 22

3 48 665 1,7 7 17

4 60 635 2,5 6 33

35 48 560 2,1 10 22

5 55 640 1,7 8 17

0 85 640 3,4 0 64

26 63 580 2,8 8 35

26 61 602 1,2 9 8

17 60 635 2,3 7 28

11 71 662 1,8 7 19

26 71 590 2,7 8 33

21 60 615 3 4 46

21 66 600 2 9 21

0 79 685 2,3 5 32

13 69 715 2 5 27

10 83 683 2,6 3 41

17 45 660 2 7 24

12 67 575 3,3 0 61

0 76 750 1,4 6 13

0 128 640 3,3 0 61

0 107 700 2,3 4 33

7 88 675 2,6 2 44

26 93 535 4,1 0 80

0 80 680 3,2 0 60

28 51 610 1,7 9 16

59 13 605 0,7 9 0

35 14 650 1 8 5

42 38 580 2 10 20

35 46 595 1,9 9 19

21 44 620 1,6 9 15

D.1 Taula: Gerris eta BML biskometroaren arteko emaitzen alderaketa.
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E Luzetarako elastikotasun modulua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [MPa]
FL Proportzionaltasun mugari dagokion karga . . . . . . . . . . . . . . [KN]
F1 ω = 0.5 mm-ri dagokion karga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [KN]
F2 ω = 1.5 mm-ri dagokion karga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [KN]
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F4 ω = 3.5 mm-ri dagokion karga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [KN]
H Andelaren altuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m]
IIγ Deformazio tentsorearen bigarren inbariantea . . . . . . . . . . . . [s−2]
Ics Luzera kritikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
K Tinkotasun faktorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa·sn]
Ki Adierazle bakoitzaren (i=1→8) parametro adierazgarria . [KN]
L Induktantzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [H]
P Karga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [KN]
Pi Adierazle bakoitzaren (i=1→8) funtzio-balioa . . . . . . . . . . . . [KN]
Pmáx Gehienezko karga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [KN]
Ppre Pitzadura aurreko erreferentzia puntuaren karga . . . . . . . . . [KN]
Ppost Pitzadura ondoko erreferentzia puntuaren karga . . . . . . . . . [KN]
R Andelaren erradioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m]
R2 Determinazio-koefizientea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
Tδ=1 1 mm-ko desplazamenduari dagokion zailtasuna . . . . . . . . . [N·m]
Tδ=2 2 mm-ko desplazamenduari dagokion zailtasuna . . . . . . . . . [N·m]
Tδ=3 3 mm-ko desplazamenduari dagokion zailtasuna . . . . . . . . . [N·m]
Tδ=4 4 mm-ko desplazamenduari dagokion zailtasuna . . . . . . . . . [N·m]
Tδ=5 5 mm-ko desplazamenduari dagokion zailtasuna . . . . . . . . . [N·m]
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Tδ=6 6 mm-ko desplazamenduari dagokion zailtasuna . . . . . . . . . [N·m]
T50 Isurpen denbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [s]
Tv Jario denbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [s]
TM Gehienezko agregakin tamaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
U Abiaduraren osagai horizontala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m·s−1]
V Abiaduraren osagai bertikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m·s−1]
Vi Adierazle bakoitzaren (i=1→8) balio-koefizientea . . . . . . . . [—]
Vol Hormigoi bolumena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m3]
X Hormaren luzetarako ardatza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
Y Hormaren zeharkako ardatza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
Z Hormaren ardatz bertikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
Z∗ Andelaren presioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [MPa]

Hizki erromatar xeheak

a Puntzoiaren erradioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
b Kutxaren neurria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m]
c Trazatzailearen balioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
c1 Esponentzial laukoitz modeloaren itxura konstantea . . . . . [—]
c2 Esponentzial laukoitz modeloaren itxura konstantea . . . . . [—]
c3 Esponentzial laukoitz modeloaren itxura konstantea . . . . . [—]
c4 Esponentzial laukoitz modeloaren itxura konstantea . . . . . [—]
c5 Esponentzial laukoitz modeloaren itxura konstantea . . . . . [—]
c6 Esponentzial laukoitz modeloaren itxura konstantea . . . . . [—]
d Zuntzaren diametroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
df Isurketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
dJ,f Isurketa eraztun Japoniarrean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
e Espesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m]
fck Hormigoiaren konpresio erresistentzia adierazgarria . . . . . . [MPa]
fcm Hormigoiaren batez besteko konpresio erresistentzia . . . . . [MPa]
fcm,3 Hormigoiaren batez besteko konpresio erresistentzia 3 egu-

netara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[MPa]

fcm,7 Hormigoiaren batez besteko konpresio erresistentzia 7 egu-
netara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[MPa]

fcm,14 Hormigoiaren batez besteko konpresio erresistentzia 14 egu-
netara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[MPa]

fcm,28 Hormigoiaren batez besteko konpresio erresistentzia 28 egu-
netara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[MPa]

fct Hormigoiaren trakzio erresistentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [MPa]
ffct,fl Hormigoiaren flexotrakzio erresistentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . [MPa]
fct,fl Hormigoiaren flexotrakzio erresistentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . [MPa]
fR,1 Hormigoiaren lehenengo flexotrakzio hondar-erresistentzia [MPa]
fR,2 Hormigoiaren bigarren flexotrakzio hondar-erresistentzia . [MPa]
fR,3 Hormigoiaren hirugarren flexotrakzio hondar-erresistentzia [MPa]

fR,4 Hormigoiaren laugarren flexotrakzio hondar-erresistentzia [MPa]
g Grabitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m·s−2]
h Lagin prismatikoaren altuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
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k Pitzadura modulua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [KN/m3]
l Zuntzaren luzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
mi Adierazle bakoitzaren (i=1→8) parametro adierazgarria . [KN]
n Jario portaera indizea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
ni Adierazle bakoitzaren (i=1→8) parametro adierazgarria . [KN]
pi,j Adierazle bakoitzaren (i=1→8) azpi-irizpidearen (j=1→n)

portzentajea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[%]

t Denbora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [s]
t̃ Denbora adimentsionala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
v Abiadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m·s−1]
ṽ Abiadura adimentsionala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
x0 Funtzio sigmoidearen inflexio puntua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [o]
xpre Pitzadura aurreko erreferentzia puntuaren fisura irekiera . [mm]
xpost Pitzadura ondoko erreferentzia puntuaren fisura irekiera . [mm]
w Funtzio sigmoidearen trantsizio zabalera . . . . . . . . . . . . . . . . . [o]

Hizki greko larriak

∆L0/15 Induktantzia aldakuntza lagin prismatikoen lehenengo laur-
denean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[H]

∆L15/30 Induktantzia aldakuntza lagin prismatikoen bigarren laur-
denean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[H]

∆L30/45 Induktantzia aldakuntza lagin prismatikoen hirugarren
laurdenean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[H]

∆L45/60 Induktantzia aldakuntza lagin prismatikoen laugarren laur-
denean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[H]

∆Lm Induktantziaren batez besteko aldakuntza hiru ardatz na-
gusietan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[H]

∆Lx Induktantzia aldakuntza X ardatzean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [H]
∆Ly Induktantzia aldakuntza Y ardatzean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [H]
∆Lz Induktantzia aldakuntza Z ardatzean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [H]
∆Li,% Induktantzia aldakuntzaren portzentajea ardatz bakoitzean

(X,Y,Z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[%]

∆Lx,% Induktantzia aldakuntzaren portzentajea X ardatzean . . . [%]
∆Ly,% Induktantzia aldakuntzaren portzentajea Y ardatzean . . . [%]
∆Lz,% Induktantzia aldakuntzaren portzentajea Z ardatzean . . . . [%]
∑

X X norabidean projektatutako azaleren batura . . . . . . . . . . . . [mm2]
∑

Y Y norabidean projektatutako azaleren batura . . . . . . . . . . . . [mm2]
∑

Z Z norabidean projektatutako azaleren batura . . . . . . . . . . . . . [mm2]

Hizki greko xeheak

αi Adierazle bakoitzaren (i=1→8) haztapen koefizientea . . . . . [—]
αpre Esponentzial laukoitz modeloaren itxura koefizientea . . . . [—]
αpost Esponentzial laukoitz modeloaren itxura koefizientea . . . . [—]
β Itxura koefiziente zilindrikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [m−1]
βi Adierazle bakoitzaren (i=1→8) haztapen koefizientea . . . . . [—]
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γ Deformazio tasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [s−1]
|γ| Deformazio tasaren tentsorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [s−2]
γi Adierazle bakoitzaren (i=1→8) haztapen koefizientea . . . . . [—]
δ Desplazamendua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]
ǫ Elongazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
η Itxurazko likatasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa·s]
ηθ Norabide faktorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
ηi,θ Batez besteko norabide faktoea ardatz bakoitzean (X,Y,Z) [—]

ηx,θ Batez besteko norabide faktorea X ardatzean . . . . . . . . . . . . [—]
ηy,θ Batez besteko norabide faktorea Y ardatzean . . . . . . . . . . . . [—]
ηz,θ Batez besteko norabide faktorea Z ardatzean . . . . . . . . . . . . [—]
θ Zuntzaren angelua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [o]
θi,m Batez besteko norabide angelua ardatz bakoitzean (X,Y,Z) [o]

θx,m Batez besteko norabide angelua X ardatzean . . . . . . . . . . . . . [o]
θy,m Batez besteko norabide angelua Y ardatzean . . . . . . . . . . . . . [o]
θz,m Batez besteko norabide angelua Z ardatzean . . . . . . . . . . . . . [o]
λi,j Adierazle bakoitzaren (i=1→8) azpiirizpidearen (j=1→n)

parametroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[%]

µ Likatasun plastikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa·s]
µh Hormigoiaren likatasun plastikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa·s]
µa Airearen likatasun plastikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa·s]
µ̃ Likatasun plastiko adimentsionala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
ν Poisson-en koefizientea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
ρ Dentsitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kg·m−3]
ρh Hormigoiaren dentsitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kg·m−3]
ρa Airearen dentsitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kg·m−3]
σ Tentsioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [MPa]
σpre Pitzadura aurreko erreferentzia puntuaren tentsioa . . . . . . [MPa]
σpost Pitzadura ondoko erreferentzia puntuaren tentsioa . . . . . . . [MPa]
τ0 Isurpen-tentsioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa]
τ0,h Hormigoiaren isurpen-tentsioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa]
τ0,a Airearen isurpen-tentsioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pa]
τ̃0 Isurpen-tentsio adimentsionala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [—]
τv Ebakitzaile erresistentzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [MPa]
ω Pitzadura irekidura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [mm]

AKRONIMOAK

AC-IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alternate Currect Impedance Spectroscopy
(Korronte Aldizkatzaileko Inpedantzia Espektroskopia)

AZIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altzairu Zuntzez Indartutako Hormigoia
AZIHAT . . . . . . . . . . Altzairu Zuntzez Indartutako Hormigoi Autotrinkotzailea
CFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computational Fluid Dynamics

(Jariakinen Dinamika Konputazionala)
CMOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crack Mouth Opening Displacement

(Pitzadura-Aho Irekiera Desplazamendua)
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CPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controlled Permeability Formwork
(Iragazkortasun Kontrolatudun Enkofratua)

C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aldakuntza-koefizientea
DEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Distinct Element Method

(Elementu Ezberdinen Metodoa)
DPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disipative Particles Dynamics

(Partikula Barreiatzaileen Dinamika)
DVEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Divided Viscoplastic Element Method

(Elementu Biskoplastiko Zatituen Metodoa)
ECC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineered Cementitious Composites

(Ingeniaritza Zementu-Konposatuak)
EHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrucción de Hormigón Estructural

(Egitura-Hormigoiaren Instrukzioa)
EHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erresistentzia Handiko Hormigoia
ELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estados Límites Últimos

(Azken Muga Egoerak)
ELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estados Límites de Servicio

(Zerbitzu Muga Egoerak)
E.T.A.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edateko Uren Araztegi
FCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fictitious Crack Model

(Itxurazko Pitzaduraren Modeloa)
FEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finite Element Method

(Elementu Finituen Metodoa)
FEMLIP . . . . . . . . Finite Element Method with Lagrangian Integration Points

(Elementu Finituen Metodoa Integrazio Puntu Lagrangiarrekin)
FRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fibre Reinforced Concrete

(Zuntzez Indartutako Hormigoia)
FRCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fibre Reinforced Cementitious Composites

(Zuntzez Indartutako Zementu-Konposatuak
HA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hormigoi Arrunta
HAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hormigón Autotrinkotzailea
HPFRCC . . . . . High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composites

(Zuntzez Indartutako Goi Betekizun Zementu-Konposatuak)
IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immersed Boundary Method

(Muga Murgilduaren Metodoa)
ICES . . . . . . . . . . . . Índice de Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad

(Egituraren Jasangarritasun Ekarpen Indizea)
ISMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Índice de Sostenibilidad Medioambiental

(Ingurumen Jasangarritasun Indizea)
LMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Levenberg-Marqaurdt Algorithm

(Levenberg-Marquardt Algoritmoa)
LOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limit Of Proportionality

(Proportzionaltasun Muga)
LSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Level Set Method

(Maila-Multzo Metodoa)
NDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-Destructive Testing

(Entsegu Ez-Suntsitzaileak)
SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Superplastifikatzailea
TAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomografía Axial Computerizada

(Ardatz-Tomografia Konputerizatua)
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UFC . . . . . . . . Ultra High Strength Fibre Reinforced Cementitious Composites
(Zuntzez Indartutako Erresistentzia Ultra Handiko Zementu-Konposatuak)

VFEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viscoplastic Finite Element Method
(Elementu Biskoplastiko Finituen Metodoa)

VSEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viscoplastic Suspended Element Method
(Esekitako Elementu Biskoplastikoen Metodoa)

VOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volume of Fluid
(Jariakin Bolumena)

ZIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuntzez Indartutako Hormigoia
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