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1. Taula. Altzairuen graduak eta konposizio kimikoak. 
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2. Taula. Tenplaketa eskaera (normalak) dituzten altzairu gradu berezientzat Rockwell-en “C” gogortasun eskalako mugako balioak (+H gradua). 
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3. Taula. Tenplaketa dispertsio-banda mugatuak dituzten altzairu gradu berezientzat Rockwell-en “C” gogortasun eskalako mugako balioak (+HH/+HL graduak)  
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4. Taula. Tenplaketa eta iraoketa baldintzetan eta giro tenperaturan materialen propietate mekanikoak. (+QT) 
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5. Taula. “Ebaketa gaitasuna hobetzeko (+S)” edo “tenplaketa suabea (+A)” baldintzetan 

hornituko diren produktuen gogortasun maximoak. 
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6. Taula. Sugar edo indukzio bidezko gogorketa ondorengo altzairuen gainazal gogortasuna 
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7. Taula. Tratamendu termikoak. 
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8. Taula. Herrialde desberdinetako altzairuen graduak. 

 


